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PARTE PrRIMA

Sezione IT

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 ottobre 2012, n. 1325.

Elenco regionale dei prezzi per lavori edili, impianti
tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e im-
pianti sportivi per I’esecuzione di opere pubbliche -
Edizione 2012 - Elenco regionale dei costi per la sicu-
rezza dei lavoratori - Edizione 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente 'argo-
mento in oggetto e la conseguente proposta dell’Asses-
sore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010;
Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarita tecnica e am-
ministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legitti-
mita espresso dal dirigente competente;

c¢) della dichiarazione del dirigente medesimo che
I'atto non comporta oneri a carico del bilancio regio-
nale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla
coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiet-
tivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la nor-
mativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta dell’Assessore, corredati dei pareri e
del visto prescritti dal regolamento interno della
Giunta, che si allegano alla presente deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle mo-
tivazioni in essi contenute;

2) di approvare la proposta della Commissione Tec-
nica istituita a norma dell’art. 14 della L.R. 3/2010, di
aggiornamento del’ELENCO REGIONALE DEI
PREZZI — EDIZIONE 2012, derivante dalle analisi dei
prezzi elaborate e relative voci collegate, comprensivo
delle avvertenze generali e delle norme di misurazione;

3) di approvare altresi la proposta della Commis-
sione Tecnica istituita a norma dell’art. 14 della L.R.
3/2010 di aggiornamento dellTELENCO DEI COSTI
PER LA SICUREZZA - EDIZIONE 2012 e relativi alle-
gati;

4) di prendere atto che sono state apportate modifi-
che a voci e/o sottovoci, anche in relazione a modifiche
normative e regolamentari;

5) di prendere atto che le Stazioni appaltanti, per i
progetti di opere pubbliche, adottano I'Elenco dei
Prezzi edizione 2012 e I'Elenco dei Costi per la Sicu-
rezza edizione 2012 a far data dal 1° gennaio 2013, cosi
come stabilito dall’art. 13 comma 1 della L.R. 3/2010;

6) di stabilire che 'elenco prezzi edizione 2010 cessa
di avere validita il 31 dicembre 2012 e puo essere tran-
sitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2013 per i pro-
getti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data, cosi come previsto dal D.LGS.
n. 163/2006, all’art. 133, comma 8;

7) di stabilire altresi che la data di cui al punto 6 della
D.G.R. n. 569 del 7 giugno 2011 & prorogata fino al 30
giugno 2014;

8) di prendere atto che i verbali e i relativi allegati, ri-
guardanti le sedute della Commissione Tecnica, sono
depositati presso la Direzione Regionale Programma-
zione, Innovazione e Competitivita dell' Umbria - Servi-
zio Opere Pubbliche;

9) di prendere atto della necessita di sostituire in
qualita di Presidente della Commissione Tecnica l'ing.
Luciano Tortoioli con l'ing. Alberto Merini dirigente
del Servizio Opere Pubbliche — Programmazione Moni-
toraggio e Sicurezza — Progettazione ed attuazione e
gia membro componente della Commissione Tecnica;

10) di nominare I'arch. Patrizia Materazzi, funziona-
rio regionale, gia componente della Segreteria Tecnica,
in qualita di Commissario;

11) di rimandare a successivo decreto del Presidente
della Giunta regionale la nomina dell'ing. Alberto Me-
rini in qualita di Presidente della Commissione Tec-
nica, dell’arch. Patrizia Materazzi in qualita di Com-
missario, e del Geom. Enea Zaccagno gia sostituito con
D.G.R. n. 1283 del 28 ottobre 2011;

12) di autorizzare il Servizio: Opere Pubbliche — Pro-
grammazione Monitoraggio e Sicurezza — Progetta-
zione ed attuazione a pubblicare integralmente nel sito
internet della Giunta regionale: www.operepubbli-
che.regione.umbria.it/, gli elenchi regionali ed i relativi
allegati;

13) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Elenco regionale dei prezzi per lavori edili,
impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stra-
dali e impianti sportivi per 'esecuzione di opere pub-
bliche - Edizione 2012 - Elenco regionale dei costi per
la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2012.

Visto che:

— l'art. 12 della legge regionale n. 3/2010 prevede che
la Giunta regionale, al fine di coordinare l'attivita tec-
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nico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori, nonché
a supporto degli operatori e della qualificazione del-
I'intero sistema, approva l'elenco regionale dei prezzi e
dei costi per la sicurezza delle opere pubbliche;

— con deliberazione n. 882 del 21 giugno 2010, la
Giunta regionale ha designato i componenti della
Commissione Tecnica per la formazione e I'aggiorna-
mento dell’elenco regionale dei prezzi e dell’elenco re-
gionale dei costi per la sicurezza, di cui all’art. 14 della
legge regionale n. 3/2010;

— con D.P.G.R. n. 67 del 28 giugno 2010, la Presi-
dente della Giunta regionale ha nominato la Commis-
sione Tecnica per la formazione e 'aggiornamento del-
I'elenco regionale dei prezzi e dell’elenco regionale dei
costi per la sicurezza;

— con D.G.R. n. 1482 del 25 ottobre 2010 la Giunta
regionale ha approvato l'elenco regionale dei prezzi —
edizione 2010, e I'elenco dei costi per la sicurezza — edi-
zione 2010. - con D.G.R. n. 1283 del 28 ottobre 2011 la
Giunta regionale ha approvato la conferma della vali-
dita dell’Elenco prezzi edizione 2010 per 'anno 2012;

Considerato che:

— in data 18 settembre 2012 si & tenuta la prima riu-
nione della Commissione Tecnica per procedere all’ag-
giornamento dell’edizione 2012;

— la Commissione Tecnica si ¢ riunita complessiva-
mente in quattro sedute e precisamente: 18 settembre
2012, 4 ottobre 2012, 18 ottobre 2012, 23 ottobre 2012;

— nel corso delle sedute sono stati analizzati i prezzi
elementari edili, degli impianti, della manodopera, dei
noli e dei trasporti che sono posti a base della costru-
zione dei costi delle lavorazioni che compongono l'e-
lenco prezzi.;

— 1 prezzi proposti dalla Segreteria Tecnica sulla
base delle indagini di mercato hanno tenuto conto an-
che dell’'anno di sospensione di aggiornamento dell’e-
lenco prezzi, pertanto I'indagine ha interessato il pe-
riodo che va da giugno 2009 a giugno 2011 per i mate-
riali regolati da listini, mentre per i materiali suscetti-
bili di variazioni pitt quindicinali o addirittura quoti-
diane le indagini si sono protratte fino alla fine del-
I'anno 2011. Tali prezzi hanno comunque mostrato il
perdurare della crisi che continua ad investire anche i
comparti edilizi da quello delle forniture a quello delle
imprese continuando a determinare una instabilita del
mercato tale da rendere in alcuni casi piuttosto diffi-
coltosa la rilevazione di alcuni prezzi elementari che
oscillano con variazioni modeste sia in positivo che in
negativo, mentre altri quali l'acciaio, rilevano un au-
mento del prezzo elementare superiore al 100 per
cento;

— i listini di molti materiali pur restando invariati da
alcuni anni espongono sconti maggiori rispetto alle ri-
levazioni precedenti;

— la Commissione Tecnica, considerati i vari aspetti
del comparto dei lavori pubblici come sopra sintetica-
mente esposto dopo un approfondito confronto, ha ap-
provato la proposta di variazione percentuale;

Considerato inoltre che si rendono necessarie alcune
modifiche nella composizione della Commissione Tec-
nica;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta
regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I XI

COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

Ing. Alberto Merini
Arch. Filippo Battoni
Ing. Paolo Felici

Arch. Patrizia Materazzi
Ing. Aniello Di Luca

Ing. Giampiero Bondi

Ing. Paolo Gattini

Ing. Marco Eugeni

Geom. Federico Formichetti
Geom. Marco Cochetta

Ing. Francesco Caporali
Dott. Stefano Bovini
Geom. Enea Zaccagno
Ing. Luca Ferretti

Geom. Luciano Cherubini
Arch. Livio Farina

Ing. Roberto Baliani
Geom. Avio Mariucci

P.I. Matteo Ceccarani
Dott. Geol. Paolo Boila
Dott. Domenico Vincenti

Geom. Mauro Pellegrini

Dott.ssa Tiziana Biganti

Arch. Franco Fabrizi

Dott. Ing. Antonello Gagliardi La Gala
Dott. Ing. Gianni Drisaldi

Dott. Ing. Patrizia Macaluso
Geom. Marco Maramigi
Geom. Ezio Cicchi

Geom. Danilo Manciucca
Dott. Ing. Pierluigi Tamburi
Dott. Ing. Michele Cenci
Dott. Norberto Nofer Natali
Sig.ra Giuliana Timi

P.I. Pasquale Marmo
Geom. Alessandro Stortoni
Geom. Emanuele Bennati
Geom. Catia Cagliesi

P.I. Andrea Artegiani

ART. 14 L.R. 3/2010

Regione Umbria - Presidente

Regione Umbria

Regione Umbria

Regione Umbria

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregio-
nale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria sede coordinata di Perugia
UPI (Unione Province Italiane)

ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)

ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)

ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)

ATER (Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale) delle Province di
Perugia e di Terni;

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria)
CONFARTIGIANATO (Confederazione nazionale artigianato)

CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della piccola e media im-
presa)

Movimento Cooperativo di produzione e lavoro

Ordine degli Architetti delle Province di Perugia e di Terni

Ordine degli Ingegneri delle Province di Perugia e di Terni

Collegio dei Geometri di Perugia e Terni

Collegio dei Periti Industriali di Perugia e Terni

Ordine regionale dei Geologi

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di Peru-
gia e Terni

ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’'Umbria
Esperto in discipline tecniche

Esperto in discipline tecniche

SEGRETERIA TECNICA

Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Umbria
ASM Terni
Provincia di Perugia
Provincia di Perugia
Provincia di Perugia
Provincia di Perugia

Si ringraziano inoltre per la collaborazione:

Sig.ra Lorella Racani
Ing. Francois Russo

Regione Umbria
Regione Umbria






Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I

XIII

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI
PER L’ESECUZIONE
DI OPERE PUBBLICHE

EDIZIONE 2012

(Capitoli 1-13)
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AVVERTENZE GENERALI

L'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza delle opere pubbliche & redatto e approvato ai
sensi degli artt. 12 e 13 della Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3.
Esso & aggiornato al fine di coordinare I'attivita tecnico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori, nonché a
supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

L'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza & aggiornato annualmente dalla Giunta regionale
entro il 31 ottobre ed € pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre. L'elenco aggiornato
entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
| soggetti aggiudicatori possono utilizzare I'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non
aggiornato per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro il 30 giugno 2013, cosi come
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, art. 133, comma 8.

| soggetti aggiudicatori accantonano nei quadri economici degli interventi, una quota pari almeno al tre
per cento dell'importo complessivo dell'intervento, inteso quale somma tra I'importo dei lavori, i costi e gli oneri
della sicurezza e le somme a disposizione. L'accantonamento & utilizzato per adeguare i valori economici del
progetto qualora intervenga I'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza e non
sussistano le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 della L.R.3/2010.

| soggetti aggiudicatori utilizzano I'elenco regionale per la formazione degli elenchi dei prezzi e dei costi
della sicurezza relativi a ciascun progetto per la realizzazione di lavori pubblici, opere pubbliche o di pubblica
utilita.

L'elenco regionale costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati, nonché per le
valutazioni relative all'anomalia delle offerte.

| prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualita e sono
redatti considerando un impiego medio di manodopera riferito ad un cantiere di media difficolta per dare |l
lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

In essi sono inoltre comprese le quote per spese generali (15%) ed utili d’'impresa (10%) nella misura
complessiva del 26,50% nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie
di lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego;
eventuali indennita di occupazione temporanea di suoli pubblici (ove non diversamente indicato nelle norme di
misurazione dei singoli capitoli), spese provvisionali non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, ove occorrono,
spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc..

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi
sia diversamente precisato dovra intendersi compreso tutto quanto non €& esplicitamente escluso per
I'esecuzione delle opere.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal

P.R.G. o dal P. di F. - D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel capitolo 3 (VESPAI - MURATURE -

OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO ACCIAIO — VETROCEMENTO), nel capitolo 5 (SOLAI E

COPERTURE), nel capitolo 11 (CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI) e nel paragrafo 6.1

(INTONACI, RIPRISTINI, STILATURE E STUCCATURE) possono essere aumentati del 10% (dieci per
cento).

| prezzi riportati sono al netto dei costi della sicurezza.

| prezzi applicati sono soggetti all’offerta di gara secondo le normali procedure di cui al D.Lgs. n.163/2006
fermo restando quanto previsto in merito alle somme su cui applicare il ribasso d’asta cosi come indicato
dall’'art. 23 della L.R. n.3/2010 e dalle linee guida applicative dello stesso che sono state approvate con D.G.R.
n. 569/2011 (riportate in allegato in fondo al Volume II)

Le linee guida approvate con D.G.R. n. 569/2011 devono essere prese a riferimento al fine del calcolo
delle somme da non assoggettare al costo della sicurezza, I'onere della sicurezza e il costo minimo presunto
della manodopera.

Il costo minimo della manodopera riportato al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa € riportato
nella colonna a destra del prezzo totale medio associato alla lavorazione.
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Tabella dei costi della manodopera utilizzati per la redazione delle analisi dei prezzi contenuti nel
presente elenco e approvati dalla Commissione tecnica di cui all’art. n.14 della L.R. n.3/2010.

MANODOPERA U.M. 2012
COMPARTO EDILE
1Me |Operaio 4° livello ora € 26,34
2Me |Operaio specializzato ora € 24,97
3Me |[Operaio qualificato ora € 23,26
4Me |Manovale (operaio comune) ora € 20,98
COMPARTO METALMECCANICO
1Mm |Operaio 5° livello ora € 20,83
2Mm |Operaio 4° livello ora € 19,49
3Mm |Operaio 3° livello ora € 18,70
4Mm |Operaio 2° livello ora € 16,96
5Mm |Operaio 1° livello ora € 15,53
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CAPITOLO 1

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE - FONDAZIONI SPECIALI, DI
SOSTEGNO - POZZI PER ACQUA

1.1 Sondaggi geognostici a rotazione.

1.2 Prove penetrometriche statiche.

1.3 Prova penetrometrica dinamica continua (S.C.P.T.).

1.4 Prova penetrometrica dinamica continua (D.P.L. - D.P.M.).

1.5 Prove dilatometriche.

1.6 Prove di permeabilita.

1.7 Misure inclinometriche estensimetriche e piezometriche.

1.8 Prove in situ.

1.9 Indagini geofisiche: sondaggi elettrici verticali (S.E.V.), sondaggi elettrici dipolari
(S.D.), profili elettrici di resistivita apparente, prospezioni sismiche a rifrazione,
georadar, logs geofisici in pozzo.

1.10 Palificazioni.

1.11 Diaframmi.

1.12 Pozzi drenanti e di ispezione.

1.13 Fori drenanti.

1.14 Fondazioni speciali: micropali.

1.15 Tiranti.

1.16 Pozzi per acqua.

i

Regione Umbria
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Capitolo 1

Indagini geognostiche e geotecniche - Fondazioni speciali, di sostegno -
Pozzi per acqua

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di consentire la ricostruzione geolitostratigrafica delle formazioni
incontrate, la parametrizzazione geotecnica con indagini in situ e di prelevare campioni idonei per le analisi
necessarie alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e delle rocce incontrate.

Il materiale prelevato e non destinato al laboratorio sara conservato in cantiere. Le carote prelevate
saranno opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle quali saranno indicate le quote di prelievo.

La profondita delle prospezioni per indagini geognostiche sara misurata dal piano di campagna e sara
riferita al numero e alla lunghezza delle aste di perforazione e degli utensili impiegati.

Durante la perforazione dovra essere annotata:

- profondita, rispetto al piano di campagna, alle quali si hanno cambiamenti di natura del terreno;

- quote di venute d'acqua e di livello stabilizzato della falda;

- perdite d'acqua eventuali che si verificheranno nel corso della perforazione;

- eventuali rifluimenti al fondo foro o franamento delle pareti;

- ulteriori informazioni degne di nota.

Per ogni foro geognostico eseguito saranno fornite le seguenti indicazioni:

- denominazione del cantiere;

- committente ed impresa esecutrice;

- posizione del foro di sondaggio;

- data di inizio e fine perforazione;

- metodo di perforazione;

- caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e carotiere usato;

- velocita e spinta di avanzamento;

- diametro del foro;

- eventuali provvedimenti adottati per la stabilizzazione del foro;

- profondita della falda e quota della stabilizzazione dell'acqua del foro;

- eventuali franamenti delle pareti, rifluimento del fondo, perdite d'acqua, etc.

| risultati delle prove delle misure e delle analisi in situ previste nel capitolato dovranno essere rilasciati su
idonei certificati controfirmati da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale e comunque effettuate da laboratori,
istituti o tecnici all'uopo abilitati dalle normative vigenti.

Per quanto qui non espressamente previsto e non in contrasto, si rimanda alle "Raccomandazioni sulla
programmazione ed esecuzioni di indagini geognostiche", di cui al volume dell'Associazione Geotecnica ltaliana,
edizione 1977 e successive modificazioni, nonché al capitolato generale per le OO.PP.

Sono esclusi dai prezzi eventuali oneri relativi alloccupazione di suolo pubblico per installazione delle
attrezzature in aree urbane e per eventuale individuazione di sottoservizi
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1

1
1
1

1

1

1

1

Numero
d'ordine

.1.20.0

.1.20.1
.1.20.2
.1.30.0

.1.30.1
.1.30.2
.1.40.0

.1.40.1
.1.40.2
.1.50.0

.1.50.1
.1.50.2
.1.60

.1.70.0

.1.70.1
.1.70.2
.1.80.0

.1.80.1
.1.80.2
.1.90.0

.1.90.1
.1.90.2
.1.100

Descrizione dell'articolo

SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A
ROTAZIONE. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO. Installazione di attrezzatura per
sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su
aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso I'onere per lo spostamento da un foro al
successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e I'ultima.

Per distanza fino a m 300.

Per distanza superiore a m 300.

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA
FINE. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di
tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria fine quali argille,
limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti. La perforazione dovra essere eseguita a secco o con
una quantita minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del direttore lavori. E'
compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita
misurate a partire dal piano di campagna.

DamO0Oam30..

Da m 30,01 a m 60.

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA
MEDIA. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di
tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da
sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono I'uso
del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di
carotaggio richiesta. La perforazione dovra essere eseguita a secco o con una quantita minima di
fluido di circolazione secondo le indicazione del direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal
piano di campagna.

Dam 0am 30.

Da m 30,01 a m 60.

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA
GROSSOLANA. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria
grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. E' compreso l'uso di tutti
gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La
perforazione dovra essere eseguita a secco o con una quantita minima di fluido di circolazione
secondo le indicazione del direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
perforazione completa.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna.

Dam 0am 30.

Da m 30,01 a m 60.

COMPENSO PER USO DI CORONE DIAMANTATE. Compenso per perforazione ad andamento
verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate
durante I'esecuzione di sondaggi a rotazione.

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o
rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 85 - 145, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. E' compreso quanto altro occorre per
dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di
campagna.

Dam 0am 30.

Da m 30,01 a m 60.

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA E GROSSOLANA. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a
rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 100-145, in terreni ghiaiosi o
in rocce dure. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e
per profondita misurate a partire dal piano di campagna.

Dam 0am 30.

Da m 30,01 a m 60.

COMPENSO PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI. Compenso per uso di rivestimenti metallici
provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se
espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
"Modalita tecnologiche" e "Norme di misurazione".

Per profondita da m 0,01 a m 10,00.

Per profondita oltrem 10,01.

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE AD ELICA.
Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto
di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione
ad elica; il personale necessario.

cad

cad
cad

3|3

3|3

cad

prezzo
€

968,00

184,00
287,00

57,00
62,00

64,00
77,00

75,00
94,00

63,00

40,60
49,80

49,80
59,00

12,20
16,80

323,00

costo minimo
manodopera
€

466,00

66,00
103,00

29,20
31,90

33,00
39,90

38,80
48,40

32,40

19,90
24,50

24,50
29,10

6,30
8,70

155,00
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Numero
d'ordine

1.1.110

1.1.120

1.1.130.0

.130.1
.130.2
.130.3
.140.0

alalala
alalaa

.140.1
.140.2
.140.3
150

alalala
alalaa

1.1.160.0

-
-

.160.1
.160.2
.170.0

ala
ala

-
-

.170.1
.170.2
.180.0

ala
ala

-
-

.180.1
.180.2
.190.0

ala
ala

.1.190.1
.1.190.2
.1.200.0

alala

1.1.200.1
1.1.200.2
1.1.210

1.1.220

Descrizione dell'articolo

INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE AD ELICA. Installazione di
attrezzature per perforazione a rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso
I'onere dello spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare
I'installazione completa.Per ogni installazione compresa la prima e I'ultima.

PERFORAZIONE A ROTAZIONE AD ELICA, FINO ALLA PROFONDITA DI M 10. Perforazione a
rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo mm 100. E' compreso quanto
occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal
piano di campagna, fino a m 10.

PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI IMPIEGANDO CAMPIONATORE A PARETI SOTTILI.
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a
rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo mm 80. E'
compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo
completo.Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal piano di campagna.

Dam 0am 20.

Da m 20,01 a m 40.

Da m 40,01 a m 60.

PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI IMPIEGANDO CAMPIONATORE A PISTONE O
ROTATIVO. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso
dei sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo "Ostemberg") o rotativo (tipo
"Mazier" o "Deninson") del diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E'
compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondita
misurate a partire dal piano di compagna.

Dam 0am 20.

Da m 20,01 a m 40.

Da m 40,01 a m 60.

PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI E SPEZZONI DI CAROTE. Prelievo di campioni
rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro
appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il
prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal piano di campagna da m
0am80.

STANDARD "PENETRATION TEST" NEL CORSO DI SONDAGGI. Standard "Penetration Test"
eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo "Raymond" con meccanismo a
sganciamento automatico. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.Per ogni prova
e per profondita misurate a partire dal piano di campagna.

Dam 0am 20.

Da m 20,01 a m 40.

PROVE SCISSOMETRICHE. Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.Per ogni prova e per profondita
misurate a partire dal piano di campagna.

DamO0am15.

Da m 15,01 a m 30.

PIEZOMETRI A TUBO APERTO. Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura
del manto drenante; I'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia predisposti; la piazzola in
calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e
funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondita misurate a partire dal
piano di campagna fino a m 80.

Per ogni installazione.

Per ogni metro installato.

PIEZOMETRI TIPO "CASAGRANDE". Piezometri tipo "Casagrande" doppio tubo in PVC, installati.
Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo;
I'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E'
compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande" completo e funzionante.E'
esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondita misurate a partire dal piano di campagna
fino a m 60.

Per ogni installazione.

Per ogni metro di doppio tubo in PVC installato.

TUBI INCLINOMETRICI. Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con
miscela cemento-bentonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di
giunzione, in fori gia predisposti, per profondita misurate a partire dal piano campagna fino a m 60;
la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il tubo
inclinometrico completo.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.

Per ogni installazione.

Per ogni metro di tubo installato.

POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE. Pozzetti di protezione strumentazione, per
piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E'
compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.

MISURA DI FALDA IDRICAMisura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a
mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E'
compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura.

cad

cad
cad
cad

cad
cad
cad

cad

cad

cad

cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

prezzo
€

92,00

25,40

61,00

73,00
85,00

73,00
85,00
99,00

6,20

67,00
83,00

153,00
172,00

92,00
12,10

245,00
12,10

184,00
48,90

92,00

4,27

costo minimo
manodopera

€

33,00

13,10

22,00

26,40
30,50

26,40
30,50
35,60

2,24

24,20
29,70

55,00
62,00

33,00
4,37

88,00
4,37

66,00
17,60

33,00

1,54
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Numero
d'ordine

1.1.230

1.1.240

Descrizione dell'articolo

RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO. Riempimento di fori di sondaggio con materiale
proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo
da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.

CASSETTE CATALOGATRICI COMPRENSIVE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.
Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione
fotografica fornita su supporto digitale.

cad

costo minimo

pre€zzo manodopera
€

7,30 2,64

20,40 7,30
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manoc€jopera

1.2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
1.2.10 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA

STATICA. Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico,

lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; I'approntamento delle attrezzature da t 10-20, per prova

penetrometrica statica; il personale necessario. cad 482,00 174,00
1.2.20 INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA. Installazione delle

attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, o

piezocono su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel

caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'installazione completa. cad 115,00 41,50
1.2.30.0 PROVA PENETROMETRICA STATICA. Prova penetrometrica statica fino alla profondita richiesta

o fino al rifiuto. Per le indagini con punta elettrica e con piezocono € inoltre compreso I'utilizzo della

strumentazione necessaria per la raccolta dei dati penetrometrici e di deviazione dalla verticale. E'

inoltre compreso quanto occorre per dare la prova completa. m
1.2.30.1 Con punta meccanica. m 18,10 6,50
1.2.30.2 Con punta elettrica. m 24,20 8,70
1.2.30.3 Con punta piezocono. m 32,30 11,60
1.2.30.4 Dissipazione con punta piezocono. h 115,00 41,50
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manoc€iopera
1.3 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA (S.C.P.T.)
1.3.10 TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA
DINAMICA CON PENETROMETRO TIPO ISSMFE.Trasporto di attrezzatura per prova
penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono
compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; I'approntamento di attrezzature e per
prova penetrometrica dinamica; il personale necessario. cad 482,00 174,00
1.3.20 INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON
PENETROMETRO TIPO ISSMFE. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica
dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova
da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo,
spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.
cad 94,00 33,80
1.3.30.0 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRO TIPO ISSMFE. Prova
penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla
profondita richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la
prova completa.
1.3.30.1 Per ogni metro di profondita senza uso di rivestimento delle aste. m 17,50 6,30
1.3.30.2 Per ogni metro di profondita con uso del rivestimento delle aste. m 19,30 6,90
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costo minimo
Numero . o e: prezzo
- Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

1.4 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA (DPL - DPM)

1.4.10 TRASPORTO ED  APPRONTAMENTO DELLE  ATTREZZATURE PER  PROVA
PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRI TIPO DPL - DPM. Trasporto delle
attrezzature per prova penetrometrica dinamica con maglio 10 - 20 - 30 Kg, volata 20 - 50 cm
(ISSMFE). Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, I'approntamento
delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario. cad 249,00 90,00

1.4.20 INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON
PENETROMETRI TIPO DPL - DPM. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica
dinamica continua con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10-20-30 Kg, volata 20-50 cm
(ISSMFE), su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel
caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'installazione completa. cad 63,00 22,80

1.4.30.0 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRI TIPO DPL - DPM.Prova
penetrometrica dinamica continua, con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30 Kg,
volata 20 - 50 cm (ISSMFE), fino alla profondita richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E'
compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.4.30.1 Per ogni metro di profondita senza uso di rivestimento delle aste.

1.4.30.2 Per ogni metro di profondita con uso del rivestimento delle aste.

14,90 5,40
16,70 6,00

3|3
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costo minimo
N.um?ro Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €
1.5 PROVE DILATOMETRICHE
1.5.10 TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVA DILATOMETRICA.
Trasporto delle attrezzature per prova dilatometrica DTM. Sono compresi: il carico, lo scarico; il
trasporto di andata e ritorno; I'approntamento delle attrezzature per prova dilatometrica; il
personale necessario. cad 487,00 268,00
1.5.20 INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA
DILATOMETRICA.Installazione delle attrezzature per prova dilatometrica su ciascuna verticale di
prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo,
spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.
cad 116,00 64,00
1.5.30 PROVA DILATOMETRICA (DTM).Prova dilatometrica con dilatometro piatto o "Marchetti" eseguita
ad intervalli di profondita di cm 20 fino alle profondita richieste. E' compresa la determinazione dei
valori di taratura della membrana prima e dopo ciascuna verticale di prova. E' compresa la
restituzione grafica dei dati Id, Kd, ed interpretati utilizzando le comuni correlazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondita.
m 42,10 23,20
1.5.40.0 PROVA DI DISSIPAZIONE DILATOMETRICA DMTA.Prova di dissipazione dilatometrica DMTA
eseguita in terreni coesivi alla profondita richiesta. E' compresa la restituzione grafica dei dati e
quanto altro occorre per dare la prova completa.
1.5.40.1 Compenso per prova della durata fino ad un'ora. h 117,00 65,00
1.5.40.2 Compenso per prova a partire dalla seconda ora. 99,00 54,00
1.5.40.3 Compenso per prova a partire dalla settima ora. h 79,00 43,60

>0
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Numero
d'ordine

1.6
1.6.10.0

1.6.10.1
1.6.10.2
1.6.10.3
1.6.20.0

1.6.20.1
1.6.20.2
1.6.20.3
1.6.30

Descrizione dell'articolo

PROVE DI PERMEABILITA’

ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITA.Esecuzione prove di permeabilita in situ secondo le
modalita definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' compreso quanto occorre per dare
le prove complete.

Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio.

Tipo "Lugeon".

Tipo "Lefranc".

ESECUZIONE DI PROVE DI EMUNGIMENTO IN FORI PIEZOMETRICI. Esecuzione di prove di
emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.
Installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata.

Spurgo e sviluppo del piezometro a mezzo "air lift" e/o pompaggio.

Esecuzione prove di pompaggio in piezometri diametro mm 100 con pompa da 2-3 | x s.

PROVE DI PERMEABILITA IN POZZETTI SUPERFICIALI. Prove di permeabilitd in pozzetti
superficiali. Sono compresi: il trasporto e I'approntamento della strumentazione; I'esecuzione delle
prove. E' compreso quanto altro occorre per dare le prove completeSono esclusi: I'onere per la
predisposizione dello scavo;la graficizzazione, I'elaborazione e l'interpretazione dei dati

cad

prezzo
€

127,00
110,00
95,00

315,00
41,00
47,30

190,00

costo minimo
manodopera
€

70,00
61,00
52,00

173,00
22,50
26,00

104,00
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costo minimo
Numero - I prezzo
N Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

1.7 MISURE INCLINOMETRICHE, ESTENSIMETRICHE E PIEZOMETRICHE

1.7.10 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE DI MISURA. Trasporto in andata e ritorno delle

attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a

tubo inclinometrico nell'ambito della zona strumentata. cad 221,00 122,00
1.7.20.0 MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE IDONEA STRUMENTAZIONE. Misure inclinometriche

mediante idonea strumentazione quale sonda dotata di sensore servoinclinometrico biassiale,

sensibilita 20.000 sen a. E' compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete.

1.7.20.1 Per ogni livello di lettura eseguito su due guide. cad 3,13 1,72
1.7.20.2 Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide. cad 6,30 3,46
1.7.20.3 Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della

restituzione grafica. cad 64,00 35,10
1.7.30 MISURE PIEZOMETRICHE MEDIANTE SCANDAGLIO ELETTRICO. Rilievo di falda acquifera su

tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. E'

compresa la restituzione grafica dei dati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati

della misurazione completi. cad 9,60 5,30
1.7.40 MISURA ESTENSIMETRICA MEDIANTE COMPARATORE.Misura estensimetrica mediante

comparatore rimovibile su ciascuna base dell’estensimetro opportunamente predisposta per la

misura manuale. E' compresa la restituzione grafica dei dati. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare i risultati della misurazione completi. cad 12,60 6,90
1.7.50.0 ESTENSIMETRO AD ASTE.Estensimetro ad aste con testa di misura da 1 a 6 basi ed aste in fibra

di vetro, da installare in foro appositamente realizzato, predisposto per la misura di tipo meccanico

(con comparatore centesimale rimovibile) od automatico (con sensore di spostamento e centralina

di acquisizione dati automatica), fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare

I'estensimetro completo. Sono esclusi: la perforazione; la cementazione con miscele cementizie; le

eventuali opere murarie occorrenti per il corretto ancoraggio della testa di misura.

1.7.50.1 Testa di misura in acciaio inox monobase, completa di coperchio di protezione a tenuta stagna

realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di chiusura. cad 504,00 277,00
1.7.50.2 Testa di misura in acciaio inox multibase (max n.6 basi), completa di coperchio di protezione a

tenuta stagna realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di

chiusura. cad 662,00 364,00
1.7.60 ASTA IN FIBRA DI VETRO DIAMETRO MM 8,00 CON GUAINA Asta in fibra di vetro diametro mm

8,00 con guaina di protezione esterna, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'ancoraggio

superiore in acciaio inox e I'ancoraggio inferiore in acciaio a forte zincatura ad aderenza migliorata;

i tubi di iniezione e scarico. m 8,80 4,82
1.7.70 COMPARATORE MECCANICO REMOVIBILE PER IL RILIEVO DEGLI SPOSTAMENTI

DELL’ESTENSIMETRO.Comparatore meccanico removibile per il rilievo degli spostamenti

dell’estensimetro, con sistema di accoppiamento a centramento forzato, risoluzione 0,01 mm,

fornito e posto in opera. Sono compresi:la custodia per il trasporto; il sistema per il controllo della

taratura nel tempo. cad 504,00 277,00
1.7.80 TRASDUTTORE ELETTRICO DI SPOSTAMENTO PER LA MISURA IN AUTOMATICO DEGLI

SPOSTAMENTI DELL’ESTENSIMETRO.Trasduttore elettrico di spostamento per la misura in

automatico degli spostamenti dell’estensimetro, con sensore di tipo potenziometrico lineare, campo

di misura mm 25,00, linearita 0,2% FS, segnale in uscita in tensione o corrente, alloggiato in

contenitore a tenuta stagna realizzato con materiale non soggetto a corrosione, predisposto per

I'attacco alla testa dell’estensimetro. cad 579,00 318,00
1.7.90 CENTRALINA DI ACQUISIZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI, RISOLUZIONE 8 BIT.Centralina di

acquisizione e memorizzazione dati automatica monocanale, risoluzione 8 bit, accuratezza 0,4%

FS, capacita di memoria min. 1800 letture, tipo di memoria EEPROM (non volatile), standard di

comunicazione RS232, intervallo di acquisizione programmabile, alimentazione con batteria

interna, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura, completa di cavo di collegamento al

computer e software di comunicazione. cad 1.230,00 676,00
1.7.100 CENTRALINA DI ACQUISIZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI, N 6 INGRESSI.Centralina di

acquisizione e memorizzazione dati automatica, n. 6 ingressi analogici in tensione e/o corrente,

risoluzione 16 bit, accuratezza 0,05% FS, capacita di memoria di almeno 50000 letture, tipo di

memoria EEPROM (non volatile), standard di comunicazione RS232, intervallo di acquisizione

programmabile, batteria interna ricaricabile, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura,

completa di batteria supplementare da sostituire periodicamente, carica batteria, cavo di

collegamento al computer e software di comunicazione. cad 3.720,00 2.046,00
1.7.110 CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE SCHERMATO.Cavo elettrico multipolare schermato per il

collegamento dei sensori con la centralina di acquisizione dati, con un numero di poli adeguato al

tipo ed al numero di sensori da collegare. m 3,13 1,72
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costo minimo
Nlum?ro Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €
18 PROVE IN SITU
1.8.10 PROVE DI DETERMINAZIONE DELLA DENSITA. Prove di determinazione della densita in situ
con volumometro a sabbia. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.Sono escluse
le spese di viaggio e trasferta. cad 75,00 41,40
1.8.11 DETERMINAZIONE DI VISCOSITA E/O FLUIDITA Determinazione di viscosita e/o fluidita
attraverso prove eseguite con viscosimetro di Masch o con cono condotta fino al raggiungimento
dei valori di viscosita richiesti dalla D.L. cad 10,80 5,90
1.8.20 PROVA DI CARICO SU PIASTRA. Esecuzione di prova di carico su piastra con tre incrementi di
carico, con determinazione del Modulo (Md) e realizzazione del grafico carico/deformazione,
eseguita con un ciclo di carico escarico, con piastra del diametro di 300 mm, compresa la
determinazione del contenuto naturale in acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
la prova completa. Sono esclusigli oneri dovuti a trasferimenti, personale e mezzo di contrasto.
cad 228,00 125,00
1.8.30.0 COMPENSO PER PROVA DI CARICO SU PIASTRA. Compenso per prova di carico su piastra
1.8.30.1 Per prova eseguita con piastra di diametro >300mm cad 33,70 18,50
1.8.30.2 Per ogni ciclo di carico e scarico aggiuntivo cad 33,70 18,50
1.8.30.3 Per ogni incremento di carico aggiuntivo. cad 33,70 18,50
1.8.40 PROVA C.B.R. IN CAMPO. Prova C.B.R. in campo, secondo normativa C.N.R., per la
determinazione dell'indice di portanza C.B.R. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. cad 229,00 126,00
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costo minimo
N.um?ro Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €
1.9 INDAGINI GEOFISICHE: SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI (S.E.V.), PROFILI ELETTRICI DI
RESISTIVITA APPARENTE, PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE
ELETTRICHE) PROSPEZIONI SISMICHE DI SUPERFICIE E IN FORO GEORADAR, LOGS
GEOFISICI IN POZZO.

1.9.10 APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO PER PROSPEZIONI GEOLETTRICHE.

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro

revisione, di tipo geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici compreso il carico e lo

scarico. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilita. a corpo 315,00 173,00
1.9.20.0 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER SONDAGGI PER PROSPEZIONI

GEOLETTRICHE.Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso I'onere dello

spostamento dal primo al successivo. E' compreso quanto occorre per dare linstallazione

completa.
1.9.20.1 Per strumentazione tipo SEV. a corpo 95,00 52,00
1.9.20.2 Per profili elettrici e apparati multielettrodici a corpo 157,00 86,00
1.9.30.0 ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) TIPO "SCHLUMBERGER".

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger"

con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di restituzione

grafica dei dati del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.

1.9.30.1 Per ogni sondaggio con stendimento A-B <200 m. cad 265,00 146,00
1.9.30.2 Per ogni successivo tratto di m 100 o frazione oltre i primi m 200. cad 37,90 20,80
1.9.40.0 ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) TIPO "WENNER". Esecuzione

sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di

7 misure per decade logaritmica, comprensivo di restituzione grafica dei dati del sondaggio. E'

compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.
1.9.40.1 Per ogni sondaggio con stendimento di A-B <200 m. cad 379,00 208,00
1.9.40.2 Per ogni successivo tratto di m 100 o frazione oltre i primi m 200. cad 58,00 31,70
1.9.50 COMPENSO ADDIZIONALE PER ESECUZIONE DI SONDAGGI. Compenso addizionale per

esecuzione di sondaggi in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali con dispositivo

quadripolare tipo "Wenner" o "Schlumberger". m 0,31 0,17
1.9.71.0 PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE ELETTRICHE).Profili elettrici

multielettrodici, mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 32. F’

compresa la restituzione grafica dei dati. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

'indagine completa.
1.9.71.1 Per profili con equidistanza elettrodica fino a m 3. m 9,60 5,30
1.9.71.2 Per profili con equidistanza elettrodica sopra i m 3. m 5,70 3,12
1.9.72 APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO DI

STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI DI TIPO SISMICO IN ONDEP O S

O MASW.Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed

attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione di superficie P o

S o MASW o in foro, compreso il carico e lo scarico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'approntamento completo.Sono esclusi eventuali oneri di accessibilita. cad 315,00 173,00

1.9.80.0 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IN CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN

FORO.Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso I'onere

dello spostamento dal primo al successivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'installazione completa.
1.9.80.1 Per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a rifrazione” e base sismica con onde P o

S o MASW. cad 96,00 53,00
1.9.80.2 Per installazione attrezzature di indagine in foro per down hole. cad 157,00 86,00
1.9.80.3 Per installazione attrezzature di indagine in foro per cross-hole. cad 252,00 139,00
1.9.90.0 ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE IN ONDE P O S CON BASE FINO A

M230.Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P o S ocon base fino a m230 con uso di

sismografo multicanale a non meno di 16 bit e nonnon meno di 24 canali, numero di

energizzazioni, non inferiori a 5, con qualsiasi tipo di energizzazione in compressione o di taglio,

escluso l'uso di esplosivi, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati

di campagna in supporto cartaceo e magnetico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
1.9.90.1 Con spaziature geofoniche < m 5. m 10,10 5,60
1.9.90.2 Con spaziature geofoniche >m 5 e <m 10. m 8,80 4,82
1.9.91 ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON METODOLOGIA MASW.Esecuzione

profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m,

guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né filtraggio. Acquisizione onde

di Rayleigh e/o onde di Love, mediante geofoni verticali da 4,5 Hz, e/o orizzontali da 10 Hz,

energizzazioni in compressione e/o di taglio a piudistanze differenziate,ad entrambi gli estremi del

profilo.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito m 10,10 5,60
1.9.100 COMPENSO PER ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE. Compenso per esecuzione

profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230, per rilievi con I'esecuzione di altre dromocrone

per coppie di tiro aggiuntive esterne alla base. m 1,88 1,04
1.9.121.0 PROVE SISMICHE TIPO "DOWN-HOLE" IN FORO GIA PREDISPOSTO. Prove sismiche tipo

"Down-hole" in foro gia predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazione dati su

supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilita di pretrigger. Utilizzo di una sorgente

posta a distanza di 3 — 4 metri dal centro del foro. Esecuzione delle misure con passo di non meno

di m 1, energizzazione al taglio con inversione di fase per lettura delle fasi S, energizzazione a

battuta verticale per la lettura delle fasi P. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le

prove complete.
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Numero
d'ordine

1.9.121.1
1.9.121.2

1.9.130

1.9.140

1.9.150

1.9.160

1.9.170

1.9.180

1.9.190

1.9.200

1.9.210

1.9.220.0

1.9.220.1

1.9.220.2
1.9.220.3
1.9.220.4
1.9.220.5
1.9.220.6
1.9.220.7

Descrizione dell'articolo

Con l'utilizzo di un unico sensore.Per ogni prova in fori da m 30 di profondita trenta punti di misura.
Con I'utilizzo di due sensori a tre componenti ortogonali, I'orientazione di uno dei trasduttori di ogni
sensore in direzione parallela alla sorgente.Per ogni prova in fori da m 30 di profondita e trenta
punti di misura.

PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALI PER PROVE “DOWN-
HOLE".Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole” eseguendo rivestimento
del foro con tubazione in PVC od altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro
interno del tubo deve essere compreso fra mm 80 e mm 125 e lo spessore fra mm 5 e mm 10.
Cementazione dal basso dei fori in corrispondenza dello spazio anulare compreso fra le pareti del
foro ed il tubo di rivestimento fino al rifluimento della miscela cementizia in superficie, utilizzando
valvola di fondo foro e qualora non sia possibile, utilizzare un tubo calato nell'intercapedine fino a
fondo foro. E' compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione
del pozzetto protettivo.

PROVE SISMICHE TIPO "CROSS-HOLE" IN FORI GIA PREDISPOSTI. Prove sismiche tipo
"Cross-hole" in fori gia predisposti e con verticalita controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione
escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, registrazione dati su supporto
magnetico e restituzione cartacea, con disponibilita di pretrigger. Utilizzo di una sorgente calata in
foro ad una profondita iniziale non superiore a m 1.5, provvista di dispositivo di aggancio e sgancio
alle pareti del foro, che assicuri salda aderenza e capace di produrre onde di taglio polarizzate su
piani verticali. Sensore velocimetrico a tre componenti ortogonali. Orientazione di uno dei
trasduttori in direzione parallela alla sorgente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le
prove complete. Esecuzione delle misure con passo massimo di m 1.Per ogni prova in fori da m30
di profondita e trenta punti di misura.

PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALI PER PROVE “CROSS-HOLE”.
Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove "Cross-Hole" eseguendo il rivestimento del
foro con tubi inclinometrici in PVC o metallici, avvitabili o comunque collegabili senza l'uso di rivetti
metallici sporgenti entro la luce interna del tubo; con diametro interno del tubo non inferiore a mm
70. Cementazione dal basso dei fori in corrispondenza dello spazio anulare compreso fra le pareti
del foro ed il tubo di rivestimento. La distanza reale tra i fori di rilievo e la loro verticalita dovra
essere testata per ogni punto di misura, tramite misure inclinometriche di precisione, tale da
rendere trascurabile I'errore nel calcolo delle velocita. E' compreso quanto altro occorre per dare la
predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo e delle misure inclinometriche che
saranno compensate con relativa voce di prezzario.

APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO PER PROSPEZIONI
GEORADAR.Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed
attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di
accessibilita.

INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IN CIASCUN PROFILO DI INDAGINE PER PROSPEZIONI
GEORADAR .Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo
spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e
cose, il decespugliamento delle aree ed il livellamento del terreno qualora necessario.
ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR CON ASSETTO TRAMITE ANTENNA
SINGOLA.Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali
ogni 5 m o a maglia predeterminata, su di una fascia di ampiezza massima di 1 m, con assetto di
investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondita possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche
del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo
o informatico. E’ compreso quanto occorre per dare I'indagine completa.E’ esclusa I'elaborazione
dei dati mediante processing di livello medio - alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.).

ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR CON QUATTRO ANTENNE IN LINEA.Esecuzione di
indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali o a maglia predeterminata,
su di una fascia di ampiezza massima paridi 3 m, assetto di investigazione tramite quattro antenne
in linea, metodo di investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la
maggior definizione e profondita possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle
caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su
supporto cartaceo o informatico. E’ compreso quanto occorre per dare l'indagine completa.E’
esclusa l'elaborazione dei dati mediante processing di livello medio - alto (deconvoluzione,
migrazione, ecc.).

APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO.Approntamento attrezzature e trasporto in
andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo,
compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita.

INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.Installazione attrezzature per I'esecuzione di logs geofisici in
pozzo in ciascuna verticale d’'indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo foro al
successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose all'interno dei fori di
indagine.

ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO.Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire I'acquisizione completa dei dati.

Gamma naturale, resistivita 16”,64”, laterale, resistenza “single point”, potenziali spontanei,
temperatura e conducibilita del fluido congiuntamente.

Gamma naturale.

Ps, Single Point.

Ps, 16”,64", laterale.

Temperatura.

Caliper.

Flow-meter.

u.m.

cad

cad

cad

a corpo

cad

a corpo

3/3/3/3(3|3|3

prezzo
€

1.589,00

2.278,00

25,20

2.380,00

47,90

315,00

127,00

7,50

12,80

820,00

157,00

17,70
6,00
6,40
7,00
4,41
5,00
9,60

costo minimo
manodopera

€
874,00

1.253,00

13,90

1.190,00

27,70

173,00

70,00

4,14

7,00

451,00

86,00

9,70
3,29
3,51
3,85
2,42
2,77
5,30
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1
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1

-

-

-

-

-
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alalala

Numero
d'ordine

.10
101

.10.10.0

10.10.1

.10.10.2
.10.10.3

10.10.4

.10.10.5
.10.10.6

10.10.7

.10.10.8
.10.20.0
.10.20.1
.10.20.2
.10.20.3
.10.20.4

.10.30

.10.40.0

10.40.1

.10.40.2
.10.40.3
.10.40.4

Descrizione dell'articolo

PALIFICAZIONI

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE
O A PERCUSSIONE.Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la
realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.

PALI FINO M 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati completi in
opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck
250 kg x cmgq; la trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) non escluso
I'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura;
la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali
di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed
onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: il trasporto e I'approntamento
dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i
prezzi di cui al CAP 3.La misuraverraeffettuataperla lunghezza effettivadei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 30.

Con diametro del palo cm 40.

Con diametro del palo cm 50.

Con diametro del palo cm 60.

Con diametro del palo cm 80.

Con diametro del palo cm 100.

Con diametro del palo cm 120.

Con diametro del palo cm 150.

COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI. Compenso alla realizzazione di pali.

Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro.
Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

Per I'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro.Misurato a cm di
diametro per metro di lunghezza.

Per rivestimento provvisorio del foro per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda
freatica.Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

Per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per
trovanti superioria m 1,00.

COMPENSO PER TUBI DI VERIFICA. Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da
applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio all'armatura
metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovra sporgere dalla testa del palo. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

PALO PREFABBRICATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Palo prefabbricato in conglomerato
cementizio armato, classe Rck 500 kg x cmq, di forma tronco conica a sezione anulare di spessore
adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi: I'armatura longitudinale di acciaio;
le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo
saldato); la puntazza metallica in punta; l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di
peso adeguato; il riempimento della cavita del palo con conglomerato cementizio; la demolizione
della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.Sono escluse le prove di carico.

Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore a ton 60.

Per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale non inferiore in testa a ton 90.

Per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale in testa non inferiore a ton 115.

Per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale in testa non inferiore a ton 135.

cad

3(3|3|3|3|3|3|3

mxcm

mxcm

mxcm

mxcm

3|3|3|3

prezzo costo minimo

manodopera

€

€

1.260,00 675,00
39,70 8,40
51,00 10,70
61,00 13,00
85,00 18,00
120,00 25,50
171,00 36,20
231,00 49,00
299,00 63,00
0,08 0,02
0,11 0,02
0,25 0,05
0,98 0,22
8,10 1,71
87,00 12,60
97,00 14,10
106,00 15,40
114,00 16,40
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Numero
d'ordine

1.1
1.11.10.0

.11.10.1
.11.10.2
.11.10.3
11.10.4
.11.10.5
.11.10.6
.11.20.0

aAlalalalalala

1.11.20.1
1.11.20.2
.11.30.0

-

1.11.30.1
1.11.30.2

Descrizione dell'articolo

DIAFRAMMI

SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO. Setti di diaframmi in
calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondita oltre m
6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita
attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con
saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo;
I'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura
del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli
guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al Cap. 3.
Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture, dopo la
asportazione della crosta superficiale e la scalpellatura del getto per la preparazione del piano
suddetto.

Dello spessore di cm 60 e profondita fino a m 30,00.

Dello spessore di cm 60 e profondita da m 30,01 a m 40,00.

Dello spessore di cm 60 e profondita da m 40,01 a m 50,00.

Dello spessore di cm 80 e profondita fino a m 30,00.

Dello spessore di cm 80 e profondita da m 30,01 a m 40,00.

Dello spessore di cm 80 e profondita di m 40,01 a m 50,00.

COMPENSO Al SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO IN C.A. CON L'IMPIEGO DI FANGHI
BENTONITICI. Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con l'impiego di
fanghi tissotropici bentonitici durante lo scavo. Sono compresi: I'esecuzione delle tubazioni per il
getto, con giunti impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le
attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per consentire una
esatta esecuzione del setto

Per scavi fino a m 30,00.

Per la parte di scavo oltre m 30,00.

SCAVO DI FORO A VUOTO PER SETTI. Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna
mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza limpiego di fanghi bentonitici. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo di spessore di cm 60.

Scavo di spessore di cm 80.

prezzo costo minimo

u.m. manodopera
€
€

mq 106,00 17,60
mq 114,00 19,00
mq 121,00 20,20
mq 128,00 21,20
mq 131,00 21,70
mq 147,00 24,40
mq 13,70 2,03
mq 27,40 4,06
mq 40,50 18,60
mq 46,80 21,50
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Numero
d'ordine

A2
.12.10.0

.12.10.1

12.10.2

.12.10.3
12.10.4

12.10.5

.12.10.6
12.20.0

.12.20.1
12.20.2

12.20.3

12.20.4
12.20.5

12.20.6

.12.30

12.40

.12.50

.12.60

Descrizione dell'articolo

POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE

POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma
per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare
franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono
compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei,
trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il
trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle perforazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di perforazione
realizzato, misurato dal piano di campagna.

Con diametro cm 130-160.

Con diametro cm 161-190.

Con diametro cm 191-210.

Con diametro cm 211-230.

Con diametro cm 231-330.

Con diametro cm 331-400.

COMPENSO Al POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE PER LA PROFONDITA ECCEDENTE | M 25.
Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita eccedente i m 25.

Con diametro cm 130-160.

Con diametro cm 161-190.

Con diametro cm 191-210.

Con diametro cm 211-230.

Con diametro cm 231-330.

Con diametro cm 331-400.

TUBAZIONE DEFINITIVA. Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi
imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in opera, a qualunque profondita, entro le
perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovra avere uno spessore
adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento protettivo, con zincatura a
caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ESECUZIONE DI PERFORAZIONE ALL'INTERNO DI POZZI DRENANTI. Esecuzione di
perforazione all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione per la realizzazione della condotta di
fondo, per lo scarico a gravita delle acque drenate, del diametro di mm 130, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, con rivestimento continuo del foro se necessario. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il rivestimento continuo del foro.

TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN ACCIAIO FE 510. Tubazione di rivestimento
definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravita delle acque drenate,
con giunti filettati. Sono compresi: la cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento con
malta cementizia; la relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Impermeabilizzazione di
fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo Rck 200 per evitare dispersioni
d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel tratto tra la fine della perforazione e
la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la
contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per
I'esecuzione della impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.

3|3|3|3|3|3

3|3|3|3|3|3

kg

kg

mc

prezzo
€

158,00
169,00
186,00
204,00
296,00
361,00

49,50
60,00
77,00
91,00
158,00
208,00

3,54

209,00

3,87

155,00

costo minimo
manodopera
€

63,00
68,00
75,00
82,00
119,00
145,00

19,90
24,00
30,80
36,40
63,00
84,00

0,58

84,00

0,64

19,20
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Numero
d'ordine

1.13
1.13.10.0

1.13.10.1
1.13.10.2
1.13.20.0

1.13.20.1
1.13.20.2
1.13.30.0
1.13.30.1

1.13.30.2

Descrizione dell'articolo

FORI DRENANTI

FORI DRENANTI PROFONDI SUB-ORIZZONTALI O INCLINATI. Fori drenanti profondi sub-
orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde
idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati
escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a
rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del
diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm
3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante
dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro
se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Da m 0 am 25,00.

Da m 25,01 a m 50.

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI ALL'INTERNO DEI POZZI. Fori
drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la
captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti o bagnati, realizzati mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro
non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50,
di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate,
avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-
3.Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Da m 0 am 25,00.

Da m 25,01 a m 50.

COMPENSO Al FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI. Compenso ai fori
drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.

Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea
camicia metallica.

Per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con
corone diamantate.

3|3

3|3

costo minimo
manodopera
€

prezzo
€

68,00 24,40
84,00 30,10

145,00 52,00
173,00 62,00

15,80 5,70

167,00 60,00
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Numero
d'ordine

14
141

.14.10.0

14.10.1

.14.10.2
.14.10.3

14.10.4

.14.10.5
.14.10.6

14.10.7

.14.20.0

.14.20.1
.14.20.2

14.20.3

.14.20.4

.14.20.5
.14.20.6

14.20.7

.14.30

.14.40

.14.50

.14.60.0

14.60.1

.14.60.2
.14.60.3

14.60.4

.14.60.5
.14.60.6
.14.60.7

Descrizione dell'articolo

FONDAZIONI SPECIALI: MICROPALI

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE
E ROTOPERCUSSIONE.Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno,
dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico,
lo spostamento all'interno del cantiere, il personale necessario.

PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI).Pali speciali di piccolo diametro e di
elevata capacita portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a
rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con
armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5,
lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte
inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia
additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati
successivamente ad alta pressione in piu riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la
creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le attrezzature
necessarie per le iniezioni delle miscele. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi: il trasporto e I'approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura
dell’armatura metallica.

Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.

Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.

Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.

Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.
Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
COMPENSO Al PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI).Compenso per
attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in
calcestruzzo. E' escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte.

Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa.
Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 80.

Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 89
circa.

Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 101.
Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 114.
Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 114.
MISCELA CEMENTIZIA. Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali,
eccedente due volte il volume teorico del foro.Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato,
compresa la bentonite ed eventuali additivi.

ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FE510. Armatura tubolare valvolata in acciaio
Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti
di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della
lunghezza totale.

MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE Al SOLFATI. Miscela cementizia con resistenza ai solfati e
rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed iniettata per micropali,
eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono
compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE Al SOLFATI. Compenso per miscela
cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della
tradizionale miscela cementizia, T425.

Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.

Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.

Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.

Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.
Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.
Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.

cad

3(3|3|3|3/|3|3

3|3

3

3333

kg

3/3/3/3|3/3|3

prezzo costo minimo

manodopera
€
€

1.070,00 559,00
52,00 24,60
60,00 28,50
74,00 34,90
83,00 39,30
101,00 47,60
99,00 46,60
106,00 50,00
13,80 6,50
15,00 7,10
19,20 9,10
20,80 9,80
22,60 10,70
24,80 11,70
27,60 13,00
27,20 4,59
2,27 0,57
66,00 11,20
3,52 0,00
6,50 0,00
8,20 0,00
11,00 0,00
13,40 0,00
17,40 0,00
18,00 0,00
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Numero
d'ordine

1.15

-

.15.10.0

.15.10.1
.15.10.2
.15.10.3
.15.10.4
.15.10.5
.15.20.0

aAlalalalala

.15.20.1
.15.20.2
.15.20.3
.15.20.4
.15.20.5
.15.30.0

alalalalala

.15.30.1
.15.30.2
.15.30.3
.15.30.4
.15.30.5
.15.40.0

alalalalala

.15.40.1
.15.40.2
.15.40.3
.15.50.0

alalala

.15.50.1
.15.50.2
.15.50.3
.15.60.0

alalala

.15.60.1
.15.60.2
.15.60.3
.15.60.4
.15.60.5

alalalala

Descrizione dell'articolo

TIRANTI

PERFORI IN ROCCE DA MOLTO SCADENTI A SCADENTI (RMR SYSTEM), SU PONTEGGI.
Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) ed in terre di qualsiasi natura e
consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione,
eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.Sono esclusi i ponteggi.

Per diametro medio reso di mm 60-79.

Per diametro medio reso di mm 80-89.

Per diametro medio reso di mm 90-109.

Per diametro medio reso di mm 110-149.

Per diametro medio reso di mm 150-180.

PERFORI IN ROCCE DA DISCRETE A BUONE (RMR SYSTEM), SU PONTEGGI. Perfori in rocce
da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione
o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.Sono esclusi i
ponteggi.

Per diametro medio reso di mm 60-79.

Per diametro medio reso di mm 80-89.

Per diametro medio reso di mm 90-109.

Per diametro medio reso di mm 110-149.

Per diametro medio reso di mm 150-180.

RIPERFORAZIONE DI FORO SU PONTEGGI. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e
cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione
del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurata al metro
lineare per I'effettivo tratto cementato. Sono esclusi i ponteggi.

Per diametro di mm 60-79.

Per diametro di mm 80-89.

Per diametro di mm 90-109.

Per diametro di mm 110-149.

Per diametro di mm 150-180.

INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE. Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua,
cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di
chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle
pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei
materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da
lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al
quintale di miscela secca iniettata.

Per bonifica.

Per chiodature.

Per tiranti.

INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE RESISTENTI Al SOLFATI. Iniezione di miscele cementizie,
composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela
secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla
buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e
la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela iniettata.

Per bonifica.

Per chiodature.

Per tiranti.

PERFORI IN ROCCE DA MOLTO SCADENTI A SCADENTI (RMR SYSTEM). Perfori in rocce da
molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di
acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione
stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

Per diametro medio reso di mm 60-79.
Per diametro medio reso di mm 80-89.
Per diametro medio reso di mm 90-109.
Per diametro medio reso di mm 110-149.
Per diametro medio reso di mm 150-180.

a a 3|3|3|3|3 3|3|3|3|3 3(3|3|3|3

3|3|3|3|3

prezzo
€

45,50
54,00
61,00
72,00
87,00

47,70
58,00
66,00
80,00
96,00

23,30
26,40
30,10
36,30
42,40

21,60
25,50
27,90

57,00
61,00
65,00

42,30
47,70
56,00
63,00
77,00

costo minimo
manodopera
€

19,90
23,50
26,70
31,20
38,00

20,80
25,30
29,00
34,80
42,10

10,00
11,30
12,90
15,60
18,20

4,73
5,60
6,10

12,50
13,40
14,30

18,50
20,80
24,40
27,60
33,50
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Numero
d'ordine

.15.70.0

.15.70.1
.15.70.2

15.70.3

.15.70.4
.15.70.5
.15.80.0

.15.80.1
.15.80.2

15.80.3

.15.80.4
.15.80.5
.15.90.0

.15.90.1
.15.90.2

15.90.3

.15.90.4
.15.90.5

15.90.6

.15.90.7
.15.90.8
.15.100

.15.110.0

.15.110.1

15.110.2

.15.110.3
.15.110.4
.15.120.0

.15.120.1
.15.120.2

15.120.3

.15.120.4

Descrizione dell'articolo

PERFORI IN ROCCE DA DISCRETE A BUONE (RMR SYSTEM). Perfori in rocce da discrete a
buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione.

Per diametro medio reso di mm 60-79.

Per diametro medio reso di mm 80-89.

Per diametro medio reso di mm 90-109.

Per diametro medio reso di mm 110-149.

Per diametro medio reso di mm 150-180.

RIPERFORAZIONE DI FORO. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per I'effettivo tratto
cementato.

Per diametro di mm 60-79.

Per diametro di mm 80-89.

Per diametro di mm 90-109.

Per diametro di mm 110-149.

Per diametro di mm 150-180.

TIRANTI DI ANCORAGGIO. Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assembilati, con tubi in PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per
far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante
ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di
ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Per tiranti da 1 trefolo.

Per tiranti da 2 trefoli.

Per tiranti da 3 trefoli.

Per tiranti da 4 trefoli.

Per tiranti da 5 trefoli.

Per tiranti da 6 trefoli.

Per tiranti da 7 trefoli.

Per tiranti da 8 trefoli.

TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO. Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in
opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

TESATURA DI TIRANTI. Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla
Direzione dei Lavori, mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta 'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti da tendere da n.1-10.

Tiranti da tendere da n.11-20.

Tiranti da tendere da n.21-30.

Tiranti da tendere oltre n.30.

RITESATURA DI TIRANTI. Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta 'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti da ritendere da n.1-10.

Tiranti da ritendere da n.11-20.

Tiranti da ritendere da n.21-30.

Tiranti da ritendere oltre n.30.

prezzo
u.m. €
m 43,60
m 52,00
m 60,00
m 66,00
m 80,00
m 10,00
m 14,00
m 17,90
m 22,60
m 26,70
m 21,10
m 26,40
m 34,30
m 41,10
m 43,10
m 46,20
m 51,00
m 56,00
kg 6,10
cad 117,00
cad 79,00
cad 64,00
cad 58,00
cad 82,00
cad 55,00
cad 46,90
cad 40,10

costo minimo
manodopera

€

19,00
22,60
26,20
29,00
34,80

4,44
6,20
8,00

10,00

11,80

5,60
7,00
9,00
10,80
11,40
12,20
13,40
14,80

2,40

61,00
41,40
33,70
30,40

43,10
28,70
24,60
21,00
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Numero
d'ordine

16
.16.10

.16.20.0

.16.20.1
.16.20.2
.16.20.3
.16.20.4
.16.20.5
.16.20.6

.16.20.7

.16.20.8

.16.30

.16.40

.16.50

.16.60

.16.70.0

.16.70.1
.16.70.2
.16.70.3
.16.80.0

.16.80.1
.16.80.2
.16.80.3
.16.90

.16.100.0

.16.100.1
.16.100.2
.16.100.3
.16.100.4
.16.110

.16.120.0

.16.120.1
.16.120.2
.16.120.3
.16.120.4

Descrizione dell'articolo

POZZI PER ACQUA

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A
PERCUSSIONE. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per l'esecuzione di
pozzi d'acqua. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al
cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.
PERFORAZIONE A PERCUSSIONE , IN TERRENO SCIOLTO, PER L'ESECUZIONE DI POZZI
PER ACQUA, FINO ALLA PROFONDITA DI M 60. Perforazione a percussione, in terreno sciolto,
per l'esecuzione di pozzi per acqua fino alla profondita di m 60, utilizzando tutti gli utensili
necessari per il corretto avanzamento, con l'uso di colonna filettata o con morsa giracolonna. E'
compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

Per perforazioni del diametro di mm 400 con colonna ad elementi filettati.

Per perforazioni del diametro di mm 500 con colonna ad elementi filettati.

Per perforazioni del diametro di mm 600 con colonna ad elementi filettati.

Per perforazioni del diametro di mm 700 con colonna ad elementi filettati.

Per perforazioni del diametro di mm 800 con colonna ad elementi filettati.

Per perforazioni del diametro di mm 400 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento
provvisorio.

Per perforazioni del diametro di mm 500 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento
provvisorio.

Per perforazioni del diametro di mm 600 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento
provvisorio.

COMPENSO PER PERFORAZIONE DI ROCCIA, CONGLOMERATI, MANUFATTI. Compenso per
perforazione di roccia, conglomerati e manufatti di qualsiasi tipo e natura.

COMPENSO PER PROFONDITA DA M 60 E FINO A M 100. Compenso per perforazione a
profondita comprese frai m 60 ed i m 100 dal piano di campagna.

COMPENSO PER PROFONDITA DA OLTRE M 100 E FINO A M 150. Compenso per perforazione
a profondita oltre i m 100 e fino a m 150 dal piano di campagna.

TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE CON
METODO A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI FLUIDI. Trasporto ed
approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta di
fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere;
I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

PERFORAZIONE, IN TERRENO SCIOLTO, PER L'ESECUZIONE DI POZZI PER ACQUA, CON
METODO A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI FLUIDI. Perforazione, in terreno
sciolto, per I'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione diretta di
fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento del fluido di perforazione piu
idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare e all'opera da realizzare. E' compreso quanto
occorre per dare la perforazione completa.

Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2.

Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

COMPENSI PER PERFORAZIONI IN ROCCIA, ETC.. Compensi per perforazione in roccia,
conglomerati, manufatti.

Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2.

Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE CON METODO
A ROTAZIONE (O ROTOPERCUSSIONE) CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI ARIA E/O
SCHIUMA. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione)
con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata
e ritorno dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale
necessario.

PERFORAZIONE, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CON METODO A ROTAZIONE (O
ROTOPERCUSSIONE) CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI ARIA E/O SCHIUMA. Perforazione
con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando
gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E' compreso
guanto occorre per dare la perforazione completa.

Per diametro di perforazione fino a 7".

Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2.

Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE CON METODO
A CIRCOLAZIONE INVERSA. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione
inversa dei fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale
al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

PERFORAZIONE A ROTAZIONE, IN TERRENO SCIOLTO CON CIRCOLAZIONE INVERSA DEI
FLUIDI. Perforazione con metodo a rotazione con circolazione inversa dei fluidi, utilizzando gli
utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione pi- idoneo in
relazione al tipo di terreno da attraversare o all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre
per dare la perforazione completa.

Per diametro di perforazione fino a mm 600.

Per diametro di perforazione fino a mm 800.

Per diametro di perforazione fino a mm 1000.

Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.

cad

3|3|3|3|3

3

mxcm

mxcm

mxcm

cad

3|3|3

3|3|3

cad

3|3|3|3

cad

3|3|3|3

prezzo
€

1.260,00

77,00
101,00
123,00
160,00
184,00

139,00
167,00
200,00
1,51
0,46

0,88

1.260,00

106,00
130,00
181,00

51,00
62,00
90,00

1.260,00

94,00
154,00
188,00
226,00

1.512,00

179,00
196,00
212,00
243,00

costo minimo
manodopera
€

675,00

28,50
37,20
45,50
59,00
68,00

51,00
62,00
74,00
0,56
0,17

0,32

675,00

38,60
47,30
66,00

18,50
22,50
32,70

675,00

35,50
58,00
71,00
85,00

810,00

53,00
59,00
63,00
73,00
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ala
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Numero
d'ordine

.16.130.0

.16.130.1

16.130.2

.16.130.3
.16.130.4
.16.140.0

.16.140.1
.16.140.2
.16.150
.16.160
.16.170
.16.180
.16.190

.16.200.0

.16.200.1

16.200.2

.16.200.3
.16.200.4

16.200.5

.16.200.6
.16.200.7

16.200.8

.16.210.0

.16.210.1
.16.210.2
.16.220.0

16.220.1

.16.220.2
.16.220.3
.16.230.0

.16.230.1
.16.230.2

.16.230.3
.16.240.0

.16.240.1
.16.240.2

Descrizione dell'articolo

COMPENSI PER PERFORAZIONI IN ROCCIA, ETC. Compensi per perforazione in roccia,
conglomerati, manufatti.

Per diametro di perforazione fino a mm 600.

Per diametro di perforazione fino a mm 800.

Per diametro di perforazione fino a mm 1000.

Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.

RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rivestimento
definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera di acciaio elettrosaldata, fornito e posto in opera a
qualsiasi profondita. E' compreso quanto occorre per dare il rivestimento completo.

Tubazione cieca in acciaio al carbonio.

Tubazione cieca in acciaio inox AISI 304.

COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FILTRI DEL TIPO "A PONTE". Compenso per la
formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a ponte".

COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FILTRI DEL TIPO "A PASSANTI". Compenso per la
formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a passanti".

COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FILTRI DEL TIPO "ANTISABBIA A SPIRALE".
Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "antisabbia a spirale".
COMPENSO PER LA BITUMATURA DEL RIVESTIMENTO DI POZZI. Compenso per la
bitumatura di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata.

COMPENSO PER LA ZINCATURA DEL RIVESTIMENTO DI POZZI. Compenso per la zincatura a
caldo di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata.

RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI POZZO CON TUBI IN PVC O IN PP. Tubazione in PVC atossico
o in polipropilene (PP) atossico, per rivestimento definitivo di pozzo, rispondente al D.M. 174/04 ed
alla Circolare Min. San. 102/78 filettata, avvitata testa a testa o con giunto a bicchiere, avente
classe di rigidita, determinata in conformita alla UNI EN ISO 9969, con campo di applicazione nella
captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80°C (UNI EN 727), compresa la fornitura e
posa in opera a qualsiasi profondita. E' compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento
completo.

Per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo cieco.

Per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo filtro.

Per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo cieco.

Per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo filtro.

Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo cieco.

Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo filtro.

Per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo cieco.

Per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo filtro.

DRENAGGIO IN OPERA. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati,
calibrato e selezionato. Sono compresi il materiale; la posa in opera; I'eventuale pistonaggio per
I'assestamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per perforazioni fino al diametro mm 500.

Per perforazioni di diametro superiore a mm 500.

IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'INTERCAPEDINE. Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra
perforo e tubazione di rivestimento definitivo. E' compresa la posa in opera, con immissione del
materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni tubetti di immissione o con
sistema di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguita con argilla di cava.

Eseguita con calcestruzzo.

Eseguita con boiacca pura di cemento.

SPURGO DEL POZZO PER ACQUA. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento
delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza
possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Allestimento del sistema di spurgo.

Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia
colonna.

Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.

PROVE DI PORTATA PER POZZI PER ACQUA. Prove di portata per pozzi per acqua. Sono
compresi: la fornitura del generatore e degli strumenti di misura; il loro allestimento e il personale
necessario alle operazioni di pompaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per garantire il
completamento e la realizzazione della prova di portata.

Allestimento del sistema di pompaggio e di prova.

Avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di idonea portata e prevalenza.

3(3|3|3

kg
kg
kg
kg
kg

kg

3(3|3|3|3|3|3|3

mc
kg

cad

cad

prezzo
€

124,00
139,00
145,00
168,00

3,04
14,80

16,20
1,56
8,50
0,49

1,43

24,20
44,00
67,00
97,00
136,00
176,00
242,00
292,00

19,40
108,00

95,00
169,00
0,57

614,00

77,00
92,00

174,00
59,00

costo minimo
manodopera

€

36,90
41,50
43,40
50,00

1,15
5,60

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

9,10
16,60
25,50
36,80
51,00
66,00
91,00

110,00

8,40
47,00

41,10
73,00
0,25

377,00

47,20
56,00

92,00
31,40
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Capitolo 2

SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI -

21
2.2
23
24
25
2.6

Regione Umbria

PUNTELLATURE - PONTEGGI

Scavi per opere edili.
Rinterri.

Demolizioni.
Rimozioni.
Scomposizioni.

Puntellature, ponteggi, non utilizzabili per la sicurezza dei lavoratori.
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Capitolo 2

Scavi, rinterri, demolizioni, rimozioni, scomposizioni, puntellature, ponteggi

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti
di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni
ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

SCAVI

| prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili; gli scavi
relativi alle opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d'arte vengono computati con i prezzi di cui al
capitolo 17 par. 1.

Gli scavi si definiscono:

a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a

mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;

b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profondita" a partire dalla superficie

del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un

sollevamento verticale per |'asporto delle materie scavate.
Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni, non € compreso I'onere per il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi.

METODI DI MISURAZIONE

Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume
effettivo "in loco", cioé escludendo I'aumento delle materie scavate.

Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale, quando detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, sbatacchiature, paratie o simili
strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

DEMOLIZIONI

Demolizioni di muratura. | prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al
volume effettivo delle murature demolite.

Le misurazioni al mc vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all'effettivo volumetrico dell'edificio
al filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti, comignoli e simili.

Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

- l'innaffiamento;

- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;

- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;

- la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la scariolatura, la pulizia e I'accatastamento dei materiali
ricuperabili riservati allAmministrazione.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro etc. anche quelli
relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere o
manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a
guidarli e trasportarli in basso.

PONTEGGI A GIUNTO TUBO NON FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

| ponteggi, utilizzati per sostenere macchine da lavoro ed altre simili funzioni, devono essere installati su
una base stabile e solida, le estremita inferiori dei montanti debbono poggiare su apposite piastre metalliche di
spessore tale da resistere senza subire deformazioni al carico da sopportare.

Le zone di calpestio dei ponti, passerelle e impalcature di servizio devono essere complete per tutta la
loro lunghezza e larghezza.

| vari elementi metallici dei ponteggi devono essere sottoposti a periodica revisione e manutenzione al fine
di non compromettere le caratteristiche di stabilita e resistenza, facendo particolare attenzione alle aste ed ai
giunti.
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costo minimo
Numero - e prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

2.1 SCAVI PER OPERE EDILI

2.1.10 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a
mec. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il
trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. mc 4,77 1,71

2.1.20 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON USO DI MARTELLO DEMOLITORE APPLICATO
ALL'ESCAVATORE. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito
con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice
similare. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a
qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. mc 33,40 12,00

2.1.30 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA
DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti
di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi
d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del
cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. mc 10,90 4,87

2.1.40 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa.
Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mc 149,00 92,00

2.1.50 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA CON L'USO DI
MARTELLO DEMOLITORE, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata in
roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente
all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: il tiro in alto delle materie di scavo;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mc 74,00 33,20

2.1.60 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE A MANO.
Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene realizzata
a piccoli tratti ed € anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri esistenti,
fino alla profondita di m. 1,50. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo & eseguito anche in presenza di acqua con
battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti
rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa;
I'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia del cavo sia della muratura
non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scavo, il tutto secondo le prescrizioni
della D.L.. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

La misurazione & eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
mc 240,00 147,00

2.1.70 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di fondazione a sezione
obbligata, eseguito con I'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma
comprese le murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25,
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
I'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare |'opera finita.

La misurazione & eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
mc 63,00 27,90
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2.1.80.0 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2.1.80.1 Fino a 20 km di distanza dal cantiere. mexkm 0,31 0,16
2.1.80.2 Oltre 20 km di distanza dal cantiere. mexkm 0,19 0,10
2.1.90 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO
STORICO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del
materiale proveniente dagli scavi, proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. mc 10,10 5,80
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Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € mano:opera

22 RINTERRI
2.2.10.0 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la

pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo

di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
2.2.10.1 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. mc 3,02 1,18
2.2.10.2 Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere. mc 6,40 1,19
2.2.10.3 Con scarto di cava mc 18,50 3,25
2.2.10.4 Con misto di pezzatura fino a mm 100 mc 18,50 3,43

2.2.20 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI O DI BUCHE, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE O ARMATO. Rinterro o riempimento di cavi o di buche, con materiali inerti di
recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il
materiale dovra essere privo di sostanze organiche, legno e in generale di elementi compressibili o
alterabili nel tempo; dovra altresi essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. Il materiale
dopo la selezione dovra essere frantumato in modo che I'assortimento granulometrico sia tale da
garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo scarico nel luogo
d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mc 14,30 1,23
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Numero
d'ordine

23
2.3.10.0

2.3.10.1
2.3.10.2
2.3.20.0

2.3.20.1
2.3.20.2
2.3.30.0

2.3.30.1
2.3.30.2
2.3.40.0

2.3.40.1

2.3.40.2
2.3.50

2.3.60.0

2.3.60.1

Descrizione dell'articolo

DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e
residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di
condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte
a causa dei lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di
aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a
solaio; per I'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio
del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato
o seminterrato, si fara riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unita di misura €& il metro
cubo calcolato vuoto per pieno).

Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli
eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie e limitate alle parti
del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando
gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica;
la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con I'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione
dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

DEMOLIZIONE CALCESTRUZZO DI COPRIFERRO. Demolizione di calcestruzzo costituente la
parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondita
tale da liberare almeno per la meta le armature piu esterne o fino alla profondita ordinata dalla
D.L.. Sono compresi: la demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito
del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze; la
pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature
messe a nudo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Interventi di superficie inferiore a mq 0,40 sono computati in base alla suddetta superficie
considerata minima.

DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,

del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

mc
mc

mq

mq

prezzo
€

15,20
28,60

49,30
155,00

65,00
197,00

82,00
256,00

171,00

11,40

costo minimo
manodopera
€

7,50
14,10

24,90
93,00

32,70
119,00

41,30
160,00

105,00

6,90




Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I 31

Numero
d'ordine

2.3.60.2
2.3.70.0

2.3.70.1
2.3.70.2
2.3.80.0

2.3.80.1
2.3.80.2
2.3.90.0

2.3.90.1
2.3.90.2
2.3.100.0

2.3.100.1
2.3.100.2
2.3.100.3
2.3.100.4
2.3.110

2.3.120

2.3.130.0

2.3.130.1
2.3.130.2
2.3.140

Descrizione dell'articolo

Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.

DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO ANCHE A SBALZO. Demolizione di
soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque
altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 10.

Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere
qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che
esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
I'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco con calce
Demolizione di intonaco con cemento

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
nudo.

Pavimento e rivestimento in legno o parquet.

Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato.

Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco,
in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura
portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e I'accatastamento del materiale recuperabile;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demolizione di sporto di gronda eseguito a qualsiasi
altezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale, pianelle in laterizio e
sovrastante materiale legante e manto di copertura di qualunque forma. Sono compresi: la
demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con I'uso di mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.);
il calo a terra del materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su murature
esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre,
canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.).
Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate quando il taglio € eseguito su murature di
mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

La misurazione viene eseguita per I'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle
spalle in mattoni multifori.

Eseguito su muratura di pietrame.
Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.

SCOMPOSIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO. Scomposizione completa di solaio in legno, sia
semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,
costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo,
oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in
laterizio. Sono compresi: il calo a terra del materiale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

u.m.

mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq

mc
mc

mq

prezzo
€

0,79

32,00
42,40

9,50
12,10

6,80
10,80

6,10

4,40
11,90
14,60

11,40

35,40

651,00
527,00

26,40

costo minimo

manodopera
€

0,47

19,70
26,10

5,70
7,30

4,10
6,50

3,51
2,54
6,80
8,40

6,90

21,30

354,00
287,00

15,90
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Numero
d'ordine

2.3.150

2.3.160

2.3.170.0

2.3.170.1
2.3.170.2
2.3.180

2.3.190.0

2.3.190.1
2.3.190.2

2.3.200

2.3.210

Descrizione dell'articolo

DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO. Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in ferro a
doppio "T" dove poggiano le strutture laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa,
voltine in mattoni pieni in foglio o voltine in mattoni forati oppure con tavelloni piani o curvi o
volterranee, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce. Sono compresi: il calo a
terra del materiale demolito e se necessario dei ferri con qualunque mezzo; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che comprende anche le travi
ed i ferri provenienti dalla demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.La misurazione & eseguita al metro quadrato per centimetro di spessore del solaio.

DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO. Demolizione di solaio
misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque
altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: I'eventuale taglio dei ferri eseguito
con idonei utensili o mezzi d'opera; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

La misurazione & eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del solaio.
SCOMPOSIZIONE DI VOLTE IN MURATURA. Scomposizione di volte in muratura del tipo
semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a
padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualunque altezza. Sono
compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la scomposizione di
tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa; compresa la centinatura; il calo a terra del
materiale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

In mattoni pieni per spessori compresi tra cm 4-10.
In mattoni pieni per spessori oltre cm 10 e fino a cm 18.

SVUOTAMENTO DI VOLTE. Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del
tipo a botte, a crociera, a vela, etc., semplici o composte. Sono compresi: la rimozione del
cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Spessore medio del cretonato fino a cm 30

DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI. Demolizione di comignoli sia in muratura e sia prefabbricati.
Sono compresi: il calo a terra del materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita
del materiale che pud essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di comignoli in elementi prefabbricati di cemento, laterizio, etc.
Demolizione di comignoli in muratura.

DEMOLIZIONI DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE. Demolizione di canne fumarie o di
aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: la riapertura del vano; il
calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

DEMOLIZIONE DI TETTO SU MURICCI. Demolizione di tetto realizzato con tavellonato
poggiante su muricci in mattoni forati o semipieni. Sono compresi: la demolizione della sovrastante
soletta in calcestruzzo, anche armata con rete, lo strato impermeabile e isolante; i muricci; il calo a
terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

mgxcm

mgxcm

mq

mq

mq

cad

cad

mq

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€

1,83 0,75
1,92 1,15
98,00 61,00
120,00 75,00
36,70 23,00
54,00 32,80
94,00 57,00
30,50 18,40
29,80 18,00




Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I 33

costo minimo
Numero - e prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

2.4 RIMOZIONI

2410 RIMOZIONI DI RIVESTIMENTI IN PIETRA O MARMO. Rimozione di rivestimenti in pietra
naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che pud essere riutilizzato; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. mq 18,50 9,70

2.4.20.0 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO. Rimozione di pavimentazione in
cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la
scelta e I'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che pud essere riutilizzato; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2.4.20.1 Per cubetti posti su sabbia senza recupero. mq 8,30 4,36

2.4.20.2 Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso I'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo. mq 12,80 6,70

24.20.3 Per cubetti posti su malta senza recupero. mq 12,20 6,40

2.4.20.4 Per cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre compreso I'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo. mq 20,70 10,90

2.4.30 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN PLASTICA O LEGNO INCOLLATO. Rimozione di battiscopa in
plastica o legno incollato alla muratura e/o all'intonaco, e/o al pavimento. Sono compresi: il carico,

il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m 1,20 0,63

2.4.40 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO O PLASTICA SEMPLICEMENTE CHIODATO.
Rimozione di battiscopa in legno o plastica semplicemente chiodato alle murature. Sono compresi:
la rimozione dei chiodi; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

2.4.50 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO O PLASTICA FISSATO A MEZZO DI VITI. Rimozione
di battiscopa in legno o plastica fissato a mezzo di viti su tasselli di legno murati con l'ausilio di
sottolistello. Sono compresi: la rimozione del sottolistello; lo smuramento dei tasselli; la rimozione
delle viti e chiodi; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m 0,92 0,49

2.4.60 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN GRES, CERAMICA, LATERIZIO O MARMO. Rimozione di

battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di

malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,

del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m 2,00 1,05
2.4.70.0 RIMOZIONE DI VESPAI. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di

qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e

spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2.4.701 Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati. mec 74,00 38,60

m 0,60 0,32

2.4.70.2 Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati. me 149,00 78.00
2.4.70.3 Eseguita con mezzi meccanici.

2.4.80 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI. Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la

bagnatura; la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. mq 5,80 3,03
2.4.90 RIMOZIONE DI TUBI IN FERRO PER CONDOTTE. Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di

2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in

pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino

a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.

Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. m 2,45 1,29
2.4.100.0 RIMOZIONE DI TUBI IN CEMENTO O GRES. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su

terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.
2.4.100.1 Del diametro interno fino a cm 30. m 415 2,18

mc 49,40 25,00

2.4.100.2 Del diametro interno oltre cm 30 fino a cm 60. m 5,80 3,03

2.4.110 RIMOZIONE DI TUBI IN P.V.C. Rimozione di tubi in P.V.C. o altro materiale plastico, del diametro

fino a cm 20, di condotte per qualsiasi tipo, poste a vista su terreno, in murature, sotto i massetti,

in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. m 2,49 1,31
2.4.120 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,

controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

mq 20,20 11,20
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Numero
d'ordine

2.4.130

2.4.140

2.4.150

2.4.160

24170

2.4.180

2.4.190.0

2.4.190.1
2.4.190.2
2.4.200

Descrizione dell'articolo

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di
gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli,
travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

RIMOZIONE DI PALI PER PUBBLICI SERVIZI. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno,
ferro o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la
pulizia; le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti,
correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI MURI A SECCO. Demolizione totale o parziale di muri
a secco di qualsiasi spessore, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualunque altezza o profondita.
Sono compresi: le scariolature; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguita a mano con I'uso di utensili.
Con l'uso di mezzi meccanici.

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte,
finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e
simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

cad

kg

cad

mq

mq

prezzo
€

24,30

2,49

1,63

0,28

83,00

5,70

106,00
32,90

24,30

costo minimo
manodopera
€

12,70

1,31

0,86

0,15

43,60

2,98

56,00
16,60

13,00
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costo minimo
Numero - e prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

2.5 SCOMPOSIZIONI

2.5.10 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO. Scomposizione di solo manto di tetto di

qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono

compresi: il calo a terra del materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di

quello che puo essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

mq 19,70 12,00

2.5.20.0 SCOMPOSIZIONE DEL SOTTOMANTO DI TETTO IN LEGNO. Scomposizione del pianellato,

tavellonato o tavolato a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,

I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che pud essere riutilizzato; il carico e

lo scarico, il trasporto a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2.5.20.1 Pianellato. mq 17,20 10,40
2.5.20.2 Tavellonato. mq 13,70 8,30

2.5.20.3 Tavolato. mq 19,20 11,60
2.5.30 SCOMPOSIZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA SECONDARIA DI TETTO IN LEGNO.
Scomposizione della piccola orditura di tetto a legno a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a
terra del materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che puo essere
riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. mq 13,70 8,30
2.5.40 SCOMPOSIZIONE DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO. Scomposizione della
grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono compresi: il
calo a terra del materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che pud
essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
mq 15,80 9,60
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Numero
d'ordine

2.6

2.6.10

2.6.20

2.6.60.0

2.6.60.1
2.6.60.2

2.6.60.3
2.6.70.0

2.6.70.1
2.6.70.2
2.6.70.3

Descrizione dell'articolo

PUNTELLATURE, PONTEGGI, NON UTILIZZABILI
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

PUNTELLATURE. Realizzazione di opere strutturali costituite da puntellature in legname non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, fornite e poste in opera per strutture da demolire o da
restaurare o pericolanti, realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce,
croci, gattelli etc.. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di
legname posto in opera.

SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di puntellature in legname non finalizzate alla
sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
puntellature da smontare. Il materiale di risulta resta di proprieta dell'impresa se non
preventivamente e diversamente disposto dall’Amministrazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Misurato a metro cubo di legname smontato.

PONTEGGI A GIUNTO TUBO. Ponteggio metallico fisso da intendere come opera strutturale non
finalizzato alla sicurezza dei lavoratori, costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio
realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno
o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; gli ancoraggi; il calcolo strutturale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

La misurazione viene effettuata a giunto.

Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei.

Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei e fino a mesi 12.

Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi dodici.

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati in opera, non finalizzati alla sicurezza dei lavoratori, ma da
utilizzare come opere di sostegno dei piani di lavoro in cui operano le maestranze o per usi
similare. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo
o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale; la segnaletica indicante le parti di ponteggio non utilizzabili dai lavoratori, gli
accorgimenti atti a tutelare I'incolumita del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti e per i fini a cui sono destinate. Le
parti utilizzabili dal personale presente in cantiere sono stimate con i costi per la sicurezza indicati
nel lll Volume del Prezzario “Elenco regionale dei costi per la sicurezza ed allegati per
I'esecuzione di opere pubbliche — Edizione 2008”.

La misurazione viene eseguita:

- in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all’'ultimo piano di calpestio piu un metro;

- in orizzontale misurando 'asse medio dello sviluppo del ponteggio.

Fornitura all’'esterno per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei.
Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei sia all'esterno che all'interno.
Fornitura all'interno per un massimo di mesi due.

mc

cad
cad
cad

mq
mq
mq

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€

620,00 408,00
172,00 113,00
15,20 7,40
0,73 0,00
0,36 0,00
13,50 6,60
0,72 0,00
8,20 0,00
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Capitolo 3

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ACCIAIO - VETROCEMENTO

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai.

Murature.

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili.
Additivi per cemento armato e non.

Acciaio per cemento armato.

Vetrocemento.

Regione Umbria
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Capitolo 3

Vespai, murature, opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio,
vetrocemento

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per
appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti
precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

MURATURE

Le caratteristiche dei mattoni o dei blocchi sono definite dal D.M. 24/1/86 (norme tecniche relative alle
costruzioni in zona sismica) e s.m.i..

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificato, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq 1,00 e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a mq 0,25. Cosi pure sara sempre fatta deduzione
del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo
unitario, anche a tergo di muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri & pure
sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque
ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da
taglio od artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

CALCESTRUZZ|

| calcestruzzi per fondazioni, pilastri, travi, murature, volte, etc. saranno in genere pagati a mc e misurati in
opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Il prezzo dei calcestruzzi di cui al paragrafo 3 & calcolato per calcestruzzi gettati alla quota dello
spiccato di fondazione

CALCE IDRAULICA NATURALE

La calce deve essere certificata ed identificata dall’acronimo NHL (Natural Hydraulic Limes) e non
inferiore all'indice di resistenza di 3,5.

Nelle voci in cui & presente questo legante, la dose deve essere interpretata a non meno di q.li 3,5 per
mc. di impasto, lasciando quindi al progettista I'indicazione della quantita da valutare caso per caso.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A”
individuate dal P.R.G. o dal P. di F. - D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo
debbono essere aumentati del 10% (dieci per cento).
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € mano:opera

3.1 MASSI, SOTTOFONDI, DRENAGGI, VESPAI
3.1.10.0 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per

pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.1.10.1 Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori

finoacm 7. mq 15,20 6,70
3.1.10.2 Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,04 0,11
3.1.10.3 Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia per spessori fino

acm7. mq 14,70 6,50
3.1.10.4 Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia spessori oltre cm

7 e per ogni centimetro in piu. mq 0,93 0,10
3.1.10.5 Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori

finoacm 7. mq 17,20 7,60
3.1.10.6 Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,27 0,14
3.1.20.0 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato,

non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea

proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.1.20.1 Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori

finoacm 7. mq 18,20 8,00
3.1.20.2 Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,11 0,12
3.1.20.3 Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori

finoacm 7. mq 19,80 8,70
3.1.204 Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,35 0,15
3.1.30.0 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in

opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi:

i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
3.1.301 Con vermiculite confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a

cm7. mq 20,00 8,80
3.1.30.2 Con vermiculite confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre

cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 2,04 0,22
3.1.30.3 Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto

e per spessori finoacm 7. mq 16,10 7,10
3.1.30.4 Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto

e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,67 0,18
3.1.30.5 Con granulati di pomice confezionati con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per

spessori finoacm 7. mq 13,70 6,00
3.1.30.6 Con granulati di pomice confezionati con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,25 0,14
3.1.30.7 Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg

300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. mq 18,80 8,30
31308 Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg

300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,67 0,18
3.1.30.9 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, al 50% del volume, confezionato con

Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. mq 18,40 4,46
3.1.30.10 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 300 di cemento

grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 1,04 0,11
3.1.30.11 Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg.

300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. mq 19,40 8,60
3.1.30.12 Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg.

300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in

piu. mq 1,83 0,20
3.1.30.13 Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e

per spessori finoacm 7. mq 25,60 11,30
3.1.30.14 Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 3,60 0,39
3.1.30.15 Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg

300 di cemento bianco per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. mq 21,50 9,50
3.1.30.16 Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg

300 di cemento bianco per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 2,82 0,30
3.1.30.17 Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di cemento bianco, per mc di impasto e per

spessori fino acm 7. mq 27,90 12,30
3.1.30.18 Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di cemento bianco, per mc di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. mq 3,93 0,42
3.1.40.0

MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA CEMENTIZIA PER PAVIMENTAZIONI CON
COLLANTI. Massetto di sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a gl 3,00 per mc 1,00 di
sabbia, dello spessore non inferiore a cm 1,5 dato in opera ben battuto e livellato per
pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. E compreso ogni onere per dare I'opera finita.

3.1.40.1 A secco. mq 20,70 9,10




40

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume [

Numero
d'ordine

3.1.40.2
3.1.50.0

3.1.50.1
3.1.50.2
3.1.50.3
3.1.50.4
3.1.51

3.1.52

3.1.53

3.1.54

3.1.55

3.1.56

3.1.60

3.1.70.0

3.1.70.1
3.1.70.2
3.1.80

3.1.81

Descrizione dell'articolo

Bagnato.

MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc
1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di
legante a presa rapida ¢ di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm
10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di
idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq,
compreso nel prezzo. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Massetto da cm 1 di spessore con boiacca.
Per ogni cm in piu e fino a cm 4.

Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene.
Per ogni cm in piu oltre i cm 4,1.

MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe inossidabili
lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata conducibilita termica (1=1,83 W/mK)
idoneo per sistemi di riscaldamento raffrescamento a pavimento. Resistenza a compressione pari
a 20 N/mm2. Asciugamento di tipo veloce (2% umidita residua a ca. 10 giorni dal getto per
spessore 4 cm). Il massetto dovra essere posto in opera con distacco dalle strutture perimetrali
con materiali elastici dello spessore minimo di 0,5 cm e avere uno spessore non inferiore a cm 3.
Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, densita in opera>
2000 kg/m3, steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto fibrorinforzato,
per ogni centimetro in piu.

MASSETTO A VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITA. Massetto
premiscelato pronto adatto a ricevere I'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidita, fornito
in sacchi , a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 10/0 a 30 m'in.
secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidita
residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densita in opera ca.
1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmgq.; certificato, rilasciato da
istituto autorizzato, REI 120 per spessore 8 cm; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, previa
applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente
con densita di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico
al calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con
acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5
cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO PER MASSETTO A VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI
ALL'UMIDITA. Compenso per massetto a veloce asciugatura per pavimenti sensibili al’umidita ,
per ogni centimetro in piu.

MASSETTO LEGGERO PER GUAINE IMPERMEABILI E PAVIMENTI CERAMICI. Strato di
sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici ,e/o il fissaggio delle
guaine impermeabili di copertura, premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento inferiore al1 % a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densita in opera ca.
950 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 Kg/cmq ; certificato, rilasciato da
istituto autorizzato,REI 120 per spessore 8 cm; certificato,rilasciato da istituto autorizzato, previa
applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente
con densita di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico
al calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con
acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5
cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO PER MASSETTO LEGGERO PER GUAINE IMPERMEABILI E PAVIMENTI
CERAMICI. Compenso per massetto leggero per guaine impermeabili e pavimenti ceramici, per
ogni centimetro in piu.

DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a
secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso
I'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con ghiaia di fiume lavata.

Con pietrisco di cava.

DRENAGGIO CON SCHEGGIONI DI CAVA. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea
e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono
compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

DRENAGGIO VERTICALE CON MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI. Drenaggio con
materiali frantumati e miscelati provenienti da demolizioni, scevri da metalli, vetro, legno, plastica,
terra ed ogni altro inquinante, da porre in opera dietro muri di sostegno o pareti contro terra, fornito
e posto in opera. Peso specifico del materiale circa kg/mc 1400. Sono compresi: i tiri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E’ esclusa la sistemazione a mano.

mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mc

mc

mc

prezzo
€

18,20

9,80
4,23
19,50
4,23

27,80

3,73

25,80

3,15

25,00

2,73

78,00

26,50

24,20

33,60

28,80

costo minimo

manodopera
€

8,00

4,30
0,46
8,60
0,46

12,30

0,40

11,40

0,34

11,00

0,29

13,00

4,44

4,05

5,60

7,30
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costo minimo
Numero - e prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

3182 DRENAGGIO ORIZZONTALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
posa a secco con l'ausilio di mezzi meccanici, 'eventuale spianamento a mano e I'assistenza alla
esecuzione; il trasporto e lo scarico dall'automezzo, compreso I'avvicinamento al luogo di posa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

3.1.90 VESPAIO O DRENAGGIO ESEGUITO CON CIOTTOLI O PIETRAME CALCAREO. Vespaio o

drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta

della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con

pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.

E' escluso l'assestamento a mano. mc 36,20 11,20
3.1.100 COMPENSO PER ASSESTAMENTO A MANO DI DRENAGGIO O VESPAIO. Compenso per

esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: I'assestamento a mano;

l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la

livellatura; I'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a

mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. mc 23,60 15,30
3.1.110 COMPENSO PER CUNICOLI DI VENTILAZIONE. Compenso per esecuzione di cunicoli di

aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai assestati a mano. mc 19,40 12,60
3.1.120.0 RETE IN POLIPROPILENE RICICLATA E RICICLABILE. Rete in polipropilene riciclata e

riciclabile a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di

elasticita e stabilita geometrica, in rotoli di varie dimensioni, per massetti di alto spessore

(maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono compresi: I'onere per i tagli, sfridi e delle

legature. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
3.1.120.1 Rete in polipropilene riciclata e riciclabile con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa. mq 6,50 3,06
3.1.120.2 Rete in polipropilene riciclata e riciclabile con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa. mq 7,50 3,56

mc 21,90 5,50
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Numero
d'ordine

3.2
3.2.10

3.2.20

3.2.30

3.2.40

3.2.50.0

3.2.50.1
3.2.50.2
3.2.50.3
3.2.60.0

3.2.60.1
3.2.60.2
3.2.60.3
3.2.70

3.2.80.0

3.2.80.1
3.2.80.2
3.2.80.3
3.2.90

3.2.100.0

3.2.100.1

3.2.100.2

3.2.100.3

3.2.100.4

3.2.100.5

3.2.100.6

3.2.100.7

3.2.100.8

3.2.100.9

3.2.110.0

3.2.110.1
3.2.110.2
3.2.110.3

Descrizione dell'articolo

MURATURE

MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm
13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o
curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

COMPENSO ALLE MURATURE DI TUFO PER ARCHI E VOLTE. Compenso alle murature di
tufo se eseguite per archi, piattabande e volte, compreso I'onere per le centine.

COMPENSO ALLE MURATURE DI TUFO PER FACCIAVISTA. Compenso alle murature di tufo
se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di | scelta, compresa la stilatura dei giunti con
malta di cemento a q.li 4.

MURATURA IN SCAPOLI DI PIETRAME PER FONDAZIONI. Muratura in scapoli di pietrame
calcareo e malta comune, a sacco per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore, con malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

MURATURA DI PIETRAME CALCAREO A SACCO. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con
malta opportunamente confezionata e dosata, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione
di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO. Muratura comune di pietrame calcareo
o basaltico e malta opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o piu fronti, in
elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali
configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

COMPENSO ALLE MURATURE PER SOTTOFONDAZIONI O ESEGUITE IN CONDOTTI
CHIUSI. Compenso alle murature di pietrame calcareo se eseguite in sottofondazione o entro
fogne o condotti chiusi. Sono compresi: I'onere per lilluminazione artificiale; i mezzi speciali
richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI. Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di
diamante) delle murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata e dosata. E'
compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DEI CONCI A FACCIAVISTA. Compenso alla muratura di
pietrame per paramento di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la
lavorazione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

MURATURA DI MATTONI PIENI DISPOSTI A COLTELLO O IN PIANO. Muratura di mattoni pieni
con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti a coltello con mattoni
comuni.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti ad una testa con mattoni
comuni.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 con mattoni fatti a mano ad
impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.

Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale disposti a coltello con mattoni comuni.

Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale disposti ad una testa con mattoni comuni.

Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale con mattoni fatti a mano ad impasto molle
non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 disposti a coltello con mattoni
comuni.

Con malta cementizia dosata a g.li 3 di cemento bianco tipo 325 disposti ad una testa con mattoni
comuni.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 con mattoni fatti a mano ad
impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.

MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata
e dosata a uno o piu fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una
testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da
eseguire entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
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mq
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mc

mc

prezzo
€

162,00

55,00

31,10

107,00

118,00
117,00
120,00

299,00
294,00
306,00

51,00

24,40
24,20
24,90

54,00

37,20
67,00
102,00
36,80
67,00
102,00
37,80
68,00

104,00

394,00
390,00
401,00

costo minimo
manodopera
€

56,00

36,40

20,60

43,60

48,30
47,80
49,10

122,00
120,00
125,00

33,30

10,00
9,90
10,20

35,80

12,40
22,30
33,90
12,30
22,30
33,90
12,60
22,60

34,60

132,00
130,00
134,00
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Numero
d'ordine

3.2.120.0

3.2.120.1
3.2.120.2
3.2.120.3
3.2.130.0

3.2.130.1
3.2.130.2
3.2.130.3
3.2.131.0

3.2.131.1
3.2.131.2
3.2.140.0

3.2.140.1
3.2.140.2
3.2.140.3
3.2.150.0

3.2.150.1
3.2.150.2
3.2.150.3
3.2.160.0

3.2.160.1

3.2.160.2

3.2.160.3
3.2.160.4

3.2.160.5

3.2.160.6

3.2.170

3.2.180.0

3.2.180.1

Descrizione dell'articolo

MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIU TESTE. Muratura di mattoni
in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o piu teste con malta a g.li 3 di cemento tipo
325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI. Muratura di mattoni in laterizio semipieni
dello spessore di una testa con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la
formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA DI MATTONI PIENI, NON TRAFILATI, FACCIA A VISTA. Muratura di mattoni non
trafilati, lavorati a vista con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili.
L’inerte per la malta, opportunamente lavato, deve avere una granulometria non superiore a mm
0,4, mentre per la stuccatura finale dei giunti la granulometria non deve essere superiore a mm 0,2
— 0,3. | mattoni devono rispondere alle caratteristiche fisico/chimiche dettate dalla norma UNI
8942, devono essere cotti ad una temperatura compresa tra i 1000 ed i 1100°C e permanere in
zona fuoco per non meno di 20 ore (certificazione all’origine). Sono compresi: la fornitura e posa in
opera dei mattoni; la cernita degli stessi al fine di garantire paramenti omogenei; la pulizia finale
della muratura a vista; la preparazione delle fughe per la stuccatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

E’ esclusa la stuccatura dei giunti.

Posti a coltello.
Posti in piano.

COMPENSO ALLA MURATURA DI MATTONI PER SOTTOFONDAZIONI O ESEGUITA IN
CONDOTTI CHIUSI. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta opportunamente
confezionata e dosata a uno o piu fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore
superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Se la
muratura e' eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi e' compreso anche I'onere
per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
Con malta cementizia dosata a g.li 3 di cemento bianco tipo 325.

COMPENSO PER LA FACCIA A VISTA CON MATTONI COMUNI. Compenso per la lavorazione
della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: I'uso del distanziatore; la
stilatura dei giunti eseguita con malta opportunamente confezionata e dosata; il lavaggio finale
della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a g.li 3 di cemento bianco tipo 325.

COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA. Compenso per la
lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: 'uso del
distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della
superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista bugnati o
sabbiati.
Con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale, con mattoni a facciavista lisci.

Con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale, con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325, con mattoni a facciavista lisci.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325, con mattoni a facciavista bugnati
o sabbiati.

COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO. Compenso per la
lavorazione della facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi:
I'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della
superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura in blocchi termici, con K termico
non superiore a W/mq °C 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e dosata, per murature sia in
fondazione che in elevazione con uno o piu fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di
spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
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mgq

mq
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mq

mq

prezzo
€

333,00
329,00
340,00

58,00
57,00
60,00

64,00
70,00

67,00
65,00
70,00

19,40
19,50
19,80

23,10

30,30
23,00

30,20
23,20

30,50

15,90

225,00

costo minimo
manodopera
€

111,00
110,00
114,00

19,50
19,20
19,90

21,30
23,30

44,00
42,60
46,10

12,80
12,90
13,10

15,30

20,00
15,20

19,90
15,30

20,10

10,50

82,00
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Numero
d'ordine

3.2.180.2

3.2.180.3

3.2.180.4

3.2.180.5

3.2.180.6

3.2.190.0

3.2.190.1

3.2.190.2

3.2.190.4

3.2.190.5

3.2.190.6

3.2.190.7

3.2.190.8
3.2.190.9

3.2.190.10

3.2.190.11

3.2.190.12

3.2.190.13

3.2.191.0

3.2.191.1
3.2.191.2
3.2.191.3

3.2.191.4
3.2.191.5
3.2.191.6

3.2.192

Descrizione dell'articolo

Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta dosata q.li 3,5
di calce idraulica naturale.

Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta dosata q.li 3,5
di calce idraulica naturale.

Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento bianco tipo 325 .

Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA IN BLOCCHI TERMICI PORTANTI O DA TAMPONATURA DI ARGILLA ESPANSA.
Muratura in blocchi termici di argilla espansa anche colorata, con trasmittanza termica non
superiore a kcal//hmqg°C 0,78, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza
paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente
confezionata e dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu fronti, rette
o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la
stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Blocco portante con o senza incastro, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo
325.

Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.

Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3
di cemento grigio tipo 325.

Listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 14 di spessore, con malta cementizia dosata q.li
3 di cemento grigio tipo 325.

Doppio listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 22 di spessore, con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Listello splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore, con malta cementizia dosata q.li
3 di cemento grigio tipo 325.

Blocco portante con o senza incastro con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta dosata q.li 3,5 di calce
idraulica naturale.

Blocco portante con o senza incastro, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo
325.

Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
bianco tipo 325.

Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta cementizia dosata a q.li
3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON DERIVANTI DA
SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI PRODOTTI DI ALTO FORNO PORTANTI O
DA TAMPONATURA Muratura in blocchi di laterizio porizzato con elementi non derivanti da
sintesi petrolchimica e non contenenti prodotti di alto forno, con K termico non superiore a W/mq
°C 0,75, esente da additivi chimici di qualsiasi natura e con indice di radioattivita rispondente al
D.P.R. 21/4/1993, n. 243 (Direttiva 89/106/CEE); rispondente inoltre a quanto contenuto nello
studio della European Commission-Radiation Protection 112 del 1999- sulla radioattivita dei
materiali da costruzione; (Certificazione all‘'origine). | blocchi, legati con malta opportunamente
confezionata e dosata, possono avere qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
portante o da tamponatura. La muratura €& eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o
piu fronti, retta o curva. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Blocco portante, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Blocco per tamponatura, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Blocco portante con foglio termico con fibre di cocco. (mm 10), con malta dosata q.li 3,5 di calce
idraulica naturale.

Blocco portante, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Blocco per tamponatura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Blocco portante con foglio termico con fibre di cocco. (mm 10), con malta cementizia dosata a q.li
3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA CON BLOCCO A CASSERO IN CONGLOMERATO LEGNO-CEMENTO. Muratura
realizzata con blocco cassero ad elevato isolamento termo-acustico in conglomerato legno-
cemento, densita 500 Kg/mc. Posati in opera a secco, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali
ad un solo incavo, compreso ogni onere per il getto di calcestruzzo classe Rck 300 e per la
fornitura e posa in opera di armatura metallica verticale ed orizzontale da posarsi negli appositi
incavi orizzontali dei blocchi, La muratura e eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o
piu fronti, retta o curva. Sono compresi: la formazione degli spigoli e riseghe, le appresature. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mc

mc

mq

mq

mq

mq
mc

mc
mc

mc
mc
mc

mc

mc

prezzo
€

204,00
224,00
203,00
226,00

204,00

200,00
175,00
64,00
57,00
64,00

79,00
199,00

173,00

63,00
201,00
175,00

65,00

230,00
212,00

236,00
234,00
215,00

243,00

328,00

costo minimo

manodopera
€

74,00

81,00

74,00

82,00

74,00

73,00
64,00
23,20
20,60
23,20

28,80
72,00

63,00
22,90
73,00
64,00

23,60

84,00
77,00

86,00
85,00
78,00

88,00

119,00
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Numero
d'ordine

3.2.200.0

3.2.200.1
3.2.200.2

3.2.200.3
3.2.200.4

3.2.200.5
3.2.200.6

3.2.210.0

3.2.210.1
3.2.210.2
3.2.210.3
3.2.220.0

3.2.220.1
3.2.220.2
3.2.220.3
3.2.230.0

3.2.230.1
3.2.230.2
3.2.230.3
3.2.230.4
3.2.230.5
3.2.230.6
3.2.240

3.2.250

3.2.260.0

3.2.260.1
3.2.260.2
3.2.270.0

3.2.270.1
3.2.270.2
3.2.270.3
3.2.270.4
3.2.270.5
3.2.270.6
3.2.270.7
3.2.270.8
3.2.270.9
3.2.280

Descrizione dell'articolo

MURATURA IN BLOCCHI SEMIPIENI. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature
armate, con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: i magisteri e
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche
siano quelle prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre.

Senza armatura, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc
di muratura, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Senza armatura, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc
di muratura, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Senza armatura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc
di muratura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in blocchi forati in laterizio delle
dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta opportunamente
confezionata e dosata, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 3 FORI. Muratura di mattoni forati in laterizio
a tre fori posti a coltello uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la
formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a g.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni forati in laterizio
a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Posti a coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Posti in piano, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Posti a coltello, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Posti in piano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Posti a coltello, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Posti in piano, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Muratura retta o curva
di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale
a cm 20 posti in opera con malta cementizia a g.li 3 di cemento tipo 325.

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMPENSO PER AGGIUNTA DI CEMENTO ALLA MALTA PER MURATURE. Compenso per
I'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la formazione della muratura in mattoni, in
blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento tipo 325.

TRAMEZZ| IN BLOCCHETTI DI CEMENTO. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o
vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325. E' compreso
I'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore tramezzo cm 12.

Spessore tramezzo cm 15.

MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA PER FONDELLATURE. Muratura in blocchi
di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta opportunamente confezionata e
dosata. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e
fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 8, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Spessore cm 12, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Spessore cm 15, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Spessore cm 8, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Spessore cm 12, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Spessore cm 15, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Spessore cm 8, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Spessore cm 12, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Spessore cm 15, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA DI MATTONI REFRATTARI. Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm
11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mc

mc

mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq

prezzo
€

205,00

240,00
203,00

237,00
207,00

242,00

180,00
177,00
181,00

21,60
21,30
22,10

26,60
34,90
26,30
34,50
27,00
35,50

155,00

5,50

20,60
25,90

26,80
29,90
32,10
26,40
29,60
31,60
27,40
30,60
32,80

95,00

costo minimo
manodopera
€

69,00

80,00
68,00

79,00
69,00

81,00

60,00
59,00
60,00

9,10
9,00
9,30

8,90
11,70
8,80
11,50
9,00
11,90

65,00

2,28

8,60
10,80

9,70
10,90
11,70

9,60
10,80
11,50

9,90
11,10
11,90

34,50
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Numero
d'ordine

3.2.290.0

3.2.290.1
3.2.290.2
3.2.290.3
3.2.290.4
3.2.290.5
3.2.290.6
3.2.300.0

3.2.300.1
3.2.300.2
3.2.300.3
3.2.310.0

3.2.310.1
3.2.310.2
3.2.310.3
3.2.320.0

3.2.320.1
3.2.320.2
3.2.320.3
3.2.330.0

3.2.330.1
3.2.330.2
3.2.330.3
3.2.330.4
3.2.330.5
3.2.330.6
3.2.340.0

3.2.340.1
3.2.340.2
3.2.340.3
3.2.340.4
3.2.340.5
3.2.340.6

Descrizione dell'articolo

MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA IN MATTONI AD UNA TESTA E
PARETE INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in
mattoni pieni o semipieni multifori ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni
forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; I'incassatura
superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; I'increspatura della parete esterna sul lato
interno con malta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA IN FORATI (12- 13) E PARETE
INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni
forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio
(spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione
delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; I'incassatura superiore; la formazione
degli stipiti e dei parapetti; I'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN FORATI (8-10).
Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio
(spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione
delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; I'incassatura superiore; la formazione
degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN FORATI (12-13).
Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una
testa (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la
formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la
formazione degli stipiti e dei parapetti; I'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta
cementizia. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325.
Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

MURATURA A CASSA VUOTA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI AD UNA TESTA ED
INTERNA IN FORATI (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni
pieni o semipieni multifori ad una testa e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa
(spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la
formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la
formazione degli stipiti e dei parapetti; lincrespatura della parete esterna sul lato interno con
malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata g.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
MURATURA A CASSA VUOTA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI A DUE TESTE ED
INTERNA IN FORATI (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni
pieni o semipieni multifori a due teste e parete interna di mattoni forati a 6 fori (spessore cm 12-13)
e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e
degli sguinci; i collegamenti trasversali; I'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei
parapetti; I'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

prezzo
€

86,00
77,00
83,00
76,00
87,00
78,00

67,00
67,00
68,00

58,00
57,00
58,00

76,00
75,00
77,00

94,00
86,00
92,00
83,00
95,00
87,00

139,00
124,00
137,00
123,00
140,00
125,00

costo minimo
manodopera

€

28,80
25,70
27,80
25,40
29,10
26,10

22,30
22,30
22,60

19,50
19,20
19,50

25,40
25,00
25,70

31,50
28,80
30,90
27,80
31,90
29,10

46,30
41,50
46,00
41,20
46,60
41,80
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Numero prezzo costo minimo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €
3.2.350 MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura
verticale disposta negli appositi fori riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale
immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i
collegamenti; l'incassatura superiore; I'armatura. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. mc 266,00 89,00
3.2.360.0 ACCOLTELLATA DI MATTONI PIENI AD UNA TESTA. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa
di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera
con malta opportunamente confezionata e dosata, a spina di pesce o altra forma, comprese
eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.360.1 Con mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. mq 123,00 41,20
3.2.360.2 Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo
325. mq 155,00 52,00
3.2.360.3 Con mattoni pieni comuni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. mq 123,00 41,20
3.2.360.4 R R ) ) ) .
Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. mq 153,00 51,00
3.2.360.5 Con mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. mq 126,00 42,20
3.2.360.6 Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo
325. mq 157,00 52,00
3.2.370 PARETI DIVISORIE IN GESSO. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di
cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E'inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 30,30 11,60
3.2.371.0 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO
CARTONATO (UN PANNELLO PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA). Pareti divisorie interne
prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, ( un
pannello per ogni lato della struttura ), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante
metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali
posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: I'armatura metallica; i tagli a misura; il
materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la
preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
3.2.371.1 Pareti divisorie spessore mm 80. mq 40,10 15,40
3.2.371.2 Pareti divisorie spessore mm 100. mq 41,60 16,00
3.2.371.3 Pareti divisorie spessore mm 125. mq 42,70 16,40
3.2.372.0 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO
CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA). Pareti divisorie interne
prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due
pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante
metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali
posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: I'armatura metallica; i tagli a misura; il
materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la
preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
3.2.372.1 Pareti divisorie spessore mm 100. mq 56,00 22,30
3.2.372.2 Pareti divisorie spessore mm 125. mq 57,00 22,70
3.2.373 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSORE FINITO MM 105, REALIZZATE
CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (UN PANNELLO PER OGNI LATO DELLA
STRUTTURA) REI 120. Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in
gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 15, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati
mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato
dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, con
interposta lana minerale densita di 40 Kg/mc, confinata in idonei contenitori o fornita in lastre.
Sono compresi: I'armatura metallica; la lana minerale; i tagli a misura; il materiale necessario per
gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la
tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. mq 54,00 21,50
3.2.374 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSORE FINITO MM 125, REALIZZATE
CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA
STRUTTURA) REI 120. Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in
gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 12,5, (due pannelli per ogni lato della struttura),
fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio
zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono
compresi: I' armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il
trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la
predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. mq 63,00 25,30
3.2.375 COMPENSO PER PARETI DIVISORIE INTERNE REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO
CARTONATO IDROREPELLENTE UN PANNELLO PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA.
Compenso per pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato
idrorepellente un pannello per ogni lato della struttura. mq 9,80 3,91
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3.2.380.0 . I -
FODERA CON ELEMENTI IN LATERIZIO FORATA. Fodera eseguita con elementi di laterizio
forato, all'interno o all’esterno di opere, murata con malta opportunamente confezionata e dosata.
Sono compresi: le ammorsature ad eventuali pareti vicine; la realizzazione di un’eventuale camera
d’aria retrostante; i tagli; gli sfridi e quant’altro occorre per dare 'opera finita.
3.2.380.1 Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio
tipo 325. mq 22,10 7,40
3.2.380.2 Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento
grigio tipo 325. mq 21,00 7,00
3.2.380.3 Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica
naturale. mq 21,40 7,20
3.2.380.4 Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica
naturale. mq 20,60 6,90
3.2.380.5 Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
bianco tipo 325. mq 22,60 7,50
3.2.380.6 Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
bianco tipo 325. mq 21,90 7,30
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Numero
d'ordine

3.3
3.3.11.0

3.3.11.1
3.3.11.2
3.3.11.3
3.3.11.4
3.3.12.0

3.3.12.1
3.3.12.2
3.3.12.3
3.3.12.4
3.3.13.0

3.3.13.1
3.3.13.2
3.3.13.3
3.3.14.0

3.3.14.1
3.3.14.2
3.3.15.0

3.3.15.1
3.3.15.2

Descrizione dell'articolo

OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO PER OPERE EDILI

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni
ambientali: interni di edifici con umidita relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max
0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere
della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mmq).

C28/35 (Rck 35 N/mmq).

C32/40 (Rck 40 N/mmq).

C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm.

Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di
contenimento liquidi, fondazioni.

Classe di esposizione XC2.

Rapp. A/C max 0,60.

Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della
pompa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono escluse: le casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mmaq).
C28/35 (Rck 35 N/mmq).
C32/40 (Rck 40 N/mmaq).
C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. Descrizione ambiente: umidita moderata. Condizioni ambientali: interni di edifici con
umidita da moderata ad alta, superfici esterne riparate dalla pioggia. Classe di esposizione XC3.
Rapp. A/C max 0,55. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono
escluse: le casseforme.

C28/35 (Rck 35 N/mmq).
C32/40 (Rck 40 N/mmaq).
C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. Descrizione ambiente: ciclicamente bagnato ed asciutto. Condizioni ambientali: superfici
soggette ad alternanza di asciutto e umido, superfici a contatto con acqua non compresa nella
classe XC2. Classe di esposizione XC4. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.Sono escluse: le casseforme.

C32/40 (Rck 40 N/mmaq).
C35/45 (Rck 45 N/mmg).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA CLORURI, ESCLUSI
QUELLI PRESENTI IN ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XD1. Calcestruzzo
durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa da
cloruri, esclusi quelli presenti in acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in
conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: umidita moderata. Condizioni ambientali: superfici esposte a spruzzi diretti d’acqua
contenente cloruri. Classe di esposizione XD1. Rapp. A/C max 0,55.Sono compresi: tutti gli oneri
tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.

©28/35 (Rek 35 N/mmag).
C32/40 (Rck 40 N/mmaq).

u.m.

mcC
mc
mcC

mc
mc

mc
mc

prezzo
€

122,00
128,00
133,00
139,00

122,00
128,00
133,00
139,00

130,00
135,00
141,00

139,00
142,00

130,00
136,00

costo minimo
manodopera
€

7,80
7,70
7,80
7,70

7,80
7,70
7,80
7,70

7,80
7,70
7,80

7,90
7,70

7,70
7,80
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Numero
d'ordine

3.3.15.3
3.3.16.0

3.3.16.1
3.3.16.2
3.3.17

3.3.18.0

3.3.18.1
3.3.18.2
3.3.19.0

3.3.19.1
3.3.19.2
3.3.19.3
3.3.19.4
3.3.21.0

3.3.211
3.3.21.2
3.3.21.3
3.3.214

Descrizione dell'articolo

C35/45 (Rck 45 N/mmg).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA CLORURI, ESCLUSI
QUELLI PRESENTI IN ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XD2. Calcestruzzo
durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa da
cloruri, esclusi quelli presenti in acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in
conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: bagnato raramente asciutto. Condizioni ambientali: piscine, calcestruzzo ad acque
industriali contenenti cloruri. Classe di esposizione XD2. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti
gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.Sono escluse: le casseforme.

C32/40 (Rck 40 N/mmaq).
C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA CLORURI, ESCLUSI
QUELLI PRESENTI IN ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3. Calcestruzzo
durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa da
cloruri, esclusi quelli presenti in acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in
conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: ciclicamente bagnato ed asciutto. Condizioni ambientali: elementi strutturali soggetti agli
agenti disgelanti, parti di ponti, pavimentazioni, autoparcheggi. Classe di esposizione XD3. Rapp.
A/C max 0,45. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.Sono escluse:
le casseforme. C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA
SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1. Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza
sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/01/2008.
Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: moderata
saturazione di acqua senza impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici verticali
esposte alla pioggia ed al gelo. Classe di esposizione XF1. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi:
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.Sono escluse: le casseforme.

C32/40 (Rck 40 N/mmq).
C35/45 (Rck 45 N/mmaq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA
SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2. Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza
sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008.
Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel

calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520,

1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: moderata saturazione di acqua
con impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici verticali di opere stradali esposte
al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell’'aria. Classe di esposizione XF2. Rapp. A/C max
0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere
della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le
casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
C28/35 (Rck 35 N/mmaq).
C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
C35/45 (Rck 45 N/mmaq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA
SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3. Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza
sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008.
Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel

calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520,

1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: elevata saturazione di acqua
senza agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici orizzontali dove I'acqua pu6 accumularsi e
che possono essere soggette a fenomeni di gelo. Classe di esposizione XF3. Rapp. A/C max
0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere
della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le
casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mmq
C28/35 (Rck 35 N/mmq
C32/40 (Rck 40 N/mmq
C35/45 (Rck 45 N/mmq

= =<

mc

mc
mc

mc

mc
mc

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€

142,00 7,70
138,00 7,80
144,00 7,70
146,00 7,70
140,00 7,80
146,00 7,70
137,00 7,80
139,00 7,70
145,00 7,80
148,00 7,80
139,00 7,80
141,00 7,80
146,00 7,70
149,00 7,70
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Numero
d'ordine

3.3.22.0

3.3.22.1
3.3.22.2
3.3.22.3
3.3.23.0

3.3.23.1
3.3.23.2
3.3.23.3
3.3.24.0

3.3.24.1
3.3.24.2
3.3.25.0

3.3.25.1
3.3.25.2
3.3.25.3
3.3.27.0

3.3.271
3.3.27.2
3.3.27.3
3.3.27.4
3.3.27.5
3.3.27.6
3.3.27.7

Descrizione dell'articolo

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA
SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4. Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza
sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008.
Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel
calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520
1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: elevata saturazione di acqua cor
agenti antigelo oppure acqua di mare. Condizioni ambientali: superfici verticali ed orizzontali
esposte a spruzzi d’acqua contenenti sali disgelanti. Classe di esposizione XF4. Rapp. A/C max
0,45. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere
della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le
casseforme.

C28/35 (Rck 35 N/mmaq).
C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
C35/45 (Rck 45 N/mmg).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI AD ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO NEI TERRENI E DA PARTE DI
ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO PROMOSSO DA ACQUA DI MARE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XA1. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti ad
attacco chimico del calcestruzzo nei terreni e da parte di acque aggressive, incluso quello
promosso da acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM
14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. A seconda dell'aggressione
individuata, si prescrive utilizzo di cemento a MRS (Moderata Resistenza ai Solfat) o MRD
(Moderata Resistenza al Dilavamento). Descrizione ambiente: ambiente chimico debolmente
aggressivo. Condizioni ambientali: contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e
vasche per acque reflue. Classe di esposizione XA1. Rapp. A/C max 0,55. Sono compresi: tutti
gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

C28/35 (Rck 35 N/mmq).
C32/40 Rck 40 N/mmaq).
C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI AD ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO NEI TERRENI E DA PARTE DI
ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO PROMOSSO DA ACQUA DI MARE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XA2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti ad
attacco chimico del calcestruzzo nei terreni e da parte di acque aggressive, incluso quello
promosso da acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM
14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. A seconda dell’aggressione
individuata, si prescrive utilizzo di cemento ad ARS (Alta Resistenza ai Solfati) cosi come da UNI
9156 o ARD (Alta Resistenza al Dilavamento). Descrizione ambiente: ambiente chimico
moderatamente aggressivo. Condizioni ambientali: elementi strutturali o pareti a contatto di terreni
aggressivi. Classe di esposizione XA2. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

C32/40 (Rck 40 N/mmaq).
C35/45 (Rck 45 N/mmq).

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI
CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a prestazione
garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidita
relativa molto bassa. Classe di esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

C12/15 (Rck 15 N/mmq).
C16/20 (Rck 20 N/mmaq).
C20/25 (Rck 25 N/mmq).

CALCESTRUZZO SPECIALE ALLEGGERITO CON POLISTIROLO ESPANSO. Calcestruzzo
speciale alleggerito con polistirolo espanso. Classe di consistenza S5. Dmax 5 mm. Sono
compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

Massa volumica 400 kg/mc.
Massa volumica 500 kg/mc.
Massa volumica 600 kg/mc.
Massa volumica 700 kg/mc.
Massa volumica 800 kg/mc.
Massa volumica 900 kg/mc.
Massa volumica 1000 kg/mc.

u.m.

mc
mc
mc

0

mcC

mc
mc

mc
mc
mc

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

costo minimo
prezzo

manodopera

€
€

145,00 7,80
150,00 7,80
153,00 7,80
136,00 7,80
141,00 7,80
147,00 7,70
143,00 7,70
149,00 7,80
100,00 7,70
103,00 7,80
105,00 7,70
158,00 7,70
157,00 7,80
155,00 7,70
154,00 7,80
152,00 7,70
151,00 7,80
149,00 7,70




52

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume [

Numero
d'ordine

3.3.28.0

3.3.28.1
3.3.28.2
3.3.28.3
3.3.29.0

3.3.29.1
3.3.29.2
3.3.29.3
3.3.29.4
3.3.29.5
3.3.29.6
3.3.29.7
3.3.31.0

3.3.31.1
3.3.31.2
3.3.31.3
3.3.35.0

3.3.35.1

3.3.35.2

3.3.35.3
3.3.35.4

3.3.70

3.3.80

3.3.90

3.3.120

3.3.130.0

3.3.130.1
3.3.130.2

3.3.130.3

Descrizione dell'articolo

CALCESTRUZZO SPECIALE CON MALTA FLUIDA E LEGGERA PER RIEMPIMENTI, MASSA
VOLUMICA 1700 KG/MC. Calcestruzzo speciale con malta fluida e leggera per riempimenti,
massa volumica 1700 kg/mc. Classe di consistenza S5. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli
di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

Lento.

Medio.

Rapido.

CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA NON STRUTTURALE, 3/8 MM.
Calcestruzzo speciale con argilla espansa non strutturale, 3/8 mm. Sono compresi: tutti gli oneri
tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

Massa volumica 1100 kg/mc.

Massa volumica 1200 kg/mc.

Massa volumica 1300 kg/mc.

Massa volumica 1400 kg/mc.

Massa volumica 1500 kg/mc.

Massa volumica 1600 kg/mc.

Massa volumica 1700 kg/mc.

CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE, 0/15 MM.
Calcestruzzo speciale con argilla espansa strutturale, 0/15 mm. Sono compresi: tutti gli oneri tra
cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.

C20/25 (Rck 25 N/mmaq).

C25/30 (Rck 30 N/mmq).

C28/35 (Rck 35 N/mmaq).

COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI
FONDAZIONE. Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme .E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche.

Per getto di opere in elevazione quali travi, pilastri, solette e similari di spessore superiore o uguale

acm 15.

Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo
che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15.

Per getto di strutture sottili in elevazione dello spessore inferiore a cm 15.

Per getti orizzontali armati di solai in lamiera zincata pressopiegata collaborante. E’ esclusa la
lamiera.

COMPENSO Al CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compenso per getto di
calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante
I'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.

MALTA SPECIALE PREMISCELATA PER ANCORAGGI. Malta premiscelata molto fluida, priva di
ritiro e di altre resistenze meccaniche, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di
strutture metalliche, per I'unione di elementi prefabbricati, etc., a base di prodotti inorganici ed
inerti naturali, esente da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, da applicarsi su
superfici e supporti gia opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono escluse le eventuali armature.

CUNETTE IN CALCESTRUZZO. Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo cm
10 in calcestruzzo dosata a qg.li 3 di cemento tipo 325 per mc, lisciato fine con colletta di cemento.
E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

VERNICIATURA IDROREPELLENTE, TRASPARENTE, PER PARETI DI CALCESTRUZZO.
Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente per pareti di
calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata al supporto, applicata a
pennello e/o a spruzzo in piu applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantita di prodotto, al
fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di
circa mq 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo
trattamento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro
onere per dare I'opera finita.

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per
strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di
m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.

Per muri di sostegno e fondazioni.

Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.

mq

dmc

mq

mq

mq
mq

prezzo
€

120,00
124,00
131,00

164,00
163,00
162,00
160,00
159,00
157,00
156,00

206,00
216,00
225,00

28,90

17,50
67,00

20,00

22,40

2,30

29,10

17,80

22,00

28,90
37,10

costo minimo
manodopera
€

7,70
7,80
7,80

7,80
7,70
7,80
7,70
7,80
7,70
7,80

7,70
7,80
7,80

13,20

7,90
30,70

11,00

8,40

0,86

9,80

9,30

0,00

13,90
17,90
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Numero
d'ordine

3.3.140

Descrizione dell'articolo

AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di getto, con applicazione a
pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati per
assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in cls freschi sopra a getti gia induriti, al
fine di creare un consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da

certificare)

- resistenza a compressione >= 40 N/mmg;

- resistenza a trazione per fless. >= 20 N/mmgq;

- resistenza a trazione diretta >= 15 N/mmq;

- adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mmgq;
- adesione al ferro. >= 15 N/mmq;

E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

mq

prezzo

€

17,00

costo minimo
manodopera
€

3,03
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Numero
d'ordine

3.4
3.4.60

3.4.70

3.4.80

3.4.120

3.4.130

3.4.140

3.4.150

3.4.160

3.4.170

3.4.180

3.4.190

3.4.200

3.4.210

3.4.220

3.4.230.0

3.4.230.1
3.4.230.2
3.4.230.3
3.4.230.4
3.4.230.5

Descrizione dell'articolo

ADDITIVI PER CEMENTO ARMATO E NON

IMPERMEABILIZZANTE DI MASSA IN POLVERE. Impermeabilizzante di massa in polvere, con
azione di occlusione del sistema capillare mediante dispersione di particelle colloidali. Fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

IMPERMEABILIZZANTE DI MASSA, LIQUIDO. Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione
di superfluidificante atto a confezionare calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento ed ottenere
coefficienti di permeabilita inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145. Fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

IMPERMEABILIZZANTE CON PARTICELLE IDROFUGHE. Impermeabilizzante per malte con
azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe che impediscono la penetrazione
dell'acqua nei capillari. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.

EMULSIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE. Emulsione a base di resine sintetiche
particolarmente idonea per il confezionamento di malte cementizie con eccellenti caratteristiche di
adesione a murature, cemento, marmo, pietre naturali ed artificiali. Fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

COLLANTE SINTETICO EPOSSIDICO. Collante sintetico epossidico bicomponente, per
effettuare riprese di getto con garanzia di adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e
perfetta stabilita dimensionale. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

MALTA CON ADESIVI SINTETICI E ADDITIVI POLIMERICI PER RASATURE. Malta
premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per eseguire
rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto. Fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

MALTA VISCOPLASTICA A RITIRO COMPENSATO. Malta viscoplastica a ritiro compensato per
ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da
cloruri, elevata impermeabilita, eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza
meccanica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147. Fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

MALTA TIXOTROPICA PER RESTAURI STRUTTURALI. Malta tixotropica a ritiro compensato
per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti
ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilita, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature,
eccellente resistenza all'aggressione chimica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo
la norma UNI 8147. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

CEMENTO ESPANSIVO ESENTE DA CLORURI. Cemento espansivo esente da cloruri e inerti
ferrosi per la produzione di boiacche da impiegarsi per iniezioni di guaine e consolidamenti di
fessurazioni su calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive.
Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

AGENTE ESPANSIVO IN POLVERE. Agente espansivo in polvere per la produzione di
calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per
sottomurazioni, opere idrauliche, calcestruzzo a migliorata resistenza alla flessione e assenza di
cavillature da ritiro. Conforme alla norma UNI 8146. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare I'opera finita.

PROTETTIVO DI STAGIONATURA. Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate
disciolte in solvente, atto a formare una pellicola continua sulla superficie del calcestruzzo trattato,
impedendo I'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme alla norma ASTM C-
309/81. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
DISARMANTE EMULSIONABILE. Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri
in legno e ferro. Soluzioni di impiego: - per casseri in legno: 1 It di disarmante x 15 It di acqua; - per
casseri in ferro: 1 It di disarmante x 5 It di acqua. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare I'opera finita.

DISARMANTE AD AZIONE CHIMICA. Disarmante ad azione chimica, pronto all'uso, per getti a
vista, con azione coadiuvante nella prevenzione della ruggine. Fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

COLORANTE AD IMPREGNAZIONE. Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del
calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado. Fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

ADDITIVI PER CALCESTRUZZI SPECIALI. Additivi per calcestruzzi speciali aventi caratteristiche
differenti da quelle previste alle voci di cui sopra.

Fibre sintetiche.

Fibre in acciaio.

Fibre sintetiche strutturali.

Agente espansivo.

Pigmenti colorati.

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

prezzo
€

0,85

2,75

2,42

4,32

14,50

0,89

0,85

0,66

0,63

1,20

9,10

2,56

1,88

9,70

10,00
3,26
23,30
1,67
5,70

costo minimo
manodopera
€

0,15

0,49

0,43

0,77

2,58

0,16

0,15

0,12

0,11

0,21

1,62

0,46

0,34

1,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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costo minimo
Numero - e prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

3.5 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

3.5.20 BARRE IN ACCIAIO FEB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata

FeB44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di

trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85

e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'opera finita. kg 1,54 0,17
3.5.30 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura

della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'opera finita. kg 1,69 0,19
3.5.40 BARRE IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 304L Barre in acciaio inox, tipo AISI 304L, controllato in

stabilimento, ad aderenza migliorata, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:

i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. kg 4,83 0,53
3.5.50 BARRE IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 316L,. Barre in acciaio inox, tipo AISI 316L, controllato in

stabilimento, ad aderenza migliorata, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:

i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. kg 5,80 0,64
3.5.60 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 304L. Rete in acciaio

inox, tipo AISI 304L, elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in

opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg 8,80 0,97
3.5.70 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 316L. Rete in acciaio

inox, tipo AISI 316L, elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in

opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Kg 12,00 1,32
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3.6

3.6.

3.6.

3.6.
3.6.

3.6.

3.6.
3.6.

3.6.

3.6.

Numero
d'ordine

10.0

101

10.2
20

30.0

30.1
30.2

30.3

30.4

Descrizione dell'articolo

VETROCEMENTO

LASTRE IN VETROCEMENTO PER PARETI E FINESTRONI. Lastre in vetrocemento per pareti
e finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto,
di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in calcestruzzo sottile a
Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o
fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici
perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cmq 600 e di spessore oltre mm 60 e
fino a mm 80.

Con blocchetti a camera d'aria colorati, ciascuno fino a cmq 600 e di spessore fino a mm 80.
COMPENSO PER PARETI CURVE. Compenso per pareti curve, sia prefabbricate presso la ditta
vetrocementista, che eseguite in opera.

PANNELLI IN VETROCEMENTO PER SOLAI. Pannelli in vetrocemento per solai, costituiti da
diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata,
rettangolare o circolare, con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento per mc
d'impasto, di opportuna sezione ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguiti in opera o fuori
opera, compreso in questo ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente
lisce. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con diffusori semplici a piastra di spessore da mm 55 ciascuno e di lato fino a mm 150.

Con diffusori semplici a tazza di spessore fino a mm 70 a pianta quadrata o circolare e di diametro
o lato fino a mm 200.

Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati, di diametro o di lato fino a mm 150 e spessore
mm 105.

Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati di diametro o lato oltre mm 200 e spessore oltre
mm 80.E175

mq
mq

mq

mq

mq

mq

mq

prezzo
€

289,00
334,00

57,00

272,00
316,00
387,00

360,00

costo minimo
manodopera
€

40,30
46,60

8,00

37,90
44,10
54,00

50,00
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41.
4.2.
43.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Capitolo 4

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO

Consolidamento murature.

Architravi e tiranti.

Consolidamento con l'uso di cemento armato.

Consolidamento di strutture murarie mediante perforazioni ed iniezioni.
Cordoli.

Consolidamento di volte in muratura.

Consolidamento e restauro strutture in cemento armato.
Consolidamento strutture in legno e in ferro.

Restauro coperture.

Bonifiche e risanamenti.

Regione Umbria
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Capitolo 4

Opere di consolidamento e di restauro

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE.

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per
appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti
precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

| prezzi del presente capitolo sono comprensivi degli oneri e delle difficolta di realizzazione tipiche dei
lavori di consolidamento e di restauro.

Il consolidamento delle volte se non diversamente indicato nelle descrizioni degli articoli viene misurato
secondo la proiezione orizzontale delle stesse.

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabilizzare si riferiscono alle zone
lignee trattate.
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Numero
d'ordine

41
4.1.10

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.30

4.1.31

4.1.32

4.1.40

4.1.41

4.1.42

4.1.50.0

4.1.50.1
4.1.50.2
4.1.51

4.1.52

4.1.60

Descrizione dell'articolo

CONSOLIDAMENTO MURATURE
RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE. Ripresa di lesioni su muratura portante da
eseguire mediante I'impiego di scaglie di laterizio o pietra di recupero e idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale, previa accurata scarnitura, pulitura e bagnatura.
E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON UTILIZZO DI
MATERIALI DI RECUPERO. Compenso alla ripresa di lesioni su muratura portante nel caso di
utilizzo di materiali di recupero, integrati con mattoni pieni fatti a mano, montati con malta a base di
calce, di cemento bianco, e sabbia locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON USO DI MALTA
COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l'uso della
malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente
dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON USO DI MALTA
COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l'uso della malta composta da
grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA. Ripresa di lesioni di
assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e
comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la
lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA
COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l'uso della
malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente
dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA
COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l'uso della malta composta da
grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI. Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su
tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; I'apertura
delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la ripresa dell'intonaco eseguita con
idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
COMPENSO ALLA SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA
CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l'uso della malta composta da
calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le
resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
COMPENSO ALLA SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA
GRASSELLO DI CALCE. Compenso per I'uso della malta composta da grassello di calce, sabbia
di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione
avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI. Sarcitura di lesioni formata
con catenelle di mattoni ad una testa in profondita e a due teste in larghezza, eseguita con idonea
malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con
schegge di mattoni o scaglie di pietra dura; il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Su muratura in pietrame e mattoni.

Su muratura in tufo.

COMPENSO ALLA SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI CON USO
DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per
l'uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata,
opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al
tipo d'impiego. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI CON USO
DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per I'uso della malta composta
da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA SARCITURA DI LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME E MATTONI.
Compenso alla sarcitura di lesioni su muratura in pietrame e mattoni nel caso di utilizzo di mattoni
pieni fatti a mano, montati per corsi orizzontali con malta a base di calce, di cemento bianco e
sabbia locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

3|3

prezzo
€

9,40

3,87

2,69

2,58

12,90

3,34

3,03

3,50

0,29

0,24

46,50
36,20

3,17

2,85

7,70

costo minimo
manodopera

€

4,65

1,91

1,33

1,27

6,40

1,65

1,50

1,73

0,14

0,12

20,50
15,90

1,40

1,25

3,39
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Numero
d'ordine

4.1.70.0

4.1.70.1
4.1.70.2
4.1.70.3
4.1.71

4.1.72

4.1.80.0

4.1.80.1
4.1.80.2
4.1.80.3
4.1.80.4
4.1.80.5
4.1.81

4.1.82

4.1.90

4.1.91

4.1.92

Descrizione dell'articolo

CHIUSURA DI LESIONI DI PARAMENTI A FACCIA A VISTA DI PARTICOLARE INTERESSE.
Chiusura di lesioni di paramenti a faccia a vista di particolare interesse in conci di pietra sbozzata
o squadrata a spigolo vivo, o in muratura mista (pietra e laterizi), o in laterizi. Sono compresi: la
realizzazione mediante smontaggio e successivo ricollocamento dei singoli conci secondo
I'apparecchio originale, a giunti stretti; il rimontaggio con malta fine di calce, di cemento bianco e
sabbia lavata di fiume o del luogo; I'eventuale integrazione con elementi della stessa qualita e
pezzatura, sabbiati o bocciardati nella facciavista in relazione al tipo di finitura o paramenti
originali; il rilievo fotografico quando la superficie da smontare € consistente e quando la D.L.
richiede tale adempimento;l'eventuale numerazione degli elementi (conci, mattoni) prima che
questi vengono smontati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Muratura in conci di pietra squadrata o a spigolo vivo.

Muratura mista in conci e mattoni laterizi.

Muratura in laterizi.

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI LESIONI DI PARAMENTI A FACCIA A VISTA DI
PARTICOLARE INTERESSE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l'uso della malta composta da calce idraulica
naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI LESIONI DI PARAMENTI A FACCIA A VISTA DI
PARTICOLARE INTERESSE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE.
Compenso per l'uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata,
opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al
tipo d'impiego. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,
a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei
occorrenti nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Conteggiata a misura effettiva.

In mattoni comuni.

In mattoni antichi.

In pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato.

In pietra squadrata a corsi quasi regolari.

In pietra squadrata regolare.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA COMPOSTA
DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per I'uso della malta composta
da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere
le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA COMPOSTA
DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l'uso della malta composta da grassello di calce,
sabbia di flume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione
avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI
SPALLETTE. Compenso alla muratura eseguita a scuci-cuci, per riparazione di spallette, in piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi
altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori
durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Conteggiata a misura effettiva.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI SPALLETTE
CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA.
Compenso per I'uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume
lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta,
idonee al tipo d’'impiego. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI SPALLETTE
CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l'uso della malta
composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le
resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

mc

mc

mc

mc

mc

mc

prezzo
€

1573,00
1258,00
1101,00

6,90

6,10

748,00
979,00
894,00
974,00
1013,00

5,10

4,45

154,00

2,82

2,45

costo minimo
manodopera
€

693,00
554,00
485,00

3,02

2,69

427,00
559,00
510,00
556,00
578,00

2,88

2,54

88,00

1,61

1,40
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Numero
d'ordine

4.1.100

4.1.101

4.1.102

4.1.110.0

4.1.110.1
4.1.110.2
4.1.110.3
4.1.110.4
4.1.110.5
4.1.110.6
41111

4.1.112

4.1.120

41121

4.1.122

4.1.130

41131

Descrizione dell'articolo

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, PER RIPARAZIONE DI ARCHI,
PIATTABANDE E VOLTE. Compenso alla muratura eseguita a scuci-cuci, per riparazione di
archi, piattabande e volte, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture
murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche
parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a
tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura di
tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Conteggiata a misura effettiva.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI ARCHI,
PIATTABANDE E VOLTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l'uso della malta composta da calce idraulica
naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze
meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI ARCHI,
PIATTABANDE E VOLTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE.
Compenso per l'uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata,
opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al
tipo d'impiego. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento superficiale
a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni
o pietrame. Sono compresi: Iidonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta,
fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

In mattoni comuni.

In mattoni di tipo antico.

In mattoni antichi di recupero.

In pietra rasa e teste scoperte.

In pietra squadrata a corsi quasi regolari.

In pietra squadrata regolare.

COMPENSO ALLA RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI CON
USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso
per l'uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata,
opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al
tipo d'impiego. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI CON
USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l'uso della malta
composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le
resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI.
Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o
pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti; lidonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.La misurazione é effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo
dell'apertura finita, contabilizzando I'effettiva muratura realizzata.

COMPENSO AL RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE
ESISTENTI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E
POZZOLANA. Compenso per I'uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana,
sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione
avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

COMPENSO AL RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE
ESISTENTI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per I'uso
della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per
avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’'impiego. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di vani di porte, finestre o di altre
aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali
occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari; lidonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE CON USO DI MALTA
COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l'uso della
malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente
dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

0

prezzo
€

310,00

5,70

5,10

661,00
1256,00
1576,00
1239,00
1325,00
1524,00

6,60

5,70

607,00

6,30

5,60

461,00

6,30

costo minimo
manodopera
€

177,00

3,28

2,92

377,00
717,00
899,00
707,00
756,00
869,00

3,75

3,28

347,00

3,57

3,22

177,00

2,4
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Numero
d'ordine

4.1.132

4.1.140

4.1.150

4.1.160.0

4.1.160.1
4.1.160.2
4.1.160.3
4.1.161

4.1.162

4.1.170.0

4.1.170.1
4.1.170.2
4.1.170.3
4.1.170.4
4.1.170.5
4.1.170.6
4.1.180.0

4.1.180.1
4.1.180.2
4.1.180.3
4.1.180.4
4.1.180.5
4.1.180.6
4.1.180.7

Descrizione dell'articolo

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE MALTA COMPOSTA DA
GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l'uso della malta composta da grassello di calce, sabbia
di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione
avvenuta, idonee al tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Compenso alla chiusura
di aperture a tutto spessore per conservare integralmente il contorno del vano, realizzando le
necessarie ammorsature e ripulendo i contorni del vano stesso sia che essi risultino realizzati a
raso, o in aggetto, o in bassorilievo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

ISPESSIMENTO DI MURATURE SOTTILI CON NUOVA MURATURA. Ispessimento di murature
sottili da realizzare solo sulla faccia, nello spessore della risega, mediante ridosso di mattoni pieni
ad una o due teste ammorsati in chiave nel muro esistente o collegati per mezzo di ferri ripiegati.
Sono compresi: due ammorsature per ogni metro quadrato; i materiali necessari; i piani di lavoro
anche inclinati e posti in qualsiasi direzione; l'allontanamento del materiale di risulta;
I'avvicinamento dei materiali al luogo di lavoro; I'eventuale fornitura e posa in opera dei ferri per il
collegamento delle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

TAMPONATURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE ESEGUITA A CASSA VUOTA. Tamponatura
di vani di porte o finestre ed altre aperture, eseguita a cassa vuota con doppia parete di laterizi.
Sono compresi: Iidonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; i
materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con tamponatura esterna in mattoni pieni e interna in forati di cm 12.

Con tamponatura esterna in mattoni pieni e interna in foratini di cm 8.

Con tamponatura esterna in forati di tipo pesante di cm 12 e interna di cm 8.

COMPENSO ALLA TAMPONATURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE ESEGUITA A CASSA
VUOTA CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA.
Compenso per I'uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume
lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta,
idonee al tipo d'impiego. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMPENSO ALLA TAMPONATURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE ESEGUITA A CASSA
VUOTA CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per 'uso
della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per
avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’'impiego. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CUCITURA DI LESIONI MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE COMPOSITO. Cucitura di lesioni
su muratura portante mediante nastri in materiale composito, immessi in matrice polimerica, previa
sarcitura della lesione. Sono compresi: la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con
malte a ritiro compensato o stucchi epossidici, previa accurata pulizia del sottofondo; la fornitura e
la posa in opera del primer, del primo strato di resina epossidica, del materiale composito di
rinforzo e del secondo strato di resina epossidica a saturare il nastro; la protezione dai raggi UVA,
con la tecnologia secondo le scelte progettuali, del pacchetto di rinforzo. La qualita dell'intervento &
verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni
contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Sono esclusi: le sarciture delle lesioni; il pacchetto di rinforzo; le prove obbligatorie di pull-off e le
indagini termografiche.

In fibra di carbonio - primo strato.

In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo.

In fibra di vetro - primo strato.

In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo.

In fibra aramidica - primo strato.

In fibra aramidica - per ogni strato successivo al primo.

CUCITURA DI LESIONI MEDIANTE BARRE IN MATERIALE COMPOSITO. Cucitura di lesioni su
muratura portante mediante barre in materiale composito. Sono compresi: la perforazione con
attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; la pulizia mediante aria
compressa del perforo; l'iniezione di resine epossidiche; la fornitura e posa in opera delle barre in
composito. La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e
ultrasuoni secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la sarcitura della lesione; le prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.

Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10.
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 12.
Barre in fibra di vetro - diametro mm 10.
Barre in fibra di vetro - diametro mm 12.
Barre in fibra aramidica - diametro mm 10.
Barre in fibra aramidica - diametro mm 12.

mc

mc

mc

mc

mc

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

prezzo
€

5,70

44,30

795,00

127,00
114,00
95,00

4,82

4,25

702,00
374,00
468,00
338,00
417,00
311,00

109,00
114,00
142,00
105,00
114,00

93,00
105,00

costo minimo
manodopera
€

2,17

17,00

454,00

48,50
43,80
36,30

1,85

1,63

385,00
205,00
257,00
185,00
229,00
171,00

60,00
63,00
78,00
57,00
63,00
51,00
57,00




Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I 63

Numero
d'ordine

4.1.190.0

4.1.190.1
4.1.190.2

Descrizione dell'articolo

COLLEGAMENTI TRASVERSALI SU MURATURE A SACCO MEDIANTE BARRE IN
MATERIALE COMPOSITO. Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti
scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con
barre in materiale composito. Sono compresi: la realizzazione di cuciture armate in numero di 4 al
metro quadrato, con terminale di ciascuna barra in tessuto di materiale composito; la perforazione
con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro mm 20; la pulizia mediante
aria compressa del foro; l'iniezione di malte epossidiche; la fornitura e posa in opera delle barre in
composito; la preparazione della superficie della parete e I'incollaggio di tessuto in composito sulla
parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire I'ancoraggio delle barre stesse sulle due
facce opposte del paramento. La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di pull-
off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche; tutte le operazioni
eventualmente necessarie di bonifica della muratura.

Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.
Barre in fibra di vetro - diametro mm 10.

mq
mq

prezzo costo minimo

manodopera
€
€
142,00 78,00
127,00 70,00
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Numero
d'ordine

4.2
4.2.10.0

4.2.10.1
4.2.10.2
4.2.10.3
4.2.10.4
4.2.10.5
4.2.20

4.2.30.0

4.2.30.1
4.2.30.2
4.2.40.0

4.2.40.1
4.2.40.2
4.2.50.0

4.2.50.1
4.2.50.2
4.2.50.3
4.2.50.4
4.2.50.5
4.2.50.6
4.2.60.0

4.2.60.1
4.2.60.2
4.2.60.3

Descrizione dell'articolo

ARCHITRAVI E TIRANTI

ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti
e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo;
'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di
servizio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le
ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.

Architravi in c.a. prefabbricati.

Architravi in c.a. realizzati in opera.

Architravi in putrelle in ferro.

Architravi in putrelle in ferro e tiranti di collegamento.

Architravi in legno di essenza dura.

CATENE IN FERRO. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della
D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli;
gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; il collegamento all'impianto di messa
a terra delle parti metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la realizzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura dei fori;
I'allettamento delle piastre con idonea malta.

COMPENSO ALLE CATENE IN FERRO LAVORATO, POSTE IN OPERA SOTTO TRACCIA.
Compenso alle catene in ferro lavorato, poste in opera sotto traccia. Sono compresi: I'onere del
taglio della muratura; la guaina; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche
la chiusura della traccia con idonea malta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Su muratura di mattoni.

Su muratura di pietrame.

FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A CM 60X60. Formazione di
nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti,
eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la
necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di
adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della
stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta,
fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60.

Su murature laterizie.

Su murature di pietrame o miste.

CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI LAPIDEI. Consolidamento di architravi in materiale lapideo
con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono
compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare
I'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo
riempimento con malta epossidica. La qualita dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di
aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di
appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la stuccatura e liniezioni delle lesioni; I'eventuale posa di un listello di materiale
lapideo per ricostituire la continuita della finitura esterna.

Il prezzo & ad unita di lunghezza di barra effettivamente posta in opera.

Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.

Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10.

Barre in fibra di vetro - diametro mm 10.

Barre in fibra di vetro - diametro mm 12.

Barre in fibra aramidica - diametro mm 10.

Barre in fibra aramidica - diametro mm 12.

INCATENAMENTI IN BARRE DI MATERIALE COMPOSITO. Tiranti per incatenamento di piano
mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la
fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (diametro mm 220); il tenditore per
il pretensionamento e I'eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con
I'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualita dell'intervento e verificata con
prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre
in composito) in ragione di almeno n. 3 campioni ogni 100 metri di tiranti posti in opera, secondo le
indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le perforazioni delle murature per I'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di
ancoraggio e I'eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione.

Il prezzo é ad unita di lunghezza di tirante posto in opera.

Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10.
Barre in fibra di vetro - diametro mm 12.
Barre in fibra aramidica - diametro mm 12.

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
mq 444,00 240,00
mq 539,00 291,00
mq 602,00 325,00
mq 696,00 376,00
mq 761,00 411,00
kg 7,20 3,60
m 10,10 2,35
m 18,60 4,31
cad 102,00 23,70
cad 168,00 39,10
m 185,00 82,00
m 197,00 87,00
m 146,00 64,00
m 160,00 71,00
m 135,00 60,00
m 146,00 64,00
m 180,00 94,00
m 174,00 91,00
m 161,00 84,00
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Numero
d'ordine

4.2.70.0

4.2.70.1
4.2.70.2
4.2.70.3
4.2.70.4

Descrizione dell'articolo

INCATENAMENTI DI PIANO MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE COMPOSITO. Incatenamenti
di piano realizzati in tessuto di materiale composito, da applicarsi sulle pareti verticali in
corrispondenza degli impalcati. Sono compresi: la demolizione dell'intonaco in corrispondenza
della superficie di incatenamento; la spazzolatura del sottofondo; la riprofilatura con malte a ritiro
compensato; il primer, l'adesivo epossidico per l'applicazione del tessuto e I'adesivo per la
chiusura del pacchetto di rinforzo; la preparazione della superficie del rinforzo per la successiva
intonacatura, mediante I'applicazione a fresco di uno spolvero di polvere di quarzo. La qualita
dell'intervento & verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche,
secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

E' escluso il ripristino dell'intonaco. Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto
in opera.

In fibra di carbonio - primo strato.

In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo.

In fibra di vetro - primo strato.

In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo.

prezzo costo minimo

u.m. manodopera
€
€
mq 723,00 378,00
mq 452,00 236,00
mq 552,00 289,00

mq 401,00 210,00
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Numero
d'ordine

43
4.3.10

4.3.20

4.3.30

4.3.40

4.3.50

Descrizione dell'articolo

CONSOLIDAMENTO CON L’USO DI CEMENTO ARMATO

INTONACO ARMATO. Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
mediante I'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio FeB44K a
maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura e la
scarnitura degli elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della
rete alle microcuciture o ai ferri (compresi) preventivamente ammorsati alla muratura; la rete
metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; I'applicazione di intonaco con
malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la
rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Applicazione
su una sola faccia della parete.Sono esclusi: i fori per I'alloggiamento degli spezzoni dei ferri da
ammorsare preventivamente.

Conteggiato a misura effettiva.

PARETI IN ADERENZA ARMATE. Formazione di lastre in conglomerato cementizio armato,
confezionato con cemento 325 e con inerti (mc 0,400 di sabbia, mc 0,800 di ghiaia), dello
spessore di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in elevazione, gettate in opera con Il'ausilio di
un solo cassero sulla superficie gia preparata, con armatura di barre di acciaio FeB44K diametro
mm 8 a maglia di cm 20x20, collegata alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di
mm 12 ogni metro quadrato di superficie, ancorate con resine epossidiche applicate con idonea
apparecchiatura (pistola piu cartuccia). Sono compresi: le casseforme; I'armatura; le cornici; la
vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfridi; le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.Conteggiato a misura effettiva.

COMPENSO ALLE PARETI IN ADERENZA ARMATE. Compenso alle pareti in aderenza armate
per ogni centimetro in piu di spessore del getto di conglomerato cementizio, fino ad uno spessore
dicm 10.

COMPENSO PER STRUTTURE ESEGUITE IN C.A. ALLINTERNO DI COSTRUZIONI
ESISTENTI. Compenso per strutture eseguite in c.a. all'interno di una costruzione esistente.
Compenso per I'esecuzione di opere (fondazioni, travi, pilastri ecc.) in conglomerato cementizio
all'interno di costruzioni esistenti. Sono compresi tutti i magisteri, il trasporto e la messa in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO DELLE FONDAZIONI. Realizzazione di elementi passanti in
conglomerato cementizio per il collegamento delle fondazioni esistenti con le opere di fondazione
di nuova esecuzione, aventi il compito di una distribuzione pit uniforme del carico sul terreno, con
Rck non minore di Kg/cmqg 300. Sono compresi: lo scavo; i tagli sulle vecchie murature; le
eventuali iniezioni a pressione; il rinterro ad opera finita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.E' esclusa I'armatura metallica.

mq

mq

magxcm

mc

prezzo
€

48,70

110,00

4,16

39,00

977,00

costo minimo
manodopera
€

23,30

52,00

1,99

18,70

468,00
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € mano:opera
44 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE MEDIANTE
PERFORAZIONI ED INIEZIONI

4.4.10.0 INTERVENTO COMBINATO PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI TRAMITE INIEZIONI DI

MISCELA A BASE DI CEMENTO. Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramite

iniezioni di miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e

betoncino con le seguenti modalita di esecuzione:

- preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio;

- scarnitura delle connessure;- pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria;

- sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla D.L.;

- esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni metro quadrato

utilizzando le cavita presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a sola rotazione, il cui

diametro di perforazioni sia minimo di mm 20, nel paramento murario, spinte almeno fino a meta

spessore del muro;

- fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro;

- pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria;

- iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 0 425, con dosaggio minimo di Kg 200 di cemento

a metro cubo di miscela;

- asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio;

- applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura con

tondini del diametro minimo di mm 5 di acciaio FeB44K a maglie quadrate cm 10x10 compresa la

legatura della rete con tondino di acciaio (FeB44K mm 6) agganciato alla maglia della rete;

- perforazione delle pareti;- sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro;

- applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro a q.li 3, a pasta fina di

spessore minimo cm 3, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo;

- carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta;

- mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.

Quanto sopra descritto € tutto compreso nel prezzo.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.10.1 Con applicazione su una sola faccia della muratura. mq 122,00 72,00
4.4.10.2 Con applicazione su entrambe le facce. mq 194,00 114,00
44.200 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO. Consolidamento di strutture murarie

a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione,

da eseguirsi nel seguente modo:

- pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;

- scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro

preparazione secondo le indicazioni della D.L;

- esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni,

mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando i fori

con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20;

- fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine

di inumidire le cavita da iniettare;

- iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base di

cemento tipo 325-425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L., con dosaggio minimo di

Kg 200 di legante a metro cubo di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L.;

- asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;

- sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento

tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L.;

- perforazione delle pareti;

- carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta;- mano d'opera e

attrezzature speciali necessarie.

Quanto sopra descritto & tutto compreso nel prezzo.E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

E' esclusa I'eventuale spicconatura di intonaci.
4.4.20.1 Consolidamento di strutture murarie a sacco fino allo spessore medio di cm 50. mq 116,00 68,00
4.4.20.2 Consolidamento di strutture murarie a sacco, spessore da cm 51 e fino a cm 70. mq 146,00 86,00
4.4.20.3 Consolidamento di strutture murarie a sacco, spessore da cm 70 e fino a cm 100. mq 176,00 104,00
4.4.30 SIGILLATURA PROVVISORIA SUL PARAMENTO DA SALVAGUARDARE. Realizzazione di una

provvisoria sigillatura, su una sola faccia, dei giunti del paramento con impasto a base di argilla

(50%), sabbia e segatura al fine di evitare colature di miscela lungo il paramento a facciavista, che

deve essere conservato e mantenuto. Il lavoro prevede anche la successiva completa rimozione

dell'impasto e la relativa pulitura e preparazione dei giunti per la successiva rabboccatura e

stuccatura.E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. mq 29,10 17,10
4.4.40.0 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25.

Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
profondita, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve
essere eseguita con trapano; I'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di
acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche
applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.
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costo minimo
N'ume:,-ro Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €
4.4.40.1 Fori in murature di tufo. mxcm 12,80 7,60
4.4.40.2 Fori in murature di mattoni. mxcm 19,40 11,40
4.4.40.3 Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati. mxcm 22,90 13,50
4.4.50.0 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO MINIMO
MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che deve
essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria se
lavori particolari secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione costante,
eseguita con velocita di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture
attraversate; I'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e
comungue secondo le indicazioni della D.L.; I'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura
e l'inserimento di apparecchi di guida per I'asta di comando della sonda, ove necessario, per
garantire I'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.
Misura minima del diametro mm 25.
4.4.50.1 Perfori in murature in tufo. mxcm 13,50 7,90
4.4.50.2 Perfori in murature in mattoni. mxcm 20,00 11,80
4.4.50.3 Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati. mxcm 23,40 13,80
4.4.60.0 COMPENSO PER PERFORAZIONI ECCEDENTI IL PRIMO METRO DI LUNGHEZZA.
Compenso per perforazioni eccedenti il primo metro di lunghezza.Per ogni centimetro di diametro,
per ogni metro di lunghezza successivo al primo metro.
4.4.60.1 Murature in tufo. mxcm 6,60 3,91
4.4.60.2 Murature in mattoni. mxcm 9,30 5,50
4.4.60.3 Murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati. mxcm 10,80 6,40
4.470.0 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in perfori
armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a
tre volte il volume del perforo; I'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi
fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera
necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di
gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i
materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
4.4.70.1 Iniezioni per perfori fino a mm 25. m 18,90 9,20
4.4.70.2 Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37. m 23,50 11,40
4.4.70.3 Iniezioni per perfori oltre i mm 37 e fino a mm 45. m 25,30 12,30
4.4.70.4 Iniezioni per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65. m 29,60 14,40
4.4.80.0 INIEZIONI DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE E POZZOLANA SUPER VENTILATA. Iniezioni,
in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa I'eventuale aggiunta di
pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Sono
compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla
miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore -
iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione
esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
4.4.80.1 Iniezioni per perfori fino a mm 25. m 18,90 9,20
4.4.80.2 Iniezioni per perfori da mm 26 e mm 37. m 22,90 11,10
4.4.90.0 INIEZIONE DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI, POZZOLANA SUPER VENTILATA.
Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super
ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati,
stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione
controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.90.1 Iniezioni per perfori fino a mm 25. m 20,20 9,80
4.4.90.2 Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37. m 25,00 12,10
4.4.1000 INIEZIONE DI CALCE IDRAULICA E ANTIRITIRO A BASE DI CAOLINO E ALLUMINATI.
Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33
litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e
alluminati, dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad
intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.100.1 Iniezioni in perfori fino a mm 25. m 20,70 10,00
4.4.100.2 Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37. m 25,60 12,40
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Numero
d'ordine

4.4110

4.4.120

4.4.130

Descrizione dell'articolo

COMPENSO ALLE INIEZIONI IN PERFORI ARMATI. Compenso alle iniezioni in perfori armati,
quando eccede tre volte il volume teorico del foro, compresi eventuali additivi.ll prezzo é riferito ad
ogni quintale di prodotto secco iniettato.

BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304L, FEB44K, NELLE PERFORAZIONI IN
MURATURA. Barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata FeB44K, fornite e
poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

BARRE IN ACCIAIO FEB44K PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad aderenza migliorata
FeB44K, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in
opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della
muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

kg

kg

prezzo costo minimo

manodopera
€
€
57,00 27,90
7,60 1,94
1,80 0,46
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Numero
d'ordine

4.5
4.5.10

4.5.20

4.5.30

Descrizione dell'articolo

CORDOLI

CORDOLO SOMMITALE PER SINGOLA PARETE REALIZZATO IN PROFILATO METALLICO
CON BARRE DI ANCORAGGIO. Formazione di fascia di contenimento delle spinte orizzontali,
per singole pareti, realizzata con profilato metallico collegato ai setti ortogonali mediante barre di
acciaio filettate. Il profilo, posto sulla sommita della parete, avra sezione a forma di L o T (altezza
minima mm 100) e sara appoggiato o parzialmente inserito al disotto dello sporto di gronda. Il
profilato sara dotato di paletti di ripartizione a sezione T (minimo mm 50) di lunghezza non inferiore
a cm 70, appoggiati sulla muratura e saldati all'interasse massimo di m 1,5, aventi lo scopo di
ripartire I'azione di contenimento su una porzione maggiore di muratura. Il collegamento tra la
parete oggetto dell'intervento e le pareti ortogonali dovra essere realizzato con barre metalliche da
una parte al profilato mediante filettatura e dadi (oppure con biette di tensionamento) e dall'altra
con opportuni capochiavi. Sono compresi : la fornitura e la posa in opera del profilato; la sigillatura
dei perfori sulle murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche con relativi ancoraggi sul
profilato; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche; i paletti; il trattamento
delle superfici metalliche con una mano di vernice anti corrosione e due mani di vernice a finire. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi i capochiave da porre sulla parete parallela a quella del paletto; i perfori.

Misurato a metro lineare di profilato metallico.

CORDOLO SOMMITALE REALIZZATO MEDIANTE CERCHIATURA IN PROFILATO
METALLICO. Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle
rettangolari, realizzata con profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommita della parete, avra
sezione a forma di L (altezza minima mm 100) ed inserito al disotto dello sporto di gronda. Il
profilato potra essere dotato o meno di paletti (da computarsi a parte) di ripartizione, saldati
all'interasse, aventi lo scopo di ripartire I'azione di contenimento su una porzione maggiore di
muratura. Le estremita dei profilati saranno collegate con piastre angolari mediante bullonatura. |
profilati saranno vincolati alla sommita dei setti con staffe metalliche passanti sullo spessore
murario. Sono compresi : la fornitura e la posa in opera del profilato; la sigillatura dei perfori sulle
murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche con relativi ancoraggi sul profilato; il
collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche; i paletti (quando previsti da
computarsi a parte); il trattamento delle superfici metalliche con una mano di vernice anti
corrosione e due mani di vernice a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono esclusi i perfori.

CORDOLO SOMMITALE IN MURATURA ARMATA SU PARAMENTO IN MATTONI A DUE
TESTE. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in
barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni. Le varie operazioni
presuppongono la rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommita del pannello murario
dello spessore di due teste (dimensione storica di riferimento circa cm 25 - 33) si dovra disporre
una doppia fila di quadrucci in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone,
esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporra quindi la gabbia metallica costituita
da due barre dello spessore minimo di mm 22, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di
quattro filari di mattoni) con spille da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli
incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale
di alloggiamento dell'armatura si riempira con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si
disporra quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni quadruccio con un mattone
trasversale a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al
livellamento. La stessa operazione si ripetera per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i
giunti. Il quarto ed ultimo filare sara costituito da una doppia fila di quadrucci analoga alla prima. |
vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono
compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro
filari), del traliccio metallico (costituito da minimo due barre), delle spille, del getto complementare
in malta, calce e sabbia, il collegamento allimpianto di messa a terra delle parti metalliche. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi tutti gli oneri per la
rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
m 81,00 29,00
m 60,00 21,40

m 89,00 31,80
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costo minimo

N'umt.ero Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €
4.5.40

CORDOLO SOMMITALE IN MURATURA ARMATA SU PARAMENTO IN MATTONI A TRE
TESTE. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in
barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni. Le varie operazioni
presuppongono la rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommita del pannello murario
dello spessore di due teste (dimensione storica di riferimento circa cm 25 - 33) si dovra disporre
una doppia fila di quadrucci in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone,
esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporra quindi la gabbia metallica costituita
da due barre dello spessore minimo di mm 22, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di
quattro filari di mattoni) con spille da mm 8 di diametro poste allinterasse di un mattone. Agli
incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale
di alloggiamento dell'armatura si riempira con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si
disporra quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni quadruccio con un mattone
trasversale a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al
livellamento. La stessa operazione si ripetera per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i
giunti. Il quarto ed ultimo filare sara costituito da una doppia fila di quadrucci analoga alla prima. |
vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono
compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro
filari), del traliccio metallico (costituito da minimo due barre), delle spille, del getto complementare
in malta, calce e sabbia, il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi tutti gli oneri per la
rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.
m 115,00 41,30
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costo minimo
Numero .. _— prezzo
I Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

46 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA

4.6.10 COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Collegamento delle volte alle

murature portanti d'ambito, realizzato mediante la formazione di fori orizzontali nelle murature a

mattoni del diametro di mm 30 per una profondita di circa cm 30/40 disposti a cm 25 di distanza.

Sono compresi: la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in ragione di g.li 0,33 per

ogni metro cubo d'impasto con cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori del ferro del

diametro mm 24 per una lunghezza media di m 1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare |'opera finita. m 134,00 79,00
4.6.11 COMPENSO AL COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Compenso

per I'impiego di calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. m 1,27 0,74
4.6.12 COMPENSO AL COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Compenso

per I'impiego di cemento bianco dosato a q.li 3 tipo 325. m 1,16 0,68
4.6.20 CHIODATURA DELLE VOLTE. Chiodatura delle volte su superfici gia pulite dal cretonato e dai

rinfianchi, effettuata mediante:

- fori del diametro di mm 14, praticati con trapano, per una profondita di circa cm 10 in ragione di

numero 1 per ogni cm 40 eseguiti a quinconce;

- pulizia dei fori effettuata con getto d'aria compressa;

- colatura nei foridi adesivi epossidici, senza ritiro;

- inserimento di ferro, questo compreso, ogni due fori ravvicinati, del diametro di mm 8 e per una

lunghezza di circa m 1,05 sagomati a C.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. mq 105,00 61,00

46.30 RINFIANCO DI VOLTE. Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rck maggiore o uguale a

300, dello spessore medio di cm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

4.6.31 COMPENSO AL RINFIANCO DI VOLTE. Compenso per I'impiego di calce idraulica naturale

dosata a q.li 3,5 di calce. mq 2,65 1,55
4.6.32 COMPENSO AL RINFIANCO DI VOLTE. Compenso per I'impiego di cemento bianco dosato a q.li

3 di cemento 325. mq 4,11 2,40

4.6.40 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Consolidamento di volte in muratura di pietrame
o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in:
- pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali;
- sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con
scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in
modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica;
- perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5 per metro
quadrato e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato
sulla superficie di intradosso e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie di pietra o
mattoni;
- fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm
10x10;
- realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls Rck maggiore o uguale a q.li 3 tipo
325, dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta.Sono inoltre
compresi: I'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di
larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare I'estradosso orizzontale; i tagli, gli
sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il collegamento all'impianto di messa a
terra delle parti metalliche, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 161,00 94,00

4.6.41 COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Compenso per I'impiego di

calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. mq 2,93 1,71
4.6.42 COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Compenso per I'impiego di

cemento bianco dosato a g.li 3 di cemento 325. mq 4,74 2,77

4.6.50 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE
METALLICHE. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri
trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in:

- pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali;

- sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con
scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale,
in modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica;

- collegamento dell'estradosso della volta alla rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con
maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di almeno due per metro quadrato rese
solidali con resine epossidiche bicomponenti;

- fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm
10x10;

- realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls Rck maggiore o uguale a q.li 3 tipo
325, dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta.

Sono inoltre compresi: I'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa
cm 60 di altezza e I'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso
orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il collegamento
allimpianto di messa a terra delle parti metalliche, il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. mq 174,00 102,00

4.6.51 COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA CON COLLEGAMENTO
MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. Compenso per I'impiego di calce idraulica naturale dosata a
q.li 3,5 di calce. mq 2,93 1,71

mq 48,90 28,60
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Numero
d'ordine

4.6.52

4.6.60.0

4.6.60.1
4.6.60.2
4.6.60.3
4.6.60.4
4.6.60.5
4.6.60.6

Descrizione dell'articolo

COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Compenso per I'impiego di
cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325.

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE, CUPOLE ED ARCHI MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE
COMPOSITO UNIDIREZIONALE. Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di
pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di materiale
composito. Sono compresi: la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo; il trattamento con il
primer; la rasatura con stucchi epossidici; I'applicazione di resina di incollaggio; la fornitura e posa
dei nastri di composito unidirezionali secondo le indicazioni di progetto; la resina di saturazione e
la verniciatura finale con vernici acriliche per la protezione dai raggi UVA. La qualita dell'intervento
€ verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le
indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. Ove possibile, sono eseguite prove di
carico per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le formazioni e lo stato tensionale del
rinforzo sotto carico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale svuotamento della volta; I'eventuale riprofilatura dell'estradosso; le prove
di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche e le prove di carico.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.

In fibra di carbonio - primo strato.

In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo.
In fibra di vetro - primo strato.

In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo.

In fibra aramidica - primo strato.

In fibra aramidica - per ogni strato successivo al primo.

mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

prezzo
€

4,74

817,00
482,00
612,00
433,00
562,00
368,00

costo minimo
manodopera
€

2,77

478,00
282,00
358,00
253,00
329,00
215,00
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Numero
d'ordine

4.7
4.7.10.0

4.7.10.1
4.7.10.2
4.7.20

4.7.30

4.7.40

4.7.50

4.7.60

4.7.70

Descrizione dell'articolo

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

CUCITURE DI LESIONI, PASSANTI E NON, CONSOLIDANTI LE STRUTTURE IN C.A. Cuciture
di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche
bicomponenti predosate, da realizzarsi nel seguente modo:

a)stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di
iniezione e di sfiato;

b) pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo;

c) iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione con le seguenti caratteristiche
tecniche minime di riferimento: (da certificare)

- resistenza a compressione > = 38 N/mmgq;

- resistenza a flessotrazione > =25 N/mmq;

- resistenza a trazione diretta > =25 N/mmg;

- adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mmg;- adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq;

- modulo elastico da 1 * 1000 N/mmq a 2 * 1000 N/mmq;

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lesioni capillari.

Lesioni medio-grosse.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di
elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
I'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondita di
carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per
spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di
elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO PER INIBIZIONE DELLA
CORROSIONE. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica
e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro
controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona
pressione a compattazione del sottofondo.
Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare):
- resistenza a compressione a 24 ore > =200 Kg/cmg;
- (provino tipo UNI 6009) a 7 gg > =500 Kg/cmg;
a 28 gg > =600 Kg/cmg;

- resistenza a flessione a 28 gg 100 Kg/cmg;
- adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > =30 Kg/cmg;
- modulo elastico (a compres.) a28 gg 200.000 — 220.000 Kg/cmgq.
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte.
Per uno spessore medio di mm 30.
RIPROFILATURA APPLICATA A SPRUZZO. Riprofilatura applicata a spruzzo da eseguirsi con
l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e fratazzo metallico, con malta pronta a ritiro
controllato.
Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare)
- resistenza a compressione a 24 ore > = 200 Kg/cmg;- (provino tipo UNI 6009) a 3 gg > =400
Kg/cmg;
- adesione al cls (per taglio)a 3gg > = 30 Kg/cmag.
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a spruzzo a regola d’arte.
Per spessore medio mm 30.
RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti
al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche
tecniche minime di riferimento: (da certificare)
- resistenza a flessionea 1gg 55 Kg/cmgq;
- provino tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80 Kg/cmg;
- resistenza a compressione a 1 .gg 320 Kg/cmg;

(provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 Kg/cmg;
- modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cmgq.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: I'armatura metallica; le casseforme, I'eventuale aggrappante.
Quantita minima di intervento mc 0,20.

magxcm

mq

mq

mq

mq

mc

prezzo
€

191,00
216,00

5,60

10,30

25,60

141,00

64,00

1.010,00

costo minimo
manodopera
€

117,00
132,00

3,47

4,53

15,80

62,00

28,00

621,00
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Numero
d'ordine

4.7.80

4.7.90.0

4.7.90.1
4.7.90.2
4.7.100.0

4.7.100.1
4.7.100.2

Descrizione dell'articolo u.m.

RASATURA. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia
bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base
per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque
soggette ad aggressione da umidita. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento:
(da certificare)

- resistenza a compressionea 3gg > =100 Kg/cmg;

(provini tipo UNI 6009) a 7 gg > =200 Kg/cmg;

a28gg > =400 Kg/cmq;

- resistenza a flessione a28gg> 100 Kg/cmg;

- adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg > = 30 Kg/cmg;

- modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmg.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a mm 3. mq

RINFORZO STRUTTURALE IN ACCIAIO TRAMITE INIEZIONE IN ELEMENTI IN C.A. INFLESSI,
PRESSO-INFLESSI, COMPRESSI, TENSO-INFLESSI. Rinforzo strutturale mediante
applicazione di armature metalliche esterne in acciaio da fissare a cassero a secco oppure da
incollarsi direttamente sulla sezione della struttura da rinforzare, previo trattamento di ripristino
delle sezioni ammalorate, da pagarsi a parte. Sono compresi: la fornitura delle placche e la
successiva iniezione di resina epossidica fluida nel cassero; I'applicazione di antiruggine; la
verifica con documenti probanti, a lavori ultimati, dell'effettiva efficacia dell'intervento di placcaggio.
La verifica dovra consentire |'esecuzione di prove di carico analoghe a quelle preventive gia
eseguite e prove ultrasoniche dirette e indirette; la finalita di tali prove €' quella di verificare la
perfetta aderenza e collaborazione delle placche con le strutture in c.a.

Caratteristiche acciaio: (riferimento D.M. 14/2/1992)

- sigma s = 2350 Kg/cmq (tensione di snervamento);

- sigma a = 1600 Kg/cmqg (tensione ammissibile);

- sigma t = 3600 Kg/cmq (tensione di rottura a trazione).
Caratteristiche tecniche della resina epossidica, minime di riferimento: (da certificare)
- resistenza a compressione >= 50 N/mmg;

- resistenza a flessotrazione >= 30 N/mmgq;

- resistenza a trazione diretta >= 20 N/mmg;

- trazione calcestruzzo >= 3 N/mmq;

- modulo elastico  7-7.5x1000 N/mmgq.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurazione a superficie di placca applicata.

Fissato a cassero a secco. mq
Incollato. mq
RINFORZO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX TRAMITE INIEZIONE IN ELEMENTI IN C.A.
INFLESSI, PRESSO-INFLESSI, COMPRESSI, TENSO-INFLESSI. Rinforzo strutturale mediante
applicazione di armature metalliche esterne in acciaio da fissare a cassero a secco oppure da
incollarsi direttamente sulla sezione della struttura da rinforzare, previo trattamento di ripristino

delle sezioni ammalorate, da pagarsi a parte. Sono compresi: la fornitura delle placche e la
successiva iniezione di resina epossidica fluida nel cassero; la verifica con documenti probanti, a

lavori ultimati dell'effettiva efficacia dell'intervento di placcaggio. La verifica dovra consentire
I'esecuzione di prove di carico analoghe a quelle preventive gia eseguite e prove ultrasoniche
dirette e indirette; la finalita di tali prove e' quella di verificare la perfetta aderenza e collaborazione

delle placche con le strutture in c.a..

Caratteristiche acciaio inox: (da certificare)

- acciaio inox AlISI 304 (in assenza di aggress. con ioni di cloro);

- acciaio inox AISI 316 (in presenza di aggress.. con ioni di cloro);

- sigma s =2350 Kg/lcmq (tensione di snervamento);

- sigma a = 1600 Kg/cmq (tensione ammissibile);

-sigmat =3600 Kg/cmq (tensione di rottura a trazione).

Caratteristiche tecniche della resina epossidica minime di riferimento: (da certificare)

- resistenza a compressione >= 50 N/mmq;

- resistenza a flessotrazione  >= 30 N/mmq;

- resistenza a trazione diretta >= 20 N/mmq;

- trazione calcestruzzo >= 3 N/mmq;

- modulo elastico  7-7.5x1000 N/mmag.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Misurazione a superficie di placca applicata.

Fissato a cassero a secco. mq
Incollato. mq

prezzo
€

43,30

1.120,00
869,00

1.243,00
994,00

costo minimo
manodopera
€

19,10

621,00
482,00

690,00
551,00




76

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume [

Numero
d'ordine

4.7.110.0

4.7.110.1
4.7.110.2
4.7.110.3
4.7.110.4
4.7.110.5
4.7.110.6
4.7.110.7
4.7.110.8
4.7.110.9
4.7.110.10
4.7.120.0

4.7.120.1
4.7.120.2
4.7.120.3
4.7.120.4
4.7.120.5
4.7.120.6
4.7.130.0

4.7.130.1
4.7.130.2
4.7.140

Descrizione dell'articolo

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI INFLESSI (TRAVI, SOLETTE, SOLAI) MEDIANTE NASTRI
O LAMELLE IN MATERIALE COMPOSITO. Consolidamento di elementi strutturali inflessi (quali
travi, solette, solai) in c.a. e c.a.p.. mediante applicazione di nastri o di lamelle in materiale
composito. Sono compresi: la spazzolatura della superficie da rinforzare; I'applicazione del primer
e dell'adesivo epossidico in primo strato; la fornitura e posa del materiale composito di rinforzo e
I'applicazione dell'adesivo in secondo strato. La qualita dell'intervento & verificata con prove
obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel
capitolato speciale di appalto. Ove possibile, sono eseguite prove di carico prima e dopo
l'intervento per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del
rinforzo sotto carico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e di rivestimenti; I'esecuzione di
idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature, rivestimenti, etc,).

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.

(Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensione sono: base della lamella per lo spessore
della medesima b x s).

In nastro di fibra di carbonio - primo strato.

In nastro di fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo.

In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,2.

In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,4.

In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,2.

In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,4.

In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,2.

In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,4.

In fibra aramidica densita 220 g/mq - bidirezionale - primo strato.

In fibra aramidica densita 220 g/mq - bidirezionale - per ogni strato successivo al primo.

APPLICAZIONE DI NASTRI DI CONSOLIDAMENTO IN MATERIALE COMPOSITO. Esecuzione
di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) I'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito
sull'intera superficie di incollaggio; (2) I'eventuale livellamento della superficie mediante stucco
epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero
pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) I'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo
le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa
di un secondo strato di resina epossidica; (6) I'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti
gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla
precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve
garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale, ovvero nel Paese di
origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; i trattamenti
filmogeni protettivi necessari; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari
per I'esecuzione dei lavori (bybridge, etc).

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera

In fibra di carbonio - primo strato.

In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo.

In fibra di vetro - primo strato.

In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo.

In fibra aramidica - primo strato.

In fibra aramidica - per ogni strato successivo al primo.

CONSOLIDAMENTO DI PILASTRI E COLONNE IN C.A. MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE
COMPOSITO PRE-TENSIONATI. Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-
inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante applicazione di nastri in materiale composito
soggetti ad opportuno pre-tensionamento durante I'applicazione. Sono compresi: la spazzolatura
della superficie da rinforzare; I'applicazione del primer e dell’adesivo epossidico certificato per il
sistema di pre-tensionamento; la fornitura e posa del materiale composito con idonea
apparecchiatura di pre-tensionamento, certificata dal produttore del sistema. La qualita
dell'intervento & verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni
contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; I'esecuzione di
idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature, rivestimenti, etc.); le indagini ultrasoniche
e termografiche.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo in nastro effettivamente posto in opera.

In fibra di carbonio-strato unico.

In fibra aramidica-strato unico.

PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a
rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in
due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

mq

3/3/3/3/3|3

313
2 a

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq

mq

prezzo
€

642,00
377,00
146,00
177,00
217,00
260,00
337,00
357,00
373,00
280,00

589,00
377,00
373,00
280,00
325,00
233,00

692,00
588,00

15,90

costo minimo
manodopera
€

331,00
194,00

75,00

91,00
112,00
134,00
174,00
184,00
192,00
144,00

304,00
194,00
192,00
144,00
168,00
120,00

357,00
303,00

8,50
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costo minimo

N'umt.ero Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €
4.7.150 PROTEZIONE DI SUPERFICI UMIDE NON PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a

spruzzo di vernice epossidica in dispersione acquosa a due componenti, da applicarsi su superfici
orizzontali in cls esposte all'umidita'. La vernice deve essere distribuita in due mani incrociate. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. mq 15,90 8,50
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Numero
d'ordine

4.8
4.8.10

4.8.11

4.8.20

4.8.30

4.8.40

4.8.50.0

4.8.50.1

Descrizione dell'articolo

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN LEGNO E IN FERRO

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO. Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato
mediante:

- fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm
5, con maglia da cm 10x10;

- getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello
spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale;

- i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire.

Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO. Compenso al consolidamento di
solai in legno esistenti realizzato mediante:

- fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata tipo AISI 304L e 316L ;

- getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 per la formazione della soletta
dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale;

CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO SU CONTROSOFFITTO CON BARRE IN
VETRORESINA. Consolidamento di centina in legno su soffitti in canne e gesso da eseguire
mediante sistemazione in estradosso, su apposita sede predisposta a mezzo di fresature, di
singola barra in vetroresina del diametro di mm 10, ancorata con staffette metalliche ad U e pasta
di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo I'andamento della centina.
Sono compresi: il successivo disarmo; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro
ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi: i puntellamenti e/o sollevamenti; le opere murarie.

CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO DI CONTROSOFFITTO CON TESSUTO IN
FIBRA DI VETRO. Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne e gesso sostenuti da
centine in legno, da eseguire mediante I'inviluppo delle strutture lignee con tessuto in fibra di vetro
imbevuto di resina epossidica opportunamente esteso sull'arellato onde consentire il ripristino dei
collegamenti. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi: I'accurata pulizia del fondo; i puntellamenti e/o i sollevamenti per il recupero delle
frecce.

RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE ED ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO.
Ricostruzione in sito di elementi strutturali e di nodi puntoni-catena ammalorati di capriate in legno
in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con beton epossidico e barre di
vetroresina, da eseguire in conformita alle seguenti lavorazioni:

- asportazione del legno marcio con appositi utensili;

- costruzione delle casseforme eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da
rimodellare;

- posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre di vetroresina;

- getto del beton in apposite casseforme modellate in opera in base alle forme da ricostruire;

- ancoraggio della parte di armatura prolungata nel legno sano con pasta di resina epossidica,
previa sigillatura con stucco di locali fessure o lesioni e necessarie trapanature nel legno sano;

- disarmo e pulizia del legno nelle zone di intervento a stagionatura avvenuta. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rimozione ed il ricollocamento in opera delle strutture; il sollevamento delle
capriate o degli elementi strutturali; tutte le opere murarie.

RECUPERO DI FUNZIONALITA STATICA DI TRAVI IN LEGNO. Recupero della funzionalita
statica di trave in legno e suo adeguamento ai maggiori carichi e sovraccarichi di esercizio con una
sovrastante trave in beton epossidico armato con barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata
in numero e diametri adeguati, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in
vetroresina e staffe metalliche ammorsate, previe trapanazioni (normale trapano manuale), con
pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in
opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali con stucco epossidico contro fughe
di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a
stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti
per operazioni di controcarico; le opere murarie.

Recupero funzionalita statica in beton di sezioni maggiori o uguali a cmq 250;

mq

mq

mq

mq

dmc

dmc

prezzo
€

61,00

8,10

196,00

151,00

37,70

27,30

costo minimo
manodopera
€

30,80

4,08

99,00

76,00

19,00

13,80




Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I 79

Numero
d'ordine

4.8.50.2
4.8.60.0

4.8.60.1
4.8.60.2
4.8.60.3
4.8.70.0

4.8.70.1
4.8.70.2
4.8.80

4.8.90

4.8.100

4.8.110

Descrizione dell'articolo

Recupero della funzionalita statica in beton di sezioni minori a cmq 250.

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI CON BARRE DI VETRORESINA. Consolidamento
di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave
pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di
vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione (normale trapano manuale), e
ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere,
modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con
stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro
ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti
per operazioni di controcarico; le opere murarie.

Valutazione al metro di barra in opera.

Per barre di diametri da mm 12 a mm 16.

Per barre di diametri da mm 18 a mm 20.

Per barre di diametri da mm 22 a mm 26.

CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Chiodatura di elementi strutturali in
legno per la tenuta contro scorrimenti (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi
secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati per
trapanazioni (normale trapano manuale) e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono
compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la
pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; le
opere murarie.

Per barre del diametro di mm 16 della lunghezza massima di cm 30.

Per barre del diametro di mm 20 della lunghezza massima di cm 40.

RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON BARRE IN ACCIAIO. Rinforzo di travi in legno mediante
introduzione in zona tesa di barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata in numero e diametri
adeguati come segue:

- formazione della sede per I'armatura eseguendo un intaglio longitudinale con la sega circolare e
con il recupero del listello in legno;

- collocazione dell'armatura metallica e ricoprimento della stessa con il listello in legno;

- ancoraggio dell'armatura metallica e del listello di legno eseguito con pasta di resina epossidica
colata attraverso fori laterali previa sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco
epossidico;

- la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce; le opere murarie

RINFORZO DI TRAVI O ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO CON FERRI PIATTI. Rinforzo di
travi o elementi strutturali in legno mediante ferri piatti, di adeguate dimensioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi; il collocamento, in zone tese o compresse, dei ferri; la regolarizzazione
delle sedi; il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone
di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le eventuali
rimozioni; i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.

RINFORZO DI TRAVI, ARCHITRAVI O ELEMENTI IN LEGNO CON FERRI A T. Rinforzo di travi,
architravi o elementi in legno, inflessi, mediante ferri a T, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso; la fresatura longitudinale per I'alloggiamento
dell'anima del ferro a T; la regolarizzazione delle superfici intradossali; il fissaggio dei ferri con viti
mordenti e pasta di resina epossidica colata attraverso fori laterali; la sigillatura di fessure locali
con stucco epossidico; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi: i sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le rimozioni e i
ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.

RIPRISTINO DELLA CONTINUITA STRUTTURALE DI TRAVI O ELEMENTI IN LEGNO.
Ripristino della continuita strutturale di travi o elementi in legno schiantati per effetto di carichi
eccessivi, da eseguire mediante l'introduzione a cavallo delle fratture e per mezzo di fresature o di
intagli, di barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera, in numero,
diametri e lunghezza adeguati, ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la
sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; la realizzazione delle fresature e/o
intagli per I'alloggiamento delle barre; il fissaggio con resina epossidica; la pulizia del legno nelle
zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi: i sollevamenti per il recupero dei cedimenti; le rimozioni e ricollocamenti in opera
delle sovrastrutture; le opere murarie.

dmc

cad
cad

cad

prezzo
€

28,00

252,00
319,00
454,00

56,00
73,00

462,00

101,00

164,00

544,00

costo minimo

manodopera
€

14,10

127,00
161,00
229,00

28,10
36,60

233,00

51,00

83,00

274,00
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Numero
d'ordine

4.8.120

4.8.130

4.8.140

4.8.150

4.8.151

4.8.160

4.8.161

4.8.170.0

4.8.170.1
4.8.170.2
4.8.170.3

Descrizione dell'articolo

SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN LEGNO (PUNTONI-MONACI, PUNTONI-SAETTE).
Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con barre di
vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate
con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con
stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle
sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere
murarie.

Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 20 e della lunghezza max di
cm 60.

SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN LEGNO (PUNTONI-CATENE). Solidarizzazione
nodi (puntoni-catene) di capriate in legno con barre in vetroresina posizionate attraverso i nodi,
mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono
compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio
delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle
zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere
murarie.

Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 24 e della lunghezza max di
cm 60.

ARPIONATURA DI TRAVI. Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da
realizzare la collaborazione statica con la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli
agganci sono eseguiti con barrette in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata opportunamente
sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate attraverso fori praticati sulle travi per
mezzo di trapanazioni e sigillate con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON STAFFE E BARRE. Consolidamento di solai
costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in
opera dell'acciaio occorrente per I'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete
elettrosaldata dello spessore minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; il collegamento
all'impianto di messa a terra delle parti metalliche; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300 dello
spessore variabile da cm 4 a cm 6; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e
rinfianco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura dell’acciaio occorrente per I'armatura supplementare.

COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO CON STAFFE E BARRE. Compenso
al consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tabelloni o volticene in laterizio
realizzato mediante:

- fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata tipo AISI 304L e 316L ;

- getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 per la formazione della soletta
dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale;

CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento di
solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante:

- fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5,
con maglia da cm 10x10;

- getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore
variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale;

- i necessari ancoraggi, ogni cm. 50, alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire.
Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il collegamento
allimpianto di messa a terra delle parti metalliche; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO CON RETE ELETTROSALDATA.
Compenso al consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tabelloni o volticene in
laterizio, realizzato mediante:

- fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata tipo AISI 304L e 316L ;

- getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 per la formazione della soletta
dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale;

SOLAI CON PROFILATI IN FERRO E TAVELLONI. Solai con profilati in ferro e tavelloni piani, a
testa piana o obliqua, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della soletta in
calcestruzzo classe non inferiore Rck 250, dello spessore compreso tra cm 4 e cm 6, armata con
rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia da cm 20 x 20; il collegamento all'impianto di
messa a terra delle parti metalliche la formazione delle tracce ed incassi nelle murature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi i profilati in ferro. In opere di ristrutturazione e riparazione.

Con spianamento fino al piano superiore del profilato in conglomerato alleggerito.

Con semplice tavellonato.

Con doppio tavellonato e camera d’aria.

cad

cad

kg

mgq

mq

mg

mq

mq
mq
mq

prezzo
€

551,00

817,00

18,40

47,50

8,00

39,70

8,00

42,00
31,70
37,90

costo minimo
manodopera
€

278,00

412,00

9,30

20,50

3,45

17,20

3,45

18,20
13,70
16,40
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manozopera

4.9 RESTAURO COPERTURE
49.10 RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello

spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla

sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mc 969,00 437,00
4.9.20.0 RIMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio di piccola orditura del tetto

composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x

3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E'

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
4.9.20.1 Tetto alla "marsigliese". mq 20,80 9,40
4.9.20.2 Tetto alla "romana". mq 16,80 7,60
4.9.30.0 PIANELLATO O TAVELLONATO SOTTOSTANTE AL MANTO DI COPERTURA. Pianellato o

tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera,

eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E' compresa la fornitura di idonea malta

per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
4.9.30.1 Con pianelle. mq 38,50 6,10
4.9.30.2 Con tavelle. mq 19,20 3,06
4.9.30.3 Con pianelle e calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. mq 39,00 6,20
4.9.30.4 Con pianelle e cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. mq 40,50 6,40
4.9.30.5 Con tavelle e calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. mq 18,80 2,99
4.9.30.6 Con tavelle e cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. mq 20,20 3,21
4.9.40.0 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI IN TEGOLE DI COTTO. Riparazione di

manto di copertura di tetti in tegole di cotto a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma,

con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in

opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia

dei manufatti di recupero; I'esecuzione anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei pezzi

speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.40.1 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. mq 17,60 8,00
4.9.40.2 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di tegole nuove. mq 21,80 9,80
4.9.40.3 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di tegole nuove. mq 30,30 13,70
4.9.50.0 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE DI CEMENTO.

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti,

forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono

compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa

in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
4.9.50.1 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. mq 13,40 6,00
4.9.50.2 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di tegole nuove. mq 16,80 7,60
4.9.50.3 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di tegole nuove. mq 25,30 11,40
4.9.60.0 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI. Riparazione di manto di

copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di

manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici

a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero;

la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
4.9.60.1 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi.. mq 25,30 11,40
4.9.60.2 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di coppi. mq 32,30 14,60
4.9.60.3 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi. mq 47,10 21,20
4.9.70.0 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON EMBRICI E COPPI. Riparazione di

manto di copertura di tetti con embrici e coppi “alla romana” a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti,

forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono

compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa

in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
4.9.70.1 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi. mq 18,30 8,30
4.9.70.2 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di embrici e coppi. mq 28,20 12,70
4.9.70.3 Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di embrici e coppi. mq 37,50 16,90
4.9.90 SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. Sostituzione di travetti di piccola

orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o

di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione del manto; la sostituzione dei

travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo

con l'orditura esistente; il ripristino del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita. mq 42,50 19,20
4.9.100 RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio in opera di grossa orditura di

tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la
ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale; le necessarie
opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. mq 18,70 8,40
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Numero
d'ordine

4.9.101

Descrizione dell'articolo

RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO CON TESTE PROTETTE CON TELO DI
JUTA. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono
compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la protezione delle testate con
telo di juta per l'intera superficie da inserire nelle murature; le necessarie opere murarie, con
parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

mgq

prezzo
€

18,70

costo minimo
manodopera
€

8,40
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costo minimo
Numero .. — prezzo
I Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

4.10 BONIFICHE E RISANAMENTI

41010 INTERVENTO SU MURATURE PORTANTI E NON, INTERESSATE DALL'UMIDITA

ASCENDENTE. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi
quota rispetto al piano stradale realizzato mediante:

- esecuzione di fori, con profondita pari a circa il 90% dello spessore della muratura, del diametro
di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale, distanti circa cm 15, disposti su due file
parallele a distanza di cm 10 ed a quinconce;

- applicazione di trasfusori idonei;

- trasfusione di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il trattamento
ed atti a formare un consistente strato impermeabile all'interno della muratura stessa.

E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Misurato al centimetro di spessore della muratura per ogni metro della stessa.

4.10.20 MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO. Microsabbiatura di intradossi di

solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione

di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico

del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

la microsabbiatura a regola d’arte.

Valutazione al metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata. mq 30,00 16,00
4.10.30.0 IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA.

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante I'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna

granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza

di boiacca mediante I'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo

preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
4.10.30.1 All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg

3,5 al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese

di getto. mq 30,00 16,00
4.10.30.2 All'esterno su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, da interrare, mediante I'impiego di

cemento speciale in grado di resistere al rinterro con dosaggio di Kg 1,5/2,5 al metro quadrato

compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto etc. mq 23,60 12,60
4.10.40 RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE (MASSETTO PER TETTI E SOLAI). Rivestimento

termoisolante (Massetto per tetti e solai) con caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti

eseguito mediante la fornitura e posa in opera di premiscelato composto da sughero, argilla e

polveri diatomeiche. Caratteristiche minime principali :

- condulttivita termica A= 0,086 kcal/mh;

- permeabilita al vapore acqueo y= 5;

- reazione al fuoco Classe 1.

Sono comprese tutte le preparazioni del supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'opera finita.

Per superfici orizzontali spessore minimo cm 4,0. mq 39,50 21,20

RIVESTIMENTO SOTTOCOPPO IDROREPELLENTE. Rivestimento sottocoppo idrorepellente,
permeabile al vapore acqueo con funzione di impermeabilizzante per pendenze normali, fornito e
posto in opera. E' compresa la preparazione del supporto e la posa delle resine sintetiche all'acqua
acril-siliconica da applicare a rullo o aerless. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Consumo di prodotto per metro quadrato circa kg. 2,0.

4.10.60 RISANAMENTO DI MURI UMIDI CON MULTISTRATO DEUMIDIFICANTE. Risanamento di muri
umidi all'interno ed all'esterno di edifici eseguito con multistrato deumidificante. Sono comprese le
seguenti lavorazioni:- applicazione di rinzaffo di risanamento additivato di resine sintetiche per
chiudere gli interstizi, consolidare la parete ed incapsulare il paramento dagli attacchi salini. La
malta per il rinzaffo €' composta da cemento 425, sabbia e additivo sintetico in quantita pari al 7%
rispetto al cemento. Spessore minimo del rinzaffo cm 1;

- applicazione di impermeabilizzante cementizio applicato a pennello dal pavimento ad oltre cm 30

dalla superficie umida: Spessore minimo della applicazione mm 1;

- applicazione di intonaco deumidificante, termoisolanti e fonoassorbenti con le seguenti

caratteristiche: conduttivita termica A = 0,086 kcal/mh; permeabilita al vapore acqueo y = 5;

reazione al fuoco Classe 1.Spessore minimo dell'applicazione cm 2;

- applicazione di stucco microporoso.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. mq 102,00 54,00

INTERVENTO DI BONIFICA SU SALI DI SOLFATO, NITRATI E CLORURI. Intervento di bonifica
mediante trattamento di murature di qualsiasi materiale, sia interrate, sia fuori terra atte a
consolidare e deumidificare la superficie, eseguito con prodotti idonei a stabilizzare il contenuto
idroscopico dei sali di solfato, a consolidare la superficie e penetrare pur mantenendo inalterata la
traspirazione delle murature, con prodotti da applicare a pennello a consistenza di boiacca, a
diretto contatto con la muratura e successivamente sull'intonaco in sostituzione della malta fina
(ultimo strato). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

mxcm 6,60 3,63

4.10.50

mq 14,20 7,60

4.10.70

mq 37,00 19,80
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Numero
d'ordine

4.10.80

4.10.90

4.10.100

4.10.110

4.10.120

4.10.130

4.10.140

4.10.150

4.10.160

4.10.170

4.10.171

Descrizione dell'articolo

INTERVENTO DI BONIFICA ANTISALINA CON TRATTAMENTO COMPATIBILE CON IL
SUPPORTO DA TRATTARE. Intervento di bonifica antisalina su paramenti murari di qualsiasi
composizione, eseguito con soluzione compatibile con il supporto da trattare, a base di composti di
ammonio e acqua distillata, in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti
nelle murature, saponi di ammonio stabilizzati e idrorepellenti. Da applicare, a diretto contatto con
il paramento, a pennello o spruzzino. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

INTERVENTO DI BONIFICA CON TAGLIO DELLA MURATURA. Intervento di bonifica su
murature di qualsiasi materiale e spessore ed a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato
mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del taglio con resina liquida a
pressione, da realizzare per tratti successivi della lunghezza di cm 60. La resina dovra essere in
grado di solidificarsi in pochi secondi e di raggiungere una resistenza tale da impedire qualsiasi
assestamento dell'edificio e di creare una barriera isolante dello spessore equivalente al taglio. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

RISANAMENTO OPERE IN LEGNO CON RESINE ACRILICHE. Risanamento di opere in legno
mediante soluzione di resine acriliche in acetone da dare a pennello a piu mani con concentrazioni
crescenti per ogni mano. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la
preventiva e accurata pulizia del fondo; le opere murarie; le opere provvisionali.

PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia superficiale di opere in legno onde
consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a
completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione
comunque di sistemi abrasivi che possano alterare I'aspetto esteriore delle opere o la patinatura
delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere.

TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON IMMERSIONE
IN VASCA. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione,
da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad
assorbimento di | 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.

TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO.
Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a
pennello, a pit mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di | 0,250 di
prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.

TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CON INIEZIONI. Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da costruzione, da eseguire con la tecnica delle iniezioni con
prodotto incolore ad azione prolungata, registrato dal Ministero della Sanita come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso trattamento superficiale a pennello o a spruzzo a piu
mani fino ad assorbimento di | 0,500 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.

TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO. Trattamento decorativo e protettivo di opere in
legno da eseguire a pennello, a spruzzo o a piu mani onde ottenere l'uniformita del colore
trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino,
mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.

TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E | RAGGI ULTRAVIOLETTI.
Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, gia
trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo o a pennello a pit mani con vernice
trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Valutazione al metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.

TRATTAMENTO ANTIMUFFA, ANTIMUSCHIO, ANTIBATTERICIDA, ALGHICIDA. Trattamento
antimuffa, antimuschio, antibattericida, alghicida mediante I'utilizzo di specifica soluzione esente
da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicare con spruzzino, a diretto contatto
con le parti contaminate, per una quantita di g/mq 200,0, senza I'asportazione degli insediamenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

TRATTAMENTO IGNIFUGANTE, ANTIMUFFA ED ANTITARLO CON SOLUZIONE ACQUOSA A
BASE DI SALI DI BORO. Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno per parti non
esposte direttamente alla pioggia. La superficie da trattare deve essere assorbente e sgrassata,
previa rimozione di eventuali vecchie vernici presenti sulle superfici del legno da compensare a
parte. Applicare due mani della soluzione acquosa con opportuno dosaggio di sali di boro disciolti.
Compresa la carteggiatura leggera delle superfici prima dell’applicazione della seconda mano, e
quanto altro occorre per avere il lavoro finito a regola d’arte.

mq

mxcm

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

prezzo
€

7,10

3,35

33,50

12,90

12,40

21,60

39,10

30,40

21,60

7,80

8,70

costo minimo
manodopera

3,82

1,80

18,00

7,70

7,30

12,80

23,20

18,00

12,80

4,63

5,20
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Numero
d'ordine

4.10.172

4.10.180.0

4.10.180.1
4.10.180.2
4.10.180.3
4.10.180.4
4.10.180.5
4.10.180.5

Descrizione dell'articolo

TRATTAMENTO IGNIFUGANTE, ANTIMUFFA ED ANTITARLO CON IMPREGNANTE DI
ESSENZE VEGETALI E SALI DI BORO. Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno
per interno ed esterno. La superficie da trattare deve essere assorbente e sgrassata, previa
rimozione di eventuali vecchie vernici presenti sulle superfici del legno da compensare a parte.
Applicare due mani di impregnante a base di essenze vegetali con essiccativi presenti in
concentrazione inferire allo 0.2%, diluito con circa il 20% di balsamo di agrumi, contenente sali di
boro disciolti negli opportuni dosaggi. Da applicare a pennello, a spruzzo o in vasca. Compresa la
carteggiatura leggera delle superfici prima dell’applicazione della seconda mano, e quanto altro
occorre per avere il lavoro finito a regola d’arte.

PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le
lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al
fine di rendere pil facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la
rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale
da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto
sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la
movimentazione all'interno del cantiere per I'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo
scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Coppi, embrici e tegole.

Pianelle.

Mattoni.

Conci in pietra.

Travi principali e secondarie, travetti, architravi, etc. in legno.

TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E | RAGGI ULTRAVIOLETTI.
Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, gia
trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo o a pennello a pit mani con vernice
trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Valutazione al metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.

u.m.

mq

mq
mq
mc

mq

mq

prezzo
€

10,20

12,80
18,80
133,00
79,00
27,80

27,80

costo minimo
manodopera

6,10

7,60
11,20
79,00
46,90
16,50

16,50
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Solai.
Orditura di tetti in legno.
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Capitolo 5

Solai e coperture

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di
lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed
integrazioni che assumono carattere prevalente.

SOLAI

La misurazione dei solai sara effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi I'appoggio o
I'incastro sulle strutture stesse; si fara estrazione da fori inferiori a mq 1.

Nei prezzi dei solai in genere &€ compreso I'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa
del massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e
pronto per la pavimentazione e per l'intonaco.

Il prezzo al mq dei solai si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere
a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli relativi ai
solai stessi.

COPERTURE

Le coperture, in genere, sono computate a mq, misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del
tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non
eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene
conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal
P.R.G. o dal P. di F. - d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo debbono essere
aumentati del 10 per cento.



Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I 89

costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manozopera

51 SOLAI
5.1.10.0 SOLAIO IN LATERO CEMENTO GETTATO IN OPERA. Solaio piano o inclinato, gettato in opera

a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato

interamente in opera e con l'ausilio di tralicci in armatura presagomati con base in laterizio, per un

sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso

proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme, le armature e puntellature provvisorie

di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di

appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i

relativi pezzi speciali, ove occorrono; il calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra Rck

250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui

altezza pud variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.10.1 Per luci nette fino a m 5,00. mq 61,00 14,10
5.1.10.2 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. mq 65,00 15,10
5.1.10.3 Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. mq 70,00 16,20
5.1.10.4 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. mq 77,00 17,90
5.1.10.5 Per luci nette dam 6,51 am 7,00. mq 80,00 18,40
5.1.20.0 SOLAIO IN LATERO CEMENTO CON TRAVETTI PRECOMPRESSI. Solaio piano o inclinato,

gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature

parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati per un sovraccarico accidentale di 200

Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mgq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi:

le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,

natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla

sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove

occorrono; il calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di

armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pud variare da cm 4 a

cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare |'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.20.1 Per luci nette fino a m 5,00. mq 53,00 12,40
5.1.20.2 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. mq 58,00 13,40
5.1.20.3 Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. mq 61,00 14,10
5.1.20.4 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. mq 65,00 15,10
5.1.20.5 Per luci nette dam 6,51 am 7,00. mq 66,00 15,40
51300 SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTONACATI. Solaio piano

o inclinato a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele,

realizzato in pannelli prefabbricati preintonacati di cls armato e laterizio, per un sovraccarico

accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del

solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno

di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non

finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi

speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck

350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pud

variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.30.1 Per luci nette fino a m 5,00. mq 66,00 15,40
5.1.30.2 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. mq 71,00 16,40
5.1.30.3 Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. mq 77,00 17,90
5.1.30.4 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. mq 80,00 18,40
5.1.30.5 Per luci nette dam 6,51 am 7,00. mq 82,00 18,90
5.1.40.0 SOLAIO A LASTRE IN C.A. TRALICCIATE ALLEGGERITE CON POLISTIROLO. Solaio piano o

inclinato in lastre prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature

parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200

Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e

puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza

di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; la fornitura dei pannelli

in opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di

completamento che dovra essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e

di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pud variare da cm 4 a cm 6; le

nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.40.1 Per luci nette fino a m 5,00. mq 60,00 14,10
5.1.40.2 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. mq 63,00 14,90
5.1.40.3 Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. mq 67,00 15,90
5.1.40.4 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. mq 71,00 16,60

5.1.40.5 Per luci nette da m 6,51 am 7,00. mq 73,00 17,10
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Numero
d'ordine

5.1.50.0

5.1.50.1
5.1.50.2
5.1.50.3
5.1.50.4
5.1.60

5.1.70

5.1.80

5.1.90.0

5.1.90.1
5.1.90.2
5.1.91.0

5.1.91.1
5.1.91.2
5.1.91.3
5.1.914
5.1.91.5
5.1.92.0

5.1.92.1
5.1.92.2
5.1.92.3
5.1.92.4
5.1.100

Descrizione dell'articolo

SOLAIO IN LASTRE AUTOPORTANTI TIPO ALVEOLARE. Solaio piano o inclinato in piastre
prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti
realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di cm
120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico. Sono compresi: la rasatura
all'intradosso; le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzzo; I'esecuzione di fori
agli estremi degli alveoli della lastra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

Spessore da cm 18-22 (sovraccarico totale massimo 700 Kg/mq).

Spessore da cm 25-28 (sovraccarico totale massimo 600 Kg/mq).

Spessore da cm 31-35 (sovraccarico totale massimo 500Kg/mq).

Spessore cm 38-40 (sovraccarico totale massimo 450 Kg/mq).

COMPENSO PER VARIAZIONE DEI CARICHI SU SOLAI. Compenso per variazione in aumento
dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mq in piu.

RIDUZIONE PER VARIAZIONE DI CARICHI SU SOLAI. Riduzione per variazione in diminuzione
dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mgq in meno.

SOLAIO PER CONTROSOFFITTI. Solaio per controsoffitti costituito da profilati di ferro a T
(esclusa la fornitura del ferro che verra compensata a parte) tavelle laterizie da cm 80-100 e
soletta superiore in calcestruzzo magro da cm 2. Sono compresi: i tagli dei ferri e delle tavelle; la
sagomatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI MATTONI. Solaio in tavellonato su muretti di
mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 50 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso su
una piccola fondazione o su un piano esistente, per la quale lo scavo e' compensato a parte, delle
dimensioni di cm 25x15 in calcestruzzo dosato a qg.li 2,00 di cemento tipo 325. Sono compresi: il
sovrastante massetto dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm. 6 di conglomerato cementizio a
q.li 3,00 di cemento tipo 325 armato con rete elettrosaldata cm 20x20 di diametro minimo di mm 5;
la relativa guaina di impermeabilizzazione in corrispondenza dei muricci; la realizzazione di
appositi fori, in corrispondenza di ogni muretto per la necessaria aerazione con l'esterno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Compresa la fondazione dei muretti.
Poggiante su piano esistente.

PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento aerato da eseguire
con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli
sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti sia di aerazione;
la rete metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per I'armatura della soletta; il
calcestruzzo tipo RcK 300 per il riempimento fino alla sommita dei casseri modulari e per la
formazione della soletta che deve avere uno spessore minimo di cm 4; la staggiatura del piano. La
posa in opera degli elementi modulari & eseguita su sottofondo piano gia predisposto. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano.

Elementi modulari altezza cm 12 - 13.

Elementi modulari altezza cm 16.

Elementi modulari altezza cm 27.

Elementi modulari altezza cm 40.

Elementi modulari altezza cm 45 - 50.

CASSEFORME PER PAVIMENTO AERATO. Casseforme a perdere in polipropilene per la
realizzazione del pavimento aerato da porre in corrispondenza delle travi o cordoli di fondazione,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, la piegatura per cm 5-7 per I'appoggio ed
il fissaggio al sottofondo piano predisposto; la sistemazione del pannello sugli angoli e sulle
variazioni di linearita, i fori per il passaggio delle tubazioni di impianti e di aerazione. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano.

Casseforme a perdere altezza cm 14 per casseri altezza cm 16.

Casseforme a perdere altezza cm 25 per casseri altezza cm 27.

Casseforme a perdere altezza cm 38 per casseri altezza cm 40.

Casseforme a perdere altezza cm 43-48 per casseri altezza cm 45-50.

FORMAZIONE FALDE DI TETTO CON MURICCI. Formazione di falde di tetto realizzate con
tavellonato su muricci grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13),
disposti ad interasse max di cm 120 controventati, in senso ortogonale, con muricci grigliati
realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13) disposti ad interasse max di m
3. E' compreso I'onere per la sovrastante soletta in calcestruzzo di classe tra Rck 250 e Rck 350,
dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm 6, armata con rete elettrosaldata cm 20x20 del diametro
minimo di mm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq
mq
mq
mq

mq

mq

mq

mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq

3333

mq

prezzo
€

77,00
88,00
99,00
110,00

1,01

1,01

27,40

83,00
61,00

38,70
40,70
44,40
47,50
51,00

4,06
4,73
6,40
7,70

61,00

costo minimo
manodopera
€

15,60
17,90
20,00
22,40

0,00

0,00

13,90

42,00
31,00

10,20
10,70
11,70
12,60
13,50

1,38
1,61
2,18
2,61

31,00
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Numero
d'ordine

5.1.110.0

5.1.110.1
5.1.110.2
5.1.110.3
5.1.110.4
5.1.111.0

5.1.111.1
5.1.111.2
5.1.111.3
5.1.111.4
5.1.111.5
5.1.111.6
5.1.111.7
5.1.111.8

5.1.112.0

5.1.1121
5.1.112.2
5.1.113.0

5.1.113.1
5.1.113.2
5.1.113.3

costo minimo
Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
SOLAIO IN LEGNO. Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione
adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e
relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o
tavellonato o tavolame di almeno cm 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la
soprastante soletta in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di
ripartizione realizzata con rete elettrosaldata con maglie cm 20x20 e diametro minimo di mm 5. La
soletta sara collegata ai cordoli di collegamento che verranno computati e pagati a parte. Sono
inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino
alla luce netta di m 6, fino ad un'altezza, dal piano di appoggio, di m 3,50 e per un sovraccarico
accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 kg/mgq. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Orditura principale e secondaria in legno abete e tavellonato. mq 153,00 70,00
Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavellonato. mq 190,00 87,00
Orditura principale, secondaria e tavolato in legno abete, oppure pianellato nuovo. mq 165,00 75,00
Orditura principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo. mq 202,00 92,00

SOLAIO IN LEGNO CON SOLETTA IN CEMENTO BIANCO O CALCE IDRAULICA NATURALE.

Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con protezioni

delle testate costituite da cuffia in telo di juta, la preparazione degli appoggi sulle murature e

relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o

tavolato di almeno cm. 3 di spessore, piallato, maschiettato ed inchiodato; guaina di cellulosa

oleata da porre prima della soletta; la soprastante soletta in calcestruzzo a base di cemento bianco

o calce idraulica naturale, alleggerita con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione

realizzata con rete in polipropilene riciclata passo mm. 34x27. La soletta sara opportunamente

collegata ai cordoli perimetrali che saranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi: i

necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m. 6 e per un sovraccarico

accidentale di 200 kg/mq ed un carico permanente pari a 200 kg/mgq., il trattamento di tutte le parti

in legno con una mano di impregnante protettivo ai sali di boro ed a base di oli e resine vegetali

naturali con funzioni antitarlo ed antimuffa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.

Sono esclusi: la guaina di cellulosa oleata da porre prima della soletta;

Orditura principale e secondaria in legno abete e tavolato, soletta con cemento bianco. mq 154,00 70,00
Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavolato, soletta con cemento bianco. mq 193,00 88,00

Orditura principale e secondaria in legno abete e tavolato, soletta con calce idraulica naturale. mq 149,00 68,00

Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavolato, soletta con calce idraulica naturale. mq 189,00 86,00

Orditura principale e secondaria in legno abete e pianellato nuovo, soletta con cemento bianco. mq 167,00 76,00

Orditura principale e secondaria in legno castagno e pianellato nuovo, soletta con cemento bianco. mq 204,00 93,00

Orditura principale e secondaria in legno abete e pianellato nuovo, soletta con calce idraulica mq 164,00 75,00
naturale..
Orditura principale e secondaria in legno castagno e pianellato nuovo, soletta con calce idraulica

naturale. mq 200,00 91,00

SOLAIO IN LEGNO E TAVOLATO SENZA SOLETTA. Solaio in legno interpiano composto da:
travi principali in legno di sezione adeguata, con protezioni delle testate costituite da cuffia in telo
di juta, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale;
travi secondarie in legno e soprastante tavolato di almeno cm. 3 di spessore, piallato, maschiato
ed inchiodato; secondo tavolato superiore di almeno cm. 2,5 di spessore con orditura
perpendicolare al tavolato sottostante. Sono inoltre compresi: i necessari ponteggi ed il tiro in alto
dei materiali, fino alla luce netta di m. 6 e per un sovraccarico accidentale di 200 kg/mq ed un
carico permanente pari a 200 kg/mq., il trattamento di tutte le parti in legno con una mano di
impregnante protettivo ai sali di boro ed a base di oli e resine vegetali naturali con funzioni antitarlo
ed antimuffa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Orditura principale, secondaria e tavolato di abete. mq 135,00 62,00
Orditura principale, secondaria e tavolato di castagno. mq 171,00 78,00

SOLAIO A STRUTTURA MISTA DI CEMENTO ARMATO E PANNELLI PREASSEMBLATI IN
ELEMENTI LEGNO-CEMENTO. Solaio piano o inclinato gettato in opera a struttura mista di
cemento armato e pannelli preassemblati in elementi in legno-cemento con fresature orizzontali e
verticali, della larghezza di m. 1,00, ad eliminazione dei ponti termici ed acustici realizzato
interamente in opera e con l'ausilio di armatura metallica, per un sovraccarico accidentale di 200
Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mgq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi:
le eventuali casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; gli elementi in laterizio
o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; il calcestruzzo che dovra essere di
classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in
calcestruzzo la cui altezza puo variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

Per luci fino da m. 3,00 a m. 5,00, spessore pannello cm. 20. mq 69,00 12,40
Per luci fino da m. 4,00 a m. 6,00, spessore pannello cm. 25. mq 74,00 13,30
Per luci fino da m. 4,00 a m. 6,00, spessore pannello cm. 30. mq 82,00 14,70
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d'ordine € €
5.1.120 COMPENSO PER SOLAI. Compenso per solai posti ad altezza superiore a m 3,50 dal piano di
appoggio, per ogni metro o frazione. mq 4,62 1,07
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5.2 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO

5.2.10.0 PICCOLA ORDITURA IN ABETE O CASTAGNO DA CM 8X8 E CORRENTINI CM 3,5X3,5.

Piccola orditura di tetti alla romana o alla marsigliese con morali di abete o castagno di prima

scelta da cm 8x8 con testate smensolate o no, e correntini di stessa essenza da cm 3,5x3,5,

fornita e posta in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita.
5.2.10.1 In legno di abete. mq 33,10 18,30
5.2.10.2 In legno di castagno. mq 39,60 18,40
5.2.20.0 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque

lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la formazione della piccola e

media armatura di tetti. Sono compresi: la chiodatura; i tagli a misura; gli eventuali fori nella

muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
5.2.20.1 In legno di abete. mc 1.530,00 845,00
5.2.20.2 In legno di castagno. mc 1.820,00 845,00
5.2.30.0 GROSSA ORDITURA DI TETTI. Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque lunghezza

e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o arcarecci,

diagonali, colmi, etc. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; i chiodi; la spalmatura delle testate

con idoneo protettivo; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e

la relativa suggellatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
5.2.30.1 In legno di abete. mc 1.362,00 467,00
5.2.30.2 In legno di castagno. mc 1.650,00 566,00

52400 CAPRIATE IN LEGNO. Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno realizzate su disegno

della D.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in opera. Sono compresi:
lo sfrido; la piallatura e verniciatura con olio di lino cotto; i puntoni; le catene e saettoni contro
catena etc.; il calcolo per luci fino a m 12 poste ad un interasse massimo di m 4 I'una dall'altra; il
montaggio a qualunque altezza; il trattamento per la protezione del legno con idoneo protettivo e
catramatura sugli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Dette capriate non devono produrre spinte sulle murature al fine di non gravare sui muri perimetrali
di appoggio.

5.2.40.1 In legno di abete. mc 1.936,00 664,00
5.2.40.2 In legno di castagno. mc 2.297,00 788,00
5.2.50 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE. Spalmatura di idoneo prodotto

impregnante avente proprieta antitarlo ed antimuffa, a due passate per la protezione di strutture

lignee quali capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a qualunque altezza. E' compreso

quanto occorre per dare |'opera finita. mq 10,80 5,80
5.2.51 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE Al SALI DI BORO PER INTERNI.

Spalmatura di idoneo prodotto impregnante preventivo, per elementi in legno posti all'interno, a

base di oli e resine vegetali avente funzione antitarlo ed antimuffa e contro gli insetti xilofagi, con

sali di boro (concentrazione minima 6%) emulsionati con oli vegetali con funzione ignifuga, esenti

da sostanze di origine petrolchimica e biocidi. Ciclo di applicazione costituito di due mani del

prodotto da dare a pennello 0 a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare

I'opera finita. mq 8,40 4,53

SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZANTE PER
ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante protettivo ed impermeabilizzante, per
elementi in legno posti all'esterno, a base di oli e resine vegetali, esente da sostanze di origine
petrolchimica e biocidi. Ciclo di applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello
0 a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

5.2.53 SPALMATURA DI SOLUZIONE ACQUOSA Al SALI DI BORO. Spalmatura di soluzione acquosa

ai sali di boro, per elementi di legno all'interno, avente funzioni antimuffa, antitarlo e fungicida, da

diluire in acqua tiepida negli opportuni dosaggi in funzione delle temperature esterne. Ciclo di

applicazione costituito da due mani della soluzione da dare a pennello o a spruzzo o per

immersione. E' compreso quanto occorre per dare |'opera finita. mq 8,40 4,53
5.2.54 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IGNIFUGO. Spalmatura di idoneo

prodotto impregnante ignifugo, per elementi in legno, a base di oli e resine vegetali con sali di boro

con funzione ignifuga certificata Classe 2, esenti da sostanze di origine petrolchimica e biocidi.

Assorbimento del prodotto nella concentrazione necessaria per I'ottenimento dell'ignifugazione

secondo quanto riportato nelle schede tecniche delle ditte produttrici. Ciclo di applicazione

costituito di due mani del prodotto da dare a pennello, a spruzzo o per immersione. E' compreso

quanto occorre per dare |'opera finita. mq 9,60 5,10
5.2.60 ZAMPINI IN LEGNO DI RECUPERO. Zampini in legno di recupero, posati in opera. Sono

compresi: il precedente smontaggio; I'adattamento; la pulitura; i collegamenti e gli ancoraggi alle

murature perimetrali; il trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprieta

antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il montaggio a qualunque altezza. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. cad 10,30 6,00
5.2.70.0 ZAMPINI IN LEGNO. Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati secondo le

prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il

trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprieta antitarlo ed antimuffa e

mordente a due mani; il montaggio a qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita.
5.2.70.1 Per sporto di gronda fino a cm 50. cad 18,00 10,50
5.2.70.2 Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75. cad 21,30 12,50

5.2.52

mq 9,00 4,86




94

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume [

Numero
d'ordine

5.2.71.0

5.2.71.1
5.2.71.2
5.2.71.3
5.2.80.0

5.2.80.1
5.2.80.2
5.2.81.0

5.2.81.1
5.2.81.2

5.2.81.3

5.2.82

5.2.83

5.2.90

5.2.100.0

5.2.100.1
5.2.100.2
5.2.100.3

Descrizione dell'articolo

GRONDA DI ZAMPINI SINGOLI IN LEGNO O PREFABBRICATI. Gronda costituita da vergoli in
legno di pino nazionale o castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini
prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa cm 30, ancorati al
cordolo di calcestruzzo o incassati nelle murature. Sono compresi: il sovrastante tavolato in
pianelle nuove o tavelle lisce con il rinfianco in calcestruzzo per la formazione delle pendenze; le
tracce nel muro; I'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: il manto di copertura; il
secondo zampino, piu corto del soprastante, denominato"gattello”.

Misurata dal filo esterno del muro perimetrale.

Aggetto massimo della gronda dal filo esterno del fabbricato cm 65.

Con zampini in legno di pino nazionale.

Con zampini in legno di castagno.

Con zampini in calcestruzzo.

ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE. Costruzione della struttura portante del tetto,
realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme
"DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto protettivo, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82
e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio
zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).
PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORTO DI GRONDA
INCORPORATO PER SOLAI PIANI E INCLINATI. Pannelli modulari in legno tipo sandwich con
sporto di gronda incorporato per solai piani e inclinati, composti da un primo strato di legno
lamellare a vista dello spessore di mm. 15, isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di
mm. 80 e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di mm. 10. Sono compresi: lo sporto di
gronda incorporato costituito da zampini in legno lamellare d’abete con pianelle o tavolato, il
trattamento del legno con apposito prodotto impregnante, la ferramenta per il fissaggio dei pannelli
alla struttura, la posa in opera.

Sono escluse le opere murarie, la struttura portante, le griglie di aerazione in rame e i colmi
ventilati.

Pannelli con spessore mm. 105, peso 28 Kg/mg.

Pannelli monoalitici strutturali con spessore mm. 130 aventi strato di legno lamellare di mm. 15 su
entrambi i lati, peso 30 Kg/mq, portanti fino a luci di ml. 5,00.

Pannelli con spessore mm. 105 con camera di ventilazione, peso 28 Kg/mgq.

COMPENSO PER [ISOLAMENTO ECOLOGICO CON PANNELLI IN SUGHERO
AUTOESPANSO. Compenso per isolamento ecologico con pannelli in sughero autoespanso.

COMPENSO PER ISOLAMENTO ECOLOGICO CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO.
Compenso per isolamento ecologico con pannelli in fibra di legno.

TAVOLAME PER APPOGGIO DI MANTO DI COPERTURA. Tavolame di abete di spessore mm
20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria
chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PIANELLATO O TAVELLONATO. Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto
con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura di malta per il fissaggio
delle pianelle o dei tavelloni; le opere provvisionali, di protezione e di sostegno, non finalizzate alla
sicurezza dei lavoratori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Realizzato con pianelle di recupero comunque reperibili in cantiere.
Realizzato con tavelloni.
Realizzato con pianelle di recupero comunque non reperibili in cantiere.

mgq
mgq
mg

mc

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mgq
mgq
mgq

prezzo
€

188,00
204,00
149,00

1.559,00
2.197,00

130,00
138,00
144,00

25,90

18,00

1.007,00

33,30
18,10
44,40

costo minimo
manodopera
€

81,00
88,00
65,00

476,00
671,00

53,00
58,00
44,90

7,90

5,60

448,00

4,24
2,31
5,70
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d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manO(éopera
53 MANTI DI COPERTURA
53.10 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE ALLA MARSIGLIESE. Manto di copertura del tetto con
tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le mq 26.40 0.40

legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con
malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

5.3.20 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE OLANDESI O PORTOGHESI. Manto di copertura del
tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. mq 28,30 10,00

53.30 MANTO DI COPERTURA CON TEGOL-COPPO. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla

del tipo tegola-coppo, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei

colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 34,40 12,20
53400 MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Manto di copertura del tetto con tegole

piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a

doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la

suggellatura di questi e delle tegole che formano contorno alle falde con malta; i pezzi speciali

occorrenti. | coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta idrica

del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
5.3.40.1 Con coppi e sottocoppi. mq 43,80 12,80
5.3.40.2 Con coppi e sottocoppi anticati. mq 48,10 14,10
5.3.40.3 Con tegole e coppi. mq 40,60 11,90
5.3.40.4 Con tegole e coppi anticati. mq 48,10 14,10
5.3.50 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE DI CEMENTO. Manto di copertura del tetto con tegole

piane o curve di cemento colorato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di

colmo; la suggellatura con malta; la sistemazione all'estremita delle falde. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'opera finita con le tegole. mq 25,90 9,20
5.3.60.0 MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA. Lamiera di

acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il

fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
5.3.60.1 Lamiere con spessore di 6/10 mm. kg 4,46 1,38
5.3.60.2 Lamiere con spessore di 7/10 mm. kg 3,95 1,23
5.3.60.3 Lamiere con spessore di 8/10 mm. kg 3,69 1,15
5.3.60.4 Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia. kg 0,67 0,21
5.3.700 MANTO DI COPERTURA CON ARDESIA. Quadrelle di ardesia per copertura di tetti, cornicioni o

similari, delle dimensioni di cm 40x40 e dello spessore di mm 5 circa, a doppia graffiatura, fornite e

poste in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
5.3.70.1 Artificiale. mq 48,40 24,00
5.3.70.2 Naturale. mq 60,00 29,50
5.3.80 MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI PIETRA. Lastre di pietra a forma irregolare (lose) dello

spessore di cm 2-3, fornite e poste in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita. mq 67,00 33,10
5.3.100 GHIAIETTO DI FIUME PER COPERTURE. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura

di cm 1,5-3,0, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. mc 56,00 19,60
5.3.110 CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO. Conglomerato cementizio per formazione di caldana,

dosato a q.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa |'armatura con rete metallica a
maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione dell'isolamento
termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. mq 19,10 7,50
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Numero
d'ordine

54
5.4.10.0

5.4.10.1

5.4.10.2

5.4.20

Descrizione dell'articolo
TETTI VENTILATI

TETTO A DOPPIA VENTILAZIONE COMPLETO PER COPPI. Tetto a doppia ventilazione, da
montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta,
orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione
bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione con correnti di abete
cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore tavolato
di legno di abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante;
seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5 quale supporto
per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, .con il primo strato di listelli posti
perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo strato di listelli & posto
a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in legno di abete
sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia orditura
incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5 di sezione, la coibentazione con un primo strato di
pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150,
conduttivita termica A= 0,040 W/mK, permeabilita al vapore y= 10, prodotti secondo norma DIN
68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili
all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con lattice densita kg/mc
240, conduttivita termica A = 0,050 W/mK, permeabilita al vapore u= 7, prodotti secondo norma
DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di
gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in
legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei
colmi con elementi in acciaio zincato di supporto al listello di colmoy; il listello di colmo in abete di
adeguata sezione, il rotolo in velo PP traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di
piombo ed adesivo buitilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il
trattamento di tutte le parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed
essenze vegetali naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la
bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’'intercapedine e
fissata in gronda su tutto il perimetro; la griglia antipassero in polipropilene. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per avere I'opera finita.Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di
copertura (coppi, ecc.).

Per manto di copertura in coppi.

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’'uso. Sono inoltre comprese:
le converse adesive adatte all'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari; le
guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti; quanto occorre per dare il lavoro finito.

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine
flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore p < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’'uso, compreso converse
adesive adatte all'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

TETTO A DOPPIA VENTILAZIONE PER TEGOLE TIPO MARSIGLIESI SENZA GUAINA. Tetto a
doppia ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e
pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di
coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione con
correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50,
superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile
traspirante, seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5
quale supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, con il primo strato
di listelli posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo strato di
listelli € posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in
legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia
orditura incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la
linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei
correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in
legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la
bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’'intercapedine e
fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere I'opera
finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; gli elementi e componenti per
I'aerazione del colmo; gli elementi di laterizio del manto di copertura (tegole, ecc.); la griglia
antipassero specifica per coppi.

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
mq 99,00 20,90
mq 103,00 21,80

mq 47,40 10,00
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Numero
d'ordine

5.4.30.0

5.4.30.1

5.4.30.2

5.4.40

Descrizione dell'articolo

TETTO A DOPPIA VENTILAZIONE COMPLETO PER TEGOLE TIPO MARSIGLIESI CON
GUAINA. Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra solaio di copertura (in latero cemento,
orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte,
costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di
prima ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con
interasse di cm 40-50, superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm
25, telo impermeabile traspirante, seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in
abete da cm 5 x 2,5 quale supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del
manto, .con il primo strato di listelli posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40,
mentre il secondo strato di listelli & posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda.
Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete
spessore mm 25; la doppia orditura incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5 di sezione, la
coibentazione con un primo strato di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non
riciclato) densita kg/mc 150, conduttivita termica A = W/mK 0,040, permeabilita al vapore p= 10,
prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli
traspiranti impermeabili all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con
latice densita kg/mc 240, conduttivita termica A =W/mK 0,050, permeabilita al vapore p = 7,
prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm
6x6 0 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura
portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti
per la ventilazione dei colmi con elementi in acciaio zincato di supporto al listello di colmo; listello
di colmo in abete di adeguata sezione; il rotolo in velo PP traspirante idrorepellente e gonnelline
laterali con inserti di piombo ed adesivo butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della
prima fila di tegole; il trattamento di tutte le parti in legno di abete con una mano di impregnante a
base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale
bioecologico traspirante; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a
protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per avere I'opera finita.Per tegole tipo marsigliesi.

Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.); la griglia
antipassero per coppi.

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine
flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore A < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

TETTO AD UNA VENTILAZIONE PER COPPI E TEGOLCOPPI NUOVI. Tetto ad una
intercapedine di ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in
legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da
pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, la guaina impermeabile traspirante,
con coppi fissati su listelli di legno sagomati a passo di coppo, trattati con impregnanti ai sali di
boro ed essenze vegetali, rete antivolatile in polipropilene sulla linea di gronda fissata ai listelli,
pettine antinido in polipropilene con listelli in legno trattato con impregnante naturale per compluvi.
Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono
compresi: i correnti in legno di abete sagomato; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea
di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in
legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di
abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la griglia
antivolatile in gronda su tutto il perimetro; gli elementi di colmo per la ventilazione e pettine
antinido. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere 'opera finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; i coppi per il manto di
copertura.

prezzo costo minimo

u.m. manodopera
€
€
mq 94,00 19,80
mq 98,00 20,70

mq 30,50 6,40
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Numero
d'ordine

5.4.50.0

5.4.50.1

5.4.50.2

5.4.60

Descrizione dell'articolo

TETTO AD UNA VENTILAZIONE PER COPPI E TEGOLCOPPI COMPLETO. Tetto ad una
intercapedine di ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in
legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da
pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, la guaina impermeabile traspirante,
con coppi fissati su listelli di legno sagomati a passo di coppo, trattati con impregnanti ai sali di
boro ed essenze vegetali, rete antivolatile in polipropilene sulla linea di gronda fissata ai listelli,
pettine antinido in polipropilene con listelli in legno trattato con impregnante naturale per compluvi.
Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono
compresi: i correnti in legno di abete sagomato; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea
di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; la coibentazione con un primo strato di pannelli
traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150, conduttivita
termica A = W/mK 0,040, permeabilita al vapore y = 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con
certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili al’acqua in
fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con latice densita kg/mc 240,
conduttivita termica A = W/mK 0,050, permeabilita al vapore y = 7, prodotti secondo norma DIN
68755 con certificazione per la bioedilizia; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno
con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con
una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la griglia antivolatile
in gronda su tutto il perimetro; gli elementi di colmo per la ventilazione e pettine antivolatile; il
manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante.E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per avere 'opera finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; i coppi per il manto di
copertura.

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’'uso, compreso converse
adesive adatte all'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine
flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore py < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte alluso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni, lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

TETTO AD UNA VENTILAZIONE PER IMPIEGO TEGOLE E COPPI DI RECUPERO. Tetto ad
una ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e
pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di
coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di ventilazione con correnti di
abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore
tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante.
Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono
compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete
spessore mm 25; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di
appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate
autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di
impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la bandella in rame forata altezza
cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell'intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere I'opera finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; gli elementi e componenti per
I'aerazione del colmo; gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.).

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
mq 71,00 14,90
mq 78,00 16,40

mq 34,10 7,20
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Numero
d'ordine

5.4.70.0

5.4.70.1

5.4.70.2

Descrizione dell'articolo

TETTO AD UNA VENTILAZIONE COMPLETO PER IMPIEGO TEGOLE E COPPI DI
RECUPERO. Tetto ad una ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero
cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a
parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio
di ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con
interasse di cm 40,50, tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo
impermeabile traspirante. Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto
di copertura. Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in
legno di abete spessore mm 25; la coibentazione con primo strato di pannelli traspiranti in fibra di
legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150, condulttivita termica A = W/mK 0,040,
permeabilita al vapore py = 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la
bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all'acqua in fibra di legno vergine
da conifera (non riciclato) impregnati con latice densita kg/mc 240, conduttivita termica A = W/mK
0,050, permeabilita al vapore u= 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la
bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio
pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti
di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei colmi con elementi in acciaio zincato
di supporto al listello di colmo; il listello di colmo in abete di adeguata sezione; il rotolo in velo
polipropilene traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di piombo ed adesivo
butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il trattamento di tutte le
parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali
naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la bandella in rame
forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell'intercapedine e fissata in gronda su
tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere I'opera finita.

Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.).

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine
flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore p < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a
tenuta stagna dei fori per chiodi e viti.

prezzo costo minimo

u.m. manodopera
€
€
mq 82,00 17,30
mq 86,00 18,10
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Capitolo 6

INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI

6.1 Intonaci, ripristini, stilature e stuccature.
6.2 Rivestimenti.

6.3 Pietre da taglio.

6.4 Pavimenti.

6.5 Lucidatura e rifinitura pietre naturali e materiali in legno e in cotto.

Regione Umbria
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Capitolo 6

Intonaci, rivestimenti, pavimenti
NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di
lavori edilizi” pubblicato dal Ministero competente con le seguenti precisazioni e integrazioni che assumono
carattere prevalente.

INTONACI

Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano “vuoto per pieno”, intendendosi cosi
compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate fatta
eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a mq 4 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta
la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le
riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di
applicazione.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e percid senza tenere conto delle parti
comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresi le zone non pavimentate, purché di
superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze
richieste dalla stazione appaltante, i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima
ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

RIVESTIMENTI

La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale e priva di macchie di sorta e della benché
minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che
vengono compresi nelle misurazioni.

I materiali per i rivestimenti (6.2), per le pietre da taglio (6.3) e per i pavimenti (6.4) si intendono riferiti a
qualita di prima scelta. La qualita dei marmi deve essere almeno di categoria C.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal
P.R.G. o dal P. di F. — D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel paragrafo 6.1 INTONACI, RIPRISTINI,
STILATURE E STUCCATURE debbono essere aumentati del 10 per cento.
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costo minimo
Numero - e prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

6.1 INTONACI, RIPRISTINI, STILATURE E STUCCATURE

6.1.10 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,

eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono

compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia

generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita. mq 42,90 27,70
6.1.20 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L..

Sono compresi: I'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e

qualsiasi altro particolare di finimento; I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco;

la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. mq 51,00 32,60
6.1.21.0 RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE Ripresa di intonaci civili interni, per

pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di calce idraulica

naturale. Sono compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura;

la pulizia generale prima e dopo lintervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
6.1.21.1 Con malta di grassello di calce. mq 40,80 26,30
6.1.21.2 Con malta di calce idraulica naturale. mq 40,80 26,30
6.1.22 COMPENSO ALLA RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON L'IMPIEGO DI COCCIO PESTO.

Compenso alla ripresa di intonaci interni con I'impiego di coccio pesto. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita. mq 1,99 1,28
6.1.30 SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA COMUNE O BASTARDA. Sbruffatura

eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta

comune o bastarda. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita. mq 6,60 3,69
6.1.40 SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura eseguita su

superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. E mq 7,00 3,92

compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
6.1.50 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E

SABBIA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, allinterno degli

edifici, di spessore medio mm 12 con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben

distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. E compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. mq 7,00 3,92

SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON CALCE IDRAULICA NATURALE
E SABBIA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all'interno degli
edifici, di spessore medio mm 12, con calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di
pozzolanicita, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso
contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso
calce idraulica/sabbia di circa 1/3. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.1.70 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON PREMISCELATO DI

GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o

orizzontali, all'interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con premiscelato composto

esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire

accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell'applicazione. E compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. mq 11,00 6,10
6.1.80 SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA COMUNE O BASTARDA Sbruffatura di

pareti esterne, eseguita con malta comune o bastarda. E compreso quanto occorre per dare] mq 7,40 4,15

I'opera finita.
6.1.90 SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura di pareti

esterne, eseguita con malta di cemento. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita. mq 7,80 4,33
6.1.100 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E

SABBIA. Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con grassello di calce

e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di

circa 1/3. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 7,50 4,21
6.1.110 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON CALCE IDRAULICA

NATURALE E SABBIA. Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con

calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicita, ottenuta dalla

calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia

avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. E

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 8,20 4,56
6.1.120 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON PREMISCELATO DI

GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12,

eseguita con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava

(granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima

dell'applicazione. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 11,60 6,50
6.1.130 INTONACO ARRICCIATO. Intonaco arricciato per interni tirato a fratazzo in presenza di affreschi,

su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il

seguente procedimento:

- primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce;

- secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce.

Da applicarsi secondo 'andamento delle superfici e degli affreschi da salvaguardare. E compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Valutato a superficie effettiva. mq 28,10 16,30

6.1.60

mq 7,60 4,27
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Numero
d'ordine

6.1.140.0

6.1.140.1
6.1.140.2
6.1.150.0

6.1.150.1
6.1.150.2
6.1.160

6.1.170

6.1.180

6.1.190

6.1.200

6.1.210.0

6.1.210.1
6.1.210.2
6.1.210.3
6.1.210.4
6.1.220.0

6.1.220.1
6.1.220.2
6.1.220.3
6.1.220.4
6.1.230

6.1.240

Descrizione dell'articolo

INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA.
Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le

necessarie poste e guide, su rinzaffo gia eseguito, costituito da arricciatura con grassello di calce €

sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di
circa 1/3. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Eseguito all’'interno.

Eseguito all’esterno.

INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON CALCE IDRAULICA NATURALE E SABBIA.
Intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato
con le necessarie poste e guide, su rinzaffo gia eseguito, costituito da arricciatura con calce
idraulica naturale a forte consistenza plastica, dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicita,
ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali
idrosolubili, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente
granulometria ben distribuita. Procedere, su rinzaffo gia eseguito ed asciugato, per spessori di cm
1 per mano, dopo aver bagnato lo strato precedente con acqua nebulizzata. E compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Eseguito all'interno per ogni centimetro di spessore.

Eseguito all’esterno per ogni centimetro di spessore.

INTONACO A STUCCO (ALLA ROMANA). Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di
edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina
con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. E compreso
ogni onere per dare I'opera finita.

COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO. Compenso allintonaco a stucco eseguito con
coloritura nell'impasto.

INTONACO DI FONDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo (spessore mm 5
circa) realizzato con malta preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e
polvere di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per
rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle
murature; I'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

INTONACO DI FONDO COLORATO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo
colorato (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata, composta al 50% da malta di
grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente 50% da malta di grassello di
calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie
con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la
preparazione e pulizia delle murature; I'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione.
E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per
esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate
e/o sconnesse per le quali € necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a
parte. L'intonaco & cosi realizzato: | strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con
il fratazzo di legno; Il strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il | strato & parzialmente
asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di
marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; Il strato (colletta), applicato previa
asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con
malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata,
lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono
compresi: la pulizia in profondita dei giunti; I'abbondante bagnatura delle murature data la sera
prima dell'applicazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito
all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Con malta comune o bastarda.

Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.
INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito
all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Con malta comune o bastarda.

Con malta di cemento composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

Con malta di calce idrata e sabbia, composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.
COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. E
compreso quanto occorre per dare |'opera finita.

COLLETTA DI CALCE BIANCA. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2,
composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio *98%) e polvere di
marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente
I'applicazione. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq
mq

mq
mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€
8,80 5,10
9,40 5,50
10,20 5,90
10,60 6,10
38,20 22,10
0,94 0,55
20,60 12,00
21,30 12,30
25,20 14,50
16,80 9,70
19,10 11,00
16,80 9,70
17,40 10,00
19,20 11,00
22,20 12,80
19,20 11,00
19,80 11,40
6,60 3,26
7,40 3,67
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Numero
d'ordine

6.1.250

6.1.260

6.1.270.0

6.1.270.1
6.1.270.2
6.1.280.0

6.1.280.1
6.1.280.2
6.1.290

6.1.300

6.1.310

6.1.320

6.1.330.0

6.1.330.1
6.1.330.2
6.1.330.3
6.1.330.4
6.1.340.0

6.1.340.1
6.1.340.2

Descrizione dell'articolo

COLLETTA DI CALCE COLORATA. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm
2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio *98%) e polvere di
marmo colorata. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente
I'applicazione. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta
levigatura, dello spessore di mm 2. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO.
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di
malta finissima, lisciata con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'interno.

Eseguito all'esterno.

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura,
eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

A base di cemento.

A base di grassello di calce.

INTONACO PRONTO PREMISCELATO DI GRASSELLO DI CALCE E SABBIA PER INTERNO.
Intonaco pronto premiscelato per interno, di spessore di circa cm 1, tirato in piano e fratazzo con
contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali,
composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 4
mm). Stendere, dopo aver bagnato il muro precedentemente I'applicazione, un primo strato di
riempimento dei soli giunti e attendere la presa. Successivamente, dopo aver di nuovo bagnato la
muratura precedentemente, procedere per spessori di cm 1 per mano. E compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Per spessore cm 1

COMPENSO ALL'INTONACO DI CEMENTO. Compenso all'intonaco premiscelato di cemento
per interni, per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Intonaco di cemento retinato a due strati
eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore
medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg
0,750 per mq; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a gl 5,00 di cemento per
mc di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

COMPENSO ALL'INTONACO DI CEMENTO RETINATO. Compenso all'intonaco di cemento
retinato a due strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti. E compreso quanto occorre per
dare I'opera finita.

INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibore minerali non
contenenti amianto, né vermiculite, né cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente
con acqua e spruzzato con macchine nella densita di 420 Kg/mc e nello spessore adeguato alla
riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Per spessore mm 6.

Per spessore mm 10.

Per spessore mm 13.

Per ogni mm in piu oltre i 13 mm.

INTONACO DEUMIDIFICANTE. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti
specifiche:

- demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo;

- scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione;

- intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici
additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilita u < 6;

- l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno
spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2;

- rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a fratazzino di spugna.

E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per spessore medio di cm 2,0.
Per spessore medio di cm 3,0.

mq

mq

mq
mq

mq
mq

mq

mq

mq

mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq

prezzo
€

8,20

5,90

24,50
26,50

18,10
19,20

10,50
1,65

18,10
26,50
34,30

1,65

86,00
101,00

costo minimo
manodopera
€

4,08

2,90

14,10
15,30

10,40
11,00

6,00
0,95

15,90

0,95

10,40
15,30
19,70

0,95

49,50
58,00
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Numero
d'ordine

6.1.350

6.1.360

6.1.370

6.1.380

6.1.390

6.1.400.0

6.1.400.1
6.1.400.2
6.1.410.0

6.1.410.1
6.1.410.2
6.1.411.0

6.1.411.1
6.1.411.2
6.1.411.3
6.1.411.4

Descrizione dell'articolo

INTONACO PREMISCELATO IN PRESENZA DI UMIDITA DI RISALITA IN MURATURE
ANTICHE O TRADIZIONALI. Esecuzione di intonaco in presenza di umidita di risalita capillare e
reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o mattoni di murature antiche o
tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale selezionata eventualmente colorabile, di
consistenza plastica e con bassa resistenza meccanica e porosita molto simile alle antiche malte a
base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino a
mm 2 per la finitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate, eventualmente
colorabile, resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovra
essere areato e quindi presentare una elevata traspirabilita da permettere un veloce smaltimento
dell'umidita interna della muratura, con caratteristiche di resistenza nei confronti dei vari eventi
aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo-disgelo. E compresa: I'applicazione a
cazzuola o a spruzzo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

INTONACO TERMOACUSTICO DEUMIDIFICANTE. Intonaco termoacustico deumidificante
costituito da rinzaffo ed ultimo strato, fornito e posto in opera. La malta & costituita da calce
idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", sali di ammonio, acido tartarico, perle
di sughero, perlite e fibre di cellulosa e caolino. Sono compresi: il primo strato di rinzaffo ed il
secondo strato per uno spessore medio di cm 3,5; la lavorazione con regolo e fratazzo lungo; le
poste e le guide necessarie, se richieste; il terzo strato eseguito con malta finissima a base di
calce idraulica, botticino e fibre di cellulosa, lisciato con fratazzo metallico o con pezza;
I'esecuzione su superfici verticali, orizzontali e curve. E compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

INTONACO ADESIVO STRUTTURALE. Intonaco adesivo strutturale, fornito e posto in opera, a
base di calce idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", acido tartarico e fibre di
cellulosa, non contenente cemento, resine ed aggregati radioemissivi, eseguito su rivestimenti
interni ed esterni di pareti e murature, per riparazioni localizzate, per la stuccatura a facciavista di
pietre e laterizi, impastato preventivamente con acqua ed applicato a cazzuola o intonacatrice
nella densita di Kg/mc 1550 e nello spessore adeguato allo scopo. E compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

Per spessori fino a circa mm 13-15.

RIVESTIMENTO CON COLLETTA COLORATA. Rivestimento di riattazione delle superfici
intonacate esterne tirate a fratazzo, con colletta a base di grassello di calce stagionato, farine di
botticino e pigmenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'esecuzione della prima mano di
semplice deposizione con fratazzo di acciaio; I'esecuzione della seconda mano di stesura e
finitura, con fratazzo di spugna, quando la prima mano inizia ad asciugarsi; la preparazione del
supporto con l'asportazione di polvere, e di altro materiale, al fine di rendere il supporto stesso
liscio e pronto ad accogliere il prodotto; l'asportazione della precedente, residua, vernice; la
pulitura completa a lavoro finito comprendente, se & il caso il lavaggio degli infissi e degli altri
elementi insudiciati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lo spessore della colletta deve essere di circa mm 1,5 per la posa all'interno dei vani.

RIVESTIMENTO A INTONACHINO A CALCE PER ESTERNI ED INTERNI. Rivestimento
minerale a intonachino a calce, traspirante e decorativo, assolutamente naturale, ideale per muri
umidi, esterni ma anche per interni di bagni e cucine, per la prevenzione di muffe, composto da
grassello di calce stagionato, latte, polvere di marmo, borace ed altri minerali, fornito e posto in
opera in due strati. Sono compresi: la preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia
della superficie; la rimozione di eventuali pitture sintetiche presenti nella superficie da trattare;la
bagnatura abbondante del muro; I' applicazione minima in due mani, diluendo con circa il 15-20%
di acqua; I'applicazione della prima mano con fratazzo inox lasciando la superficie un po’ grezza,
allindurimento deve essere applicata la seconda mano e lisciata a regola d’arte con fratazzo
spugnato. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

PARASPIGOLI. Paraspigoli in lamiera zincata o in plastica di altezza e spessore commerciale,
fissati con malta cementizia o altro prodotto incollante, forniti e posti in opera. Sono compresi: i
tagli; le rifiniture. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Paraspigoli in lamiera zincata.

Paraspigoli in plastica.

RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE. Rincocciatura e appiombatura di vecchie
murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali
provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Di pareti interne.

Di pareti esterne.

RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE CON MALTE DI CALCE. Rincocciatura e
appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con malte di calce. Sono
compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di
pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Di pareti interne con malta di grassello di calce.

Di pareti interne con malta di calce idraulica naturale.

Di pareti esterne con malta di grassello di calce.

Di pareti esterne con malta di calce idraulica naturale.

mgxcm

mq

mq

mq

mq

mq
mq

mq
mq
mq
mq

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€

23,70 13,70
67,00 38,80
47,30 27,20
12,20 7,00
19,00 10,90

2,92 1,17

1,90 0,76
26,80 17,30
29,20 18,80
26,30 17,00
26,40 17,00
28,60 18,40
28,70 18,50
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Numero
d'ordine

6.1.420

6.1.430

6.1.431.0

6.1.431.1
6.1.431.2
6.1.440

6.1.441

6.1.450.0

6.1.450.1
6.1.450.2
6.1.450.3
6.1.450.4
6.1.450.5
6.1.450.6
6.1.450.7
6.1.450.8
6.1.451.0

6.1.451.1
6.1.451.2
6.1.460

6.1.461.0

6.1.461.1
6.1.461.2

Descrizione dell'articolo

RIPRESA DI SPIGOLI. Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la preparazione
della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per I'eventuale rincocciatura. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI.
Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza,
eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono
compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia
generale; il successivo rinzaffo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per
asportare I'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le
indicazioni della D.L.. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTE
CON MALTA DI CALCE. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a
qualunque altezza, eseguito con malta di calce. Sono compresi: la spicconatura di tracce di
intonaco; I'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzaffo con idonea
malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare I'eccesso di malta e rimettere in vista i
materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Con malta di grassello di calce.

Con malta di calce idraulica naturale.

COMPENSO AL RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O
INCOERENTI. Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti,
a qualunque altezza, per l'uso di malta grassa di calce e sabbia fina lavata di fiume o del luogo,
gettata fino a saturare tutti i giunti e le rientranze, asportando le eccedenze con il solo uso della
cazzuola, in modo da lasciare affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo senza evidenziare
quindi il contorno di ogni singolo elemento. E compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura
manuale delle facce scoperte a distanza di qualche giorno dalliintervento. E inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMPENSO AL RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O
INCOERENTI CON MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE. Compenso al ripristino di
stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, per I'uso di malta di
calce idraulica naturale e sabbia fina lavata di fiume o del luogo, gettata fino a saturare tutti i giunti
e le rientranze, asportando le eccedenze con il solo uso della cazzuola, in modo da lasciare
affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo senza evidenziare quindi il contorno di ogni singolo
elemento. E compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura manuale delle facce scoperte a
distanza di qualche giorno dall'intervento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

STILATURA DELLA FACCIAVISTA. Stilatura della facciavista di muratura eseguita nuova o
esistente con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono
compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia appena
accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare
nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della Direzione lavori (con ausili); nel
caso di paramenti esistenti la pulitura e la scarnitura dei giunti e I'abbondante lavaggio con acqua.

Sono compresi gli ausili e quanto altro occorre per dare la stilatura della facciavista a regola d’arte.

Su muratura eseguita nuova in pietrame senza ausili.

Su muratura eseguita nuova di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati senza ausili.

Su muratura in pietrame eseguita nuova con ausili.

Su muratura eseguita nuova di mattoni o conci sbozzati o squadrati con ausili.

Su muratura esistente in pietrame senza ausili.

Su muratura esistente di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati senza ausili.

Su muratura in pietrame esistente con ausili.

Su muratura esistente di mattoni o conci sbozzati o squadrati con ausili.

COMPENSO ALLA STILATURA DI FACCIAVISTA PER L'USO DI MALTE DI CALCE. Compenso
della stilatura della facciavista di muratura di qualsiasi natura, per I'impiego di malta di grassello di
calce o malta di calce idraulica naturale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Con I'impiego di malta di grassello di calce.

Con I'impiego di malta di calce idraulica naturale.

RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la scarnitura delle connessure per una
profondita media di cm 5 e l'accurata pulizia; I'abbondante bagnatura delle pareti da trattare
eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta, fino a qualsiasi distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RINZAFFO DI MURATURE CON MALTA DI CALCE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea
malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale sabbia di cava e polvere di
marmo.Sono compresi: la scarnitura delle connessure per una profondita media di cm 5 e
l'accurata pulizia; I'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima
dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi
distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con malta di grassello di calce.

Con malta di calce idraulica naturale.

prezzo
u.m. €
m 14,90
mq 28,50
mq 28,00
mq 28,10
mq 4,72
mq 6,60
mq 14,20
mq 15,90
mq 23,80
mq 27,80
mq 28,50
mq 34,00
mq 38,00
mq 42,10
mq 3,35
mq 3,35
mq 27,80
mq 27,60

mq 27,70

costo minimo
manodopera
€

9,60

18,40

18,00
18,10

3,04

4,24

8,30

9,30
14,00
16,30
16,70
20,00
22,30
24,70

2,16
2,16

15,50

15,40
15,40
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Numero
d'ordine

6.1.470

6.1.471.0

6.1.471.1
6.1.471.2
6.1.472

6.1.480

6.1.490

6.1.500

6.1.510

6.1.520

6.1.530.0

6.1.530.1
6.1.530.2
6.1.530.3
6.1.531.0

6.1.531.1
6.1.531.2
6.1.540

Descrizione dell'articolo

STUCCATURA PIANELLE DEI SOLAI'IN LEGNO. Stuccatura delle pianelle (intradosso) dei solai
in legno, con malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia di fiume o del luogo) opportunamente
pigmentata in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. Sono compresi: la pulizia dei
giunti; il lavaggio con acqua; la pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

La misurazione é eseguita a metro quadrato di solaio.

STUCCATURA PIANELLE DEI SOLAI IN LEGNO CON MALTE DI CALCE. Stuccatura delle
pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malte di calce opportunamente pigmentata in modo da
imitare il colore del laterizio da stuccare. Sono compresi: la pulizia dei giunti; il lavaggio con acqua;
la pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

La misurazione € eseguita a metro quadrato di solaio.

Sono esclusi: I'impiego del pigmento da pagare a parte.

Con I'impiego di malta di grassello di calce.

Con 'impiego di malta di calce idraulica naturale.

COMPENSO ALLA STUCCATURA DI PIANELLE PER L'IMPIEGO DI PIGMENTO. Compenso
alla stuccatura dipianelle (intradosso) dei solai in legno, con malta di calce per aggiunta di
pigmenti, in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. E inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

La misurazione é eseguita a metro quadrato di solaio.

STUCCATURA DI DISTACCHI FRA PARETE E SOFFITTO. Stuccatura di distacchi fra parete e
soffitto non interessanti le strutture in profondita. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle
pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E PAVIMENTO. Stuccatura di distacchi fra pareti e
pavimento. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura
eseguita con idonea malta, se del caso, rispondente alle caratteristiche di quella originale; la
rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

STUCCATURA SU TRAVATURE IN LEGNO. Stuccatura superficiale di piccole fessure su
travature in legno con stucco epossidico. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello stucco;
la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la rimozione del legno libero; la ripulitura finale. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SIGILLATURA DI DISTACCHI DI TAMPONATURE. Sigillatura di distacchi di tamponature
(tompagni) mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa
apertura e pulizia della lesione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con
idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco;
I'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino alla profondita di cm 5,
sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondita e di qualsiasi natura; la ripresa
dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni
della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura
costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o squadrati e spigolo vivo, oppure costituita da
muratura mista a ricorsi orizzontali in laterizio e lapidei oppure costituita da muratura caotica in
laterizio e lapidei. Sono compresi: la realizzazione della stuccatura con malta bastarda (calce,
cemento bianco, sabbia fina di fiume o del luogo), opportunamente pigmentata in modo da imitare
il colore della pietra, la spazzolatura della parte di malta in eccesso, la ripulitura dei lapidei e dei
manufatti dopo che la malta ha, in parte, tirato; la pulizia generale dopo ogni sessione di lavoro; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Stuccatura di conci di pietra sbozzata o squadrata.

Stuccatura di conci di pietra e manufatti laterizi.

Stuccatura di pietrame e manufatti laterizi posto in opera caoticamente.

COMPENSO ALLA STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE PER IMPIEGO DI MALTE DI
CALCE. Compenso alla stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura di qualsiasi tipo e natura,
per 'impiego di malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale opportunamente
pigmentata con terre o coloranti naturali.

Sono esclusi: I'impiego del pigmento da pagare a parte.

Con malta di grassello di calce.

Con malta di calce idraulica naturale.

STUCCATURA DI VOLTE. Stuccatura di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura
e rimozione dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura; la
stuccatura in profondita dei giunti con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; la spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. Il tutto secondo le indicazione
della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurata secondo I'effettiva superficie rimessa in vista.

mq

mq
mq

mq

mq
mq
mq

mq
mq

mq

prezzo
€

30,20

29,70
29,80

1,33

16,70

14,30

13,50

6,40

8,30

18,90
16,70
15,20

1,70
1,80

52,00

costo minimo
manodopera
€

20,00

19,60
19,70

0,88

11,00

9,40

8,90

4,23

5,50

12,50
11,00
10,10

1,12
1,19

34,40
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Numero
d'ordine

6.1.541.0

6.1.541.1
6.1.541.2
6.1.550.0

6.1.550.1
6.1.550.2

Descrizione dell'articolo

COMPENSO ALLA STUCCATURA DI VOLTE PER IMPIEGO DI MALTE DI CALCE. Compenso
alla stuccatura di volte in pietra o mattoni per 'uso di malte di calce. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Misurata secondo I'effettiva superficie rimessa in vista.

Con malta di grassello di calce.

Con malta di calce idraulica naturale.

RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata
resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticita e stabilita geometrica, in rotoli di varie
dimensioni, per intonaci di alto spessore (maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'onere per i tagli, sfridi e delle legature. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.

Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa.

mq
mq

mq
mq

prezzo

€

3,91
3,98

6,50
7,50

costo minimo

manodopera
€
2,59
2,64
3,06
3,56
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Numero
d'ordine

6.2
6.2.10.0

6.2.10.1
6.2.10.2
6.2.10.3
6.2.10.4
6.2.30.0

6.2.30.1
6.2.30.2
6.2.40.0

6.2.40.1
6.2.40.2
6.2.50

6.2.60.0

6.2.60.1
6.2.60.2
6.2.70.0

6.2.70.1
6.2.70.2
6.2.70.3
6.2.71.0

6.2.71.1
6.2.71.2
6.2.72.0

6.2.72.1
6.2.72.2
6.2.73.0

6.2.73.1
6.2.73.2
6.2.74.0

6.2.74.1
6.2.74.2

Descrizione dell'articolo

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE BICOTTURA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle
bicottura gruppo Blll norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o
la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli
speciali; gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.
Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 25x40.

RIVESTIMENTO CON LISTELLI DI COTTO. Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto
normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante
su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la

pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito.

Listelli con superficie liscia.
Listelli con superficie sabbiata.

RIVESTIMENTO CON LASTRE IN MARMO. Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco
corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm
20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed
a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta
cementizia. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Di spessore di cm 2.

Di spessore di cm 3.

COMPENSO Al RIVESTIMENTI CON LASTRE DI MARMO. Compenso ai rivestimenti eseguiti
con lastre di marmo con superfici inferiori a mq 0,10.

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA DI TRANI. Rivestimento di pareti con lastre di pietra
di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il
taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; I'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il
collante o la malta cementizia. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Di spessore di cm 2.
Di spessore di cm 3.

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI TRAVERTINO. Rivestimento di pareti con lastre di travertino,
levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza
fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Di spessore di cm 2.

Di spessore di cm 3.

Di spessore di cm 4.

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA ARENARIA TIPO GRIGIO PERLA. Rivestimento con
lastre di pietra arenaria tipo grigio perla, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta
cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 2.

Spessore cm 3.

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA ARENARIA DI MANCIANO COLORE NOCCIOLA
RUGGINE. Rivestimento con lastre di pietra arenaria di Manciano colore nocciola ruggine,
levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza
fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli
ancoraggi per lo spessore di cm 3. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore cm 2.

Spessore cm 3.

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA VULCANICA LAVAGRIGIA. Rivestimento con lastre
di pietra vulcanica lavagrigia, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per
lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 2.

Spessore cm 3.

RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA VULCANICA LAVAROSA. Rivestimento con lastre di
pietra vulcanica lavarosa, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per
lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 2.

Spessore cm 3.

mq
mq
mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq

mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq

prezzo
€

61,00
51,00
46,30
60,00

49,90
55,00

90,00
96,00

15,10

64,00
72,00

64,00
73,00
83,00

123,00
200,00

123,00
200,00

93,00
163,00

113,00
185,00

costo minimo
manodopera
€

24,30
20,50
18,50
23,90

19,90
21,90

19,10
20,40

3,20

13,50
15,30

13,50
15,50
17,60

26,20
42,50

26,20
42,50

19,80
34,60

24,10
39,30
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Numero
d'ordine

6.2.80.0

6.2.80.1
6.2.80.2
6.2.80.3
6.2.80.4
6.2.81.0

6.2.81.1
6.2.81.2
6.2.81.3
6.2.81.4
6.2.82

6.2.83.0

6.2.83.1
6.2.83.2
6.2.83.3
6.2.90.0

6.2.90.1
6.2.90.2
6.2.90.3
6.2.90.4
6.2.100.0

6.2.100.1
6.2.100.2
6.2.100.3
6.2.100.4
6.2.110.0

6.2.110.1
6.2.110.2

Descrizione dell'articolo

RIVESTIMENTO DI BASAMENTI CON LASTRE DI PIETRA BASALTINA. Rivestimento di
basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a
scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il
collante o la malta cementizia; I'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti
e l'eventuale staffatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80.

Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80.
Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80.
Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80.

RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI CAVA. Rivestimento di
pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti
requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento
acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a
kgxmg 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non
inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8 circa, una larghezza fissa a scelta di cm 15-
20-25-30, lunghezze a correre non inferiori alle larghezze. La faccia in vista deve essere ruvida
(cioé a piano di cava), le coste fresate (segate). Sono compresi: il taglio della pietra calcarea; la
staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia
delle pietre ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Della larghezza di cm 15 a correre.
Della larghezza di cm 20 a correre.
Della larghezza di cm 25 a correre.
Della larghezza di cm 30 a correre.

RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA TRANCIATO AD OPERA INCERTA. Rivestimento di
pietra calcarea tranciato ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti
requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento
acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a
kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non
inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8, dalla forma squadrata ma irregolare, di
dimensioni varie, lunghezze ed altezze variabili. La faccia in vista ed i lati devono essere tranciati
(spaccati). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta
cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.

RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA BUGNATO. Rivestimento di pietra calcarea bugnato,
fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al
tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione
maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore di cm 2
circa, dimensioni di cm 10x30, 12x30 o 15x30, i lati devono essere fresati (segati), la faccia in vista
bugnata (scapezzata). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la
malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata.E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Delle dimensioni di cm 10x30x2.

Delle dimensioni di cm 12x30x2.

Delle dimensioni di cm 15x30x2.

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. Rivestimento di pareti
interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo Bl, norma europea EN 176, fornite e
poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante
o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i
tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25.

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33,3.

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con
piastrelle di gres porcellanato - gruppo Bl - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su
intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30.

Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40.

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.

RIVESTIMENTO CON MATTONCINI DI LATERIZIO. Rivestimento per esterni con mattoncini di
laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti
specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E compreso quanto
altro occorre.

Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24.

Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 6x12x24.

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq

prezzo
€

172,00
178,00
187,00
198,00

155,00
163,00
170,00
177,00

105,00

146,00
149,00
152,00

49,20
40,60
39,90
48,50

86,00
70,00
46,30
49,20

58,00
60,00

costo minimo
manodopera
€

36,50
37,80
39,70
42,10

32,90
34,60
36,10
37,60

22,30

30,90
31,60
32,20

19,60
16,20
15,90
19,30

34,20
28,10
18,50
19,60

22,30
23,10
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6.2.120.0 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER. Rivestimento per esterni con piastrelle di
Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la
malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei
prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
6.2.120.1 Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori correnti. mq 46,30 18,50
6.2.120.2 Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori correnti. mq 50,00 20,10
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Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € mano:opera

6.3 PIETRE DA TAGLIO
6.3.10.0 LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di

marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista,

fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini

e simili, compresa la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
6.3.10.1 Di spessore cm 2. mq 125,00 41,80
6.3.10.2 Di spessore cm 3. mq 152,00 51,00
6.3.10.3 Di spessore cm 4. mq 178,00 59,00
6.3.200 LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER SOGLIE DI BALCONI, DAVANZALI DI

FINESTRE, ETC. Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce

in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre.

Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove

occorrono; la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.20.1 Di spessore cm 2. mq 185,00 62,00
6.3.20.2 Di spessore cm 3. mq 216,00 72,00
6.3.20.3 Di spessore cm 4. mq 247,00 83,00
6.3.30.0 ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI MARMO BIANCO. Zoccoletto battiscopa di marmo bianco

fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: I'eventuale taglio di intonaco, la

stuccatura, la lucidatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
6.3.30.1 Altezza cm 8 e spessore cm 1. m 12,40 4,14
6.3.30.2 Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50. m 13,70 4,58
6.3.40.0 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra di Trani comune

e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.
6.3.40.1 Di spessore di cm 2. mq 116,00 38,70
6.3.40.2 Di spessore di cm 3. mq 126,00 42,10
6.3.40.3 Di spessore di cm 4. mq 144,00 48,20
6.3.50.0 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre

di pietra di Trani comune e venato, levigate nella facciavista, fornite e poste in opera con malta

comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori nella pietra; le canalette;

i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la smussatura in costa. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
6.3.50.1 Di spessore cm 2. mq 167,00 56,00
6.3.50.2 Di spessore cm 3. mq 186,00 62,00
6.3.50.3 Di spessore cm 4. mq 208,00 70,00
6.3.60.0 ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI PIETRA DI TRANL Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani

comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: I'eventuale taglio

di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
6.3.60.1 Altezza cm 8 e spessore cm 1. m 10,70 3,57
6.3.60.2 Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50. m 12,40 4,14
6.3.70.0 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di travertino

levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie

semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.70.1 Di spessore di cm 2. mq 93,00 31,20
6.3.70.2 Di spessore di cm 3. mq 108,00 36,00
6.3.70.3 Di spessore di cm 4. mq 122,00 40,80
6.3.70.4 Di spessore di cm 5. mq 134,00 44,80
6.3.80.0 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE.

Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per

soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri;

le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita.
6.3.80.1 Di spessore cm 3. mq 165,00 55,00
6.3.80.2 Di spessore cm 4. mq 180,00 60,00
6.3.80.3 Di spessore cm 5. mq 197,00 66,00
6.3.90.0 LASTRE DI MARMO-RESINA PER MENSOLE, PEDATE ETC. Lastre di marmo-resina, levigate e

lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie

semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. E compresa la smussatura in costa e quanto altro

occorre per dare I'opera finita.
6.3.90.1 Di spessore cm 2. mq 86,00 28,90
6.3.90.2 Di spessore cm 3. mq 102,00 34,00
6.3.90.3 Di spessore cm 4. mq 114,00 38,00
6.3.100.0 LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra "serena"

levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie

semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
6.3.100.1 Spessore cm 2. mq 118,00 39,40
6.3.100.2 Spessore cm 3. mq 126,00 42,10

6.3.100.3 Spessore cm 4. mq 144,00 48,20




114 Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume 1

Numero prezzo costo minimo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €
6.3.110.0 LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER SOGLIE DI BALCONI, DAVANZALI DI FINESTRA ETC.
Lastre di pietra "serena, levigate per: soglie di balconi, davanzali di finestra ad uno o piu battenti
con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; frontoni. Fornite e poste in opera con idonea malta. E
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
6.3.110.1 Spessore cm 2. mq 176,00 59,00
6.3.110.2 Spessore cm 3. mq 186,00 62,00
6.3.110.3 Spessore cm 4. mq 209,00 70,00
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64 PAVIMENTI
6.4.10 PAVIMENTO ALLA VENEZIANA. Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm.

3 acm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura & compresa tra

icm. 1 eicm. 2. L'impasto & realizzato con 300 Kg/mc di sabbia a lenta presa. Steso in strato

continuo ed uniforme. E compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione

di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo. mq 192,00 112,00
6.4.20.0 PAVIMENTO DI MARMETTE E MARMETTONI. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento

e graniglia di marmo ad uno o piu colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm

40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda

compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi:

i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.20.1 Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5). mq 49,70 22,30
6.4.20.2 Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11). mq 54,00 24,40
6.4.20.3 Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20). mq 59,00 26,30
6.4.20.4 Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5). mq 74,00 33,20
6.4.30.0 PAVIMENTO DI SCAGLIE DI MARMO. Pavimento di scaglie di marmo di forma regolare, fornite e

poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti

connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; I'arrotatura; la levigatura;

la lucidatura a piombo; la pulizia finale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.30.1 Dello spessore di mm 25-30. mq 82,00 27,10
6.4.30.2 Dello spessore di mm 31-40. mq 90,00 29,90
6.4.40.0 PAVIMENTO IN MOSAICO (PALLADIANO). Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre

di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cmq 25 e i cmq 225 di colore chiaro o

colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento. Sono

compresi: la malta di allettamento; il iempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche

colorata; la cernita del materiale; I'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura

finale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.40.1 Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30. mq 98,00 32,30
6.4.40.2 Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30. mq 103,00 34,10
6.4.50.0 PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM 2. Pavimento in lastre di marmo, delle

dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e

poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento

tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli delle lastre di

marmo dello spessore di cm 2; gli sfridi; I'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la

pulitura finale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.50.1 Nuvolato apuano. mq 114,00 37,50
6.4.50.2 Carrara. mq 128,00 42,40
6.4.50.3 Trani chiaro. mq 113,00 37,20
6.4.50.4 Botticino nuvolato e classico. mq 115,00 37,90
6.4.50.5 Chiampo paglierino perlato. mq 117,00 38,60
6.4.50.6 Trani scuro. mq 115,00 37,90
6.4.50.7 Perlato Tirreno royal e filetto rosso. mq 129,00 42,80
6.4.50.8 Aurisina chiara e fiorita. mq 217,00 72,00
6.4.50.9 Fior di pesco carnico extra. mq 208,00 69,00
6.4.50.10 Marmo verde alpi. mq 290,00 96,00
6.4.50.11 Marmo giallo di Siena. mq 223,00 74,00
6.4.50.12 Nero Piemonte. mq 150,00 49,70
6.4.50.13 Travertino chiaro romano. mq 102,00 33,70
6.4.50.14 Travertino scuro romano. mq 105,00 34,80
6.4.50.15 Pietra arenaria grigio perla. mq 105,00 34,80
6.4.50.16 Pietra arenaria di Manciano color nocciola ruggine. mq 105,00 34,80
6.4.50.17 Pietra vulcanica lavagrigia. mq 88,00 29,20
6.4.50.18 Pietra vulcanica lavarosa. mq 90,00 29,90
6.4.60.0 PAVIMENTO IN LASTRE (BRECCIATI). Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle

dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria

malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi

a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; I'arrotatura; la levigatura e lucidatura

a piombo; la pulitura finale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.60.1 Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa. mq 130,00 43,10
6.4.60.2 Breccia aurora oniciata. mq 135,00 44,50

6.4.60.3 Arabescato rosso o robico. mq 143,00 47,30
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6.4.70.0 PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm
25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero
di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali
tagli; gli sfridi; I'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.70.1 Serpentino Valmalenco. mq 153,00 50,00
6.4.70.2 Serizzo di Dublino. mq 162,00 54,00
6.4.70.3 Granito sardo grigio e rosa. mq 156,00 51,00
6.4.70.4 Granito bianco Montorfano. mq 169,00 56,00
6.4.70.5 Granito nero Brasile. mq 238,00 79,00
6.4.70.6 Granito nero Africa. mq 212,00 70,00
6.4.70.7 Rosso imperiale. mq 219,00 72,00
6.4.70.8 Labrador scuro o azzurro. mq 261,00 86,00
6.4.70.9 Baltio Brown cm 2. mq 197,00 65,00
6.4.70.10 Baltio Brown cm 3. mq 241,00 80,00
6.4.70.11 Rosso multicolor cm 2. mq 216,00 71,00
6.4.70.12 Rosso multicolor cm 3. mq 272,00 90,00
6.4.70.13 Rosa porrino cm 2, Rosa antico, Grigio sardo. mq 140,00 46,20
6.4.70.14 Rosa porrino cm 3. mq 164,00 54,00
6.4.70.15 Rosso Balmoral G/F. mq 185,00 61,00
6.4.70.16 Rosso multicolor, Verde marina. mq 157,00 52,00
6.4.71.0 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA, RIQUADRATE, A PIANO DI CAVA.
Pavimento in lastre di pietra calcarea, riquadrate, a piano di cava, fornito e posto in opera,
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1;
coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200;
resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq
1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8 circa, con
larghezze fisse a scelta di cm 15-20-25-30. La faccia in vista deve essere ruvida (cioé a piano di
cava), le coste fresate (segate) e/o tranciate (spaccate). Sono compresi:il taglio; la suggellatura
dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo.
6.4.71.1 Della larghezza di cm 15 a correre. mq 148,00 22,30
6.4.71.2 Della larghezza di cm 20 a correre. mq 156,00 23,50
6.4.71.3 Della larghezza di cm 25 a correre. mq 162,00 24,40
6.4.71.4 Della larghezza di cm 30 a correre. mq 173,00 26,10
6.4.72.0 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in lastre di
pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non
gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore di 1, coefficiente di assorbimento acqua minore di
1, resistenza alla flessione maggiore a kgxcmgq 200, resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40,
resistenza alla compressione non inferiore a kgxemg 1500, peso specifico non inferiore a gxcmq
2,5, di qualsiasi dimensione e forma, spessore medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, , la
faccia in vista deve essere ruvida (cioé a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco
naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il
letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo.
6.4.72.1 Di spessore cm 3-6 circa. mq 79,00 11,80
6.4.72.2 Di spessore cm 6-8 circa. mq 83,00 12,40
6.4.73 PAVIMENTO DI PIETRA CALCAREA SEGATO. Pavimento di pietra calcarea segato su tutti i lati,
fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al
tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione
maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxecmgq 2,5;della misura di cm 10x30
fino a cm 35x70, spessore minimo cm 2 circa. Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la
spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo. mq 173,00 26,10
6.4.74 PAVIMENTO DI PIETRA CALCAREA FIAMMATO. Pavimento di pietra calcarea fiammato, fornito
e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro
minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a
kgxecmqg 200; resistenza allurto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non
inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxemq 2,5; delle dimensioni di cm 10x30
fino a cm 35x70, spessore minimo cm 3 circa. Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la
spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo. mq 197,00 29,70
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6.4.75 PAVIMENTO IN LASTRE DA GIARDINO PEZZATURA MEDIA DI PIETRA CALCAREA AD
OPERA INCERTA. Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad opera
incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura
al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione
maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 6-
8 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioé a piano di cava), le coste tranciate oppure a
spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione media, comunque con un
diametro non inferiore a cm 30 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia;
'intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 97,00 14,60

6.4.76 PAVIMENTO IN LASTRE DA GIARDINO PEZZATURA GIGANTE DI PIETRA CALCAREA AD

OPERA INCERTA. Pavimento in lastre da giardino pezzatura gigante di pietra calcarea ad opera
incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura
al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione
maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm
10 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioé a piano di cava), le coste tranciate oppure a
spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione grande, comunque con un
diametro non inferiore a cm 40-50 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con
sabbia; l'intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 106,00 15,90

6.4.80 PAVIMENTO A BOLLETTONATO. Pavimento a bollettonato con scaglie di marmo bianco o

colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di riquadro. Sono
compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento con o
senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a
piombo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

6.4.90 COMPENSO Al PAVIMENTI A BOLLETTONATO. Compenso ai pavimenti a bollettonato per
esecuzione alla palladiana con scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30. mq 16,50 5,50

PAVIMENTAZIONE IN MARMORESINA. Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi
di pezzatura di dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e
la suggellatura degli incastri a muro; I'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

6.4.110.0 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES. Pavimento di piastrelle di gres fornite e poste in opera.

Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per mc di

sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli

eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali;

il lavaggio con acido; la pulitura finale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.110.1 Piastrelle di gres rosso a superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15. mq 33,00 13,40
6.4.110.2 Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm

10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata. mq 35,50 14,40
6.4.120.0 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per interni o per

esterni gruppo Bl - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo

"325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a

posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per

dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.120.1 Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20. mq 42,70 17,30
6.4.120.2 Piastrelle per interni od esterni, opache delle dimensioni cm 20x30. mq 43,40 17,60
6.4.120.3 Piastrelle per interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30. mq 45,70 18,50
6.4.120.4 Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30. mq 56,00 22,70
6.4.120.5 Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 40x40. mq 89,00 36,10
6.4.130.0 PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA. Pavimento in piastrelle monocottura, per

interni o per esterni. Gruppo Bl- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN

177 - fornito e posto in opera. E compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa

ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.130.1 Piastrelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo Bl - in tinta unita delle

dimensioni di cm 20x20. mq 43,20 13,20
6.4.130.2 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo Bl - a colori sfumati delle

dimensioni di cm 20x20. mq 39,30 12,00
6.4.130.3 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo Bl o BIIA - a colori sfumati

delle dimensioni di cm 33,3x33,3. mq 42,60 13,00
6.4.130.4 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo Bl o BIIA - di graniglia o

marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3. mq 45,60 13,90

mq 89,00 29,60

6.4.100

mq 72,00 23,60
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6.4.130.5

6.4.140.0

6.4.140.1
6.4.140.2
6.4.140.3
6.4.150.0

6.4.150.1
6.4.150.2
6.4.150.3
6.4.150.4
6.4.150.5
6.4.150.6
6.4.150.7
6.4.151.0

6.4.151.1
6.4.151.2

6.4.151.3
6.4.151.4
6.4.151.5
6.4.151.6

6.4.151.7
6.4.151.8
6.4.151.9
6.4.151.10
6.4.151.11

6.4.151.12
6.4.151.13
6.4.152.0

6.4.152.1
6.4.152.2

6.4.152.3
6.4.152.4
6.4.152.5
6.4.152.6
6.4.152.7

6.4.152.8
6.4.152.9

Descrizione dell'articolo

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo Bl o BIIA - di graniglia o
marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO CON SUPERFICIE DA LEVIGARE. Pavimento in
piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o
tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la
posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo
legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
pavimento finito.

Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura.

Piastrelle da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30.

Piastrelle da levigare da cm. 40x40.

Regolini da cm. 27X4,5X4.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO. Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in
opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore
tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; I'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il
riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo
a lavori ultimati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito.

E escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30

Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40.

Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

Piastrelle prelevigate da cm. 40x40.

Regolini da cm. 27x4,5x4.

Piastrelle con superficie spianata a mano dello spessore di cm. 4.

PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI
CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una
miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4
mm,e di cemento 42.5, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovra essere antigelivo secondo
la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 — C secondo la norma DIN 51130 — DIN 51097. La
posa in opera dovra essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando
opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E’ escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore grigio.
Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.

Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro.
Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore grigio.

Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.

Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro.

Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore blu.

Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore grigio.

Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.

Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro.

PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO ANTICATO E BURATTATO REALIZZATO
IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato
anticato e burattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta
massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco
aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato e nel colore
appresso specificato, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovra essere antigelivo secondo la
norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 — Csecondo la norma DIN 51130 — DIN 51097. La posa
in opera dovra essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo,
con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno,
i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

E’ escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore grigio.
Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.

Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro.

Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore blu.

Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore grigio.

Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.

Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro.

mq

mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq

mq

mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq

mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq

prezzo
€

53,00

53,00
68,00
71,00

45,50
49,60
53,00
59,00
86,00
67,00
112,00

54,00

62,00
59,00
72,00
56,00

64,00
61,00
75,00
95,00
70,00

76,00
73,00
91,00

68,00

73,00
71,00
85,00
112,00
70,00

76,00
73,00
88,00

costo minimo
manodopera
€

16,20

22,20
28,20
29,50

13,90
15,10
16,20
18,10
26,20
20,30
34,00

16,60

19,00
18,10
21,90
17,20

19,70
18,70
22,80
29,00
21,20

23,10
22,20
27,80

20,60

22,20
21,50
25,90
34,00
21,20

23,10
22,20
26,90
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d'ordine € €
6.4.152.10 Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore blu. mq 111,00 33,70
6.4.152.11 Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore grigio. mq 83,00 25,30
6.4.152.12 . . . L
Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. mq 89,00 27,20
6.4.152.13 Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. mq 85,00 25,90
6.4.152.14 Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. mq 105,00 32,20

6.4.153 PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI,
DIREZIONALE, REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione
in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutte
massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco
aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel
colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 4 linee colleganti i due lati
opposti a rilievo spessore +/- mm 5con angolo tondo. Il prodotto dovra essere antigelivo secondo
la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 — C - secondo la norma DIN 51130 — DIN 51097. La
posa in opera dovra essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando
opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

E’ escluso il massetto di sottofondo.
Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco,

nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro,verde scuro. mq 184,00 56,00

6.4.154 PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI,

SVOLTA A 45°, REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione
in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutte
massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco
aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel
colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 4 linee colleganti i due lati
a 45°a rilievo spessore +/- mm 5con angolo tondo. Il prodotto dovra essere antigelivo secondo la
norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 -C-secondo la norma DIN 51130 — DIN 51097. La posa
in opera dovra essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo,
con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno,
i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E” escluso il
massetto di sottofondo.

Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco,

nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro,verde scuro.
’ ’ ’ ’ ’ ’ cad 13,00 3,97

6.4.155 PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI,

ATTENZIONE-PERICOLO, REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO.
Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari
e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5,
nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato
da 25 semisfere a rilievo spessore +/- mm 5 del diametro di mm 30. Il prodotto dovra essere
antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13-C-secondo la norma DIN 51130 —
DIN 51097.La posa in opera dovra essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su
massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed
inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco,

nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro,verde scuro.
cad 13,00 3,97

6.4.160 COMPENSO PER LAVAGGIO E SGRASSATURA DI PAVIMENTI ESISTENTI. Compenso per il

lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come
supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.).

6.4.170.0 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI KLINKER. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per

esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono

compresi: l'idoneo letto di malta; la pulitura finale con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.170.1 Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 12,5x25. mq 45,80 14,00
6.4.170.2 Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 24,5x24,5. mq 52,00 15,90
6.4.170.3 Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32. mq 58,00 17,80
6.4.170.4 Compenso per eventuale posa fugata e stilata. mq 7,20 2,19
6.4.180.0 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON LASTRE DI CLS E MATERIALI LAPIDEI IN VISTA.

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento

tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato

con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre

montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. Sono compresi: il letto di

malta; la pulitura finale; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.
6.4.180.1 Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20. mq 36,50 13,40
6.4.180.2 Ciottoli di fiume colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-20. mq 48,60 17,80

mq 3,73 1,14
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Numero
d'ordine

6.4.190

6.4.200.0

6.4.200.1
6.4.200.2
6.4.210.0

6.4.210.1

6.4.210.2

6.4.210.3
6.4.220.0

6.4.220.1
6.4.220.2
6.4.220.3
6.4.230.0

6.4.230.1
6.4.230.2
6.4.230.3
6.4.230.4
6.4.230.5
6.4.230.6
6.4.230.7
6.4.230.8
6.4.230.9
6.4.230.10
6.4.240.0

6.4.240.1
6.4.240.2
6.4.240.3
6.4.240.4
6.4.240.5
6.4.240.6
6.4.240.7
6.4.240.8

Descrizione dell'articolo

PAVIMENTAZIONE DEL TIPO GALLEGGIANTE REALIZZATA CON LASTRE IN CLS DA CM
60X60. Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato
con Kg. 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con tondini diametro mm 4
disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con I'ausilio di spazzola rotante in
modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre da
montare su supporti in plastica, compresi. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

PAVIMENTO DI PIASTRELLE RESILIENTI IN TINTE MARMORIZZATE. Pavimento di piastrelle
resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25
e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi
disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono
compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Spessore mm 2.

Spessore mm 3.

PAVIMENTO IN MOQUETTE DI FIBRA SINTETICA. Pavimento in moquette di fibra sintetica,
ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche,
spessore mm 4-4,5.

Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia,
spessore mm 10.

Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10.
PAVIMENTO IN MOQUETTE DI FIBRA NATURALE. Pavimento in moquette, tessuto di fibra
naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6,
fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

In pura lana vergine.

In fibre naturali e ignifughe.

Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10.

PAVIMENTO A LISTONI DI LEGNO. Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e
selezione del materiale & effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore & di mm. 22 e la
larghezza variabile € compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. | listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70,
sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica
direzione o altro disegno semplice. La qualita deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME
UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe | (prima qualita o prima scelta). Sono
compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su
piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno
di idonee dimensioni. E esclusa la predisposizione del piano di posa, & compresa la fornitura e
posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso
compreso nel prezzo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Afrormosia (Standard).

Panga-Panga (I Scelta).

Iroko' (I Scelta).

Noce Mutenie (I Scelta).

Rovere (I Scelta).

Rovere (Standard).

Teak (Standard).

Doussié Africa ( | Scelta).

Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1.

Predisposizione per la posa su magatelli - MODO 2.

PAVIMENTO IN LISTONCINI DI LEGNO (PARQUET). Pavimento realizzato con listoncini di
legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale & effettuata secondo le norme UNI
4375-4376. Lo spessore e di circa mm. 14 e la larghezza € compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. |
listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno
semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio
e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita deriva dalla
classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe | o
Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Afrormosia (Standard).

Iroko' (I Scelta)

Jatoba (I Scelta).

Noce Mutenie (I Scelta).

Rovere (I Scelta).

Rovere (Standard).

Teak (Standard).

Doussié Africa ( | Scelta).

mq

mq
mq

mq

mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

prezzo
€

54,00

32,30
34,00

25,10

36,00
12,80

80,00
55,00
12,80

150,00
189,00
126,00
172,00
176,00
161,00
169,00
156,00

17,50

26,40

100,00
84,00
98,00

121,00

119,00

109,00

111,00

102,00

costo minimo
manodopera
€

20,00

11,20
11,80

8,70

12,40
44

27,50
19,10
4,41

26,80
33,60
22,40
30,80
31,50
28,80
30,20
27,90

3,13

4,70

17,90
15,00
17,50
21,50
21,20
19,50
19,90
18,30




Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume I 121

Numero
d'ordine

6.4.250.0

6.4.250.1
6.4.250.2
6.4.250.3
6.4.250.4
6.4.250.5
6.4.250.6
6.4.250.7
6.4.250.8
6.4.250.9
6.4.250.10
6.4.260.0

6.4.260.1
6.4.260.2
6.4.260.3
6.4.260.4
6.4.260.5
6.4.260.6
6.4.260.7
6.4.260.8
6.4.260.9
6.4.270.0

6.4.270.1
6.4.270.2
6.4.270.3
6.4.270.4
6.4.280.0

6.4.280.1
6.4.280.2
6.4.280.3
6.4.280.4
6.4.280.5
6.4.280.6
6.4.280.7
6.4.280.8
6.4.280.9

Descrizione dell'articolo

PAVIMENTO A TAVOLETTE DI LEGNO (LAMPARQUET). Pavimento realizzato con tavolette di
legno (lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale & effettuata secondo le
norme UNI 4375-4376. Lo spessore € di circa mm. 10 e la larghezza & compresa traicm. 4 e icm.
6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno
semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio
e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita deriva dalla
classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe | o
Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Afrormosia (Standard).

Ipe (I Scelta).

Iroko' (I Scelta).

Jatoba (I Scelta).

Noce Mutenie (I Scelta).

Rovere (I Scelta).

Rovere (Standard).

Teak (Standard).

Olivo (I Scelta).

Doussié Africa (I Scelta).

PAVIMENTO PREFINITO TIPO "PRONTO PARQUET". Pavimento prefinito tipo "pronto parquet"
fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con
impiego di collanti speciali. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia.

A mosaico, spessore mm 8, Rovere Parana.

A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia.

A mosaico, spessore mm 8, Iroko.

A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia.

In listoncini, spessore mm 10, Rovere di Slavonia.

In listoncini, spessore mm 10, Iroko.

In listoncini, spessore mm 10, Panga-Panga.

In listoncini, spessore mm 10, Doussie Asia.

PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO. Pavimento in quadrotti di legno mosaico la
cui lavorazione e selezione del materiale & effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo
spessore € di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino
a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato).
Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e
complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita deriva dalla
classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe | o
Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.

Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 | scelta).

Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 | scelta).

Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard).

Doussié Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 | scelta).

PAVIMENTO IN TAVOLATO DI LEGNO MASSELLO. Pavimento realizzato con tavole in legno
massello la cui lavorazione e selezione del materiale é effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo
spessore & non meno di mm 22 e la larghezza variabile € compresa tra i cm 14 e i cm 20. Le
tavole, di lunghezza non inferiore a cm 120, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione. La qualita deriva dalla classificazione in
base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe | (prima qualita o
prima scelta). La provenienza della specie deve essere nazionale o Europea da coltivazioni con
taglio programmato e certificazione PEFC. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la
lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene
saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E esclusa la
predisposizione del piano di posa, &€ compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su
magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto con legante di calce idraulica naturale. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ escluso il massetto con legante di calce idraulica naturale.

Larice.
Abete.
Pino.
Rovere.
Acacia.
Frassino.
Acero.
Pero.
Faggio.

u.m.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

prezzo
€

87,00
85,00
67,00
80,00
90,00
76,00
72,00
82,00
110,00
93,00

87,00
100,00
76,00
85,00
112,00
100,00
92,00
120,00
120,00

63,00
71,00
68,00
76,00

90,00
81,00
81,00
130,00
123,00
132,00
133,00
182,00
123,00

costo minimo
manodopera
€

15,60
15,20
11,90
14,30
16,10
13,60
12,80
14,70
19,70
16,60

15,60
17,90
13,60
15,20
20,10
17,90
16,50
21,30
21,30

11,20
12,70
12,10
13,60

16,10
14,50
14,50
23,20
21,90
23,50
23,70
32,60
21,90
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Numero
d'ordine

6.4.290

6.4.300.0

6.4.300.1
6.4.300.2
6.4.300.3
6.4.300.4
6.4.310

6.4.320.0

6.4.320.1
6.4.320.2
6.4.321.0

6.4.321.1
6.4.321.2
6.4.321.3
6.4.330

6.4.340

6.4.350

6.4.360

Descrizione dell'articolo

PAVIMENTO IN GOMMA IN TELI. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al
fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua,
dello spessore di mm 4, costituiti da una mescola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali
stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e
avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di
sottofondo e fissato con idonei collanti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

PAVIMENTO IN GOMMA IN PIASTRELLE. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di
reazione al fuoco, in piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando due
strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4. Costituite da
una mescola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti
colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm 1 e avere una superficie liscia, lucida e
marmorizzata.

Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idoneo collante.

E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Nera da mm 2,7.

Nera da mm 4.

Colorata da mm 2,7.

Colorata da mm 4.

PAVIMENTO IN GOMMA CON PIASTRELLE ALVEOLATE NELLA PARTE INFERIORE.
Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da cm 100x100, tipo
industriale in colore nero di spessore mm 10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm
8 o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su
sottofondo, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

PAVIMENTO IN LINOLEUM NAZIONALE. Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque
colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con
adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto, con livellante imputrescibile. E
compreso ogni onere per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Di spessore mm 2,5.

Di spessore mm 3,2.

PAVIMENTO IN LINOLEUM NATURALE. Pavimento in linoleum naturale, in rotoli dell'altezza di
cm 200, marmorizzato, omogeneo monostrato, composto da un impasto di olio di lino, colofonia,
farina di sughero, farina di legno , cariche minerali, pigmenti coloranti, calandrato su tela di iuta
naturale, antibatterico, conforme alle norme DIN 18171 — EN 548 ed antistatico secondo EN 1815,
reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera su idoneo massetto con collante, compresa
rasatura e saldatura a caldo. E’ compreso ogni onere per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Di spessore mm 2,0, peso circa Kg/mq 2,4.
Di spessore mm 2,5, peso circa Kg/mgq 3,0.
Di spessore mm 3,2, peso circa Kg/mq 3,9.

PAVIMENTO IN VINILE OMOGENEO NAZIONALE. Pavimento in vinile multistrato costituito da
uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno
strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere
conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo
strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavita in modo
da garantire la massima igiene e facilita di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo
massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. E
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e
spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. E compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA. Zoccoletto in legno di
qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza
bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante
viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di rampe antiscivolo per
autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con
impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e
granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla
linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq
mq

mq
mq
mq

mq

mq

prezzo
€

39,40

34,80
39,80
38,60
48,60

43,30

27,70
32,10

24,80
27,70
34,40

22,50

3,08

6,80

52,00

costo minimo
manodopera
€

13,60

12,00
13,70
13,30
16,80

15,00

9,60
11,10

8,60
9,60
11,90

7,80

1,06

1,21

18,00
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Numero
d'ordine

6.4.370

6.4.380.0

6.4.380.1
6.4.380.2
6.4.380.3
6.4.400.0

6.4.400.1
6.4.400.2
6.4.400.3
6.4.410

6.4.411

6.4.412

6.4.420.0

6.4.420.1
6.4.420.2
6.4.430.0

6.4.430.1
6.4.430.2
6.4.430.3
6.4.430.4

Descrizione dell'articolo

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN CALCESTRUZZO SPAZZOLATO. Pavimentazione per
esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325",
dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua
in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo
sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: I'armatura metallica a maglia eseguita
con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.

PAVIMENTAZIONE DI SENTIERI PEDONALI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO. Pavimentazione
di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento
opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60,
fornite e poste in opera su idoneo sottofondo. E compresa la malta di allettamento necessaria ed
ogni altro onere per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Con la stuccatura dei giunti.

Ad opus incertum.

A lastre regolari, poste a filari.

PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da
uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore
di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello
spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato
cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Di spessore cm 8.

Di spessore cm 10.

Di spessore cm 12.

PAVIMENTO IN PIETRINI DI CEMENTO AD ALTA RESISTENZA. Pavimenti in pietrini di
cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura
dei giunti con boiacca di cemento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

PAVIMENTO IN SELCI DI PIETRA CALCAREA TRANCIATI. Pavimento in selci di pietra calcarea
tranciati, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura
al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione
maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmg 1500; peso specifico non inferiore a gxemq 2,5; dello spessore medio di
cm 10-12 circa, una dimensione media di cm 10x10circa fino a cm 18x18 circa, la faccia in vista
deve essere ruvida (cioé a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono
compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e
cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

PAVIMENTO IN CUBETTI TRANCIATI DI PIETRA CALCAREA. Pavimento in cubetti (o
Sampietrini) tranciati di pietra calcarea, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti:
non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua
minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmqg 200; resistenza all'urto maggiore a
kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non
inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 8-10 circa, la dimensione media di cm 10x10, la
faccia in vista deve essere ruvida (cioé a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco
naturale. Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il
letto di sabbia e cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con
supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei
pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e I'ulteriore fissaggio delle stesse. La
guarnizione superiore della testa dei supporti &€ in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di
coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato & dotato di dado di regolazione e blocco di
livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio
stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con
appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere.

Il piano di calpestio e realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico.
Fornito e posto in opera. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pannelli modulari in P.V.C..

Pannelli modulari in laminato plastico.

BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello per separazione di
pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Di zinco da mm 30x3.

Di ottone da mm 25x3.

Di plastica da mm 25x5.

Di ottone per fissaggio moquette, per porta.

mq

mq
mq
mq

mq
mgq
mq

mq

mq

mq

mq

3333

prezzo
€

45,90

37,10
34,80
38,80

37,40
40,40
43,40

35,50

90,00

93,00

108,00
98,00

3,08
4,95
1,84
7,20

costo minimo
manodopera
€

16,80

13,60
12,70
14,20

19,10
20,70
22,20

5,40

13,50

14,00

16,20
14,70

1,16
1,86
0,69
2,71
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Numero
d'ordine

6.4.440

6.4.450

6.4.460.0

6.4.460.1
6.4.460.2
6.4.460.3
6.4.470.0

6.4.470.1
6.4.470.2
6.4.470.3
6.4.480.0

6.4.480.1
6.4.480.2
6.4.480.3
6.4.490

6.4.500

6.4.510

6.4.520

6.4.530

6.4.540

Descrizione dell'articolo

PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE TERMOINDURENTI. Pavimento autolivellante
realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti,
atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente
caratteristiche di dielettricita, decontaminabilita, inattaccabilita ai detergenti e ai grassi e resistenza
agli acidi e al calpestio. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE POLIURETANICHE. Pavimento autolivellante
realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente
su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2
circa, avente caratteristiche di decontaminabilita, di dielettricita e inattaccabilita agli oli, carburanti,
alcali e resistenza agli acidi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo
prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a
base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna
proporzione con leganti cementizi e con I'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto
ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo
le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Per traffico leggero, spessore mm 3.

Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

Per traffico pesante, spessore mm 8.

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione
per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti € posti in opera su idoneo strato di sabbia o di
ghiaia, compresi. Il massello dovra rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla
compressione non inferiore a N/mmb50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza
all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri dipercorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono
compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Spessore cm 4.

Spessore cm 6.

Spessore cm 8.

PAVIMENTO IN PORFIDO. Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera
incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di
cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di
malta di cemento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

Posto ad opera incerta.
Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre.
Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.

BATTISCOPA IN COTTO. Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle
dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

FORMAZIONE DI SOGLIE CON PIANELLE DI COTTO. Formazione di soglie per le finestre con
pianelle nuove di cotto, compreso I'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE EPOSSIDICHE. Pavimento autolivellante
realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una
pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di
dielettricita, decontaminabilita, resistenza agli acidi, inattaccabilita ai detergenti, ai grassi e
resistenza al calpestio. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in gres
porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito
e posto in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA. Zoccolino battiscopa in monocottura, non
proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera.
E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER. Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal
taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. E compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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mq
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mq

cad

cad

cad

prezzo
€

58,00

58,00

9,00
11,00
13,60

28,40
31,60
38,90

46,00
66,00
74,00

12,90

167,00

58,00

8,90

8,90

8,90

costo minimo
manodopera
€

22,00

22,00

3,38
4,13
5,10

10,40
11,60
14,30

16,90
24,10
27,10

3,93

51,00

22,00

2,72

2,72

2,72
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € mano:opera
6.5 LUCIDATURA E RIFINITURA PIETRE NATURALI E MATERIALI IN
LEGNO E IN COTTO.

6.5.10 LEVIGATURA A POMICE. Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di

marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. E compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. mq 9,80 5,80
6.5.20.0 LUCIDATURA A PIOMBO. Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati e levigati con mezzo

meccanico. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.20.1 Per pavimenti in travertino e graniglie. mq 15,60 9,30
6.5.20.2 Per pavimenti in marmo. mq 18,20 10,80
6.5.20.3 Per pavimenti in granito o pietra dura. mq 28,60 17,00
6.5.30 LUCIDATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO. Lucidatura di pavimenti in legno con cera. E compreso

guanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 7,20 4,27
6.5.40 LUCIDATURA DI VECCHI PAVIMENTI IN LEGNO. Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono

compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'opera finita. mq 14,20 8,40
6.5.50 APPLICAZIONE DI RESINA SINTETICA SU PAVIMENTI DI LEGNO. Applicazione di una mano

di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. mq 3,47 1,89
6.5600 LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA. Lavorazione con bocciarda meccanica delle

superfici delle lastre di pietra naturale. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
6.5.60.1 Per marmi e travertini. mq 33,20 22,70
6.5.60.2 Per pietre dure (graniti, ecc.). mq 42,00 28,70
6.5.70.0 BISELLATURA LASTRE DI PIETRAME LISCIATO A MOLA. Bisellatura delle lastre di pietra

naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). E compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita.
6.5.70.1 Per pietre tenere e marmi. m 3,10 2,12
6.5.70.2 Per pietre dure (graniti, ecc.). m 4,39 3,00
6.5.80.0 BISELLATURA DI LASTRE DI PIETRA LUCIDATE E LISCIATE A MOLA. Bisellatura delle lastre

di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3).

E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
6.5.80.1 Per pietre tenere e marmi. m 2,89 1,98
6.5.80.2 Per pietre dure (graniti, ecc.). m 4,19 2,86
6.5.90.0 SMUSSO DEGLI SPIGOLI DI LASTRE IN PIETRA, LISCIATE A MOLA. Smusso degli spigoli

delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. E compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
6.5.90.1 Per pietre tenere e marmi. m 3,69 2,33
6.5.90.2 Per pietre dure (graniti ecc.). m 4,36 2,75
6.5.100.0 SMUSSO DEGLI SPIGOLI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATE E LUCIDATE.

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di cm 1. E

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.100.1 Per pietre tenere e marmi. m 4,36 2,75
6.5.100.2 Per pietre dure (graniti, ecc.). m 4,70 2,97
6.5.110.0 PROFILATO ANGOLARE DI ALLUMINIO. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma

con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo

speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita.
6.5.110.1 Di lato mm 30. m 5,80 2,33
6.5.110.2 Di lato mm 40. m 6,40 2,58
6.5.110.3 Di lato mm 50. m 7,00 2,80
6.5.110.4 Di lato mm 60. m 7,80 3,14
6.5.120 PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA. Profilato angolare di resina sintetica di lato

mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con

adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. m 4,56 1,83
6.5.130 LISTELLO DI PLASTICA. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore

minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo

e bordatura di rivestimenti. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. m 5,80 2,33
6.5.140 SALDATURA DI PAVIMENTO IN VINILE OMOGENEO. Saldatura di pavimenti in vinile

omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino

in cloruro di polivinile. E compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 4,52 2,90
6.5.150 COMPENSO PER LEVIGATURA PAVIMENTI IN COTTO. Compenso per la levigatura di

pavimenti in cotto. mq 16,40 10,30
6.5.160 COMPENSO PER LA CERATURA. Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto. mq 13,00 8,20
6.5.170.0 PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI. Pulitura e trattamento con

impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura

superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
6.5.170.1 Trattamento eseguito a mano. mq 12,40 7,80
6.5.170.2 Trattamento eseguito a macchina. mq 5,80 3,69
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Numero
d'ordine

6.5.180.0

6.5.180.1
6.5.180.2
6.5.190

6.5.200

6.5.210

Descrizione dell'articolo

RIMOZIONE E ASPORTAZIONE DI TRATTAMENTO PREESISTENTE DA PAVIMENTI DI
COTTO. Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti di cotto. Sono
compresi: la raschiatura a mano o con idoneo utensile in modo da non danneggiare le piastrelle;
I'acido o altro idoneo diluente; la spazzolatura, asportazione e rimozione dei materiali residui; la
pulizia finale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Esecuzione a mano.

Esecuzione a macchina.

TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E
CERA D’API PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento protettivo turapori opaco, fornito e
posto in opera, per legno e cotto per interno ed esterno, composto da olio di lino cotto (senza
piombo), cera d’api, terpeni d’arancio, propoli, alcool etilico, aceto di vino, essiccante a base di
cobalto-manganese (minore 3%), olio essenziale di menta. Il trattamento deve lasciare una patina
impermeabile, che protegge il legno da intemperie, funghi e muffe e mantenendo evidenti le
venature naturali del legno e 'aspetto originale del cotto. Metodo di posa: 1) applicazione di uno
strato di impregnante, idoneo per il supporto su cui viene applicato; 2) una mano di trattamento
dopo 48 ore dalla posa dellimpregnante; 3) una mano, la seconda, di trattamento dopo
'essiccamento della prima e comunque non prima di 48 ore. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

TRATTAMENTO IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO PRIVO DI SOLVENTI ASMOGENI
PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento impregnante protettivo, fornito e posto in opera, per
legno privo di solventi asmogeni per interno ed esterno, composto da olio di lino cotto (senza
piombo), alcool etilico, aceto, terpeni d’arancio, essiccante a base di cobalto-manganese (minore
5%), olio essenziale di menta, per protegge il legno da qualsiasi condizione atmosferica e dagli
insetti. Metodo di posa: 1) asportazione degli eventuali trattamenti precedenti mediante azione
abrasiva e pulitura, sgrassatura ed asciugatura della superficie in legno da trattare; 2)applicazione
a pennello in due mani, a distanza di 48 ore I'una dall’altra. E’ compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL'OLIO DI LINO CRUDO PER PAVIMENTI DI COTTO.
Trattamento impregnante tradizionale all'olio di lino crudo per pavimenti di cotto. Cerabile,
protegge i pavimenti senza patinarne la superficie. Composto da trementina naturale, olio di lino
crudo, terpeni d’arancio, essiccante a base di cobalto-manganese (minore 5%), oli essenziali.
Applicare in due mani, a pennello previa asportazione degli eventuali trattamenti precedenti
mediante azione abrasiva e pulitura, sgrassatura ed asciugatura della superficie in cotto da
trattare. Stendere la seconda mano dopo I'essiccamento della prima, non prima di 48 ore. E’
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq
mq

mq

mq

mq

prezzo

€

14,40
7,80

7,10

5,30

4,74

costo minimo
manodopera
€

9,10
4,94

3,88

2,91

2,59
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Capitolo 7
IMPERMEABILIZZAZIONE - ISOLANTI TERMOACUSTICI - SOFFITTI
E CONTROSOFFITTI
71 Impermeabilizzazioni.
7.2 Isolanti termoacustici.

7.3 Controsoffitti.

Regione Umbria
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Capitolo 7

Impermeabilizzazioni, isolanti termoacustici, soffitti e controsoffitti

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per
appalti di lavori edilizi” pubblicati dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti
precisazioni e integrazioni che assumono carattere prevalente.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non
impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50.

Si intendono compresi ove ricorrenti tutti gli oneri per il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per
la profondita necessaria, i colli di raccordo con le pareti verticali.

| pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura qualunque sia la
forma, non si terra conto delle sovrapposizioni.

Nel presente capitolo sono state previste diverse ipotesi di applicazione di manti a piu strati in funzione
delle superfici da impermeabilizzare; il progettista potra comunque adottare altre combinazioni nella posa dei
materiali in funzione delle caratteristiche dell'opera.

CONTROSOFFITTI

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza cioé
tenere conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. | controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta,
saranno valutati per una volta e mezza la superficie della loro proiezione orizzontale.
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costo minimo
Numero . — prezzo
- Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

71 IMPERMEABILIZZAZIONI

7.1.10 SPIANATURA DI MALTA IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA. Spianatura di malta in
preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di
almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa I'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. mq 8,50 4,42

7.1.20 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO.Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq
300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti
caratteristiche:

- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%;

- tempo di essiccazione: 30-60 minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — ISO2431): 20-25 secondi;

- benzene:<0,1%;

- punto di infammabilita: >+21°C;

Caratteristiche da certificare .

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita . mq 1,22 0,52
7.1.30.0 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE CON INTERPOSTA LAMINA DI ALLUMINIO (BARRIERA

AL VAPORE). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente

funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a

fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- armatura: lamina di alluminio + feltro di vetro;

- spessore lamina di alluminio:60 micron;

- stabilita di forma a 120°C (EN 1110):stabile;

- flessibilita a freddo (EN 1109):

-10° C;- resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 3/3%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1):>/=500N/5cm o rottura fuori dal giunto;

- permeabilita al vapore (EN 1931):Mu > °°(barrieraassoluta);

- impermeabilita allacqua (EN 1928):>/=60kPa.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita .

7.1.30.1 Spessore mm 2 supporto alluminio. mq 6,60 2,21
7.1.30.2 Spessore mm 3 supporto alluminio piu feltro di vetro. mq 8,40 2,21
7.1.30.3 Spessore mm 4 supporto alluminio piu feltro di vetro. mq 10,10 2,21
7.1.40 STRATO DI SCORRIMENTO CON MEMBRANA FORATA. Membrana bitume polimero armata

con feltro di vetro, forata, avente funzione di strato di scorrimento e di diffusione della pressione

del vapore, con le seguenti caratteristiche:

- armatura: feltro di vetro forato;

- peso:800 g/mq ca.;

- N. fori/mq:119;

- diametro dei fori:40;

- grado di perforazione: 15%ca

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 4,65 1,56
7.1.50.0 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN

POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con

“tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT

dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a famma con giunti

sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche :

- armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond;

- spessore (UEAtc): 4mm;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile;

- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rotturaLong./Trasv. (EN12311-1): 900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1):>/=500 N/5cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%;

- impermeabilita allacqua (EN 1928): assoluta,

- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita .

7.1.50.1 Spessore mm 4. mq 11,70 3,93
7.1.50.2 Con autoprotezione minerale: spessore mm 4,0 piu I'ardesia. mq 12,70 3,93
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Numero
d'ordine

7.1.60.0

7.1.60.1
7.1.60.2
7.1.60.3
7.1.70.0

7.1.70.1
7.1.70.2
7.1.70.3
7.1.70.4
7.1.80.0

7.1.80.1
7.1.80.2

Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN VELO-
VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro
di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a famma con
giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche :

- armatura: feltro di vetro;

- stabilita di forma a 120°C (EN 1110):stabile;

- flessibilita a freddo (EN 1109): -10°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cmo rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1):60/80N;

- impermeabilita all’acqua (EN 1928):>/= 60kPa.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita .

Spessore mm 3. mq 6,70
Spessore mm 4. mq 8,80
Con autoprotezione minerale in ardesia del peso di Kgxmq 4,5. mq 9,40
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN
POLIESTERE.Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con

“tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed

elastomeri, applicata a famma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche :

- armatura:“tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile;

- flessibilita a freddo (EN1109): -10 °C;

- resistenza a trazione carico massimo/rotturaLong./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 40/40%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv.(EN 12310-1):120/120 N;

-.stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1):-0,50/+0,20%;

- impermeabilita all'acqua (EN1928):>/=60kPa.

Caratteristiche da certificare

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore mm 3. mq 7,10
Spessore mm 4. mq 9,10
Spessore mm 5. mq 11,00
Con autoprotezione minerale in ardesia del peso Kgxmq.4,5. mq 9,70
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di

poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E. a base di bitume distillato e

gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),

applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm;

- stabilita di forma a 100°C(EN 1110):stabile;

- flessibilita a freddo(EN 1109): -25°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1):200/200 N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta;

- resistenza all'invecchiamento termico:6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -10°C.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore mm 4. mq 13,70
Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 piu 'ardesia. mq 14,60

costo minimo
manodopera
€

2,25
2,25
2,25

2,39
2,39
2,39
2,39

4,60
4,60
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71

71

71

71

Numero
d'ordine

.90

.100

110

.120.0

.120.1
.120.2
.120.3
.120.4
130

Descrizione dell'articolo

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN
POLIESTERE E ADDITIVO ANTIRADICE.Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto “di poliestere da filo continuo,a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri e speciale additivo antiradice miscelato nella massa
impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle
sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- stabilita di forma a120°C (EN 1110): stabile;

- flessibilita a freddo (EN 1109): - 10°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 / + 0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928): >/=60 kPa;

- resistenza alle radici (UNI 8202 — DIN 4102):supera la prova;

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Spessore mm 4

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI RAME.Membrana
impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre
100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/P7) e di
spessore di mm 3 autoprotetta con lamina di rame da 5/100 di mm a dilatazione autocompensante
con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI ALLUMINIO
Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione
(oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/P7)
autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie
goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO. Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco,
con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la
successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Del peso di Kg x mq 0,300;

Del peso di Kg x mq 0,500.

Del peso di Kg x mq 0,700.

Del peso di Kg x mq 1,0.

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI
TIPO 1. DOPPIO STRATO.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti
materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmqg 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche:

- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%;

- punto di infiammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: -
armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm; - stabilita di forma a 120°C
(EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura
Long./Trasv.(EN12311-):900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/+0,30%;

- impermeabilita allacqua (EN 1928):assoluta; - resistenza all'invecchiamento termico:6 mesi a 70°C (UEAtc); -
(flessibilita dopo invecchiamento):-5°C.

3) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro
di vetro. Rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di
cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- armatura: feltro di vetro; - stabilita di forma a 120°C (EN 1110):stabile;

- flessibilita a freddo (EN 1109):-10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura. Long./Trasv.(EN12311-
1):300/200 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1):2/2%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N;

- impermeabilita al’acqua (EN 1928):>/= 60kPa.- spessore (UEAtc):4mm.

4) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cr
10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da
certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

u.m.

mq

mq

mq

mq
mq
mq
mq

prezzo

€

12,40

30,80

18,70

1,04
1,39
1,90
2,55

22,00

costo minimo
manodopera
€

4,14

5,50

3,36

0,20
0,20
0,20
0,20

7,40
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costo minimo
Numero - — prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine €
€
7.1.140 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI
TIPO 2. MONOSTRATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione,
mediante la posa dei seguenti materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :
- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%;
- tempo di essiccazione: 30-60minuti;
- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1S02431): 20-25 secondi;
- benzene: <0,1%;
- punto di infiammabilita: >+21°C;
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E.,a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a famma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche!
- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;
- spessore (UEAtc):4mm;
- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile;
- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;
- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/ +0,30%;
- impermeabilita all'acqua (EN 1928):assoluta;
- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.
3) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cr
10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.
Caratteristiche da certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 13,50 4,53
7.1.150 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI
TIPO 3. DOPPIO STRATO.
Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti
materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa, soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche:- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo!
di essiccazione:30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431):20-25 secondi; - benzene: <0,1%; -
punto di infiammabilita: >+21°C.
2) e 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con
“tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.L.T.E., a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche:
- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;
- spessore (UEAtc):4mm;
- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile;
- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;
- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): 0,50/+0,30%;
- impermeabilita all'acqua (EN 1928):assoluta;
- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.
4) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cr
10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 25,00 8,40
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Numero
d'ordine

7.1.160

7.1.170

costo minimo
prezzo

Descrizione dell'articolo u.m. € manodopera
€

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI
TIPO 4. CON ISOLANTE TERMICO
Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%; - tempo di
essiccazione: 30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto
di infiammabilita: >+21°C.
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 spessore mm 3, supporto in alluminio e feltro di vetro) bitume polimero
elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: lamina di alluminio + feltro di vetro; -
spessore lamina di alluminio:60 micron; - stabilita di forma a 120°C (EN 1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN 1109): -10°
C; - resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 3/3%,; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/=500 N/5cm
o rottura fuori dal giunto; - permeabilita al vapore (EN 1931): Mu > °° (barriera assoluta); - impermeabilita allacqua (EN
1928):>/=60kPa.
3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da compensarsi a parte.
4) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di
vetro. Rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10,
con le seguenti caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; - stabilita di forma a 120°C (EN 1110):stabile; - flessibilita a freddo
(EN 1109):-10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento
a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori
dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; - impermeabilita all'acqua (EN 1928):>/= 60kPa. -
spessore (UEAtc):4mm.
5) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non
tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura:
“tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm;
- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5
cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;
- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita al'acqua (EN 1928): assoluta -
resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc)- (flessibilita dopo invecchiamento):-5°C.
6) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10,
quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 29,90 10,00
REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE.
IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO ARDESIATO.
Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti
materiali:1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :
- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti;
- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1S02431):20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto di
infiammabilita:>+21°C.
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E.,a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
armatura:“tessuto non tessuto* di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm;
- stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico
massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):
50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN
1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita allacqua (EN 1928): assoluta - resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi
a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.
3) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.3 con autoprotezione minerale in ardesia del peso di kg x mq 4,5) bitume
polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura: feltro di vetro;
- stabilita di forma a 120°C (EN 1110): stabile;
- flessibilita a freddo (EN 1109): -10°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):300/200 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N;
- impermeabilita all’acqua (EN 1928):>/= 60kPa.
Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 21,60 7,20
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Numero
d'ordine

7.1.180

7.1.190

Descrizione dell'articolo

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE.
IPOTESI TIPO 2. DOPPIO STRATO ARDESIATO.

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti
materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato, additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :

- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1S02431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%;

- punto di infiammabilita:>+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume

distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1):>/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N; - stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN
1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta

- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a70°C (UEAtc)

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.

3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 pit I'ardesia) bitume polimero
elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con
AGREMENT dall'l.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:- armatura:“tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile;

- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-
1):900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928):assoluta - resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C(UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE.
IPOTESI TIPO 3. MONOSTRATO ARDESIATO.

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei
seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione
bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :- residuo secco
(m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%;

- tempo di essiccazione:30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi;

- benzene: <0,1%;- punto di infiammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 piu I'ardesia)
bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo,
spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- armatura:“tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile;

- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50 / +0,30%;

- impermeabilita allacqua (EN 1928): assoluta;

- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

prezzo
€

mq 24,50

mq 13,20

costo minimo
manodopera

€

8,20

4,43
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Numero
d'ordine

7.1.200

7.1.230

costo minimo
prezzo

Descrizione dell'articolo u.m. € manodopera
€

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE CON
ISOLANTE TERMICO. IPOTESI TIPO 4. DOPPIO STRATO ARDESIATO.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti
materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%;

- tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1SO2431): 20-25 secondi;

- benzene:<0,1%; - punto di infiammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 spessore mm 3, supporto in alluminio e feltro di vetro)) bitume polimero
elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- armatura: lamina di alluminio + feltro di vetro; - spessore lamina di alluminio: 60 micron; - stabilita di forma a 120°C
(EN 1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN 1109): -10° C; - resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv.
(EN 123111): 450/350 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1):3/3%; - resistenza a trazione delle
giunzioni (EN12317-1): >/=500N/5cmo rottura fuori dal giunto; - permeabilita al vapore (EN 1931): Mu > °° (barriera
assoluta); - impermeabilita all'acqua (EN 1928):>/=60kPa.

3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da compensarsi a parte.

4) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro
di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di
cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: feltro di vetro; - stabilita di forma a 120°C (EN 1110):stabile; -
flessibilita a freddo (EN 1109):-10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):300/200
N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1):2/2%,; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-
1):>/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; -
impermeabilita all'acqua (EN 1928): >/= 60kPa. - spessore (UEAtc): 4mm.

5) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 piul I'ardesia) bitume polimero
elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con
AGREMENT dall'l.C.L.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; -
spessore (UEAtc):4mm; - stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN1109):-15°C; -
resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura
Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%,; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori
dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta;- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento):-5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i pannelli per I'isolamento. mq 29,60 9,90
REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA. TIPO 1.
MONOSTRATO ANTIRADICE.

Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra mediante la posa dei seguenti materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI
8911): 50%;

- tempo di essiccazione:30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi;- benzene:<0,1%;

- punto di infammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.90 spessore mm 4).bitume polimero elastoplastomerica armata con
“tessuto non tessuto “di poliestere da filo continuo,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri e
speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima
resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le
seguenti caratteristiche :

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- stabilita di forma a120°C (EN 1110): stabile;

- flessibilita a freddo (EN 1109):- 10°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/+0,30%;

- impermeabilita al’'acqua (EN 1928): >/=60 kPa;

- resistenza alle radici (UNI 8202 — DIN 4102): supera la prova;

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 12,90 4,33
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Numero
d'ordine

7.1.240

7.1.250

7.1.251

Descrizione dell'articolo

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA. TIPO 2.
MONOSTRATO.

Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra mediante la posa dei seguenti materiali:
Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei
seguenti materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa, soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche:

- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%;

- tempo di essiccazione:30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi;

- benzene: <0,1%;

- punto di infammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con
“tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a
base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con
le seguenti caratteristiche:

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/+0,30%; - impermeabilita all’acqua (EN
1928): assoluta;

- resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento):-5°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA IN PRESENZA DI
FALDA FREATICA. DOPPIO STRATO.

Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei
seguenti materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche:

- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1SO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di
inflammabilita:>+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E.,a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche!
- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109):-15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1) -0,50 / +0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all'invecchiamento termico:6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.

3)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche!
- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- spessore (UEAtc):4mm; - stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile;

- flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 / + 0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento):-5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE CON BENTONITE PER OPERE CONTRO
TERRA IN PRESENZA DI FALDA FREATICA O DI UMIDITA DI RISALITA O DA CONTATTO.
Esecuzione di manto impermeabile in sottofondazione per opere contro terra in presenza di falda freatica 6 di umidita
di risalita 6 da contatto mediante la fornitura e posa in opera di telo o pannello impermeabilizzante costituito da cartone
ondulato riempito uniformemente di bentonite (spessore mm 4,5/5 — kg/mq 8 circa) risvoltato ove occorra per almeno
cm 50 in altezza, da porre contro terra.

Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei pannelli a giunti sfalsati; i risvolti; i tagli dei pannelli e gli sfridi; le
sovrapposizioni per almeno cm 20; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: il cls magro in sottofondazione; la realizzazione del vespaio o intercapedine ventilata in sottofondazione.
Al fine di evitare pressioni sul sovrastante pavimento, esercitate dalla falda e dalla dilatazione della bentonite, tale
lavorazione deve comunque essere realizzata e pagata a parte.

mq

mq

mq

prezzo
€

12,50

23,80

27,60

costo minimo

manodopera
€
4,19
8,00
9,20
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Numero
d'ordine

7.1.260

7.1.280

Descrizione dell'articolo

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE SU SOLAlI PER PARCHEGGIO. DOPPIO
STRATO.

Esecuzione di manto impermeabile su solai per parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%;

- tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1SO2431): 20-25 secondi;

- benzene: <0,1%; - punto di infiammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume

distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche!

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilitd dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita al’acqua (EN
1928):assoluta; - resistenza all'invecchiamento termico:6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento):-
5°C.

3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume

distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche!

- armatura: “tessuto non tessuto di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm; - stabilita di forma a 120°C
(EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109):-15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 /+ 0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928):assoluta - resistenza all'invecchiamento termico:6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.

4) Cartonfeltro bitumato cilindrato (7.1.120.4 del peso di kg x mq 1,0), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm
10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER GIARDINI PENSILI.

Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :

- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti;

- viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1S02431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%;

- punto di infiammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E.,a base di bitume

distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche!

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):4mm;

- stabilita di forma a 120°C (EN1110):stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%;

- impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);

- (flessibilita dopo invecchiamento): -5°C.

3) Membrana impermeabilizzante (7.1.90 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto
non tessuto “di poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri e speciale additivo
antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici
anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche :

- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;

- stabilita di forma a120°C (EN 1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN 1109):- 10°C;

- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5cm;

- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%;

- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;

- stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/ + 0,30%;

- impermeabilita all’acqua (EN 1928):>/=60 kPa;

- resistenza alle radici (UNI 8202 — DIN 4102): supera la prova;

4) Manto di scorrimento (7.1.380.2 feltro da g x mqg 200) con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di
sovrapposizione, compreso ogni onere per dare I'opera finita.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

prezzo

u.m. €

mq 25,80

mq 27,30

costo minimo

manodopera
€
8,70
9,10
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€
7.1.290 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER GIUNTI STRUTTURALI.
Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali, mediante la posa dei seguenti materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragio base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti
caratteristiche:
- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a
23°C (UNI-EN - 1S02431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilita: >+21°C.
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.80.1 spessore mm4) bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non
tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall’'l.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm; - stabilita di forma a
100°C(EN 1110):stabile; - flessibilita a freddo(EN 1109):-25°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1):>/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1): 200/200 N;
- stabilita dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita all'acqua (EN 1928):
assoluta; - resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento): -10°C.
3) Membrana impermeabilizzante (7.1.80.1 spessore mm4) bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non
tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura:“tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm;
- stabilita di forma a 100°C(EN 1110):stabile; - flessibilita a freddo(EN 1109): -25°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1): 200/200 N;
- stabilita dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita all'acqua (EN 1928):
assoluta; - resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento): -10°C.
Caratteristiche da certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
mq 27,80 9,10
7.1.300.0 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2. Barriera al vapore o
di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. |
fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95
posati a secco nei seguenti due modi:
MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10;
oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo
cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre
con nastro di giunzione.
Da usare anche per pareti verticali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
7.1.300.1 Sovrapposizione MODO 1. mq 1,59 0,63
7.1.300.2 Sigillatura MODO 2. mq 1,70 0,67
7.1.310.0 BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE DA MM 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di
polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. | fogli sono ricavati da granulo
vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco nei seguenti
due modi:
MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10;
oppure
MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione mono adesivo largo cm 8,
risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con
nastro di giunzione.
Da usare anche per pareti verticali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
7.1.310.1 Sovrapposizione MODO 1. mq 2,87 1,13
7.1.310.2 Sigillatura MODO 2. mq 4,06 1,60
7.1.320 STRATO DI SEPARAZIONE IN FELTRO SINTETICO CON BARRIERE AL VAPORE IN PVC.
Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro
sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e
risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti
caratteristiche:
- peso : 0,92 Kg/mq - DIN 53352;
- resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354;
- allungamento allo strappo: maggiore di 50% - DIN 53354;
- resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363;
- resistenza al freddo: - 20°C nessuna screpolatura - DIN 53361;
- passaggio al vapore d'acqua: gr/mq 2,0 24h DIN 531221D.
Caratteristiche da certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 10,90 3,14
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Numero
d'ordine

7.1.330.0

7.1.330.1
7.1.330.2
7.1.330.3
7.1.330.4
7.1.340

7.1.350.0

7.1.350.1
7.1.350.2
7.1.360

7.1.370

7.1.380.0

7.1.380.1
7.1.380.2
7.1.380.3
7.1.380.4
7.1.380.5
7.1.380.6
7.1.390

7.1.400

Descrizione dell'articolo

MANTO IMPERMEABILE IN P.V.C PER COPERTURE PRATICABILI O PEDONABILI. Manto
impermeabile da posare a secco con zavorra fissa (pavimentazione) o mobile a base di cloruro di
polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato
secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di velovetro, con
sovrapposizioni di cm 4, saldate ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti
caratteristiche:

- peso specifico minimo: 1,55 Kg/dmc;

- resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm2;

- resistenza alla trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354;

- allungamento alla trazione: 25% - DIN 53354;

- resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363;

- fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726;

- stabilita dimensionale a 80°C/6 ore: 0,0 - DIN 16726;

- piegatura a freddo -30°C: nessuno strappo - DIN 53361.

Sono compresi: la fornitura e posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali
profili, bocchettoni, etc.. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Di spessore mm 1,2.

Di spessore mm 1,5.

Di spessore mm. 1,8.

Di spessore mm 2,0.

MANTO DI COPERTURA IN P.V.C PER COPERTURE CARRABILI. Manto impermeabile per
coperture carrabili, di spessore mm 1,5 a base di cloruro di polivinile con plastificanti
esclusivamente polimerici, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062,
calandrato secondo la DIN 16937, resistente agli oli ed agli idrocarburi per immersione, posto in
opera con sovrapposizioni di cm 4 saldato ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le
seguenti caratteristiche:

- peso: 1,90 Kg/mq - DIN 53352;

- resistenza alla trazione: 16 N/mmq - DIN 53455;

- allungamento alla trazione: 360% - DIN 53455;

- resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363;

- stabilita dimensionale a 80°C/6 ore: minore 2% - DIN 16726;

- piegatura a freddo -15°C: nessuno strappo - DIN 53361;

- durezza SHORE A 75 - DIN 53505.

Sono compresi: la fornitura, la posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali
profili, bocchettoni, etc.

Caratteristiche da certificare.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

VERNICE PROTETTIVA. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice
protettiva data in opera in due mani successive. E' compreso quanto occorre per dare I'opera
finita.

Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di moro.

Con vernici all'alluminio bituminoso.

SEPARATORE IN VELO DI VETRO. Separatore in velo di vetro da gxmqg 50, spessore mm 0,5,
compreso ogni onere per dare l'opera finita.

STRATO DIFFUSORE DI VAPORE. Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da
un feltro di vetro impregnato con miscela bitume polimero del peso di Kg 0,800 compreso ogni
onere per dare I'opera finita.

MANTO DI SCORRIMENTO. Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm
10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita.

Con feltro da gxmq 140.

Con feltro da gxmq 200.

Con feltro da gxmq 300.

Con feltro da gxmq 550.

Con feltro da gxmq 1000.

Con feltro a filo continuo da gxmq 350.

SPALMATURA DI RESINE POLIURETANICHE PER CLS. Finitura plastica protettiva di supporti in
cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi,
mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani,
previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del
colore ed alta elasticita. E' compreso quanto occorre per dare |'opera finita.

APPLICAZIONE DI GUAINA LIQUIDA A BASE ACQUOSA. Applicazione di guaina liquida a base
acquosa, formulata con resine sintetiche stirolo-acriliche, resistente ai raggi UV, resistenza a
punzonamento N 68,7, resistente agli sbalzi di temperatura —20°C +50°C, impermeabile fino ad
una pressione di bar 0,2, fornita e posata in opera. Applicabile a rullo su superfici orizzontali. Sono
compresi: la rete in filo di vetro; la spazzola tira acqua; I'aerless nella quantita di Kg/mq 3 (mm 3
circa). Da utilizzare per I'impermeabilizzazione di tetti e terrazzi in abbinamento con rete in filo di
vetro — sistema sandwich. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
mq 16,30 4,68
mq 18,60 4,68
mq 20,60 4,68
mq 24,70 4,68
mq 20,60 4,68
mq 3,63 1,93
mq 4,03 1,93
mq 1,90 0,88
mq 3,76 1,25
mq 1,81 0,86
mq 2,32 0,86
mq 2,55 0,86
mq 2,67 0,86
mq 4,36 0,86
mq 2,89 0,86
mq 12,60 6,30

mq 20,40 11,80
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Numero - . prezzo costo minimo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €
7.1.410 GUAINA ANTIVENTO PER SOTTOTETTI E PARETI IN FOGLI DI CELLULOSA
NATURALE.Guaina antivento per sottotetti e pareti in fogli di cellulosa naturale, fornita e posta in
opera, per impedire la penetrazione del vento nell'isolamento termico e nei solai intermedi in
legno, con certificato di qualita bioecologica, priva di sostanze additive e di sintesi chimica, e con
le seguenti caratteristiche:
- peso: gr/mq 110;
- diffusione vapore: py = 310;
- spessore: mm 0.14 circa.
Sono compresi: le sovrapposizione dei fogli per almeno cm 20, il fissaggio con sistemi meccanici o
con nastri adesivi specifici all'uso. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
mq 4,14 1,47
7.1.420 GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI E PARETI IN FOGLI DI CELLULOSA NATURALE.
Guaina impermeabile per sottotetti e pareti in fogli di cellulosa naturale, trattata ai sali di boro ed
olio di vasellina, con certificato di qualita bioecologica priva di sostanze additive e di sintesi
chimica, con le seguenti caratteristiche:
- peso gr/mq 160;
- diffusione vapore: y = 1.450;
- spessore: mm 0,20.
Sono compresi: le sovrapposizione dei fogli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi
specifici all’'uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di
eventuali fori per chiodi o viti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
mq 7,80 2,79
7.1.430 GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN
ACRILATO E POLIESTERE. Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico ottenuto dalla
spalmatura di acrilato su tessuto in poliestere con le seguenti caratteristiche:
- peso gr/mq 320;
- spessore: mm 0,4;
- resistenza allo strappo: N/50mm min. 300;
- dilatazione fino allo strappo minimo 20%;
- permeabilita al vapore minimo g/mq 190:
- resistenza alla temperatura da -40° C fino a + 80° C.
Sono compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi
specifici all'uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di
eventuali fori per chiodi o viti. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
mq 11,80 4,20
7.1.440 GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN
POLIOLEFINE. Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico traspirante in poliolefine
flessibili, con le seguenti caratteristiche:
- peso ca. gr/mq 150;
- resistenza allo strappo minimo 250 N/50mm;
- permeabilita al vapore minimi gr/mqg 6000 in 24 h;
- resistenza alla temperatura da - 20° C fino a + 70° C;
- resistenza al passaggio del vapore p minore di 40.
Sono compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi
specifici all'uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di
eventuali fori per chiodi o viti. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
mq 11,40 4,05
7.1.450 GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN
POLIETILENE. Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico traspirante in polietilene, con le
seguenti caratteristiche:
- peso ca. gr/mq 130;
- spessore ca. mm. 0,4;
- resistenza allo strappo minimo N/ mm 150;
- permeabilita al vapore maggiore gr/mqg 1000 in 24 ore;
- resistenza alla temperatura da - 70°C fino a + 95°C.
Sono compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi
specifici all'uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di
eventuali fori per chiodi o viti. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
mq 11,40 4,05
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Numero
d'ordine

7.2
7.2.10.0

7.2.10.1
7.2.10.2
7.2.20.0

7.2.20.1
7.2.20.2
7.2.30

7.2.40.0

7.2.40.1
7.2.40.2
7.2.50.0

7.2.50.1
7.2.50.2
7.2.50.3
7.2.60.0

7.2.60.1
7.2.60.2
7.2.60.3
7.2.60.4
7.2.60.5
7.2.70.0

7.2.70.1
7.2.70.2
7.2.80.0

7.2.80.1
7.2.80.2
7.2.90.0

7.2.90.1
7.2.90.2

Descrizione dell'articolo

ISOLANTI TERMOACUSTICI

PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO PER PARETI. Isolamento termoacustico di pareti
con pannelli resinati di fibra di vetro idrorepellenti, rivestiti su due facce da velo di vetro
incombustibile, fornito e posto in opera, densita Kgxmc 16, classe 0 di reazione al fuoco. E'
compresa la carta catramata su un lato del pannello e la sigillatura delle giunzioni con nastro
autoadesivo plastificato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 4.

Per ogni centimetro in piu.

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO PER PAVIMENTI CON PANNELLO DI FIBRA DI
VETRO.Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate
mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore cm 3.

Per ogni centimetro in piu.

ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI IN FELTRO DI FIBRE DI VETRO.Isolante acustico per
pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una
faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito
e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita..

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO PER COPERTURE PIANE, INCLINATE E SOTTOTETTI
ABITABILI.Isolamento termoacustico per coperture piane, inclinate e sottotetti abitabili con pannelli
in lana di vetro idrorepellente, posti all’estradosso delle coperture, rivestiti su una faccia di uno
strato di bitume armata con velo di vetro e film di propilene a finire idoneo per I'applicazione diretta
ad una membrana di impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Spessore cm 3.

Per ogni centimetro in piu.

ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI FIBRA DI ROCCIA. Isolante termico in rotoli costituito da un
pannello di fibra di roccia incombustibile, densita Kgxmc 100 e conduttivita termica di kcal/mh°C
0,038, tagliato a listelli larghi circa mm 40. La fibra deve essere orientata verticalmente al fine di
aumentare la resistenza a compressione, ed assemblato in continuo ad una membrana
impermeabilizzante bitume-polimero elasto-plasto-merica armata con “tessuto non tessuto” di
poliestere da filo continuo dello spessore di mm 4.

Fornito e posto in opera, compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore pannello cm 3; spessore membrana mm4.

Spessore pannello cm 4; spessore membrana mm4.

Spessore pannello cm 5; spessore membrana mm4.

MATERASSINO IN LANA DI VETRO O DI ROCCIA.Materassino in lana di vetro della densita di
Kgxmc 13,5 o di roccia densita Kgxmc 80, classe 0 di reazione al fuoco, trattato con resine
termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera
perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni
dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.

Spessore cm 5 in lana di vetro.

Spessore cm 8 in lana di vetro.

Spessore cm 5 in lana di roccia.

Spessore cm 6 in lana di roccia.

Spessore cm 8 in lana di roccia.

ISOLAMENTO DI COPERTURE PIANE CON PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE.
Isolamento di coperture piane su supporto in c.a., latero cemento, o lamiere nervate in acciaio,
mediante |'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densita Kgxmc 125 avente
resistenza a compressione di Kgxcmq 5 e conducibilita termica a 0°1=0,036 Kcal/mh C, ancorato
nel bitume fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore e Kgxmqg 3 nella parte superiore.
Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Spessore pannello cm 3.

Per ogni centimetro in piu

ISOLAMENTO DI COPERTURE-PARCHEGGIO CON PANNELLO RIGIDO IN VETRO
CELLULARE. Isolamento di coperture-parcheggio, accessibili a veicoli di pesi diversi mediante
I'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densita Kgxmc 135 avente resistenza a
compressione di Kgxcmq 7 e conducibilita termica a 0° 1=0,038 Kcal/mh C, ancorato nel bitume
fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore e Kgxmq 3 nella parte superiore. Fornitura e posa
in opera. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Spessore pannello cm 4.

Per ogni centimetro in piu

ISOLAMENTO A SOFFITTO CON PANNELLO RIGIDO. Isolamento a soffitto, continuo al di sotto
di massetti, solai, sottotetti, luoghi refrigerati, pavimentazioni in genere su locali freddi, mediante
I'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare, densita Kgxmc 125 avente resistenza a
compressione di Kgxcmq 5 e conducibilita termica a 0° 1=0,036 Kcal/mh C, ancorato con tasselli
ad espansione n.6 per mq ed incollaggio provvisorio delle connessioni. Fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Spessore pannello cm 3.

Per ogni centimetro in piu.

u.m.

mq
mgq

mq
mq

mq

mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€
8,20 0,55
1,85 0,00
12,10 0,82
3,71 0,00
6,60 0,45
13,00 0,88
4,09 0,00
23,40 1,58
26,90 1,81
30,90 2,08
7,20 0,49
9,00 0,61
8,10 0,55
9,00 0,61
9,80 0,66
38,20 2,58
6,90 0,00
47,60 3,21
7,20 0,00
35,20 2,37
7,30 0,00
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Numero
d'ordine

7.2.100

7.2.110

7.2.120

7.2.121.0

7.2121.1

7.2121.2

721213

7.2121.4

7.2.130

7.2.131.0

7.2.131.1
7.2.131.2
7.2.140.0

7.2.140.1

Descrizione dell'articolo

POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE PER PARETI VERTICALI. Polistirolo espanso in lastre,
fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densita Kgxmc 24, classe 1 di
reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

COMPENSO AL POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE PER PARETI VERTICALI. Compenso al
polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in piu.

RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
CAPPOTTO.Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a
cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura fratazzata o staggiata, realizzato nel
seguente modo:

- collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su
tutta la superficie da trattare, per uno spessore di mm 2;

- applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte);

- fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al mq, con piastrina di ripartizione in
lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in plastica;

- collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5;

- applicazione di rete di fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione
Kg 120-150 x 5 cm di larghezza;

- finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mm 1,5;

- applicazione di malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta
plastica costituita da polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5;

- tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,5, Kg x mq0,5;

- paraspigoli;

- sigillanti siliconici ove necessario;

- lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione;

- garanzia con polizza di assicurazione;

- relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli
stessi;

- campione per raffronto in sede di collaudo.

Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
CAPPOTTO.Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto.

Per I'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con I'uso di primer a solvente aggrappante o
fissativo, compreso lavaggio etc.

Per I'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta cementizia
rigida Kgxmqgda7,5a09.

Per I'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densita g x mq 180) e triplo strato di collanti o
mastici e per aumento di Kg x mq 1,5 di malta.

Per I'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con I'aumento di malta aggrappante
a primer fissativo nella misura necessaria.

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE (CAPPOTTO) CON PREMISCELATO ALLEGGERITO.
Rivestimento termoisolante (cappotto) con caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti eseguito
mediante la fornitura e posa in opera di premiscelato composto da sughero, argilla e polveri
diatomeiche. Caratteristiche minime principali :

- conduttivita termica A = 0,086 kcal/mh;

- permeabilita al vapore acqueoy = 5;

- reazione al fuoco Classe 1.

Sono compresi: tutte le preparazioni del supporto; I'applicazione dello stucco con caratteristiche di
microporosita; I'applicazione dello strato finale con stucco colorato traspirante ed idrorepellente. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per superfici verticali spessore minimo cm 3,0.

ISOLAMENTO A CAPPOTTO A SPRUZZO CON RESINE POLIURETANICHE.Esecuzione in
opera di isolamento a cappotto, eseguito a qualsiasi altezza, a spruzzo con resine poliuretaniche
densita Kg x mc 30-40 (ASTM D 1622 59 T) con conduttivita termica di almeno Kcal/h 0,025 per
uno spessore di cm 1. L'impermeabilizzazione in superficie delle resine poliuretaniche verra
eseguita a spruzzo, o con rullo per l'applicazione di pittura impermeabile a base di resine acriliche
o idrorepellenti, dello spessore medio di circa 200 micron con una elasticita del 200 per cento a
temperatura ambiente e caratteristiche di elasticita anche a bassa temperatura. Colore del
trattamento a scelta della D.L. Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali
utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Isolamento a cappotto per lo spessore di cm 1.

Compenso per ogni cm in piu di spessore.

ISOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO SENZA PELLE. Isolante termico
per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento
antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), densita Kgxmc 28, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 2.

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq
mq

mq

prezzo
€

39,60

56,00

16,60
3,19

11,10

costo minimo
manodopera

19,90

1,89
4,78
2,84

1,58

27,90

1,12
0,22

0,75
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costo minimo

N.ume.ro Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €

7.2.140.2 Per ogni centimetro in piu. mq 2,55 0,00
7.2.150.0 ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE. Isolante termico

costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, con trattamento antifiamma (classe 1

reazione al fuoco), densita di Kgxmc 33 - 35, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre

per dare I'opera finita.
7.2.150.1 Spessore cm 3. mq 11,10 0,75
7.2.150.2 Per ogni centimetro in piu. mq 2,37 0,00
7.2.160.0 ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLISTIRENE ESPANSO CON MEMBRANA

IMPERMEABILIZZANTE. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso

estruso monostrato, autoestinguente, densita Kgxmc 34-38 e conduttivita termica di Kcal/mh® C

0,036, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto” di

poliestere da filo continuo e protetta sulla fascia superiore con scaglie di ardesia, provviste di una

cimosa di sormonto di circa 50 mm. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a

freddo da gxmq 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
7.2.160.1 Spessore cm 3. mq 23,30 1,57
7.2.160.2 Per ogni centimetro in piu. mq 3,19 0,00
7.2.170.0 INCAPSULAMENTO E ISOLAMENTO DI COPERTURE ESISTENTI IN FIBROCEMENTO

ONDULATO CON PANNELLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATOIlsolante termico di coperture in

fibrocemento ondulato in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso sinterizzato,

autoestinguente, pre sagomato, densita Kgxmc 25 e conduttivita termica di 0,036 Kcal/mh C,

rivestito con membrana bitume polimero e provvisto di doppia cimosa di sormonto da 50 mm. E’

compreso il fissaggio meccanico dei pannelli al manto della copertura esistente. Fornito e posto in

opera con fissaggi meccanici, esclusa la membrana impermeabile a finire. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.170.1 Spessore medio cm 5,5. mq 21,10 1,42
7.2.170.2 Spessore medio cm 6,5. mq 23,60 1,59
7.2.170.3 Spessore medio cm 8,5. mq 27,60 1,86
7.2.180.0 SOVRACOPERTURA E ISOLAMENTO DI COPERTURE ESISTENTI IN LAMIERA GRECATA

CON PANNELLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO. Isolante termico di coperture in lamiera

grecata in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, pre

sagomato, densita Kgxmc 25 e conduttivita termica di 0,036 Kcal/mh C, rivestito con membrana

bitume polimero e provvisto di doppia cimosa di sormonto da 50 mm. E’ compreso il fissaggio

meccanico dei pannelli al manto della copertura esistente. Fornito e posto in opera con fissaggi

meccanici, esclusa la membrana impermeabile a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita.
7.2.180.1 Spessore medio cm 5. mq 20,80 1,40
7.2.180.2 Spessore medio cm 6. mq 23,20 1,56
7.2.180.3 Spessore medio cm 6,5. mq 24,70 1,67
7.2.180.4 Spessore medio cm 7,5. mq 26,90 1,81
7.2.180.5 Spessore medio cm 8,. mq 30,10 2,03
7.2.180.6 Spessore medio cm 10. mq 34,10 2,30
7.2.190.0 ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLIURETANO ESPANSO CON MEMBRANA

IMPERMEABILIZZANTE. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di poliuretano espanso

rivestito con doppio cartonfeltro cilindrato, densita Kgxmc 33-35 e conduttivita termica di 0,026

Kcal/mh °C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana

impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto” di

poliestere da filo continuo e protetta sulla fascia superiore con scaglie di ardesia, provviste di una

cimosa di sormonto di circa mm 50. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a

freddo da gxmq 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
7.2.190.1 Spessore cm 3. mq 24,40 1,65
7.2.190.2 Per ogni centimetro in piu. mq 3,19 0,00
7.2.200.0 ISOLANTE TERMICO CON POLIURETANO ESPANSO RIGIDO APPLICATO A SPRUZZO.

Isolante termico con poliuretano espanso rigido, densita Kgxmc 30+4 e conduttivita termica di

0,026 Kcal/mh °C, applicato a spruzzo sulla superficie interna della muratura. Fornito e posto in

opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
7.2.200.1 Spessore cm 3. mq 12,50 0,84
7.2.200.2 Per ogni centimetro in piu. mq 3,19 0,00
7.2.210.0 ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI. Isolante acustico per pavimenti, fornito e posto in

opera, costituito da un pannello di politilene espanso, a celle chiuse, reticolato fisicamente, avente

una densita apparente di KgXmc 30. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
7.2.210.1 Spessore mm 3. mq 6,30 0,43
7.2.210.2 Spessore mm 5. mq 8,20 0,55

7.2.210.3 Spessore mm 10. mq 13,90 0,94
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costo minimo
Numero - — prezzo
s Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

7.2.211 ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI IN ROTOLI DI FILM A BOLLE DARIA E

ALLUMINIO. Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle

d’ aria termosaldati all’ interno e rivestiti da due film di alluminio all’ esterno, per uno spessore

totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m?, classe 1 di reazione al fuoco, impermeabile all’ acqua e

al vapore, con resistenza termica 1,42 W/m2K , fornito in rotoli da 1250 mm di altezza e lunghezza

40 m. Posto in opera tra due intercapedini di circa 4 cm cadauna, realizzate da doppia orditura di

listelli in legno, ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché chiuso nelle giunzioni con nastro in

alluminio;al di sopra, tavola fenolica da 15 mm di supporto al manto di copertura. Fornito e posto in

opera, compreso quanto occorre per consegnare I opera finita.

mq 11,90 0,80

7.2.212 ISOLANTE TERMOACUSTICO PER TETTI VENTILATI IN ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ ARIA E

ALLUMINIO. Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle

d’ aria termosaldati all’ interno e rivestiti da due film di alluminio all’esterno, per uno spessore

totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m?, classe 1 di reazione al fuoco, impermeabile all’ acqua e

al vapore, con resistenza termica 1,42 W/m2K , fornito in rotoli da 1250 mm di altezza e lunghezza

40 m.

Posto in opera tra due intercapedini di circa 4 cm cadauna, realizzate da doppia orditura di listelli

in legno, ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché chiuso nelle giunzioni con nastro in

alluminio;al di sopra, tavola fenolica da 15 mm di supporto al manto di copertura.

Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per consegnare I opera finita. mq 27,60 1,86
7.2.213 ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI IN ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ ARIA E ALLUMINIO.

Isolante acustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle d’ aria e da un film in

alluminio inserito all’ interno, dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600g/m? ,

impermeabile all’ acqua e al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 20 dB,

fornito e posto in opera inferiormente al massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni

ed ivi fissato con semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del

pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una bolla d’ aria per renderlo di tipo galleggiante;

compreso quanto occorre per consegnare |’ opera finita. mq 10,40 0,70
7.2.220.0 PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO. Pannello traspirante, fornito e posto in

opera, per isolamento termico ed acustico delle coperture, dei pavimenti e delle pareti, in fibra di

legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150. Conduttivita termica | = 0,040 W/mK

permeabilita al vapore m = 10 prodotto secondo norma DIN 68755 con certificazione per I'idoneita

bioecologica. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
7.2.220.1 Spessore pannello cm 3. mq 16,30 1,10
7.2.220.2 Spessore pannello cm 4. mq 19,80 1,34
7.2.220.3 Spessore pannello cm 6. mq 26,70 1,80
7.2.220.4 Spessore pannello cm 8. mq 33,90 2,29
7.2.230 PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO IMPERMEABILE ALL’ACQUA. Pannello

traspirante da sottomanto, fornito e posto in opera, per isolamento termico ed acustico delle

coperture, in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato), impermeabile all’acqua e permeabile

al vapore, impregnato con lattice, con fresatura a cuneo maschio e femmina sui quattro lati,

densita kg/mc 240; conduttivita termica | = 0,050 W/mK; permeabilita al vapore m = 7; prodotto

secondo norma DIN 68755 con certificazione per I'idoneita bioecologica. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito.

Spessore mm 22. mq 16,70 1,13
7.2.240.0 PANNELLO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER PAVIMENTI IN FIBRA DI LEGNO.

Pannello per distribuzione pesi, fornito e posto in opera, traspirante, per isolamento termico ed

acustico delle pavimentazioni, in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato), densita kg/mc

210; condulttivita termica | = 0,050 W/mK; permeabilita al vapore m = 7; prodotto secondo norma

DIN 68755 con certificazione per I'idoneita bioecologica.
7.2.240.1 Spessore pannello mm 8. mq 10,00 0,67
7.2.240.2 Spessore pannello mm 12. mq 10,30 0,69
7.2.240.3 Spessore pannello mm 19. mq 11,20 0,76
7.2.250.0 PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO DA SOTTOPAVIMENTO A SECCO PER

PAVIMENTO IN LEGNO. Sistema sottopavimento, fornito e posto in opera, per successiva posa di

pavimento galleggiante in legno, con pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non

riciclato), con fresatura a maschio e femmina sui quattro lati, densita kg/mc 150; conduttivita

termica | = 0,040 W/mK; permeabilita al vapore m = 10; spessore cm. 4; prodotti secondo norma

DIN 68755 con certificazione per I'idoneita bioecologica, posti in opera a secco assieme ai listelli di

legno con sagomatura per accogliere i pannelli isolanti. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.
7.2.250.1 Larghezza pannello e passo listello di legno da cm 60. mq 27,40 1,85
7.2.250.2 Larghezza pannello e passo listello di legno da cm 40. mq 30,80 2,08
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Numero
d'ordine

7.2.251

7.2.260.0

7.2.260.1
7.2.260.2
7.2.260.3
7.2.260.4
7.2.270

7.2.280.0

7.2.280.1
7.2.280.2
7.2.290.0

7.2.290.1
7.2.290.2
7.2.290.3
7.2.290.4
7.2.290.5
7.2.291

Descrizione dell'articolo

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO E FONOASSORBENTE IN LANA DI LEGNO PER PARETI
ESTERNE CON FACCIATA VENTILATA. Isolamento termoacustico e fonoassorbenti mediante
applicazione di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura, non infiammabili,
fornito e posto in opera, dello spessore di mm 35, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione
al fuoco Classe 1 e con certificato di qualita bioecologica. | pannelli sono fissati alla muratura a
mezzo di tasselli a testa tonda larga ad alta resistenza e punti di malta adesiva minerale di
eventuale regolarizzazione. Sono compresi: i pannelli in lana di legno; la fornitura e posa in opera
dei tasselli; la malta adesiva minerale di eventuale regolarizzazione; i tagli e gli sfridi; la pulizia a
lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la fornitura della
scheda tossicologica della malta adesiva. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Sono esclusi: la lastra di finitura per il rivestimento esterno.

Dimensioni pannello: mm 2000x500.

PANNELLO IN SUGHERO AUTOESPANSO. Pannello isolante per coibentazione in sughero
autoespanso a caldo, fornito e posto in opera, autoestinguente, densita minima kg/mc 150; con
certificazione per l'idoneita bioecologica. Il fissaggio del pannello al supporto e le stuccature
vengono eseguiti mediante mastice o colla specifici di tipo naturale. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Spessore pannello cm. 2

Spessore pannello cm 3.

Spessore pannello cm 4.

Spessore pannello cm 5.

PANNELLO IN SUGHERO AUTOESPANSO SAGOMATO A ROTAIE PER TETTO VENTILATO.
Pannello isolante per coibentazione, fornito e posto in opera, per formazione tetto ventilato con
successiva posa di listelli e manto di copertura, in sughero autoespanso a caldo, sagomato a
rotaie, impermeabile, autoestinguente, densita minima kg/mc 150, con certificazione per I'idoneita
bioecologica. Il fissaggio del pannello al supporto e le stuccature vengono eseguiti mediante
mastice o colla specifici di tipo naturale. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.E’
esclusa la fornitura e posa in opera dei listelli per la ventilazione ed il manto di copertura.

E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei listelli per la ventilazione ed il manto di copertura.
Spessore cm 3+3.

SUGHERO GRANULARE. Coibentazione orizzontale e verticale in sughero naturale granulare
pluri ventilato, fornita e posta in opera, per isolamento termico intercapedini, coperture, murature a
cassetta, privo di trattamenti chimici, con certificazione per I'idoneita bioecologica. E' compreso
guanto occorre per dare il lavoro finito.

Granulometria mm 6/14.

Granulometria mm 2/6.

PANNELLO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN FIBRE DI LEGNO E MAGNESITE.
Pannello termoisolante e fonoassorbente in fibre di legno lunghe mineralizzate con magnesite ad
alta temperatura, non stratificate e non infiammabili, fornito e posto in opera, resistente agli insetti
ed allumidita, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con certificato di
qualita bioecologica; conduttivita termica | = 0,072 W/mK; diffusione vapore m = 4 10. Pannello
fissato alle strutture con mastice naturale. Per le pareti da intonacare, su tutta la superficie, deve
essere fissata una rete porta intonaco leggera, in fibra di vetro o plastica riciclata, che deve
oltrepassare i giunti di almeno cm 20. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la fornitura e la posa in opera dell’eventuale rete porta intonaco. Dimensioni pannello:
mm. 500x2000.

Spessore pannello cm 1,5.

Spessore pannello cm 2,0.

Spessore pannello cm 2,5.

Spessore pannello cm 3,5.

Spessore pannello cm 5,0.

PANNELLO PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DA ESTERNO CON SISTEMA A
CAPPOTTO IN LANA DI LEGNO E MAGNESITE. Pannello per isolamento termoacustico da
esterno, con sistema a capotto, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura,
fornito e posto in opera, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con
certificato di qualita bioecologica.

L’ancoraggio dei pannelli alle superfici di facciata, deve essere realizzato mediante I'uso di malta
adesiva minerale e tasselli a testa tonda larga ad alta resistenza meccanica. Quando la malta
adesiva & asciutta, i pannelli sono rivestiti con idoneo rasante minerale, traspirante, di tipo sottile,
in doppio strato, in cui viene annegata una rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno cm
10 e un risvolto di cm 15 in prossimita degli spigoli, precedentemente protetti con paraspigoli in
alluminio. Sono compresi: i pannelli in lana di legno; la fornitura e posa in opera dei tasselli; la
malta adesiva minerale di eventuale regolarizzazione; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la fornitura della scheda
tossicologica della malta adesiva. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi: il rasante minerale, traspirante; la rete in fibra di vetro; i paraspigoli in alluminio; il
rivestimento murale.

Dimensioni pannelli: mm 2000x500. Spessore mm 50.

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
mq 16,50 1,11
mq 16,50 1,11
mq 21,80 1,47
mq 28,70 1,94
mq 33,20 2,24
mq 39,70 2,68
mc 375,00 25,30
mc 410,00 27,70
mq 20,70 1,40
mq 22,40 1,51
mq 32,40 2,19
mq 30,50 2,06
mq 37,70 2,54

mq 36,20 2,44
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Numero
d'ordine

7.2.292

7.2.293

7.2.300.0

7.2.300.1
7.2.300.2
7.2.300.3
7.2.310.0

7.2.310.1
7.2.310.2
7.2.310.3
7.2.320.0

7.2.320.1
7.2.320.2
7.2.320.3
7.2.330.0

7.2.330.1
7.2.330.2
7.2.340.0

7.2.340.1
7.2.340.2
7.2.340.3

Descrizione dell'articolo

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER PARETI IN INTERCAPEDINE CON PANNELLI IN
LANA DI LEGNO E MAGNESITE. Isolamento termico ed acustico per pareti in intercapedine
realizzato mediante pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura,
fornito e posto in opera, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con
certificato di qualita bioecologica.

Sono compresi: i pannelli in lana di legno; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

Dimensioni pannello: mm 2000x500. Spessore mm 50.

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER TETTI CON PANNELLO PORTANTE PREFINITO
IN LANA DI LEGNO E MAGNESITE. Isolamento termico ed acustico per tetti realizzato mediante
uso di pannello portante con superficie a vista prefinita, in lana di legno mineralizzata con
magnesite ad alta temperatura, fornito e posto in opera, conforme alla norma UNI 9714-M-A-|,
reazione al fuoco Classe 1, con certificato di qualita bioecologica. Sono compresi: i pannelli in lana
di legno; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni pannello: mm 2000x500 o mm 2400x500. Spessore mm 50.

PANNELLO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN FIBRE LUNGHE DI LEGNO E
CEMENTO BIANCO. Pannello termoisolante e fonoassorbente in fibre di legno lunghe,
mineralizzate e rivestite di cemento bianco, non stratificate e non infammabili, fornite e poste in
opera, resistente agli insetti ed all’'umidita, conforme alla norma UNI 9714 DIN 1101, reazione al
fuoco Classe 1, diffusione vapore m = 5, con certificato di qualita bioecologica. Pannello fissato
alle strutture con mastice naturale. Per le pareti da intonacare, su tutta la superficie, deve essere
fissata una rete porta intonaco leggera, in fibra di vetro o plastica riciclata, che deve oltrepassare i
giunti di almeno cm. 20. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la fornitura e posa in opera dell’eventuale rete porta intonaco.Dimensioni pannello: mm.
600x2000.

Dimensioni pannello: mm. 600x2000.

Spessore pannello cm 2,5.

Spessore pannello cm 3,5.

Spessore pannello cm 5,0.

PANNELLO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN FIBRE SOTTILI DI LEGNO E
CEMENTO BIANCO. Pannello termoisolante e fonoassorbente in fibre di legno sottili,
mineralizzate e rivestite di cemento bianco, non stratificate e non infiammabili, fornito e posto in
opera, resistente agli insetti ed all’'umidita, conforme alla norma UNI 9714 DIN 1101, reazione al
fuoco Classe 1, diffusione vapore m = 5, con certificato di qualita bioecologica. Pannello fissato
alle strutture con mastice naturale. Per le pareti da intonacare, su tutta la superficie, deve essere
fissata una rete porta intonaco leggera, in fibra di vetro o plastica riciclata, che deve oltrepassare i
giunti di almeno cm 20. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

E’ esclusa la fornitura e posa in opera dell’eventuale rete porta intonaco.

Dimensioni pannello: mm. 600x2000.

Spessore pannello cm 2,5.

Spessore pannello cm. 3,5.

Spessore pannello cm. 5,0.

PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI CANAPA. Pannello termoisolante in fibra di canapa,
fornito e posto in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di sostanze additive e di
sintesi chimica; densita kg/mc 40; conducibilita termica | = 0,039 W/mK; diffusione al vapore m =
; assorbimento umidita 7%. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Spessore pannello cm 4.

Spessore pannello cm 6.

Spessore pannello cm 8.

PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI LINO. Pannello termoisolante in fibra di lino, fornito e
posto in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi
chimica; composto da fibre di lino, amido e sali di boro; consistenza minima kg/mc 30;
conducibilita termica | = 0,040 W/mK; diffusione al vapore m = 1. E’ compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

Spessore pannello cm 4.

Spessore pannello cm 6.

PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI JUTA. Pannello termoisolante in fibra di juta
naturale, fornito e posto in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di sostanze additive
e di sintesi chimica, composto attraverso procedimento meccanico; conducibilita termica | = 0,050
W/mK; diffusione vapore m = 1. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Spessore pannello mm 2.
Spessore pannello mm 5.
Spessore pannello mm 10.

mq

mq

mq
mq
mq

mq
mq
mq

mq
mq

mq
mq
mq

prezzo
€

35,50

38,30

22,40
26,90
32,50

24,00
28,50
31,40

18,10
24,40
31,40

16,80
22,30

8,20
9,50
10,50

costo minimo
manodopera
€

2,39

2,58

1,51
1,81
2,19

1,62
1,92
2,12

1,22
1,65
2,12

1,13
1,50

0,55
0,64
0,71
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costo minimo
Numero . — prezzo
- Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

7.2.350 PANNELLO TERMOISOLANTE PER PARETI IN FIBRA DI COCCO. Pannello termoisolante per

pareti in fibra di cocco, fornito e posto in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di

sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di cocco mediante procedimento

meccanico di agugliatura; densita kg/mc 70 conducibilita termica | = 0,043 W/mK. E’ compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.

Spessore mm 25. mq 14,60 0,98
7.2.360.0 ROTOLO TERMOISOLANTE PER TETTI IN FIBRA DI COCCO. Rotolo termoisolante per tetti in

fibra di cocco, fornito e posto in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di sostanze

additive e di sintesi chimica; composto da fibre di cocco mediante procedimento meccanico di

agugliatura; conducibilita termica | = 0,043 W/mK. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito.
7.2.360.1 Spessore mm 10. mq 11,70 0,79
7.2.360.2 Spessore mm 25. mq 14,50 0,98
7.2.370 STRISCIA ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER MURATURE IN FIBRA DI COCCO.

Striscia per isolamento termico ed acustico delle murature in fibra di cocco, fornita e posta in

opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica;

composto da fibre di cocco mediante procedimento meccanico di agugliatura; conducibilita termica

1 =0,043 W/mK. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni cm 10x500x1. m 3,19 0,22
7.2.380.0 PANNELLO O ROTOLO PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN LANA DI PECORA.

Pannello per isolamento termico ed acustico di intercapedini su pareti e sottotetti in lana di pecora,

fornito e posto in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di sostanze additive e di

sintesi chimica; composto da fibre di lana sottoposte a procedimento meccanico di agugliatura. E’

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.380.1 Spessore mm 40. mq 18,10 1,22
7.2.380.2 Spessore mm 50. mq 25,00 1,69
7.2.380.3 Spessore mm. 60. mq 27,00 1,82
7.2.390.0 PANNELLO PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN CANNA PALUSTRE. Pannello per

isolamento termico ed acustico in canna palustre, fornito e posto in opera, dimensioni medie

standard cm 150x200; conduttivita termica | = 0,045 W/mK; carico di rottura N/mq 750; densita

kg/mc 130. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.390.1 Spessore mm 20. mq 15,20 1,03
7.2.390.2 Spessore mm 50. mq 27,00 1,82
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Numero
d'ordine

7.3
7.3.10.0

7.3.10.1
7.3.10.2
7.3.20

7.3.30.0

7.3.30.1
7.3.30.2
7.3.40.0

7.3.40.1
7.3.40.2
7.3.50

7.3.60

7.3.70

7.3.80.0

7.3.80.1
7.3.80.2
7.3.90

Descrizione dell'articolo

CONTROSOFFITTI

SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI O CON DOGHE IN ALLUMINIO E
ISOLANTE TERMICO. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco
standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da cm
10 a cm 20, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kgxmq 3, preverniciati a fuoco,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di
vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a
mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in
alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con pannelli.

Con doghe.

SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE DI FIBRE MINERALI.
Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in
materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con
pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in
opera. Sono compresi: I'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di
colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in
alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

PANNELLI DI GESSO ARMATO. Pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di
canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita
struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisionali;
il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A superficie liscia.

A superficie decorata.

CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE O INCLINATO IN LAMIERA DI ACCIAIO. Controsoffitto
orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto
in opera. Sono compresi: I'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli
agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con lamiera di spessore di mm 2.

Con lamiera di spessore di mm 3.

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI ROCCIA, POSTI IN OPERA PER INCASTRO
SU ORDITURA RETICOLARE NON IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia,
agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata,
fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio
galvanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI ROCCIA, POSTI IN OPERA PER INCASTRO
SU ORDITURA RETICOLARE IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e
compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e
posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio
galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri
colori. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI VETRO. Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro,
rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera
per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti
con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. | pannelli sono
delle dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

CONTROSOFFITTO IN DOGHE O PANNELLI DI ALLUMINIO. Controsoffitto in doghe o pannelli
di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata
in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il
montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la
sospensione pud essere realizzata con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla
interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con pannelli.

Con doghe.

CONTROSOFFITTO IN LAMELLE VERTICALI. Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in
formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro
bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura
metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. | pannelli possono
essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori
anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei
pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

mq
mq

mq

mq
mq

mq
mq

mq

mq

mq

mq
mq

mq

prezzo
€

49,00
36,90

31,40

38,20
41,60

45,80
55,00

30,60

27,90

25,20

49,50
38,40

60,00

costo minimo
manodopera
€

9,60
7,20

6,10

4,78
5,20

4,18
4,99

10,00

9,10

8,20

4,52
3,51

5,50
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Numero
d'ordine

7.3.100.0

7.3.100.1
7.3.100.2
7.3.100.3
7.3.100.4
7.3.100.5
7.3.110.0

7.3.110.1
7.3.110.2
7.3.110.3
7.3.110.4
7.3.120.0

7.3.120.1
7.3.120.2
7.3.120.3
7.3.120.4
7.3.130

7.3.140

Descrizione dell'articolo

CONTROSOFFITTO IN GRIGLIATO DI ALLUMINIO. Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito
e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con
elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione
dei pannelli ' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per
I'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75.

Grigliato con maglie da cm 5 x 5.

Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5.

Grigliato con maglie da cm 10 x 10.

Grigliato con maglie da cm. 15 x 15.

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO. Controsoffito o controparete
costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5
circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita di
Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio
zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti.
Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.

Pannelli a parete con barriera al vapore.

Pannelli a parete senza barriera al vapore.

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO E POLISTIRENE. Controsoffitto o
controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di
mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene
espanso autoestinguente (classe 1 di reazione al fuoco), densita Kgxmc 30, spessore cm 3. Posto
in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure
ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.

Pannelli a parete con barriera al vapore.

Pannelli a parete senza barriera al vapore.

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO REI 90, CON PANNELLO ISOLANTE.
Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla
normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 12,
fissato all'orditura metallica di sostegno. Sono compresi: I'orditura metallica di sostegno costituita
da profili posti ad un interasse di circa mm 600, ganci di sospensione posti ad un interasse di circa
mm 1.300 e profili guida perimetrali da applicare alle pareti perimetrali mediante accessori di
fissaggio posti ad un interasse di circa mm 900; il pannello isolante in materiale fibroso dello
spessore di mm 40 e densita di kg/mq 35, da inserire tra il soffitto ed il controsoffitto. La posa in
opera del pannello deve garantire che non vengano rilasciate fibre nell’aria; gli stucchi ed i nastri di
rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE REI 120. Controsoffitto in lastre di gesso
rivestito REI 120 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e
posto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 15, fissato all'orditura metallica di
sostegno. Sono compresi: I'orditura metallica di sostegno costituita da profili di acciaio zincato a W
posti ad un interasse di circa mm 500; gli intonaci ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

u.m.

mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq

prezzo
€

102,00
97,00
76,00
67,00
52,00

45,20
41,10
32,40
28,50

39,10
35,80
27,20
23,40

40,60

39,60

costo minimo
manodopera
€

9,30
8,90
7,00
6,10
4,77

14,70
13,40
10,60

9,30

12,70
11,70
8,90
7,60

5,10

4,95
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Capitolo 8

OPERE DA LATTONIERE, TUBAZIONI DI SCARICO,
TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE

8.1 Opere da lattoniere.
8.2  Tubazioni di scarico.

8.3  Tubazioni per esalazioni e canne fumarie.

Regione Umbria
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Capitolo 8
Opere da lattoniere, tubazioni di scarico, tubazioni per esalazioni e canne fumarie

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti
di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni
ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

| pezzi speciali se non diversamente specificato sono compresi nel prezzo. Nei prezzi a metro sono
comprese le sovrapposizioni, la fornitura in opera di grappe, cravatte, etc.
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manozopera

8.1 OPERE DA LATTONIERE
8.1.10.0 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti

e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a

m 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice

ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
8.1.10.1 Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10. m 19,00 8,00
8.1.10.2 Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10. m 20,40 8,60
8.1.10.3 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10. m 19,70 8,30
8.1.10.4 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. m 21,10 8,90
8.1.20.0 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di

ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: lI'onere per la formazione di giunti e

sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio e saldatura a stagno; le scossaline; le

staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con

filo ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa mano

di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per I'opera finita.
8.1.20.1 Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. m 22,70 9,60
8.1.20.2 Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33. m 23,30 9,80
8.1.20.3 Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. m 24,10 10,20
8.1.20.4 Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50. m 26,30 11,10
8.1.30.0 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata

o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le

staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca o colorata,

previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita.
8.1.30.1 Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80. m 26,70 11,30
8.1.30.2 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100. m 29,00 12,30
8.1.40.0 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera.

Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le

legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.
8.1.40.1 Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10. m 30,20 10,00
8.1.40.2 Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10. m 36,00 11,90
8.1.40.3 Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. m 34,30 11,40
8.1.40.4 Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10. m 44,20 14,60
8.1.50.0 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in

opera. Sono compresi: I'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila

di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e

chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
8.1.50.1 Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. m 40,50 13,40
8.1.50.2 Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. m 45,70 15,20
8.1.50.3 Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50. m 50,00 16,60
8.1.50.4 Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. m 56,00 18,60
8.1.60 LASTRE DI PIOMBO PER PROTEZIONE. Lastre di piombo dello spessore minimo da mm 3, per

protezione di cornici, etc, fornite e poste in opera. Sono compresi: le sagomature; le saldature; il

fissaggio alla muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg 3,64 1,54
8.1.70 CONVERSE IN LAMIERA ZINCATA. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo

di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le

saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita. mq 39,50 16,70
8.1.80.0 TERMINALE DI PLUVIALE IN GHISA. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m

1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe

di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
8.1.80.1 Del diametro di mm 80. cad 63,00 20,20
8.1.80.2 Del diametro di mm 100. cad 70,00 22,50
8.1.900 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm

200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le

saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa

spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
8.1.90.1 Lamiere con spessore 6/10 mm. mq 61,00 27,30
8.1.90.2 Lamiere con spessore 8/10 mm. mq 71,00 31,40
8.1.100 COMPENSO ALLE SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO PER PREVERNICIATURA. Compenso

alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. mq 0,61 0,27
8.1.110 BOCCHETTONI DI PIOMBO. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti

in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare |'opera finita. kg 7,90 3,34
8.1.120 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline,

compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello
spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 107,00 35,50
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8.2

8.2.

8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.

8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.

8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.

Numero
d'ordine

10.0

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
20.0

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
30.0

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11
30.12
30.13

Descrizione dell'articolo

TUBAZIONI DI SCARICO

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA, POSATE CON STAFFAGGI
IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta
densita, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di
fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle
tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

D xs=32x3,0.
D xs=40x3,0.
D xs =50x3,0.
D xs=63x3,0.
Dxs=75x3,0.
Dxs=90x3,5.
Dxs=110x4,3.
Dxs=125x4,9.
D xs=160x6,2.
D xs=200x6,2.
D xs=250x7,8.
D xs=315x9,8.

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA, INTERRATE ALLINTERNO
O ALL’ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico
interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura delle tracce su laterizi forati e sulle
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le
tubazioni complete.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il
rinterro; la pavimentazione.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

D xs=32x3,0.
D xs=40x3,0.
D xs =50x3,0.
D xs=63x3,0.
Dxs=75x3,0.
Dxs=90x3,5.
Dxs=110x4,3.
Dxs=125x4,9.
D xs=160x6,2.
D xs=200x6,2.
D xs=250x7,8.
D xs=315x9,8.
RIVESTIMENTO ISOLANTE ED INSONORIZZANTE PER TUBAZIONE DI SCARICO.

Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la
trasmissione dei rumori in ambienti e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile
all'umidita, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo
di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/mq 3,5, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il rivestimento delle tubazioni compresi i pezzi speciali; il materiale necessario al
fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo; le opere murarie. E' compreso quanto altro occorre
per dare il rivestimento completo.

Misurazione a metro in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire, compresi i pezzi
speciali.

Diametro esterno tubo mm 32.

Diametro esterno tubo mm 40.

Diametro esterno tubo mm 50.

Diametro esterno tubo mm 63.

Diametro esterno tubo mm 75.

Diametro esterno tubo mm 90.

Diametro esterno tubo mm 110.

Diametro esterno tubo mm 125.

Diametro esterno tubo mm 160.

Diametro esterno tubo mm 200.

Diametro esterno tubo mm 250.

Diametro esterno tubo mm 315.

Costo per metro quadrato di rivestimento.

3/3/3/3/3/3(3|3/3/3/33 3/3/3/3/3/3(3|3/3/3/33

313/3/3/3/3/3/3/3/3/3|3|3

prezzo
€

16,80
18,40
21,10
23,80
26,10
31,70
39,60
45,80
69,00
96,00
147,00
233,00

10,40
12,00
13,30
15,30
16,90
20,60
26,10
30,10
46,50
67,00
107,00
169,00

21,20
24,50
29,80
31,90
37,10
40,40
50,00
53,00
76,00
88,00
107,00
126,00
107,00

costo minimo
manodopera
€

4,70
5,20
5,90
6,60
7,30
8,90
11,10
12,80
19,20
27,00
41,00
65,00

2,90
3,35
3,7
4,28
4,73
5,70
7,30
8,40
13,00
18,90
29,90
47,30

5,90
6,90
8,30
8,90
10,40
11,30
14,00
14,90
21,30
24,60
29,90
35,30
29,90
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Numero
d'ordine

8.2.40.0

8.2.40.1
8.2.40.2
8.2.40.3
8.2.40.4
8.2.40.5
8.2.40.6
8.2.50.0

8.2.50.1
8.2.50.2
8.2.50.3
8.2.50.4
8.2.50.5
8.2.50.6
8.2.50.7
8.2.60.0

8.2.60.1
8.2.60.2
8.2.60.3
8.2.60.4
8.2.60.5
8.2.60.6
8.2.60.7
8.2.70.0

8.2.70.1
8.2.70.2
8.2.70.3
8.2.70.4
8.2.70.5
8.2.70.6
8.2.70.7
8.2.70.8
8.2.70.9
8.2.70.10
8.2.70.11
8.2.70.12
8.2.70.13

Descrizione dell'articolo

TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN PLASTICA PESANTE POSATE CON
STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALLINTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni
insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di
fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per
conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi,
posate e poste in opera . Sono compresi: i pezzi speciali insonorizzati; gli staffaggi; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’
compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

D xs=50x4,0.

Dxs=75x4,5.

D xs=90x4,5.

Dxs=110x5,3.

Dxs=125x5,3.

D xs=150x5,3.

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON

STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in
polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 — 1,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto altro
occorre per dare le tubazioni complete.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Dxs=32x1,8.

Dxs=40x1,8.

Dxs=50x1,8.

Dxs=75x1,9.

Dxs=110x2,7.

Dxs=125x3,1.

D xs =160 x 3,9.

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, INTERRATE

ALLINTERNO O ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente,
per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto,
costruite a norma UNI EN 1451 — 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le
opere murarie di

apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso
quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a.,
in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Dxs=32x1,8.
Dxs=40x1,8.
Dxs=50x1,8.
Dxs=75x1,9.
Dxs=110x2,7.
Dxs=125x3,1.
D xs =160 x 3,9.

TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE
O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI
10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi:
i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere; il fissaggio delle tubazioni. E* compreso quanto occorre per dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Dxs=32x1,2.
Dxs=40x1,2.
Dxs=50x1,2.
Dxs=63x1,3.
Dxs=80x1,5.
Dxs=100x1,7.
Dxs=110x1,8.
D xs=125x2,0.
D xs=140x 2,3.
D xs =160 x 2,6.
D xs=200x 3,2.
D x s =250 x4,0.

D xs=315x5,0.

3|3/3/13/3/3|3 3/3/13/3/3|3

3/3/33/3/3|3

3(3/3/1313/3/3(3|3/3/3|33

prezzo
€

46,00
49,70
66,00
75,00
86,00
110,00

13,60
14,20
16,20
19,20
30,00
45,40
64,00

8,20
8,50
9,30
11,50
19,10
31,30
45,70

13,90
15,50
17,10
19,20
22,10
26,40
28,40
32,20
36,00
41,60
51,00
66,00
92,00

costo minimo
manodopera
€

12,90
13,90
18,60
21,00
24,00
30,80

3,80
3,98
4,52
5,40
8,40
12,70
18,00

2,31
2,37
2,61
3,20
5,30
8,70
12,80

4,75
5,30
5,80
6,50
7,60
9,00
9,70
11,00
12,30
14,20
17,40
22,70
31,30




156

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 27 dicembre 2012 - volume [

Numero
d'ordine

8.2.70.14
8.2.70.15
8.2.80.0

8.2.80.1
8.2.80.2
8.2.80.3
8.2.80.4
8.2.80.5
8.2.80.6
8.2.80.7
8.2.80.8
8.2.80.9
8.2.80.10
8.2.80.11
8.2.80.12
8.2.80.13
8.2.80.14
8.2.80.15
8.2.90.0

8.2.90.1
8.2.90.2
8.2.90.3
8.2.90.4
8.2.90.5
8.2.90.6
8.2.90.7
8.2.90.8
8.2.90.9
8.2.90.10
8.2.100.0

8.2.100.1
8.2.100.2
8.2.100.3
8.2.100.4
8.2.100.5
8.2.100.6
8.2.100.7
8.2.100.8
8.2.100.9
8.2.100.10

costo minimo
prezzo

Descrizione dell'articolo u.m. € manodopera
€
D x s =400 x 6,0. m 125,00 42,80
D xs =500 x7,0. m 196,00 67,00

TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10972 INTERRATE,
ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI
10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno
di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle
tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il
rinterro; la pavimentazione.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Dxs=32x1,2. m 8,50 2,91
Dxs=40x1,2. m 9,50 3,24
Dxs=50x1,2. m 10,50 3,60
Dxs=63x1,3. m 12,00 4,10
Dxs=80x1,5. m 13,90 4,75
Dxs=100x1,7. m 16,30 5,60
Dxs=110x1,8. m 18,10 6,20
Dxs=125x2,0. m 20,60 7,10
D xs=140x2,3. m 23,20 7,90
D xs =160 x 2,6. m 26,90 9,20
D xs =200 x 3,2. m 33,30 11,40
D xs =250 x 4,0. m 45,60 15,60
D xs=315x5,0. m 62,00 21,20
D xs =400 x 6,0. m 86,00 29,50
D xs =500 x7,0. m 137,00 46,80
TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE PESANTE UNI EN 1329, POSATE CON

STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in

PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono

compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e

murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

D xs=40x3,0. m 17,30 5,90
D xs =50 x3,0. m 19,50 6,70
D xs=63x3,0. m 22,00 7,50
D xs=80x3,0. m 25,50 8,70
D xs =100 x 3,00. m 30,00 10,30
Dxs=110x 3,2. m 32,40 11,10
Dxs=125x3,2. m 35,90 12,30
D xs=140x 3,2. m 39,00 13,30
D xs=160x 3,2. m 44,80 15,30
D xs =200 x 3,2. m 56,00 19,10
TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE PESANTE UNI EN 1329, INTERRATE

ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO Al FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI

1329, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni

incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di

apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso

quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a.,

in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Dxs=40x1,2. m 11,10 3,78
Dxs=50x1,2. m 12,20 417
Dxs=63x1,3. m 14,10 4,82
Dxs=80x1,5. m 16,30 5,60
Dxs=100x1,7. m 19,20 6,50
Dxs=110x1,8. m 21,00 7,20
Dxs=125x2,0. m 23,40 8,00
D xs=140x2,3. m 25,30 8,60
D xs =160 x2,6. m 29,20 10,00
D xs =200 x 3,2. m 36,90 12,60
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Numero
d'ordine

8.2.110.0

8.2.110.1
8.2.110.2
8.2.110.3
8.2.110.4
8.2.110.5
8.2.110.6
8.2.110.7
8.2.110.8
8.2.110.9
8.2.120.0

8.2.120.1
8.2.120.2
8.2.120.3
8.2.120.4
8.2.120.5
8.2.120.6

Descrizione dell'articolo

TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER
CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e
sottoposte a traffico pesante, con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i pezzi speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni
complete.Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.Diametro esterno x
spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Dxs=110x 3,2.

Dxs=125x3,2.
D xs =160 x4,0.
D xs=200x4,9.
D xs=250x6,2.
Dxs=315x7,7.

D xs =400 x 9,8.
D xs=500x12,3.
D xs=630x15,4.

TUBAZIONI PER SCARICO IN GHISA CENTRIFUGATA EXTRA LEGGERA SENZA BICCHIERE,
POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI.
Tubazione in ghisa centrifugata extra leggera senza bicchiere per condotte di scarico, posata con
staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, particolarmente indicata per I'elevata
resistenza al fuoco e l'elevato potere fonoisolante, completa di rivestimento interno in resina
epossidica anticorrosione e antiabrasione, verniciatura esterna antiossidante, pezzi speciali e
accessori vari (braghe semplici, doppie, ridotte, T di ispezione, sifoni, curve, riduzioni,
spostamenti, anelli ed adattatori per collegamento ad altre tipologie di tubazioni, raccordi, collari di
fissaggio e ganci di sostegno). Fornita e posta in opera mediante giunzioni testa a testa con
manicotto in elastomero tipo EPDM (resistenza da -15° a +135°) e collare stringitubo in acciaio
inox 18/8. Sono compresi: le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere;
il fissaggio delle tubazioni.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

Tubo DN 50 mm - Spessore mm 4.

Tubo DN 75 mm - Spessore mm 4.
Tubo DN 100 mm - Spessore mm 5.
Tubo DN 125 mm - Spessore mm 5.
Tubo DN 150 mm - Spessore mm 5.
Tubo DN 200 mm - Spessore mm 5.

3/3/3/3/3/3/|3|3 3

3/3/3/3/3|3

prezzo
€

15,70
17,30
21,30
27,40
39,80
57,00
83,00
144,00
227,00

51,00
59,00
73,00
83,00
110,00
168,00

costo minimo
manodopera

€

5,40
5,90
7,30
9,40
13,60
19,40
28,40
49,30
78,00

17,30
20,10
24,80
28,40
37,40
58,00
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8.3

8.3.

8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.

8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.

8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.

8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.

8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.

8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.
8.3.

Numero
d'ordine

10.0

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
20.0

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
30.0

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
40.0

40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
50.0

50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
51.0

51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.6
51.7
51.8
51.9
52.0

Descrizione dell'articolo

TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE

CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE SEMPLICE. Canne di
esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono compresi:
le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere
murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera completa e
funzionante.

Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.

Della dimensione interna cm 15x15.

Della dimensione interna cm 20x20.

Della dimensione interna cm 20x30.

Della dimensione interna cm 30x30.

Della dimensione interna cm 30x40.

CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE DOPPIA. Canne di
esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi:
le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere
murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera completa e
funzionante.

Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.

Della dimensione interna cm 15x20.

Della dimensione interna cm 20x20.

Della dimensione interna cm 20x30.

Della dimensione interna cm 30x40.

Della dimensione interna cm 40x40.

CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO, A PARETE SEMPLICE ED A
SETTORI CONFLUENTI. Canne di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed
a settori confluenti, con esalatore incorporato, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte;
i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi
speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera completa e funzionante.

Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.

Della dimensione interna di cm 16x33.
Della dimensione interna di cm 16x43.
Della dimensione interna di cm 20x43.
Della dimensione interna di cm 25x48.
Della dimensione interna di cm 29x56.

TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Torrino
o camino di esalazione in cemento, per canne semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera.
Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera completa e funzionante.

Delle dimensioni interne di cm 20x20.

Delle dimensioni interne di cm 20x30.

Delle dimensioni interne di cm 30x30.

Delle dimensioni interne di cm 30x40.

Delle dimensioni interne di cm 40x40.

TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE A PARETE SEMPLICE E A SETTORI
CONFLUENTI. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne a parete semplice ed a
settori confluenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante
e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
completa e funzionante.

Delle dimensioni interne di cm 16x30.

Delle dimensioni interne di cm 16x43.

Delle dimensioni interne di cm 20x43.

Delle dimensioni interne di cm 25x43.

Delle dimensioni interne di cm 30x50.

CANNE FUMARIE PER FUMI CALDI IN ARGILLA CERAMICA A PARETE DOPPIA. Canne
fumarie in argilla ceramica, di sezione interna circolare/ovoidale/quadrata/rettangolare, incastro del
tipo maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, in elementi monoblocco di lunghezza
cm.50, fornite e poste in opera. Sono compresi: le sigillature per la giunzione degli elementi; le
opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorra per dare I'opera finita.

Sono esclusi: i pezzi speciali; i terminali (comignoli).

Circolari del diametro interno cm19, misure esterne cm 26x26.

Circolari del diametro interno cm 22, misure esterne cm 30x30.

Circolari del diametro interno cm 25, misure esterne cm 35x35.

Circolari del diametro interno cm 30, misure esterne cm 40x40.

Ovoidali della dimensione interna cm 17x42, esterna cm 25x50.

Quadrate della dimensione interna cm 15x15, esterna cm 23x23.

Quadrate della dimensione interna cm 20x20, esterna cm 29x29.

Rettangolari della dimensione interna cm 12x37, esterna cm 20x45

Rettangolari della dimensione interna cm 25x40, esterna cm 35x50.

PEZZI SPECIALI PER CANNE FUMARIE FUMI CALDI IN ARGILLA CERAMICA A PARETE
DOPPIA E TERMINALI. Pezzi speciali e terminali per canna fumaria in argilla ceramica a parete
doppia, valutati a metro equivalente da aggiungere alla lunghezza della canna fumaria, forniti e
posti in opera.

33333 3|3/3/33

33333

cad
cad
cad
cad
cad

cad
cad
cad
cad
cad

3/3/3/13/3/3(3|3|3

prezzo
€

20,80
27,20
30,80
36,30
43,40

32,70
39,40
43,80
53,00
63,00

34,00
40,80
44,50
51,00
55,00

52,00
58,00
65,00
76,00
100,00

50,00
62,00
68,00
92,00
96,00

77,00
88,00
105,00
131,00
110,00
64,00
78,00
97,00
128,00

costo minimo
manodopera

€

3,73
4,88
5,50
6,50
7,80

5,90
7,10
7,90
9,50
11,30

6,10
7,30
8,00
9,20
9,90

9,30
10,40
11,70
13,60
18,00

9,00
11,10
12,20
16,50
17,20

13,80
15,80
18,90
23,50
19,80
11,50
14,00
17,40
23,00
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Numero
d'ordine

8.3.52.1
8.3.52.2
8.3.52.3
8.3.52.4
8.3.52.5
8.3.52.6
8.3.60.0

8.3.60.1
8.3.60.2
8.3.60.3
8.3.60.4
8.3.60.5
8.3.60.6
8.3.60.7
8.3.60.8
8.3.60.9
8.3.60.10
8.3.60.11
8.3.65.0

8.3.65.1
8.3.65.2
8.3.65.3
8.3.65.4
8.3.65.5
8.3.65.6
8.3.65.7
8.3.65.8
8.3.65.9
8.3.65.10
8.3.65.11
8.3.65.12
8.3.65.13
8.3.65.14
8.3.65.15
8.3.70.0

8.3.70.1
8.3.70.2
8.3.70.3
8.3.70.4
8.3.70.5
8.3.70.6
8.3.70.7
8.3.70.8
8.3.70.9
8.3.70.10
8.3.70.11
8.3.70.12
8.3.70.13
8.3.70.14
8.3.70.15

Descrizione dell'articolo

Torrino della dimensione interna cm 30x40, esterna cm 40x50.

Raccogli condensa della dimensione esterna cm 35x52.

Curve della dimensione interna cm 30, esterna cm 40x40.

Elementi di attraversamento della dimensione interna cm 30, esterna cm 40x40.
Raccoglitore cenere della dimensione cm 32x25x24.

Sportello ispezione della dimensione cm 19,5x24,5.

CANNA FUMARIA CON ELEMENTI INTERNI IN REFRATTARIO. Canna fumaria idonea a
garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1°C per ogni metro, in elementi
rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a
sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti
maschio e femmina; la rifodera esterna in controcanna in conglomerato di argilla espansa; le
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera completa e funzionante.

Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno cm 12.

Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 14.

Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 16.

Delle dimensioni esterne di cm 35x35 e diametro interno cm 18.

Delle dimensioni esterne di cm 39x39 e diametro interno cm 20.

Delle dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm 25.

Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno cm 30.

Delle dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm 35.

Delle dimensioni esterne di cm 64x64 e diametro interno cm 40.

Delle dimensioni esterne di cm 73x73 e diametro interno cm 45.

Delle dimensioni esterne di cm 78x78 e diametro interno cm 50.

CONDOTTO DI ESALAZIONE COSTITUITO DA TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX A
DOPPIO STRATO CON PARETE INTERNA LISCIA. Condotto di esalazione costituito da tubo
flessibile in acciaio inox AISI a doppio strato con parete interna liscia, idoneo per infilaggio in
cavedi esistenti. Sono compresi: gli elementi di congiunzione filettati; i distanziali di
posizionamento all'interno dei cavedi. E' compreso quanto altro occorre per dare il condotto
funzionante.

Valutazione a metro del condotto posto in opera.

Diametro interno del condotto mm 60.

Diametro interno del condotto mm 80.

Diametro interno del condotto mm 100.

Diametro interno del condotto mm 120.

Diametro interno del condotto mm 125.

Diametro interno del condotto mm 130.

Diametro interno del condotto mm 140.

Diametro interno del condotto mm 150.

Diametro interno del condotto mm 160.

Diametro interno del condotto mm 180.

Diametro interno del condotto mm 200.

Diametro interno del condotto mm 220.

Diametro interno del condotto mm 250.

Diametro interno del condotto mm 280.

Diametro interno del condotto mm 300.

CONDOTTO DI ESALAZIONE A MONOPARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304 O 316.
Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o
316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in
funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di
connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta
metallica. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per lintero
sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. | pezzi speciali
sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.

Diametro interno del condotto mm 80.

Diametro interno del condotto mm 100.
Diametro interno del condotto mm 120.
Diametro interno del condotto mm 130.
Diametro interno del condotto mm 140.
Diametro interno del condotto mm 150.
Diametro interno del condotto mm 160.
Diametro interno del condotto mm 180.
Diametro interno del condotto mm 200.
Diametro interno del condotto mm 220.
Diametro interno del condotto mm 250.
Diametro interno del condotto mm 280.
Diametro interno del condotto mm 300.
Diametro interno del condotto mm 350.
Diametro interno del condotto mm 400.

cad
cad
cad
cad
cad
cad

3/3/33/3/3(3|3|333

3/3/133/3/3(3/|3/3/13/3/3(3|3/3

3|3/3/13/3/3/3(3|3|3/3/3/3|3|3

prezzo
€

149,00
93,00
37,20
47,50

223,00
49,70

61,00
69,00
78,00
88,00
103,00
145,00
78,00
240,00
283,00
500,00
571,00

21,70
24,40
28,50
35,40
38,20
40,40
44,40
47,40
52,00
60,00
64,00
73,00
84,00
100,00
110,00

36,90
40,80
46,20
51,00
61,00
68,00
72,00
81,00
92,00
110,00
121,00
138,00
147,00
161,00
180,00

costo minimo
manodopera
€

26,80

16,70

6,70

8,50

40,00

8,90

11,00
12,40
14,00
15,80
18,50
26,00
14,00
43,10
51,00
90,00
103,00

3,90
4,38
5,10
6,40
6,90
7,30
8,00
8,50
9,30
10,80
11,50
13,10
15,10
18,00
19,80

6,60

7,30

8,30

9,20
11,00
12,20
12,90
14,50
16,50
19,80
21,70
24,80
26,40
28,90
32,30
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Numero
d'ordine

8.3.80.0

8.3.80.1
8.3.80.2
8.3.80.3
8.3.80.5
8.3.80.6
8.3.80.7
8.3.80.8
8.3.80.9
8.3.80.10
8.3.80.11
8.3.80.12
8.3.80.13
8.3.80.14
8.3.80.15
8.3.90.0

8.3.90.1
8.3.90.2
8.3.90.3
8.3.90.4
8.3.90.5
8.3.90.6
8.3.90.7
8.3.90.8
8.3.90.9
8.3.90.10
8.3.90.11
8.3.90.12
8.3.90.13
8.3.90.14
8.3.90.15

Descrizione dell'articolo

PEZZI SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE A MONOPARETE METALLICA IN ACCIAIO
INOX AISI 304 O 316. Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a
monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. | pezzi speciali
sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
I'asse del condotto piu I'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del
pezzo speciale € stata gia conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo
I'incremento come seguente:

- Allaccioa 90°=m 1,3;

- Allaccio a45°=m 1,8;

- Allaccio a 45° ridotto =m 2,1;

- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;

-Curvaa15°=m0,3;

-Curvaa30°=m0,3;

-Curvaad45°=m0,7;

- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;

- Faldale per tetto piano = m 0,6;

- Ispezione passante con portello = m 2,0;

- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;

- Piastra base =m 0,7

- Piastra intermedia = m 0,8;

- Terminale conico =m 1,8;

- Terminale antintemperie = m 0,9;

- Camera raccolta con portello = m 2,2;

- Contenitore per condensa = m 0,6;

- Elemento variabile = m 0,6;

- Mensola a parete =m 0,6;

- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;

- Riduzione =m 0,6.

Diametro interno del condotto mm 80.

Diametro interno del condotto mm 100.

Diametro interno del condotto mm 120.

Diametro interno del condotto mm 140.

Diametro interno del condotto mm 150.

Diametro interno del condotto mm 160.

Diametro interno del condotto mm 180.

Diametro interno del condotto mm 200.

Diametro interno del condotto mm 220.

Diametro interno del condotto mm 250.

Diametro interno del condotto mm 280.

Diametro interno del condotto mm 300.

Diametro interno del condotto mm 350.

Diametro interno del condotto mm 400.

CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304/316. Camino ad elementi
prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una canna interna in acciaio inox AlSI 316 e da
una canna esterna in acciaio inox AlSI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm
0,5 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti
metalliche & riempita con lana minerale (densita minima kg/mc 100) ed & di spessore mm 25 fino
al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Per criteri di
dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla
corrosione, impermeabilita al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme
UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e
vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette
metalliche. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo I'asse del camino per l'intero
sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. | pezzi speciali
sono conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

Diametro interno del condotto mm 80.

Diametro interno del condotto mm 100.
Diametro interno del condotto mm 130.
Diametro interno del condotto mm 150.
Diametro interno del condotto mm 180.
Diametro interno del condotto mm 200.
Diametro interno del condotto mm 250.
Diametro interno del condotto mm 300.
Diametro interno del condotto mm 350.
Diametro interno del condotto mm 400.
Diametro interno del condotto mm 450.
Diametro interno del condotto mm 500.
Diametro interno del condotto mm 550.
Diametro interno del condotto mm 600.
Diametro interno del condotto mm 650.

3/3/1333/3(3|3/133/13/3/3|3

3/3/333/3(3|3/13/13/13/3(3|33

prezzo
€

36,90
40,80
46,20
61,00
68,00
72,00
81,00
92,00
110,00
121,00
138,00
147,00
161,00
180,00

97,00
111,00
136,00
160,00
189,00
207,00
270,00
324,00
359,00
409,00
462,00
509,00
542,00
606,00
647,00

costo minimo
manodopera
€

6,60

7,30

8,30
11,00
12,20
12,90
14,50
16,50
19,80
21,70
24,80
26,40
28,90
32,30

17,40
19,90
24,40
28,70
33,90
37,20
48,50
58,00
64,00
73,00
83,00
91,00
97,00
109,00
116,00
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Numero
d'ordine

8.3.100.0

8.3.100.1
8.3.100.2
8.3.100.3
8.3.100.4
8.3.100.5
8.3.100.6
8.3.100.7
8.3.100.8
8.3.100.9
8.3.100.10
8.3.100.11
8.3.100.12
8.3.100.13
8.3.100.14
8.3.100.15
8.3.110.0

8.3.110.1
8.3.110.2
8.3.110.3
8.3.110.4
8.3.110.5
8.3.110.6
8.3.110.7
8.3.110.8
8.3.110.9
8.3.110.10
8.3.110.11
8.3.110.12
8.3.110.13
8.3.110.14

costo minimo
Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI
304/316. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito
da canna interna in acciaio inox AlSI 316 e da una canna esterna in acciaio inox AlS| 304, costruiti
secondo le specifiche di cui al codice precedente. | pezzi speciali sono conteggiati a metro
equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo I'asse del camino piu
I'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale € stata
gia conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo I'incremento di cui alla tabella
seguente.
- Allaccioa 90°=m 1,2;
- Allaccio a 45° =m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto =m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
-Curvaa15°=m0,5;
-Curvaa30°=m0,5;
-Curvaa45°=m0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano = m 0,2;
- Ispezione passante con portello =m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia = m 0,7;
- Terminale conico =m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione = m 0,6.

Diametro interno del condotto mm 80. m 97,00 17,40
Diametro interno del condotto mm 100. m 111,00 19,90
Diametro interno del condotto mm 130. m 136,00 24,40
Diametro interno del condotto mm 150. m 160,00 28,70
Diametro interno del condotto mm 180. m 189,00 33,90
Diametro interno del condotto mm 200. m 207,00 37,20
Diametro interno del condotto mm 250. m 270,00 48,50
Diametro interno del condotto mm 300. m 324,00 58,00
Diametro interno del condotto mm 350. m 359,00 64,00
Diametro interno del condotto mm 400. m 409,00 73,00
Diametro interno del condotto mm 450. m 462,00 83,00
Diametro interno del condotto mm 500. m 509,00 91,00
Diametro interno del condotto mm 550. m 542,00 97,00
Diametro interno del condotto mm 600. m 606,00 109,00
Diametro interno del condotto mm 650. m 647,00 116,00
CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA, ESTERNA IN RAME, INTERNA IN ACCIAIO INOX

AISI 316. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna

in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un

minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine

tra le due pareti metalliche ed & riempita con lana minerale (densita minima kg/mc 100) ed & di

spessore mm 25 fino al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni

superiori. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico,

resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita al gas ed alla condensa, il camino deve

rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente

di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio

esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo I'asse del

camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di

bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0.

| pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.

Diametro interno del condotto mm 80. m 121,00 21,70
Diametro interno del condotto mm 100. m 132,00 23,70
Diametro interno del condotto mm 130. m 145,00 26,00
Diametro interno del condotto mm 150. m 179,00 32,10
Diametro interno del condotto mm 180. m 200,00 35,90
Diametro interno del condotto mm 200. m 240,00 43,10
Diametro interno del condotto mm 250. m 312,00 56,00
Diametro interno del condotto mm 300. m 373,00 67,00
Diametro interno del condotto mm 350. m 431,00 77,00
Diametro interno del condotto mm 400. m 483,00 87,00
Diametro interno del condotto mm 450. m 544,00 98,00
Diametro interno del condotto mm 500. m 597,00 107,00
Diametro interno del condotto mm 550. m 650,00 117,00
Diametro interno del condotto mm 600. m 703,00 126,00
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Numero
d'ordine

8.3.110.15
8.3.120.0

8.3.120.1
8.3.120.2
8.3.120.3
8.3.120.4
8.3.120.5
8.3.120.6
8.3.120.7
8.3.120.8
8.3.120.9
8.3.120.10
8.3.120.11
8.3.120.12
8.3.120.13
8.3.120.14
8.3.120.15
8.3.130.0

8.3.130.1
8.3.130.2
8.3.130.3
8.3.130.4
8.3.130.5

costo minimo
Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
Diametro interno del condotto mm 650. m 757,00 136,00
PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA, ESTERNA IN RAME,
INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a
doppia parete metallica, costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna
esterna in rame, costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. | pezzi speciali sono
conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
I'asse del camino piu l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del
pezzo speciale € stata gia conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
I'incremento di cui alla tabella seguente.
- Allaccio a 90° =m 1,2;
- Allaccio a 45° =m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto =m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
-Curvaa 15°=m0,5;
-Curvaa30°=m0,5;
-Curvaa45°=m0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano =m 0,2;
- Ispezione passante con portello =m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia =m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione =m 0,6.

Diametro interno del condotto mm 80. m 121,00 21,70
Diametro interno del condotto mm 100. m 132,00 23,70
Diametro interno del condotto mm 130. m 145,00 26,00
Diametro interno del condotto mm 150. m 182,00 32,70
Diametro interno del condotto mm 180. m 203,00 36,50
Diametro interno del condotto mm 200. m 244,00 43,80
Diametro interno del condotto mm 250. m 317,00 57,00
Diametro interno del condotto mm 300. m 378,00 68,00
Diametro interno del condotto mm 350. m 437,00 78,00
Diametro interno del condotto mm 400. m 490,00 88,00
Diametro interno del condotto mm 450. m 552,00 99,00
Diametro interno del condotto mm 500. m 606,00 109,00
Diametro interno del condotto mm 550. m 659,00 119,00
Diametro interno del condotto mm 600. m 712,00 128,00
Diametro interno del condotto mm 650. m 767,00 138,00
CAMINO CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX E PARETE ESTERNA IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Camino ad elementi prefabbricati costituito da canna interna

in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in conglomerato cementizio vibrocompresso. Lo

spessore minimo della lamiera € di mm 0,6. L'intercapedine tra canna interna ed elemento in

conglomerato cementizio & riempita con lana minerale di spessore mm 30. Per i criteri di

dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla

corrosione, impermeabilita al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme

UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto a bicchiere con

interposta una guarnizione in fibra minerale, mentre gli elementi esterni sono collegati con malta

fine di cemento. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del medesimo per

I'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di sostegno a

parete disposte ogni m 2,0.

| pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.

Diametro interno del camino mm 120. m 197,00 35,40
Diametro interno del camino mm 160. m 220,00 39,50
Diametro interno del camino mm 200. m 256,00 46,00
Diametro interno del camino mm 250. m 339,00 61,00
Diametro interno del camino mm 300. m 397,00 71,00
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Numero
d'ordine

8.3.140.0

8.3.140.1
8.3.140.2
8.3.140.3
8.3.140.4
8.3.140.5
8.3.145.0

8.3.145.1
8.3.145.2
8.3.145.3
8.3.145.4
8.3.145.5
8.3.146.0

8.3.146.1
8.3.146.2
8.3.146.3
8.3.146.4
8.3.146.5

costo minimo
Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
PEZZ| SPECIALI PER CAMINO COSTITUITO DA CANNA INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316
E DA ELEMENTO ESTERNO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Pezzi speciali per camino ad
elementi prefabbricati costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in
conglomerato cementizio vibrocompresso costruiti secondo le specifiche di cui al codice
precedente. | pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del
pezzo speciale misurata lungo I'asse del camino piu I'incremento risultante dalla tabella riportata di
seguito.
Se la lunghezza del pezzo speciale €' stata gia conteggiata nella lunghezza del camino, si deve
considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente.
- Allaccio a 90° =m 1,2;
- Allaccio a 45° =m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto =m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
-Curvaa15°=m0,5;
-Curvaa30°=m0,5;
-Curvaa45°=m0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano =m 0,2;
- Ispezione passante con portello =m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia =m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione =m 0,6.

Diametro interno del camino mm 120. m 197,00 35,40
Diametro interno del camino mm 160. m 220,00 39,50
Diametro interno del camino mm 200. m 256,00 46,00
Diametro interno del camino mm 250. m 339,00 61,00
Diametro interno del camino mm 300. m 397,00 71,00
CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE

(PPS). Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo

allo scarico di fumi ed esalazioni con temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo

scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di

giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a metro lineare

misurato lungo l'asse del camino per lintero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo

comprende inoltre gli accessori di fissaggio quali supporti e fascette di fissaggio. | pezzi speciali

verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

Diametro esterno del condotto mm 80. m 42,20 7,60
Diametro esterno del condotto mm 110. m 51,00 9,20
Diametro esterno del condotto mm 125. m 65,00 11,70
Diametro esterno del condotto mm 160. m 82,00 14,70
Diametro esterno del condotto mm 200. m 159,00 28,50
PEZZ| SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN

POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi

prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) costruiti secondo le specifiche di cui al codice

precedente. | pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la

lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu I'incremento risultante dalla

tabella riportata di seguito.

Se la lunghezza del pezzo speciale é stata gia conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve

considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:

- Curva a 45° 0 87° fino al diam. 110 =m 0,6;

- Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 =m 1,0;

- Innesto singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 0 200 = 1,2;

- Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o0 200 = 1,2;

- Tappo con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5;

- Tappo semplice per diam. 125, 160 0 200 = 1,0

Diametro esterno del condotto mm 80. m 42,20 7,60
Diametro esterno del condotto mm 110. m 50,00 9,00
Diametro esterno del condotto mm 125. m 65,00 11,70
Diametro esterno del condotto mm 160. m 82,00 14,70
Diametro esterno del condotto mm 200. m 159,00 28,50
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Numero
d'ordine

8.3.150.0

8.3.150.1
8.3.150.2
8.3.150.3
8.3.160.0

8.3.160.1
8.3.160.2
8.3.160.3
8.3.160.4
8.3.160.5
8.3.160.6
8.3.160.7
8.3.160.8
8.3.160.9
8.3.160.10
8.3.160.11
8.3.170.0

8.3.170.1
8.3.170.2
8.3.170.3
8.3.170.4
8.3.170.5
8.3.170.6
8.3.170.7
8.3.170.8
8.3.170.9
8.3.170.10
8.3.170.11
8.3.180

8.3.190.0

8.3.190.1
8.3.190.2

Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo
STRUTTURA METALLICA PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA REALIZZATA CON PROFILI IN
ACCIAIO. Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria
realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla
specifica situazione. L'ancoraggio a terra € ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed
il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad
espansione. Per raggiungere altezze elevate e possibile, per problematiche di movimento e
trasporto, realizzare la struttura in piu tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve
essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale
firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati
di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura pud avere la
finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore
RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva
verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e
primerizzazione. Il costo della struttura € valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e
posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di
appoggio.
Struttura in acciaio nero verniciato. kg 4,61
Struttura in acciaio zincato. kg 4,90
Struttura in acciaio zincato verniciato. kg 5,30
RACCORDO FUMI IN ACCIAIO NERO FRA GENERATORE DI CALORE E CANNA FUMARIA.
Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio
nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm. Le curve sono costruite a
settori e vengono conteggiate con un metro lineare in piu rispetto alla lunghezza effettiva per
ciascuna curva a 90 gradi. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Diametro del tubo mm 120. m 25,00
Diametro del tubo mm 140. m 26,00
Diametro del tubo mm 150. m 26,40
Diametro del tubo mm 160. m 26,60
Diametro del tubo mm 180. m 30,40
Diametro del tubo mm 200. m 31,80
Diametro del tubo mm 220. m 36,60
Diametro del tubo mm 250. m 43,80
Diametro del tubo mm 300. m 50,00
Diametro del tubo mm 350. m 60,00
Diametro del tubo mm 400. m 66,00
RACCORDO FUMI IN ACCIAIO NERO ISOLATO E RIVESTITO FRA GENERATORE DI
CALORE E CANNA FUMARIA. Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato
con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm,
rivestito con cm 5 di lana minerale e rifinito con lamierino in acciaio zincato dello spessore minimo
di 6/10 di mm. Le curve costruite a settori sono conteggiate con un metro in piu rispetto alla
lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90°.
Diametro interno del tubo mm 120. m 51,00
Diametro interno del tubo mm 140. m 53,00
Diametro interno del tubo mm 150. m 54,00
Diametro interno del tubo mm 160. m 54,00
Diametro interno del tubo mm 180. m 62,00
Diametro interno del tubo mm 200. m 65,00
Diametro interno del tubo mm 220. m 74,00
Diametro interno del tubo mm 250. m 88,00
Diametro interno del tubo mm 300. m 99,00
Diametro interno del tubo mm 350. m 122,00
Diametro interno del tubo mm 400. m 136,00

PIASTRA PER CONTROLLO FUMI. Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm

50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0°-500° C, a norma di legge 615/69, fornita ed

installata. Compreso quanto occorre per I'opera finita. cad 32,90
SPORTELLO PER ISPEZIONE CANNA FUMARIA. Sportello di ispezione per canna fumaria,

costituito da telaio da murare e portello antiscoppio in acciaio inox. Sono comprese le opere

murarie di installazione. E’ inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Larghezza x altezza = LxH (mm).

Sportello LxH = mm 200 x mm 300. cad 63,00
Sportello LxH = mm 300 x mm 400. cad 72,00

costo minimo
manodopera
€

0,83
0,88
0,95

4,49
4,67
4,74
4,78
5,50
5,70
6,60
7,90
9,00

10,80

11,90

9,20
9,50
9,70
9,70
11,10
11,70
13,30
15,80
17,80
21,90
24,40

5,90

11,30
12,90
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INFISSI (in legno - ferro - alluminio e P.V.C.) - OPERE DA VETRAIO

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Regione Umbria

Infissi in legno.
Infissi in ferro.
Infissi in alluminio.
Infissi in P.V.C.

Opere da vetraio.

Capitolo 9
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Capitolo 9
Infissi, opere da vetraio

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti
di lavori edilizi “ pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale , con le seguenti precisazioni
ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

INFISSI

Nei lavori elencati, se non diversamente specificato, si intendono compresi gli oneri per:

- le opere murarie necessarie per la posa in opera;

- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale (staffe, chiodi, cerniere, viti,
etc.);

- la registrazione in modo ,da assicurare la funzionalita dell'infisso a regola d’arte;

- le opere provvisionali occorrenti;

- 'approntamento della campionatura.

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in base alle dimensioni
esterne del telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le
superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da
incassare per il fissaggio dei singoli serramenti.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misurano sul perimetro esterno (linea di massimo
sviluppo).

Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le sovrapposizioni da valutarsi
anch’esse come superficie effettiva.

Gli infissi di superficie inferiore a mq 2,00 andranno computati in base alla suddetta superficie considerata
minima.

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm 5 di larghezza e cm 20 in
altezza; risulta compensata inoltre anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccogli
cinghia, anche incassati, delle molle compensatrici oppure degli arganelli di manovra qualunque siano i tipi scelti
dalla Direzione dei lavori.

OPERE DA VETRAIO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della
posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci.

Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo rettangolo
circoscrivibile.
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costo minimo

N'umt.ero Descrizione dell'articolo u.m. prezzo manodopera
d'ordine € €

9.1 INFISSI IN LEGNO
9.1.10.0 PERSIANE AD ANTE A BATTENTE. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita

mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e poste in

opera. Sono comprese: le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le

ferma-persiane per le finestre e per i balconi, il tutto in ferro tropicalizzato; la preparazione dei

fondi; la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
9.1.10.1 In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione

con prodotto impregnante contro muffe e funghi. mq 255,00 35,40
9.1.10.2 In legno di Pino di Svezia verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con

prodotti impregnanti contro muffe e funghi. mq 280,00 38,90
9.1.10.3 In legno di Pitch-Pine verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti

impregnanti contro muffe e funghi. mq 307,00 42,70
9.1.10.4 In legno di Castagno verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti

impregnanti contro muffe e funghi. mq 312,00 43,40
9.1.10.5 In legno di Douglas verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti

impregnanti contro muffe e funghi. mq 340,00 47,10
9.1.20 CASSONETTI COPRI RULLO CON INTELAIATURA IN LEGNO DI ABETE. Cassonetti copri rullo

avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm

40, celetto inferiore fisso e sportello frontale asportabile in truciolare da mm 8, forniti e posti in

opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciatura a due mani di vernice a smalto.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi. m 67,00 12,60
9.1.30 CASSONETTI COPRI RULLO CON INTELAIATURA IN LEGNO DI DOUGLAS. Cassonetti copri

rullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Douglas, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max

fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello in truciolare nobilitato Douglas da mm 8, forniti e

posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla

lunghezza del frontale e dei fianchi. m 79,00 14,90
9.1.50.0 PORTE TAMBURATE IN NOCE TANGANICA E MOGANO KOTIBE' CON INTELAIATURA

PERIMETRALE IN LEGNO DI ABETE. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce

Tanganica e Mogano Kotibe', realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, impiallacciate su ambo

le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre

da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio bronzato da

mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura; la lucidatura con resine

poliuretaniche; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
9.1.50.1 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). cad 254,00 68,00
9.1.50.2 A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). cad 425,00 114,00
9.1.50.3 Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta cm

75-80-90 x 210). cad 365,00 98,00
9.1.50.4 A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm

110 a cm 180 x 210). cad 679,00 182,00
9.1.50.5 Ad una anta, misure fuori standard. mq 179,00 40,20
9.1.50.6 A due ante, misure fuori standard. mq 217,00 48,70
9.1.50.7 Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. mq 254,00 57,00
9.1.50.8 A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. mq 287,00 64,00
9.1.60.0 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno di Abete tamburate, tipo

standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale,

intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di

mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino mm 110, fornite e poste in opera. Sono

comprese: le cerniere anuba in acciaio da mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo

pesante; la mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretaniche pigmentate opache; gli

eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
9.1.60.1 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). cad 352,00 74,00
9.1.60.2 A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). cad 575,00 120,00
9.1.60.3 Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta cm

75-80-90 x 210). cad 477,00 100,00
9.1.60.4 A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm

110 a cm 180 x 210). cad 865,00 181,00
9.1.60.5 Ad un anta, misure fuori standard. mq 221,00 49,60
9.1.60.6 A due ante, misure fuori standard. mq 253,00 57,00
9.1.60.7 Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. mq 314,00 71,00

9.1.60.8 A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. mq 352,00 79,00
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Numero
d'ordine

9.1.70.0

9.1.70.1
9.1.70.2
9.1.70.3
9.1.70.4
9.1.80.0

9.1.80.1
9.1.80.2
9.1.80.3
9.1.80.4
9.1.90.0

9.1.90.1
9.1.90.2
9.1.90.3
9.1.90.4
9.1.100

9.1.110.0

9.1.110.1
9.1.110.2
9.1.111

9.1.120

9.1.130.0

9.1.130.1
9.1.130.2
9.1.130.3
9.1.140.0

9.1.140.1
9.1.140.2
9.1.140.3

Descrizione dell'articolo

PORTONCINI D'INGRESSO INTERNI TAMBURATI IN NOCE TANGANICA E MOGANO
KOTIBE'. Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e
Mogano Kotibe' con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido
d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi impiallacciati sulle due facce, telaio ad imbotte
da mm 150, completi di mostre esterne da mm 10x60 ed interne come quelle applicate alle porte,
forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la mezza
maniglia interna come quelle applicate alle porte; il pomolo esterno; la serratura tipo Yale con 3
chiavi; i paletti a leva per portoni a due ante; la lucidatura con resine poliuretaniche. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x 210).

A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110 x 210).

Ad una anta, misure fuori standard.

A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA. Portoncini esterni in legno di Pino di
Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con
spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da
un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm
70, coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicate alle porte,
forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la
serratura tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e
funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220).

A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220).

Ad una anta, misure fuori standard.

A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS. Portoncini esterni in legno di Douglas, tipo
standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, rifiniti
internamente come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione
intermedio orizzontale, immaschiettati e dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70,
coprifili esterni fino a mm 11x30 e internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e
posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo
Yale con tre chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al
naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte
esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e la posa in opera del controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220).

A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220).

Ad una anta, misure fuori standard.

A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

IMBOTTI DI PASSAGGIO. Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi
larghezza in qualsiasi essenza, completi di mostre e contromostre, verniciatura e lucidatura, forniti
e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

Compenso per ogni cm in piu oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.

CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE. Controtelai a semplice battuta in
acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e
posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

La misurazione minima & di mq 2,00.

COMPENSO ALLE MOSTRE BATTENTATE. Compenso alle mostre battentate della sezione
maggiorata per I'applicazione su pareti maiolicate dei bagni e delle cucine, in legno lucidato, fornite
e poste in opera.

CORRIMANO. Corrimano di produzione industriale della sezione finita di circa mm 50x58,
lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

In noce Tanganica.

In Mogano Kotibe' o in Douglas.

In legno di Rovere.

POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ETC. Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Porte.

Portoni o porte con sopraluce.

Corrimano.

cad
cad
mq
mq

cad
cad
mq
mq

cad
cad
mq
mq

mq

cad
cm

mq

cad

333

cad
cad

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€

381,00 102,00
593,00 159,00
268,00 60,00
331,00 74,00
995,00 197,00
1.421,00 281,00
638,00 143,00
714,00 160,00
1.061,00 210,00
1.704,00 337,00
687,00 154,00
812,00 182,00
117,00 26,30
67,00 29,50
4,02 1,77
36,40 12,60
29,30 12,90
60,00 11,10
94,00 17,20
112,00 20,60
42,00 29,50
60,00 42,40
17,20 12,10
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Numero
d'ordine

9.1.140.4
9.1.140.5
9.1.150.0

9.1.150.1
9.1.150.2
9.1.160

9.1.170.0

9.1.170.1

9.1.170.2

9.1.180

9.1.190.0

.190.1
.190.2
.190.3
9.1.190.4
9.1.190.5
9.1.200.0

9.1.200.1

9.1.200.2

costo minimo

Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
Imbotti. cad 35,90 25,20
Portoni con sopraluce. cad 77,00 54,00
INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO DI DOUGLAS E PITCH-
PINE. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o
piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 65/70 predisposti per vetro camera
o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria
ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in
ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
In legno di Douglas. mq 252,00 44,20
In legno di Pitch-Pine. mq 218,00 38,20
INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA. Infissi
esterni per finestre, porte finestra in legno di Pino di Svezia apribili ad una o piu ante, con o senza
parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria
ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le
catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani,
previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. mq 230,00 40,30
INFISSI ESTERNI PER FINESTRE O PORTE FINESTRA IN LEGNO DI ABETE VERNICIATO O
CASTAGNO. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno,
apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per
vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i
coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a
richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei
fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. mq 177,00 31,10
In legno di Castagno verniciato trasparente al naturale , previa mano di preparazione con prodotti
impregnanti contro muffe e funghi. mq 238,00 41,80
APPLICAZIONE DI GUARNIZIONE. Applicazione di profilato in alluminio anodizzato color bronzo,
fornito e posto in opera ad incastro sulla traversa inferiore del telaio. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.Ante d'oscuro. m 7,80 2,46
ANTE D'OSCURO. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con telaio e pannello in
massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di
chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita
In legno di Abete. mq 88,00 15,50
In legno di Pino di Svezia. mq 102,00 17,90
In legno di Pitch-Pine. mq 111,00 19,50
In legno di Castagno. mq 113,00 19,90
In legno di Douglas. mq 122,00 21,50
INFISSI MONOBLOCCO IN LEGNO. Infissi monoblocco in legno, realizzati con regoli della
sezione finita di mm 55x65, opportunamente selezionato, coprifili interni fino a mm 10x70 per
finestre e porte finestra a due o piu ante e battente per quelle ad una anta, con cerniere tipo anuba
in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio color bronzo con triplice chiusura a 3
nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelle a due o pilu ante, forniti e posti in opera. Sono
compresi:
a) controtelai in lamiera zincata completi di catene di controvento e grappe di fissaggio da murare;
b) supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera applicati sul fianco del cassonetto;
c) avvolgitori automatici con placche bronzate;
d) guide zincate, rulli, pulegge, fondelli, guida cintino;
e) serrande avvolgibili in P.V.C. del peso di Kgxmq 5,00;
f) rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130;
g) compassi a frizione d'ottone per vasistas;
h) fasce esterne per bandiere da mm 10x60 circa;
i) canale atto a ricevere vetri termoacustici,con regolino fermavetro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
La misurazione verra effettuata considerando:
- Larghezza = luce architettonica + cm. 25;
- Altezza = luce architettonica + cm. 35.
La misurazione minima e' comunque stabilita in mqg 2,00.
In legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi mq 224,00 39,30
In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e funghi. mq 313,00 55,00
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Numero
d'ordine

9.1.200.3

9.1.200.4

9.1.210.0

9.1.210.1

9.1.210.2

9.1.210.3

9.1.210.4

9.1.220

9.1.230

9.1.250

Descrizione dell'articolo

In legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

CASSETTONI ALLA ROMANA. Cassettoni alla romana costituiti da:

a) finestre della sezione finita di mm 55x65 sulle finestre e porte finestra a due o piu ante, battenti
su quelli ad una anta, con cerniera anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio
anodizzato color bronzo, triplice chiusura a tre nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelli
a due o piu ante;

b) persiane con montanti della sezione finita di mm 56x65, e stecche da mm 10x50 poste ad
incastro ed intervallate ogni mm 45, ferrate con cerniere alla romana e spagnolette di chiusura in
ferro tropicalizzato. Forniti e posti in opera. Sono compresi: il telaio predisposto a ricevere la
finestra e la persiana da mm 45x144; i coprifili interni ed esterni fino a mm 10x45; i fermapersiane;
le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

In legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

In legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

CONTROTELAI PER FINESTRA MONOBLOCCO O ALLA ROMANA. Controtelai in legno di
Abete per finestre monoblocco o alla romana, forniti e posti in opera. Sono compresi: le catene di
controvento; le grappe di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

CONTROTELAI CON DOPPIA BATTUTA. Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le grappe di fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in legno
realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

mq

mq

mq

mq

mq

mq

cad

costo minimo
manodopera
€

prezzo
€
243,00 42,60

255,00 46,50

437,00 88,00
591,00 120,00
476,00 96,00

516,00 104,00

16,00 7,00

21,10 9,30

86,00 0,00
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Numero
d'ordine

9.2
9.2.10

9.2.20

9.2.30

9.2.40

9.2.50

Descrizione dell'articolo

INFISSI IN FERRO

INFISSO IN FERRO. Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in
profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o pilu battenti, con o senza sopraluce fisso o
apribile, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere
in acciaio con rondelle; le serrature tipo Yale a tre chiavi; ogni altro accessorio necessario; le
opere murarie; la verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO. Infisso in profilato
tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o piu battenti, fissi od apribili,
con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore
a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in
ottone cromato, tutti gli accessori necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante
antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

APPARECCHIO DI APERTURA DI SOPRALUCI. Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in
ferro con sistema a vasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra;
la leva di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'apparecchio funzionante.

COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in ferro realizzati
con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

PORTONCINO BLINDATO. Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente
costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo
interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n.
4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, piu il
mezzo giro di servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che azionano un chiavistello
in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura
dal lato cerniere assicurata da n.6 rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14, montati su
supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di
almeno n. 8 robuste zanche, piegate e nervate, per I'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata superiore collegati con saldatura
a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base
di fosfati di zinco-manganese. Il battente €' rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7,
impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il
compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra
in acciaio al manganese inserita tra la serratura e I'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la
soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la
maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1
antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220.

Kg

mq

cad

cad

cad

costo minimo

pre€zzo manodopera
€

8,30 1,70

96,00 38,30

55,00 13,10

73,00 0,00

964,00 170,00
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9.3

9.3.

9.3.
9.3.
9.3.
9.3.
9.3.
9.3.

9.3.

9.3.

9.3.
9.3.
9.3.

9.3.
9.3.
9.3.

9.3.
9.3.
9.3.

9.3.
9.3.
9.3.
9.3.

Numero
d'ordine

10.0

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
20

30

40.0

40.1
40.2
50.0

50.1
50.2
60.0

60.1
60.2
70

80.0
80.1
80.2
80.3

Descrizione dell'articolo

INFISSI IN ALLUMINIO

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e porte-
finestra di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5
rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente
a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in
alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

A battuta semplice ad una o piu ante.

A saliscendi contrappesati.

A saliscendi controbilanciati.

A scorrevoli orizzontali.

A bilico orizzontali.

INFISSO DI PORTE IN ALLUMINIO. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima
di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie
totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali comprese le
eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le
cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

INFISSO MONOBLOCCO IN ALLUMINIO. Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con
profilati dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: il telaio esterno
costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e
guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso
inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile realizzato
con profilati a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52; la serranda avvolgibile in P.V.C.
tipo pesante da 5,00 Kgxmag; il rullo; i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera; le
cinghie; gli avvolgitori automatici con placche; le pulegge; i fondelli; il rullino guida cintino; i rinforzi
metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130; il cassonetto; le guarnizioni di neoprene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio;
le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10;
le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.

La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco. La misurazione
minima e' di mq 2,00.

PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA. Persiane in alluminio anodizzato a due o piu
ante, con ante apribili a ventola, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare,
in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; gli apparecchi di manovra; i pezzi speciali; le cerniere;
le maniglie di alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Con alette fisse.

Con alette orientabili.

PERSIANE IN ALLUMINIO CON ANTE SCORREVOLI. Persiane in alluminio anodizzato a due o
piu ante, con ante scorrevoli, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da mm 10/10; I'apparecchio di manovra; i pezzi speciali; le guide; le
maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Con alette fisse.

Con alette orientabili.

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite
e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la
ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Sono escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato.

Infisso con telaio semplice.

Infisso con telaio munito di mostra.

PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO. Portoncino d'ingresso in alluminio
anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in
vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato con barre a
sezione trapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature
tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato.

Con laminato plastico semplice a due facce.

Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.

Con lamiera di alluminio semplice verniciata.

mq
mq
mq
mq
mq

mq

mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq

mq
mq
mq

prezzo
€

215,00
241,00
257,00
225,00
250,00

267,00

292,00

266,00
319,00

321,00
382,00

257,00
292,00

353,00

44,40
66,00
59,00

costo minimo
manodopera
€

40,20
45,10
48,10
42,10
46,80

50,00

55,00

49,80
60,00

60,00
71,00

48,10
55,00

66,00

9,80
14,60
13,00
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Numero
d'ordine

9.3.80.4
9.3.90

9.3.100

9.3.110

9.3.120

9.3.130

9.3.140

Descrizione dell'articolo

Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

POMPA CHIUDI-PORTA CON INCASSO A PAVIMENTO. Pompa chiudi-porta con incasso a
pavimento per consentire la rotazione del battente a 180g, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la piastra di copertura in lega di alluminio; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in alluminio
realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Compenso per
anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L.
(mazzetta colori standard).

COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compenso agli infissi di
alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral".

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO
APERTO. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello
spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono
costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il
taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

INFISSO MONOBLOCCO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO. Infisso
monoblocco in alluminio per finestre e porte-finestra realizzato con profili dello spessore minimo di
mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi
assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono
compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta
per I'anta, distanziatore, e guida per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il
telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata
completo di catene di controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda
avvolgibile in P.V.C. da Kgxmq 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i
supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; I'avvolgitore
automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o
cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a
scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro.

La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco. La misurazione
minima e' di mq 2,00.

mq

cad

cad

mq

mq

mq

mq

prezzo
€

81,00

195,00

78,00

12,30

16,60

384,00

407,00

costo minimo
manodopera
€

18,00

20,40

0,00

2,30

3,10

72,00

76,00
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Numero
d'ordine

9.4
9.4.10.0

9.4.10.1
9.4.10.2
9.4.10.3
9.4.20.0

9.4.20.1
9.4.20.2

Descrizione dell'articolo

INFISSIIN P.V.C.

PERSIANE IN P.V.C. A DUE O PIU ANTE. Le persiane a due o pill ante devono essere
realizzate con profilati in P.V.C. rigido antiurtizzato e corrispondere ai seguenti requisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita mm 58; le pareti del profilato in vista devono
avere uno spessore minimo di mm 2.5.

ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio,
provvista di pre camera interna ed esterna, dimensione minima in profondita mm 50; a sormonto
rispetto il telaio fisso, per il drenaggio delle acque devono essere eseguite n. 2 aperture da mm
5x12 ad una distanza di mm 50 dagli angoli esterni; le pareti esterne dell'anta devono avere uno
spessore minimo di mm 1,8; i profilati in P.V.C. devono essere collegati negli angoli con un
procedimento di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante una saldatrice e successiva
asportazione del cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del profilo. In seguito alla saldatura
I'anta apribile deve essere dotata di una struttura metallica interna di irrigidimento realizzata con
tubolare in alluminio o in acciaio zincato per il rinforzo della stessa. La struttura portante deve
essere ancorata ai profilati in P.V.C. ogni mm 700; la tamponatura deve essere realizzata con
lamelle estruse in P.V.C. provviste di adeguati rinforzi in acciaio zincato o alluminio, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. La tamponatura pud essere realizzata con lamelle orientabili,
fisse, cieche o distanziate. | ferma stecca devono essere applicati all'interno e devono essere del
tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. Sono compresi: le cerniere, gli
apparecchi di chiusura e apertura, i pezzi speciali, le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Colore bianco con aletta fissa.
Colore bianco con aletta orientabile.
Sovrapprezzo P.V.C. rivestito.

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A "GIUNTO APERTO” PER FINESTRE E PORTE FINESTRA. Il
materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta
resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati
utilizzati nella realizzazione dei serramenti, deve essere a guarnizione mediana "GIUNTO
APERTO" con guarnizione centrale ed interna poste sull'anta o sul telaio. | profilati devono
possedere il marchio di conformita alle norme di controllo e di qualita per finestre in materiale
plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso ['Istituto di Tecnologia delle Finestre di
Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo
al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multicamera che devono
corrispondere ai seguenti requisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita mm 58, le pareti del profilato, con le superfici
visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato
almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo
nel lato interno. Nel caso di profilato a pil camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste
davanti alla camera del rinforzo; a tal proposito il rinforzo metallico alloggia nella propria camera,
non deve avere nessun contatto con aria e acqua, né deve avere pre camere nel lato interno,
consentendo cosi un corretto fissaggio al rinforzo metallico stesso delle viti per la ferramenta e gli
accessori. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x25 poste ogni mm 500, ad
una distanza dall'angolo interno di mm 7 e non devono risultare affacciate.

ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento a "GIUNTO
APERTO", dimensione minima in profondita mm 70, semicomplanare rispetto al telaio fisso, tripla
camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con
aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 e non devono risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con
le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8 e la battuta
interna con angolo smussato per consentire I'apertura dell'anta a 180° e per la sicurezza degli
utilizzatori in caso di urti accidentali. | ferma vetri sono applicati all'interno e devono essere dei tipo
ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. | profilati in P.V.C. sono
necessariamente rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma adeguata, e spessore
minimo di mm 1,5; I'ancoraggio al profilato in P.V.C., & eseguito con viti autoforanti ad una
distanza massima di mm 300 tra ogni vite. | profilati principali in P.V.C.

devono essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento a
caldo, mediante una saldatrice e successiva esportazione dei cordolo di saldatura in eccesso, su
ogni lato dei profilo. Le guarnizioni devono essere in polimero compatto monoestruso, (EPDM o
P.V.C. ) alloggiato senza interruzioni sia nel telaio che nell'anta a seconda dei sistema di profili
utilizzato; due guarnizioni a contenere il vetro, una esterna sull'anta ed una coestrusa sul
fermavetro. Sono compresi: le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo
funzionamento; le opere murarie per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro.

Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 W/m2K- Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN
4108-4 Tabella 3.(Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetro-camera 4112/4 K 2,6).

Colore bianco.
Sovrapprezzo P.V.C. rivestito.

mq
mq

mq

prezzo
€

269,00
338,00
94,00

247,00
76,00

costo minimo
manodopera
€

34,70
43,50
12,10

31,80
9,70
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Numero
d'ordine

9.4.30

costo minimo
Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A "GIUNTO APERTO" PER FINESTRE E PORTE FINESTRA
OMOLOGATI IIP UNI SOLO COLORE BIANCO. | serramenti devono essere prodotti da aziende
certificate con marchio IIP UNI rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici.l singoli serramenti prodotti
in base alla tipologia di serramento sottoposto al controllo per la certificazione devono riportare,
mediante stampigliatura o etichettatura, le seguenti informazioni:
Logo IIP UNI
Numero Licenza IIP UNI e nome dei produttore dei serramento
Codice dei Prodotto
Data di fabbricazione giorno mese ed anno
Classificazione della Permeabilita all'aria
Classificazione della Tenuta all'acqua
Classificazione di Resistenza al Carico di vento
| serramenti devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
Il materiale utilizzato per I'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta
resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati
utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a guarnizione mediana “GIUNTO
APERTO” con guarnizione centrale ed interna poste sull'anta. | profilati devono possedere il
marchio di conformita ai requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano
dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre avere la certificazione di conformita alle norme di
controllo e di qualita per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso
l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di
sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi
sono realizzati con profili multicamera che devono corrispondere ai seguenti requisiti:
TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita mm 58, le pareti dei profilato, con le superfici
visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato
almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo
nei lato interno. Nel caso di profilato a piu camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste
davanti alla camera dei rinforzo; a tal proposito il rinforzo metallico deve alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua, né avere pre camere nel lato interno,
consentendo cosi un corretto fissaggio della ferramenta e degli accessori al rinforzo
metallico stesso, con I'uso di viti. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x25
poste ogni mm 500, ad una distanza dall'angolo interno di mm 70 e non devono risultare
affacciate.
ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento a “GIUNTO
APERTO", dimensione minima in profondita mm 70, semicomplanare rispetto al telaio fisso, tripla
camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con
aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, che non devono risultare affacciate. Le pareti dell'anta,
con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8 e la
battuta interna con angolo smussato che consente I'apertura dell'anta a 180° ed assicura maggiore
sicurezza agli utilizzatori in caso di urti accidentali. | fermavetri sono applicati all'interno e devono
essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. i profilati in P.V.C.
sono rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma adeguata e spessore minimo di mm
1,5; I'ancoraggio al profilato in P.V.C. & eseguito con viti autoforanti, ad una distanza massima di
mm 300 tra ogni vite. | profilati principali in P.V.C. devono essere collegati negli angoli con un
procedimento di saldatura in testa ad elemento a caldo, mediante una saldatrice e successiva
esportazione dei cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato dei profilo. Le guarnizioni devono
essere in polimero compatto monoestruso, alloggiate senza interruzioni, una nella battuta
intermedia dell'anta e I'altra nella battuta interna dell'anta; due guarnizioni a contenere il vetro, una
esterna sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro. | profili sono estrusi in colore BIANCO simile al
RAL 9016. Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. Le corrispondenze alle norme
tecniche devono essere verificate e certificate. Sono compresi: le anube plastificate; la serratura;
la necessaria ferramenta per il suo funzionamento; le opere murarie per il montaggio del falso
telaio ed il falso telaio stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I' opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro.
Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 W/m2K- Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN
4108-4 Tabella 3.
(Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetro-camera 411214 K 2,6 Classe RMG 1
Normativa DIN).
Colore bianco.
cad 239,00 40,20
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Numero
d'ordine

9.4.40.0

9.4.40.1
9.4.40.2

Descrizione dell'articolo

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A" DUE GUARNIZIONI " PER FINESTRE E PORTE FINESTRA. Il
materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta
resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati
utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul
telaio ed una interna posizionata sull'anta. | profilati devono possedere il marchio di conformita ai
requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI 1IP. Il
sistema deve inoltre avere la certificazione di conformita alle norme di controllo e di qualita per
finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia
delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multi
camera che devono corrispondere ai seguenti requisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita 58 mm, le pareti dei profilato, con le superfici
visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato
almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo
nel lato interno. Nel caso di profilato a piu camere, le pre camere aggiuntive sono poste davanti
alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico alloggiare nella propria camera, non ha
nessun contatto con aria e acqua, né ha pre camere nel lato interno, consentendo cosi un corretto
fissaggio, ai rinforzo metallico stesso, delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio
delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo
interno di mm 70 e non devono risultare affacciate; la scanalatura per il vetro & obliqua con
inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di almeno mm 7 per consentire
una corretta evacuazione.

ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio,
dimensione minima in profondita mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia
camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con
aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, non dovranno risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con
le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la
scanalatura vetro obliqua con inclinazione continua di almeno 50°, con angolo arrotondato per la
sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. | fermavetri sono applicati all'interno e devono
essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senz:

viti in vista. | profilati in P.V.C. sono rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma
adeguata, e spessore minimo di mm 1,5; I'ancoraggio al profilato in P.V.C. & eseguito con viti
autoforanti ad una distanza massima di mm 300 tra ogni vite. | profilati principali in P.V.C. devono
essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento a caldo,
mediante una saldatrice e successiva asportazione dei cordolo di saldatura in eccesso, su ogni
lato dei profilo. Le guarnizioni devono essere in polimero compatto monoestruso, alloggiata senza
interruzioni, una nella battuta interna dell'anta, e l'altra nella battuta esterna dei telaio; due
guarnizioni a contenere il vetro, una esterna sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro. Sono
compresi: le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento; le
opere murarie per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro.

Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 WIm2K - Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN
4108-4. Tabella 3

(Coefficiente medio di Trasmit. Termica con vetrocamera 411214 K 2,6).

Colore bianco.

Sovrapprezzo P.V.C. rivestito.

costo minimo
prezzo

u.m. manodopera
€
€
mq 229,00 29,50
mq 76,00 9,70
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Numero
d'ordine

9.4.50

9.4.60

Descrizione dell'articolo

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A "DUE GUARNIZIONI" PER FINESTRE E PORTE FINESTRA
OMOLOGATO IIP UNI SOLO COLORE BIANCO. | serramenti devono essere prodotti da aziende
certificate con marchio 1IP UNI rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici. | singoli serramenti
prodotti in base alla tipologia di serramento sottoposto al controllo per la certificazione devono
riportare, mediante stampigliatura o etichettatura, le seguenti informazioni:

Logo IIP UNI

Numero Licenza IIP UNI e nome dei produttore dei serramento

Codice dei Prodotto

Data di fabbricazione giorno mese ed anno

Classificazione della Permeabilita all'aria

Classificazione della Tenuta all'acqua

Classificazione di Resistenza al Carico di vento

| serramenti devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

Il materiale utilizzato per I'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta
resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati
utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul
telaio ed una interna posta sull'anta. | profilati devono possedere il marchio di conformita ai
requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI 1IP. Il
sistema deve inoltre avere la certificazione di conformita alle norme di controllo e di qualita per
finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuta presso l'istituto per la Tecnologia
delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma
DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili camera che
devono corrispondere ai seguenti requisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita mm 58, le pareti dei profilato, con le superfici
visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato
almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo
nel lato interno. Nel case di profilato a pil camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste
davanti alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico € alloggiato nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua, né avere pre camere nel lato interno,
consentendo cosi un corretto fissaggio, al rinforzo metallico stesso, delle viti per la

ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste
ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo interno di mm 70 e non devono risultare affacciate,
scanalatura vetro obliqua con inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di
almeno mm 7 per consentire una corretta evacuazione.

ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio,
dimensione minima in profondita mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia
camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con
aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 e non devono risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con
le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la
scanalatura vetro obliqua con inclinazione continua di almeno 50° con angolo arrotondato per la
sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. | fermavetri sono applicati all'interno e devono
essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. | profilati in P.V.C.
sono rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma adeguata e spessore minimo di mm
1,5, I'ancoraggio al profilato in P.V.C., &€ eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di
mm 300 tra ogni vite. | profilati principali in P.V.C. devono essere collegati negli angoli con un
procedimento di saldatura in testa ad elemento a caldo, mediante una saldatrice e successiva
asportazione dei cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato dei profili. Le guarnizioni devono
essere in polimero compatto monoestruso, alloggiate senza interruzioni, una nella battuta interna
dell'anta, e l'altra nella battuta esterna dei telaio; due guarnizioni a contenere il vetro, una esterna
sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro. | profili sono estrusi in colore bianco, simile al RAL
9016. Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. Le corrispondenze alle norme
tecniche devono essere verificate e certificate. Sono compresi: le anube plastificate; la serratura;
la necessaria ferramenta per il suo funzionamento; le opere murarie per il montaggio del falso
telaio ed il falso telaio stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro.

Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 W/m2K - Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN
4108-4 Tabella 3.

(Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetrocamera 4/1214 K 2,6). Colore bianco.
COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in P.V.C.
realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.

u.m.

mq

cad

prezzo
€

229,00

62,00

costo minimo
manodopera
€

29,50

0,00
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Numero
d'ordine

9.4.70.0

9.4.70.1
9.4.70.2
9.4.70.3

costo minimo
Descrizione dell'articolo u.m. pre€zzo manodopera
€
INFISSO MONOBLOCCO IN P.V.C. ALLA ROMANA. Monoblocco in P.V.C. completo, composto
da:
1 - Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte finestra. Il materiale utilizzato
per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con
stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione
dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul telaio ed una interna
posizionata sull'anta. | profilati devono possedere il marchio di conformita ai requisiti della norma
UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre
avere la certificazione di conformita alle norme di controllo e di qualita per finestre in materiale
plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di
Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo
al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multi camera che devono
corrispondere ai seguenti requisiti:
TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita 58 mm, le pareti dei profilato, con le superfici
visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato
almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo
nel lato interno. Nel caso di profilato a piu camere, le pre camere aggiuntive sono poste davanti
alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico alloggiare nella propria camera, non ha
nessun contatto con aria e acqua, né ha pre camere nel lato interno, consentendo cosi un corretto
fissaggio, ai rinforzo metallico stesso, delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio
delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo
interno di mm 70 e non devono risultare affacciate; la scanalatura per il vetro & obliqua con
inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di almeno mm 7 per consentire
una corretta evacuazione.
ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio,
dimensione minima in profondita mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia
camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con
aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, non dovranno risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con
le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la
scanalatura vetro obliqua con inclinazione
continua di almeno 50°, con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti
accidentali. | fermavetri sono applicati all'interno e devono essere dei tipo ad aggancio continuo st
tutta la lunghezza, senza viti in vista. | profilati in P.V.C. sono rinforzati mediante aste in acciaio
zincato, con sagoma adeguata, e spessore minimo di mm 1,5; I'ancoraggio al profilato in P.V.C. &
eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di mm 300 tra ogni vite. | profilati principali
in P.V.C. devono essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad
elemento a caldo, mediante una saldatrice e successiva asportazione dei cordolo di saldatura in
eccesso, su ogni lato dei profilo. Le guarnizioni devono essere in polimero compatto monoestruso,
alloggiata senza interruzioni, una nella battuta interna dell'anta, e I'altra nella battuta esterna dei
telaio; due guarnizioni a contenere il vetro, una esterna sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro.
Sono compresi: le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo
funzionamento; le opere murarie per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso.
2 - Persiane realizzate con profilati in P.V.C. rigido antiurtizzato e corrispondere ai seguenti
requisiti:
TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita mm 58; le pareti del profilato in vista devono
avere uno spessore minimo di mm 2.5.
ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio,
provvista di pre camera interna ed esterna, dimensione minima in profondita mm 50; a sormonto
rispetto il telaio fisso, per il drenaggio delle acque devono essere eseguite n. 2 aperture da mm
5x12 ad una distanza di mm 50 dagli angoli esterni; le pareti esterne dell'anta devono avere uno
spessore minimo di mm 1,8; i profilati in P.V.C. devono essere collegati negli angoli con un
procedimento di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante una saldatrice e successiva
asportazione del cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del profilo. In seguito alla saldatura
I'anta apribile deve essere dotata di una struttura metallica interna di irrigidimento realizzata con
tubolare in alluminio o in acciaio zincato per il rinforzo della stessa. La struttura portante deve
essere ancorata ai profilati in P.V.C. ogni mm 700; la tamponatura deve essere realizzata con
lamelle estruse in P.V.C. provviste di adeguati rinforzi in acciaio zincato o alluminio, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. La tamponatura pud essere realizzata con lamelle orientabili,
fisse, cieche o distanziate. | ferma stecca devono essere applicati all'interno e devono essere del
tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista.

Sono compresi: le cerniere, gli apparecchi di chiusura e apertura, i pezzi speciali, le opere murarie.
Sono inoltre compresi I'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura, le
opere edili per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro. Coefficiente K
dei serramento senza vetro 1,7 WIm2K - Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN 4108-4. Tabella
3 (Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetrocamera 411214 K 2,6).

La misurazione minima € di mq 2,00 e viene effettuata misurando il massimo ingombro dei

monoblocco.
Colore bianco. mq 554,00 71,00
Colore bianco con altezza orientabile. mq 623,00 80,00

Sovrapprezzo P.V.C. rivestito. mq 167,00 21,60
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Numero
d'ordine

9.4.80.0

9.4.80.1
9.4.80.2
9.4.90

9.4.100

Descrizione dell'articolo

INFISSO MONOBLOCCO IN P.V.C.. Monoblocco in PVC completo di avvolgibile e di sacramento,
composto da:

Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte finestra. Il materiale utilizzato per
I'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con
stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione
dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul telaio ed una interna
posizionata sull'anta. | profilati devono possedere il marchio di conformita ai requisiti della norma
UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre
avere la certificazione di conformita alle norme di controllo e di qualita per finestre in materiale
plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di
Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo
al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multi camera che devono
corrispondere ai seguenti requisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita 58 mm, le pareti dei profilato, con le superfici
visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato
almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo
nel lato interno. Nel caso di profilato a piu camere, le pre camere aggiuntive sono poste davanti
alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico alloggiare nella propria camera, non ha
nessun contatto con aria e acqua, né ha pre camere nel lato interno, consentendo cosi un corretto
fissaggio, ai rinforzo metallico stesso, delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio
delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo
interno di mm 70 e non devono risultare affacciate; la scanalatura per il vetro & obliqua con
inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di almeno mm 7 per consentire
una corretta evacuazione.

ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio,
dimensione minima in profondita mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia
camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con
aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, non dovranno risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con
le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la
scanalatura vetro obliqua con inclinazione continua di almeno 50°, con angolo

arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. | fermavetri sono applicati
all'interno e devono essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. |
profilati in P.V.C. sono rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma adeguata, e
spessore minimo di mm 1,5; I'ancoraggio al profilato in P.V.C. & eseguito con viti autoforanti ad
una distanza massima di mm 300 tra ogni vite. | profilati principali in P.V.C. devono essere
collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento a caldo, mediante una
saldatrice e successiva asportazione dei cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato dei profilo.
Le guarnizioni devono essere in polimero compatto monoestruso, alloggiata senza interruzioni,
una nella battuta interna dell'anta, e l'altra nella battuta esterna dei telaio; due guarnizioni a
contenere il vetro, una esterna sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro.

Sono compresi: le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo
funzionamento; le opere murarie per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso.

Sono inoltre compresi: I'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura; le
opere murarie per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso; la serranda avvolgibile in
PVC da Kg/mq 5 con rullo, con i supporti, le cinghie, il cassonetto, le guide alloggiate in appositi
profili in PVC, la necessaria ferramenta, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro.

Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 WIm2K - Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN
4108-4. Tabella 3

(Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetrocamera 411214 K 2,6).

La misurazione minima € di mq 2,00 e viene effettuata misurando il massimo ingombro dei
monoblocco.

Colore bianco

Sovrapprezzo per mobilitazione finestra finto legno

INFISSO DI PORTA PER INTERNI IN P.V.C. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una o piu
ante, realizzato con monoprofilato da mm 100x60 oppure 81x58, saldato a caldo atto a ricevere
nella sua cavita un profilo di acciaio zincato da mm 30x40x1,5 oppure 24x33,5x1,5 per il rinforzo
dello stesso, completo di telaio in P.V.C., saldato a caldo e rinforzato con profilo in acciaio zincato
da mm 30x30x1,5, oppure 24x39,5x1,5 fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio da
murare; le anube plastificate; la serratura; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il progettista indichera le sezioni alle quali si vuole
riferire.

SERRANDE AVVOLGIBILE IN P.V.C.. Serrande avvolgibile realizzati con profili estrusi in P.V.C.
pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di
Kgxmq 5,00, rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza
superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio
con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon
o plastica armata; I'avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di
plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le
guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.

u.m.

mq

mq

mq

prezzo
€

287,00
74,00

236,00

44,10

costo minimo
manodopera
€

37,00
9,50

30,40

5,70
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Numero
d'ordine

9.5
9.5.10.0

9.5.10.1
9.5.10.2
9.5.20.0

9.5.20.1
9.5.20.2
9.5.20.3
9.5.20.4
9.5.20.5
9.5.20.6
9.5.20.7
9.5.30.0

9.5.30.1
9.5.30.2
9.5.40.0

9.5.40.1
9.5.40.2
9.5.50

9.5.60.0

9.5.60.1
9.5.60.2
9.5.60.3
9.5.60.4
9.5.60.5
9.5.60.6
9.5.60.7
9.5.60.8
9.5.60.9
9.5.60.10
9.5.60.11
9.5.60.12
9.5.60.13
9.5.60.14
9.5.60.15
9.5.60.16
9.5.60.17
9.5.60.18
9.5.60.19
9.5.60.20
9.5.60.21
9.5.60.22
9.5.60.23
9.5.60.24
9.5.60.25
9.5.60.26
9.5.60.27
9.5.60.28

Descrizione dell'articolo

OPERE DA VETRAIO

VETRO LUCIDO SEMPLICE E SEMIDOPPIO. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm
1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti in
opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: |a sigillatura esterna con
mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Vetro semplice da mm 1,8 a mm 2,2.

Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2.

CRISTALLO FLOAT. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica
o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la
guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Cristallo float spessore mm 3.

Cristallo float spessore mm 4.

Cristallo float spessore mm 5.

Cristallo float spessore mm 6.

Cristallo float spessore mm 8.

Cristallo float incolore spessore mm 10.

Cristallo float incolore spessore mm 12.

VETRO STAMPATO. Vetro stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco, fornito e posto in opera
su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con
mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Bianco nazionale

Bianco belga

VETRO STAMPATO COLORATO. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in
opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna
con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Colorato nazionale

Colorato belga

VETRO RETINATO. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm 6,
fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la
sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di
plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la
guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto occorre.
Misurazione minima mq 0,40.

Vetro camera mm 3-6-3.

Vetro camera mm 3-9-3.

Vetro camera mm 3-12-3.

Vetro camera mm 3-15-3.

Vetro camera mm 4-6-4.

Vetro camera mm 4-9-4.

Vetro camera mm 4-10-4.

Vetro camera mm 4-12-4.

Vetro camera mm 4-15-4.

Vetro camera mm 5-6-5.

Vetro camera mm 5-9-5.

Vetro camera mm 5-12-5.

Vetro camera mm 5-15-5.

Vetro camera mm 6-6-6.

Vetro camera mm 6-9-6.

Vetro camera mm 6-12-6.

Vetro camera mm 6-15-6.

Vetro camera mm 4-12-6/7.
Vetro camera mm 4-12-8/9.
Vetro camera mm 4-12-10/11.
Vetro camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76.
Vetro camera mm 4-12-11/12.
Vetro camera mm 6/7-12-6/7.
Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
Vetro camera mm 10/11-12-10/11.
Vetro camera mm 4-12-18/19.
Vetro camera mm 4-12-26/27.
Vetro camera mm 4-12-retinato.

mq
mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

prezzo

€

11,80
14,50

15,20
16,40
19,80
23,70
29,00
41,60
53,00

20,30
32,20

26,00
36,20

21,50

37,00
34,00
34,80
35,50
36,20
33,20
36,90
36,90
39,10
43,60
43,60
44,20
45,10
50,00
52,00
52,00
53,00
67,00
72,00
77,00
82,00
108,00
82,00
96,00
107,00
143,00
183,00
43,60

costo minimo
manodopera
€

1,94
2,39

2,50
2,70
3,25
3,89
4,77
6,80
8,80

3,33
5,30

4,27
5,90

3,53

7,70
7,00
7,20
7,40
7,50
7,70
7,70
7,70
8,10
9,00
9,00
9,20
9,40
10,40
10,70
10,70
10,90
13,90
14,90
16,00
17,00
22,50
17,00
20,00
22,30
29,70
38,10
9,00
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Numero
d'ordine

9.5.70.0

9.5.70.1
9.5.70.2
9.5.80

9.5.90.0

9.5.90.1
9.5.90.2
9.5.90.3
9.5.90.4
9.5.90.5
9.5.90.6
9.5.90.7
9.5.90.8
9.5.100.0

9.5.100.1
9.5.100.2

Descrizione dell'articolo

PROFILATO IN VETRO AD U. Profilato in vetro ad U dello spessore di mm 6 e della larghezza di
mm 250-270-350 ed ali da mm 40-45 in misure multiple di cm 25, incolore, non armato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura esterna a mastice sintetico e silicone; la pulitura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Posa in opera a pettine e greca.

Posa in opera a camera d'aria.

VETRATE E PORTE IN CRISTALLO TEMPERATO. Vetrate in cristallo temperato, fornite e poste
in opera, dello spessore di mm 10 a due o piu ante da porre internamente dopo i portoni
d'ingresso, munite di bussole sempre di cristallo temperato, con chiusura automatica tramite
pompe da incasso a pavimento. Sono compresi: tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato
per le giunture e gli ancoraggi; le maniglie per le ante; la serratura; i tagli e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ esclusa la pompa da incasso a pavimento.

CRISTALLO STRATIFICATO. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float
trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve
essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al
calore pari a 80g6C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxmg 2,5; una resistenza alla
flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cmq (circa Kg/cmq 300-600); una durezza
secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso I'acido cloridrico. Fornito e posto in
opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi;
la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Misurazione minima mq 0,30.

Vetro stratificato spessore mm 6/7.

Vetro stratificato spessore mm 8/9.

Vetro stratificato spessore mm 10/11.

Vetro stratificato spessore mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.

Vetro stratificato spessore mm 11/12.

Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 18/19.

Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27.

Vetro stratificato Blindato (quattro lastre) spessore mm 36/38.

LASTRE DI VETRO ANTISFONDAMENTO. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo
"VISARM" o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di
ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la
guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Dello spessore di mm 8.

Dello spessore di mm 12.

mq
mq

mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
mq

costo minimo
prezzo

manodopera
€
€

45,40 4,33

74,00 7,00
232,00 30,00

39,80 6,50

43,50 7,10

51,00 8,40

71,00 11,60

79,00 12,90
106,00 17,40
174,00 28,70
263,00 43,20

50,00 8,20

75,00 12,30
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10.1  Opere da fabbro.
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Capitolo 10

Opere da fabbro

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE.

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti
di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero competente, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono
carattere prevalente.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi,
valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione compiuta,
risultante da pesatura effettuata in contraddittorio ed a spese dell'assuntore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.
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costo minimo
Numero .. — prezzo
I Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

10.1 OPERE DA FABBRO

10.1.10.0 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo

tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

10.1.10.1 Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette,

nottoli, ganci, perni e simili. kg 9,80 5,70
10.1.10.2 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. kg 8,70 5,10
10.1.10.3 Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio

mobile, completo di organo di chiusura. kg 4,97 2,91

PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO O IN TONDINI SALDATI. Pannelli in rete di lamiera
di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per
parapetti, recinzioni, etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

10.1.20

kg 4,83 1,53
10.1.30.0 SERRANDA AVVOLGIBILE AD ELEMENTI DI ACCIAIO. Serranda avvolgibile ad elementi di

acciaio a doghe, protetta mediante zincatura a freddo, fornita e posta in opera. Sono compresi: il

rullo; le guide; i ganci d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio; una mano di minio; tutti i lavori

di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
10.1.30.1 Con lamiera da mm 8/10. mq 135,00 21,90
10.1.30.2 Con lamiera da mm 10/10. mq 142,00 23,10

10.1.40 SERRANDA AVVOLGIBILE A MAGLIE DI FERRO TONDO. Serranda avvolgibile a maglie di
ferro tondo, tubolare e profilato a C, sagomate e collegate a snodo, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il rullo; le guide d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio; una mano di minio; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

10.1.50.0 PORTA BASCULANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO. Porta basculante in lamiera di

acciaio stampato, dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio, i

contrappesi, le guide, la serratura tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa, ed ogni altro

accessorio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.
10.1.50.1 Verniciata con una mano di antiruggine. mq 151,00 24,40
10.1.50.2 Zincata. mq 158,00 25,60
10.1.50.3 Verniciata a fuoco con tinte "RAL". mq 182,00 29,50

10.1.60 CANCELLO RIDUCIBILE IN PROFILATO DI FERRO NORMALE. Cancello riducibile in profilato
di ferro normale, montato su guide ad uno o piu elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; la serratura a due mandate; la guida singola o doppia
superiore ed inferiore; ogni altro accessorio occorrente; le opere murarie necessarie; una mano di
antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq 158,00 25,60

kg 7,70 3,83

10.1.70 CANCELLO RIDUCIBILE IN DOGHE METALLICHE. Cancello riducibile costituito da doghe

metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a pantografo o da guide di scorrimento fisse o
ribaltabili, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; la
serratura a due mandate; ogni altro accessorio; tutte le opere di muratura occorrenti, una mano di

antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg 9,70 4,83

10.1.80 TENDE ALLA VENEZIANA. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate

a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono compresi: il
cassonetto; i nastri cordoncini di manovra; i congegni per il sollevamento e orientamento; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

10.1.90 MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA.

Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a chiocciola mediante un tubolare

centrale, complete di gradini in lamiera pressopiegata a freddo, forniti e posti in opera in

conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le

forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. kg 8,00 4,40
10.1.100.0 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia

delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di

ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi i gradini.
10.1.100.1 Acciaio verniciato. Kg 4,03 0,37
10.1.100.2 Acciaio zincato a caldo. Kg 4,30 0,39
10.1.110.0 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRADINI. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini,

piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle

travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
10.1.110.1 Acciaio verniciato. Kg 5,00 0,46
10.1.110.2 Acciaio zincato a caldo. Kg 5,30 0,48

mq 48,70 9,10
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Capitolo 11

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

11.1  Strutture in acciaio.
11.2  Trattamenti protettivi di strutture in acciaio.

11.3  Solai in lamiera - pannelli di tamponatura e c.a.
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Capitolo 11

Carpenteria metallica per opere edili

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

| metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti
di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero competente, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono
carattere prevalente.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi,
valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso
dal peso le verniciature e coloriture.

Nel prezzo dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per
lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da
taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e
dellimpiombatura.

In particolare i prezzi di travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di
eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse.

Essi compensano oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le
lavorazione, etc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni,
chiodature, etc e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o piu travi
tra loro, etc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare
alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A”
individuate dal P.R.G. o dal P. di F. — D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo
debbono essere aumentati del 10 per cento.

del prodotto.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manozopera

1.1 STRUTTURE IN ACCIAIO
11.1.10.0 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in

acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,

forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e

di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi

classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.10.1 In acciaio Fe 360 B. kg 2,22 0,84
11.1.10.2 In acciaio Fe 430 B. kg 2,38 0,90
11.1.10.3 In acciaio Fe 510 B. kg 2,46 0,93
11.1.11 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.

Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.

E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita. kg 0,86 0,47
11.1.20.0 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O

CALASTRELLATI. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo

angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato,

forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il

taglio a misura; le forature; i calastrelli.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.20.1 In acciaio Fe 360 B. kg 2,61 0,98
11.1.20.2 In acciaio Fe 430 B. kg 2,68 1,01
11.1.20.3 In acciaio Fe 510 B. kg 2,84 1,07
11.1.21 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI

TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici

esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita. Kg 0,86 0,47
11.1.30.0 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di

acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di

attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.30.1 In acciaio Fe 360 B. kg 2,46 0,93
11.1.30.2 In acciaio Fe 430 B. kg 2,61 0,98
11.1.30.3 In acciaio Fe 510 B. kg 2,68 1,01
11.1.31 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI

SALDATI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire

sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita. Kg 0,86 0,47
11.1.40.0 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per

strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali

e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in

opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura;

le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.40.1 Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). kg 2,48 0,94
11.1.40.2 Con profilati a caldo (LCTU). kg 2,38 0,90
11.1.41 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE.

Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.

E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita. kg 0,86 0,47
11.1.50.0 MANUFATTI IN ACCIAIO PER COLONNE TUBOLARI IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA.

Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e

saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le

piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le

flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.50.1 In acciaio Fe360B. kg 2,46 0,93
11.1.50.2 In acciaio Fe430B. kg 2,61 0,98
11.1.50.3 In acciaio Fe510B. kg 2,68 1,01

A COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER COLONNE TUBOLARI IN LAMIERA

CALANDRATA E SALDATA. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e

per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita. kg 0,86 0,47
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Numero
d'ordine

.1.60.0

.1.60.1
.1.60.2
.1.60.3
.1.60.4
.1.60.5
.1.60.6
.1.60.7
.1.60.8
.1.60.9
.1.61

1.70

.71

.1.80

.1.81

.1.90

1.91

.1.100

Descrizione dell'articolo

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI. Manufatti in acciaio per travi
e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera
in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B.

Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B.

Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B.

Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.

Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.

Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B.

Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B.

Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B.

Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B.

COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI.
Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.

MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA.
Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio,
montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di
gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformita alle
norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO
A RAMPA. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire
sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita.

ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per Il'ancoraggio dei pilastri alle
fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita,
filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo
realizzato in uno dei seguenti modi:

- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;

- piastre in ferro piatto saldate all'estremita inferiore dei tirafondi;

- barre in profilati UPN o HE collegate all'estremita inferiore dei tirafondi.

Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei
tirafondi, i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro.

E' compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta.

COMPENSO PER ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Compenso per ancoraggio di fondazione da
installare in edifici esistenti. E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita.

MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI. Manufatti
in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera
in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la
filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Il peso € quello
effettivo a lavorazione compiuta.

Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E
ORIZZONTALI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire
sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO PER ACCIAIO CON GRADO C. Compenso alla fornitura e lavorazione di manufatti
di grado C anziché B.

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

prezzo
€

3,44
3,06
3,60
3,56
3,22
3,76
3,67
3,36
3,83

1,26

5,30

1,26

4,92

1,26

2,99

0,86

0,85

costo minimo
manodopera

€

1,30
1,15
1,36
1,34
1,21
1,42
1,39
1,27
1,45

0,69

2,42

0,69

1,86

0,69

0,47

0,32
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manozopera

1.2 TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO
11.2.10 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per

I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. kg 0,09 0,06
11.2.20.0 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63.
11.2.20.1 Grado di pulitura SA 2. kg 0,12 0,08
11.2.20.2 Grado di pulitura SA 2,5. kg 0,24 0,16
11.2.20.3 Grado di pulitura SA 3. kg 0,40 0,26
11.2.30 MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO. Mano di fondo con minio oleofenolico spess.

30/40 micron. kg 0,15 0,05
11.2.40 MANO INTERMEDIA DI MINIO OLEOFENOLICO. Mano intermedia di minio oleofenolico spess.

35 micron. kg 0,15 0,05
11.2.50 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in

veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. kg 0,18 0,05
11.2.60 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo

oleofenico, spessore 30/40 micron. kg 0,15 0,05
11.2.70 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a

scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. kg 0,15 0,05
11.2.80 MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50

micron. kg 0,23 0,07
11.2.90 MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in

officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. kg 0,18 0,05
11.2.100 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Seconda mano a finire

di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi

con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di

montaggio, spessore 40/50 micron. kg 0,18 0,05
11.2.110.0 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo

decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito.
11.2.110.1 Per immersione di strutture pesanti. kg 1,18 0,33
11.2.110.2 Per immersione di strutture leggere. kg 1,40 0,39
11.2.110.3 Per immersione di lamiere e tubi pesanti. kg 1,40 0,39

11.2.110.4 Per immersione di lamiere e tubi leggeri. kg 1,63 0,46
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Numero
d'ordine

11.3
11.3.10

11.3.20.0

11.3.20.1
11.3.20.2
11.3.20.3
11.3.30.0

11.3.30.1
11.3.30.2
11.3.30.3
11.3.40

11.3.50

Descrizione dell'articolo

SOLAI IN LAMIERA - PANNELLI DI TAMPONATURE

SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA. Solai realizzati in lamiera zincata
presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato,
forniti e posti in opera. Sono compresi: I'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura
portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in
corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per copertura composti
da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Sono escluse le scossaline.

Pannelli con spessore mm 35.

Pannelli con spessore mm 50.

Pannelli con spessore mm 60.

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura,
composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina
poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Per altezze da terra fino a m 6,00.

Pannelli con spessore mm 35.

Pannelli con spessore mm 50.

Pannelli con spessore mm 60.

COMPENSO Al PANNELLI TIPO SANDWICH. Compenso ai pannelli tipo sandwich per
preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.

COMPENSO PER LA SALDATURA DI RETE ELETTROSALDATA. Compenso per il fissaggio
con bottoni di saldatura della rete elettrosaldata (fino a 6 saldature per mq), questa compensata a
parte, alla sottostante lamiera pressopiegata.

kg

mg
mg
mg

mg
mg
mg

mq

mg

prezzo
€

3,27

43,60
47,50
51,00

51,00
55,00
59,00

4,30

0,70

costo minimo
manodopera
€

0,59

7,30
8,00
8,60

8,60
9,30
9,80

0,00

0,00
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Capitolo 12

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIA

121 Tinteggio su pareti.

12.2 Pittura su legno.

12.3 Pittura su metallo.

12.4 Preparazioni e pitture particolari.
12.5 Opere da tappezziere.

Regione Umbria
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Capitolo 12

Tinteggiature, verniciature, tappezzeria

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per
appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti
precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

TINTEGGIATURA

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sono misurate con le stesse norme sancite per gli
intonaci.

VERNICIATURA

Per la coloritura o verniciatura di infissi, ringhiere o simili si osservano le seguenti norme:
- per le porte bussole e simili si computera due volte la luce netta dell'infisso, non detraendo le eventuali
superfici del vetro. E’ compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino;
- per le finestre senza persiane, ma con scuretti, si computera tre volte la luce netta dell'infisso, essendo cosi
compensata la coloritura degli scuretti e del telaio (o cassettone);
- per le finestre senza persiane e senza scuretti si computera una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con cio anche la coloritura e sgocciolatoio del telaio;
- per persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con cio
anche la coloritura del telaio;
- per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre, grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, infissi di vetrine, si computera i tre quarti della superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori dei quali non si terra conto nella
misurazione;
- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata una volta la loro superficie misurata come sopra;
- Per opere in ferro con ornati ricchissimi, nonché per pareti metalliche e le lamiere striate, sara computata una
volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;
- le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sard computata tre volte la luce netta del vano,
misurato in altezza, tra la soglia e la battuta della serranda, intendendo con cid compensata anche la coloritura
della superficie non in vista;
- i radiatori saranno computati per elemento radiante;
- per persiane alla romana si computera tre volte.

Tutte le coloriture e verniciature si intendono eseguite su ambo le facce.
CARTA DA PARATI

L'applicazione della carta fodera e da parati sara misurata per la superficie della parete rivestita senza
tenere conto delle eventuali sovrapposizioni.
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Numero
d'ordine

121
12.1.10.0

12.1.10.1
12.1.10.2

12.1.10.3
12.1.10.4
12.1.10.5

12.1.10.6
12.1.20.0

12.1.20.1

12.1.20.2

12.1.30

12.1.40.0

12.1.40.1
12.1.40.2
12.1.40.3
12.1.50.0

12.1.50.1
12.1.50.2
12.1.60

12.1.61

12.1.62

Descrizione dell'articolo

TINTEGGIO SU PARETI

TINTEGGIATURA A CALCE DILUITA CON L'AGGIUNTA DI COLORI. Tinteggiatura a calce,
idoneamente diluita con I'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su
intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi.
Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per
eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o
piu strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne.

Per ogni strato eseguito con idonea macchina compresi eventuali riprese o interventi dati a
pennello su superfici interne.

Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'interno.

Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne.

Per ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi eventuali riprese o interventi dati a
pennello su superfici esterne.

Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno.

TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile,
a calce, o0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione
accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a
rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di
finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA A TEMPERA. Compenso alla tinteggiatura a tempera per
ogni strato in piu.

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso.

Per uno strato in piu dato a rullo.

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,
pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al
quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.
tinteggiatura con idropittura acrilica per ogni strato in piu.

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE NATURALE PER INTERNI.
Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per
tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre
polveri naturali. Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Prima
dell'applicazione, se l'intonaco & asciutto, inumidire con acqua la superficie. Applicare minimo due
mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE NATURALE
PER INTERNI. Compenso alla tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni per
ogni strato in piu.

Compenso alla

mq
mq
mq

mq

mq
mq

mq

mq

mq

mq
mq
mq

mq
mq

mq

mq

mq

prezzo
€

2,63
1,06
1,29
5,20

1,36
1,06

3,95
7,90

1,68

7,90
7,90
3,61

7,90
10,00

3,73

4,30

2,20

costo minimo
manodopera
€

1,53
0,62
0,75
3,05

0,79
0,62

2,30
4,57

1,01

4,57
4,57
2,10

4,57
5,80

2,26

2,50

1,33
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Numero
d'ordine

12.1.63

12.1.64

12.1.65

12.1.66

12.1.70

12.1.80

12.1.81

12.1.82

12.1.90

12.1.100

12.1.110.0

12.1.110.1
12.1.110.2
12.1.120

Descrizione dell'articolo

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI. Tinteggiatura con
idropittura opaca a calce per interni, assolutamente naturale, altamente traspirante, adatta per
ambienti molto umidi, su intonaci misti con calce naturale, sabbia e poco cemento, composta da
grassello di calce filtrato e macinato, albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Applicazione, su muri
anche umidi ma senza ristagno d'acqua, minimo due mani, a pennello o rullo, diluendo con circa il
15% di acqua per la prima mano e circa il 10% di acqua per la seconda mano, applicata dopo 4-6
ore dalla prima. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI.
Compenso alla tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni per ogni strato in piu.

TINTEGGIATURA CON PITTURA ALLA CASEINA NATURALE LAVABILE OPACA PER
INTERNI. Tinteggiatura con pittura alla caseina naturale lavabile opaca per interni, assolutamente
naturale, adatta per tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da caseina, albume,
carbonati di calcio e altre polveri naturali. Preparazione del supporto mediante spazzolatura e
pulizia della superficie. Applicazione minimo in due mani, a pennello o rullo, diluendo con circa il
15% di acqua per la prima mano e circa il 10% di acqua per la seconda mano,applicata dopo 4-6
ore dalla prima.Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA ALLA CASEINA NATURALE LAVABILE
OPACA A CALCE PER INTERNI. Compenso alla tinteggiatura con pittura alla caseina naturale
lavabile opaca a calce per interni per ogni strato in piu.

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO. Tinteggiatura con pittura
a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due
strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO.
Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per ogni strato in piu.

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Tinteggiatura con
pittura a base di resine silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta
unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita
delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura con imprimitura di uno strato di isolante
a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine silossaniche da
strato di fondo dato a pennello e mano di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti,
la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE.
Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche per ogni strato in piu.
APPLICAZIONE DI IDROREPELLENTE PROTETTIVO SU INTONACO CIVILE ESTERNO.
Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice siliconica in
solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su
rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti
atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento.
Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere. Ciclo di
pittura costituito da uno o piu strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

COMPENSO ALL'APPLICAZIONE DI IDROREPELLENTE PROTETTIVO SU INTONACO CIVILE
ESTERNO. Compenso all'applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o
paramenti per ogni strato in piu.

VERNICIATURA CON PITTURE MURALI. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta
unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti interni intonacati a civile, stuccati o rasati a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei,
quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
strato di isolante del tipo cellulosica, dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base
di resine in solvente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati di pittura opaca tipo cementite.

A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche.

COMPENSO ALLA VERNICIATURA CON PITTURE MURALI. Compenso alla verniciatura con
pitture murali per ogni strato in piu .
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prezzo

€

3,73

1,90

4,73

2,44

17,30

7,50

17,80

7,70

11,20

4,38

10,00
13,20

4,07

costo minimo
manodopera
€

2,17

1,15

2,75

1,47

10,10

4,51
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Numero
d'ordine

12.1.130

12.1.140

12.1.150.0

12.1.150.1
12.1.150.2
12.1.160

12.1.170

12.1.180

12.1.190.0

12.1.190.1
12.1.190.2
12.1.190.3
12.1.200

12.1.210.0

12.1.210.1
12.1.210.2
12.1.210.3

Descrizione dell'articolo

PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica
chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura
di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto
(smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

COMPENSO ALLA PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Compenso alla pittura con smalto
sintetico per ogni strato in piu.

PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE. Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo
"Pliolite" di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista,
eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di
resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e
di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati di pittura tipo normale liscia.

A due strati di pittura con cariche di quarzo micronizzate o ventilate.

COMPENSO ALLA PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE. Compenso alla pittura a base di
resine acriliche per ogni strato in piu .

PITTURA EPOSSIDICA E POLIURETANICA. Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata,
eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in
tinta unica chiara su intonaco civile o su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che
all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina
per I'eliminazione dei corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer
epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con idoneo diluente. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza
normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non ingiallente, ne' sfarinante, pigmentata
e catalizzata in consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

COMPENSO ALLA PITTURA EPOSSIDICA E POLIURETANICA. Compenso alla pittura
epossidica e poliuretanica per ogni strato in piu.

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO TIPO A BUCCIA D'ARANCIA O GOCCIOLATO.
Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o
gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi
altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco
a civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine
sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo
etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo.

Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.

Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.

COMPENSO AL RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO. Compenso al rivestimento plastico
continuo per finitura lucida e trasparente.

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO, TIPO RASATO, GRAFFIATO O SPATOLATO.
Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato, graffiato o
spatolato liscio (veneziano) pigmentato, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per
esterni ed interni, su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei, grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e
sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo.

Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.

Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.
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prezzo
€

16,40

4,75

13,80
15,90

5,40

25,10

8,80

12,40
12,90
13,70

7,50

14,40
14,90
16,30

costo minimo
manodopera
€

9,60

2,87

8,00
9,30

3,26

14,60

5,30

3,83
3,99
4,22

4,51

4,45
4,61
5,00
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Numero
d'ordine

12.1.220.0

12.1.220.1
12.1.220.2
12.1.220.3
12.1.221

12.1.222

12.1.223

Descrizione dell'articolo

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO, TIPO RASATO O GRAFFIATO (LINEARE O
CIRCOLARE). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o
graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni
su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei,
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con
primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento
plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con graniglia naturale fine spessore fino a mm 3.

Con graniglia naturale media spessore fino a mm 4.

Con graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5.

PITTURA MURALE LAVABILE A BASE DI RESINE ED OLI VEGETALI PER INTERNI. Pittura
murale lavabile traspirante per interni a base di resine ed oli vegetali, esente da sostanze di origine
di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello o a rullo su tutti i tipi di intonaci, pannelli di
cartongesso. Il supporto deve essere pulito preventivamente. Preparazione del supporto, limitata
ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei, senza
imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due strati di vernice. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

IDROPITTURA MURALE LAVABILE ALLE RESINE VEGETALI PER ESTERNI. Idropittura
murale antistatica, lavabile traspirante per esterni a base di resine ed oli vegetali, esente da
sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo su tutti i tipi
di intonaci, purché adeguatamente preparati. |l supporto deve essere pulito preventivamente. La
colorazione viene effettuata con pigmenti minerali naturali che garantiscano la fotostabilita.
Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per
eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due strati di vernice.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

VELATURA CON GRASSELLO E LATTE DI CALCE. Esecuzione di velatura per esterni ed
interni, semicoprente decorativa. Da applicare a pennello o a rullo su tutti i tipi di intonaci, purché
adeguatamente preparati. |l supporto deve essere pulito preventivamente. La colorazione viene
effettuata con pigmenti minerali naturali che garantiscano la fotostabilita. Preparazione del
supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi
estranei, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura costituito dalla preventiva applicazione
della base di grassello di calce, successiva stesura della velatura con latte di calce colorato. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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prezzo
€

13,70
14,40
16,90

6,20

10,40

13,90

costo minimo
manodopera
€

4,22
4,45
5,20

3,60

6,00

8,10
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I Descrizione dell'articolo u.m. manodopera
d'ordine € €

12.2 PITTURA SU LEGNO

12.2.100 PITTURA SU LEGNO CON SMALTO ALCHIDICO. Pittura su legno, sia interno che per esterno,

con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del supporto con
battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate.
Imprimitura data a pennello con fondo costituito da miscela di cementite e olio di lino cotto
(rapporto 1:1) opportunamente diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature.
Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che
lucido. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

12.2.10.1 Con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico. mq 17,90 7,70
12.2.10.2 Con due mani date a pennello con smalto colorato oleosintetico. mq 17,90 7,70
12.2.10.3 Sola finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico. mq 11,70 4,99
12.2.10.4 Solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleosintetico. mq 12,30 5,30
12.2.20 COMPENSO ALLA PITTURA SU LEGNO CON SMALTO ALCHIDICO. Compenso alla pittura su

legno con smalto alchidico per ogni mano in piu. mq 4,61 1,97
12.2.30.0 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL FLATTING. Pittura trasparente su legno, per

interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi,

tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a

pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici.

Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: la

pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita.
12.2.30.1 Finitura a due strati di vernice flatting per interno. mq 15,80 7,70
12.2.30.2 Finitura a due strati di vernice flatting per esterno. mq 17,00 8,30
12.2.40 COMPENSO ALLA PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL FLATTING. Compenso alla

pittura trasparente con vernici al flatting per ogni strato in piu di vernice al flatting, per interno o per

esterno. mq 5,70 2,77
12.2.50.0 PITTURA SU LEGNO CON CARBOLINEUM. Pittura su legno con carbolineum, su opere non di

alto valore storico ma di uso comune, data a pennello, senza preparazione ne' imprimitura del

supporto. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita.
12.2.50.1 Ad uno strato su superfici piallate piane. mq 4,43 2,15
12.2.50.2 Ad uno strato su superfici grezze di sega. mq 5,70 2,77
12.2.51.0 SMALTO NATURALE PER INTERNI ED ESTERNI A BASE DI ESSENZE ED OLI VEGETALI.

Pittura su legno per esterni ed interni, con smalto naturale, costituito da oli ed essenze vegetali,

privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica, essiccanti privi di piombo e percentuale di

rame inferiore allo 0,02%, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e

sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con

fondo a base di resine vegetali. Applicazione a pennello o a spruzzo di due strati di smalto colorato

con terre naturali, a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la

carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
12.2.51.1 Interno mq 12,00 3,06
12.2.51.2 Esterno mq 15,00 3,84
12.2.52.0 PITTURA SU LEGNO CON VERNICE COTTA NATURALE TRASPARENTE. Pittura su legno per

esterni ed interni, con vernice naturale trasparente, costituita da oli vegetali cotti ed essenze

vegetali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica, previa preparazione del supporto con

battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate.

Imprimitura data a pennello con fondo impregnante a base di resine vegetali. Applicazione a

pennello o a spruzzo di due strati di vernice trasparente, a finire sia opaca che lucida. Sono

comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
12.2.52.1 Interno mq 11,20 2,85
12.2.52.2 Esterno mq 14,10 3,60

12253 CERA LIQUIDA A BASE DI CERA D’API ED ESSENZE VEGETALI NATURALI. Applicazione di
una mano di cera liquida data a pennello facendo attenzione a non lasciare accumuli. Il prodotto
deve essere costituito da materie prime naturali come cera d’'api vergine, oli e resine vegetali
naturali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da usare per finitura in legno di infissi
interni ed altre opere in legno, su superfici asciutte gia trattate con impregnanti ed oli vegetali
naturali. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 6,50 2,77

122.54 CERA SOLIDA A BASE DI CERA D’API ED ESSENZE VEGETALI NATURALI. Applicazione di

una mano di cera stesa con un panno facendo attenzione a non lasciare accumuli. Il prodotto deve
essere costituito da materie prime naturali come cera d’api vergine, essenze ed oli vegetali
naturali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da usare per finitura in legno di infissi
interni ed altre opere in legno, su superfici asciutte gia trattate con impregnanti ed oli vegetali
naturali. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 9,00 3,83
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123 PITTURA SU METALLO
12.3.10.0 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura antiruggine per esterno ed interno,

su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a

pennello di uno o piu strati di pittura antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
12.3.10.1 Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico. mq 7,90 3,83
12.3.10.2 Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica. mq 6,80 3,28
12.3.10.3 Ad uno strato con ossido di ferro in veicolo sintetico. mq 6,50 3,17
12.3.10.4 Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico. mq 7,00 3,38
12.3.10.5 Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco. mq 7,20 3,48
12.3.10.6 Ad uno strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione). mq 6,50 3,17
12.3.10.7 Ad uno strato con primer di fondo (wash primer). mq 7,20 3,48
12.3.20 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO. Compenso alla pittura su metallo per ogni strato in

piu. mq 4,28 2,29
12.3.30.0 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed esterno su

opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti

articoli e successiva applicazione a piu strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: la

pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
12.3.30.1 Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. mq 17,50 8,50
12.3.30.2 Solo strato intermedio con smalto epossidico. mq 14,40 7,00
12.3.30.3 Solo strato di finitura con smalto epossidico. mq 14,40 7,00
12.3.30.4 Solo strato di smalto poliuretanico. mq 14,70 7,10
12.3.30.5 Solo strato di smalto epossicatrame. mq 16,20 7,90
12.3.30.6 Per uno strato di smalto epossicatrame. mq 11,60 5,60
12.3.30.7 Con due strati di pittura sintetica all'alluminio. mq 16,80 8,20
12.3.40.0 COMPENSO ALLA PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Compenso alla pittura di

finitura su opere metalliche.
12.3.40.1 Per uno strato in piu di smalto oleosintetico e sintetico. mq 6,20 3,33
12.3.40.2 Per uno strato in pit di smalto epossidico. mq 5,90 3,16
12.3.40.3 Per uno strato in piu di smalto poliuretanico. mq 5,50 2,94
12.3.40.4 Per uno strato in piu di pittura sintetica all'alluminio. mq 5,50 2,94
12.3.50.0 VERNICIATURA DI ELEMENTI DI RADIATORE. Verniciatura di elementi di radiatore, previa

pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di

smalto. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Ad elemento di radiatore.
12.3.50.1 A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare. cad 5,90 3,12
12.3.50.2 A spruzzo, su radiatori di ghisa nuovi. cad 4,55 2,41
12.3.60 PITTURA ANTIRUGGINE PER FERRO E GHISA A BASE DI OLI VEGETALI. Pittura antiruggine

per ferro e ghisa a base di grafite e di particolari cotture di oli vegetali di lino e aleurites, munita di

specifica scheda tecnica e tossicologica del produttore dichiarante I'assenza di piombo e di

sostanze di origine di sintesi petrolchimica, con essiccativi in concentrazione inferiore allo 0.25%.

L’applicazione avviene previa pulitura, sgrassatura e rimozione delle vecchie vernici. E' compreso

quanto occorre per dare |'opera finita. kg 11,50 5,60
12.3.61 COMPENSO ALLA PITTURA ANTIRUGGINE PER FERRO E GHISA. Compenso alla pittura

antiruggine per ferro e ghisa per ogni strato in piu. kg 5,60 3,00
123.70 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO CON SMALTO COPRENTE PER INTERNO ED

ESTERNO. Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico,

assicurante nel tempo stabilitd cromatica anche in ambienti esposti a luce diretta, resistenza agli

agenti atmosferici, all'abrasione, applicato a pennello o a pistola, munito di specifica scheda

tecnica del produttore dichiarante I'esclusivo utilizzo di sostanze naturali del tipo: standolio di lino,

olio di ricino, olio di girasole, cera d’api, cera carnauba, resine vegetali, estere glicemico di

colofonia, tensioattivi a base di olio di lino e di colza etc. indurite con calce, bentonite, talco privo di

amianto, terre coloranti naturali; solvente a base di terpene di arancio o altri solventi vegetali;

essiccativi ( Co, Zr,Ca ) in percentuale inferiore allo 0,12% circa e comunque privi di piombo.

Residui e contenitori utilizzati dovranno rientrare tra le categorie inviabili allo smaltimento urbano,

nessun pericolo potra essere presente nell’etichettatura.

Sono comprese: l'accurato lavaggio con acqua e aceto; la pulitura ad opera ultimata; la

carteggiatura; la stuccatura; I'applicazione di due mani di smalto con carteggiatura intermedia. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg 11,10 5,40
12.3.71 COMPENSO ALLA VERNICIATURA A SMALTO PER SUPERFICI METALLICHE. Compenso

alla pittura a smalto per superfici metalliche per ogni strato in piu. kg 3,57 1,91
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costo minimo
Numero prezzo

d'ordine Descrizione dell'articolo u.m. € manozopera
12.4 PREPARAZIONI E PITTURE PARTICOLARI
12.4.10 LAVATURA E SGRASSAGGIO DI VECCHIO RIVESTIMENTO IN STUCCO LUCIDO. Lavaturae
sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido su pareti interne, anche in locali abitati, con
eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. mq 4,56 2,40
12.4.20.0 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA
MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e
soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti
danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
12.4.20.1 Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale. mq 3,60 1,89
12.4.20.2 Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al
supporto. mq 4,91 2,58
12.4.20.3 Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. mq 4,91 2,58
12.4.20.4 Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per
interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura
non superiore al 10% della superficie. mq 7,40 3,89
12.4.20.5 Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per
interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura
non superiore al 20% della superficie. mq 9,10 4,76
12.4.20.6 Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per
interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura
non superiore al 40% della superficie. mq 14,80 7,80
124207 Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e
rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 10% della superficie. mq 6,60 3,45
124.208 Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e
rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 20% della superficie. mq 8,50 4,49
124209 Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e
rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 40% della superficie. mq 13,00 6,80
12.4.30.0 SCARTAVETRATURA O PULITURA. Scartavetratura o pulitura con stracci o scopetti di pareti
verticali e plafoni.
12.4.30.1 Intonacate a civile nuove. mq 1,73 1,05
12.4.30.2 Rasate a gesso. mq 1,66 1,01
12.4.40 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. mq 1,87 0,96
12.4.50.0 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA VERNICIATURA SU LEGNO.
Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna
ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
12.4.50.1 Lavatura e sgrassaggio con idoneo detersivo, di vecchia vernice. mq 2,26 1,18
12.4.50.2 Rimozione di vecchia vernice su legno con sverniciatore chimico. mq 7,40 3,88
12.4.50.3 Rimozione di vecchia vernice con fiamma, o con sverniciatore, con raschiatura a fondo della
superficie verniciata. mq 7,40 3,88
12.4.50.4 Imprimitura di vecchie superfici dopo la rimozione della vernice, con stuccatura completa ed
applicazione di uno strato, dato a pennello, di imprimitura con cementite e successiva
carteggiatura. mq 6,10 3,22
12.4.50.5 Stuccatura saltuaria con stucco francese compresa la cartavetratura delle parti stuccate. mq 4,89 2,56
12.4.60.0 PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE. Preparazione e pulitura delle
superfici metalliche da verniciare.
12.4.60.1 Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti
) mq 3,68 1,93
12.4.60.2 Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di
corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata. mq 7,50 3,95
12.4.60.3 Sverniciatura da eseguire con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti compresa la
normalizzazione dei valori di pH finale. mq 10,50 5,50
12.4.60.4 Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione di untumi e grassi esistenti su superfici
gia verniciate. mq 4,37 2,30
12.4.60.5 . . s . .
Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. mq 5,00 2,64
12.4.70 SPAZZOLATURA CON SPAZZOLA D'ACCIAIO. Sola spazzolatura con spazzola d'acciaio di
vecchia verniciatura su canale di gronda in lamiera zincata. E' compresa I'asportazione dei detriti
ammucchiati nell'incavo del canale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. m 4,21 2,33
12.4.80 STUCCATURA E RASATURA DI OPERE IN LEGNO. Stuccatura e rasatura di opere in legno,
con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta
alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. mq 10,90 3,32

12.4.90 STUCCATURA E RASATURA DI OPERE IN FERRO. Stuccatura e rasatura di opere in ferro,
con stucco sintetico per ferro, con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la
superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. mq 14,00 4,26
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Numero
d'ordine

12.4.100.0

12.4.100.1
12.4.100.2
12.4.100.3
12.4.100.4

12.4.110

12.4.120

12.4.130

12.4.140

12.4.150

12.4.160

12.4.170

12.4.180

12.4.190

12.4.200

12.4.210

12.4.220

12.4.230

12.4.240

Descrizione dell'articolo

SABBIATURA A SECCO O IDROSABBIATURA. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia
silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta
alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei.

Per asportazione di verniciature su opere in ferro.

Per asportazione di ruggine su opere in ferro.

Per asportazione di vernice a smalto su opere in legno e di tinteggiature a calce o tempera e su
pianelle.

APPLICAZIONE DI PREPARATO SINTETICO IGNIFUGO TRASPARENTE. Applicazione di
preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in pit mani fino alla saturazione
del legno, previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

APPLICAZIONE DI VERNICE INTUMESCENTE. Applicazione di vernice intumescente, per
materiali ferrosi, data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o
sabbiatura dei materiali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

APPLICAZIONE DI PREPARATO SINTETICO ANTITARMICO. Applicazione di preparato
sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore
storico ma di uso corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

DETERGENTE SPECIFICO PER PULIZIA DI FACCIATE ANTICHE O MONUMENTI.
Detergente specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e monumenti. E' compresa la
fornitura e I'applicazione, senza procurare alcun deterioramento al supporto, impiegabile
indifferentemente su pietra naturale, calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

IDROREPELLENTE ANTISPORCIZIA. Idrorepellente antisporcizia esente da silicone, fornito ed
applicato, per trattamenti di impregnazione idrofuga e oleofuga della pietra naturale e del
calcestruzzo, senza alterazione del colore naturale del supporto. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

PRODOTTO ANTISCRITTE. Prodotto antiscritte per trattamenti preventivi antiscritta ed
antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio,
calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validita nel tempo. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

VERNICE COLLOIDALE BITUMINOSA. Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata,
idonea a proteggere completamente, calcestruzzi, intonaci ed elementi metallici, da umidita ed
aggressioni chimiche, formando una pellicola coprente compatta ed elastica. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

VERNICIATURA IDROREPELLENTE. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti
in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma
incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in piu' mani, non meno di tre, con
abbondante quantita di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad
essiccazione istantanea, resa circa mq 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono
compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto; I'applicazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni trattamento.

SCROSTAMENTI E RASCHIATURE. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su
muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle
superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

LAVAGGIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE. Lavatura e sgrassaggio a spugna o spazzolatura di
sporco leggero quali grasso superficiale, polvere, ecc. su qualsiasi superficie di opere edili
lavabile, mediante [limpiego di sapone vegetale liquido concentrato completamente
biodegradabile, privo di sostanze di origine petrolchimica. Sono compresi: i utensili, la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

FISSATIVO NATURALE PER PITTURE MURALI. Preparazione delle superfici murarie, da
trattare con successiva tinteggiatura, su intonaci nuovi mediante applicazione di fissativo alle
resine vegetali, privo di resine sintetiche e prodotti in generale di sintesi petrolchimica. E’
compreso quanto serve per avere I'opera finita.

IMPREGNANTE TURAPORI PER LEGNO. Applicazione di fondo trasparente con funzione di
turapori per superfici in legno, a base di oli e resine vegetali, privo di resine sintetiche e prodotti in
generale di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello, a spruzzo o con straccio. E' compreso
quanto serve per avere |'opera finita.

APPLICAZIONE DI FONDO PER SMALTO SU LEGNO. Applicazione di fondo a base di cera
d’api, oli e resine vegetali, privo di resine sintetiche, essiccanti contenenti piombo e prodotti in
generale di sintesi petrolchimica, come preparazione delle superfici lignee da trattare con
successiva verniciatura a smalto. Da applicare a pennello o spruzzo. E' compreso quanto serve
per avere I'opera finita.

APPLICAZIONE DI FONDO PER SMALTO SU METALLO. Applicazione di fondo a base di cera
d’api, oli e resine vegetali, privo di resine sintetiche, essiccanti contenenti piombo e prodotti in
generale di sintesi petrolchimica, come preparazione delle superfici metalliche da trattare con
successiva verniciatura a smalto. Da applicare a pennello o spruzzo. E' compreso quanto serve
per avere 'opera finita.

mq
mq
mq

mg

mq

mq

mq

mq

mg

mq

mq

mq

mq

mgq

mgq

mq

mq

mq

prezzo
€

26,30
32,20
29,70

37,60

30,20

25,70

11,10

8,40

14,20

16,80

12,00

16,20

3,25

5,00

3,03

8,00

5,10

5,40

costo minimo
manodopera
€

11,60
14,20
13,10

16,60

15,60

13,30

5,70

4,32

7,30

8,60

6,20

8,40

1,70

2,63

1,56

4,11

2,63

2,79
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Numero
d'ordine

12.5
12.5.10.0

12.5.10.1
12.5.10.2
12.5.10.3
12.5.10.4
12.5.10.5
12.5.10.6
12.5.10.7
12.5.10.8
12.5.10.9
12.5.10.10
12.5.10.11
12.5.10.12
12.5.20

12.5.30

Descrizione dell'articolo

OPERE DA TAPPEZZIERE
APPLICAZIONE DI TAPPEZZERIA. Posa in opera di tappezzeria, posta in opera. Sono
compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; I'eventuale applicazione di una mano di
fissativo a bas